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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides ist ein begehbares, ableitfahiges Abdichtungssystem zur
Verwendung und Anwendung in Auffangwannen, Auffangrdumen und Flachen aus definierten
Untergrundmaterialien (z. B. Beton) in Anlagen zum Lagern, Abfilllen und Umschlagen
wassergefahrdender Stoffe, wie nachfolgend beschrieben.

Das Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" besteht aus folgenden Komponenten:
— Grundierungen (Primer) gemaf Bescheid Nr. Z-74.6-166
Klebebefestigung gemal Bescheid Nr. Z-74.6-166
— zuséatzlich darf als Klebebefestigung (optional):
"MasterProtect 1870" (rotbraun) oder
"MasterProtect 1880" (grau)
verwendet werden.

— PP-Tragervlies:
"MasterProtect 1860"

— Befestigungsmittel:
fur das PP-Tragervlies an senkrechten und stark geneigten Flachen mit verzinkten
Stahlschienen, Edelstahlsenkschrauben und Kunststoffdiibeln

— Deckschichten:

"MasterProtect 1880" (grau),
"MasterProtect 1870" (rotbraun) und
"MasterProtect 1881 AS" (schwarz), ableitfahig.
Die Beschichtung erfolgt manuell.
Die Gesamtschichtdicke des Deckschicht-Beschichtungsmaterials auf dem PP-Tragervlies
und dem Befestigungsmaterial muss mindestens 2,5 mm betragen.
(2) Der Anwendungsbereich des Abdichtungssystems erstreckt sich auf die Abdichtung von
Auffangwannen, Auffangrdumen und Flachen mit Untergriinden (Kontaktmaterialen) geman
Bescheid Nr. Z-74.6-166, die
— bei der Planung von Neuanlagen in Betonbauweise eine maximale Rissbreitenbemessung
nach Eurocode 2 (DIN EN 1992-1-1)'von 0,4 mm zulassen,
— in bestehenden Anlagen, in denen die Flussigkeitsundurchldssigkeit wiederhergestellt
wird, Risse bis 0,5 mm Uberbricken kénnen,
— keine zeitweilige oder standige Durchfeuchtung oder drickendes Wasser aufweisen
durfen,
— die Anforderung zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen erfillen und ableitfahig
sind,
— sowohl innerhalb von Gebauden als auch im Freien angeordnet sein kdnnen und
— als bauliche Anlage dem Lagern, Abflillen und Umschlagen wassergefahrdender Flissig-
keiten gemaf Anlage 1 dienen.

(3) Anschlisse an andere Bauprodukte Gber Fugen, Stéf3e und Kanten sind nicht Gegenstand
dieses Bescheides.

(4) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Pruf- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau
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(5) Es wird darauf hingewiesen, dass beim Lagern, Abflllen und Umschlagen entziindbarer
Flussigkeiten gemaf Anlage 1 bei der Errichtung und dem Betrieb der Anlage die Technischen
Regeln fiir Gefahrstoffe (insbesondere TRGS 7272 und TRGS 5093) zu beachten sind.

(6) Dieser Bescheid bericksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den
Zulassungs- und Regelungsgegenstand. Gemafl § 63 Abs. 4 Nr.2 und 3 WHG* gilt der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

Bestimmungen fiir das Abdichtungssystem

(1) Das Abdichtungssystem muss

— auf Dauer entstehende Risse im Stahlbeton bis 0,5 mm Breite Uberbricken, flussigkeits-
undurchlassig und chemisch bestandig sein, entsprechend den in Anlage 1 aufgefihrten
wassergefahrdenden Flissigkeiten, Anlagenbetriebsarten und Stufen,

— auf dem abzudichtenden Untergrund ausreichend fest haften durch Verklebung oder
mechanische Verankerung und in sich verbunden sein,

— geeignet sein an die Kontaktmaterialien gemaR Bescheid Nr. Z-74.6-166 angeschlossen
zu werden,

— alterungs- und witterungsbestandig sein,

— elektrostatische Aufladungen ableiten kénnen,

— begehbar sein und

— den Aufbau, die Eigenschaften und technischen Kenndaten gemafy Anlagen 3 und 4
aufweisen sowie

— bei Verwendung auf massiven mineralischen Untergriinden nach DIN 4102-1° die
Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) erflllen.

(2) Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1 (1) wurden gegenliber dem DIBt nachgewiesen.

(3) Das Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" setzt sich wie folgt zusammen und
besteht aus folgenden Komponenten:

"MasterSeal P 107", "MasterSeal P 117" und "MasterSeal P 127", Grundierung (Primer)
gemal} Bescheid Nr. Z-74.6-166.

— "MasterSeal CR 170" (grau oder schwarz) Klebebefestigung gemall Bescheid
Nr. Z-74.6-166.

— "MasterProtect 1880" (grau) und "MasterProtect 1870" (rotbraun) sind jeweils aus Kompo-
nente A und Komponente B bestehende Klebebefestigungen bzw. Deckschichtmaterialien
auf Polysulfidbasis.

— "MasterProtect 1860" ist ein Vliesgewebe aus Polypropylen (PP-Tragervlies) zur teilweisen
Verklebung und bei senkrechten und stark geneigten Flachen (mit Neigungswinkel = 60°)
mit verzinkten Stahlschienen, Edelstahlsenkschrauben und Kunststoffdibeln mechanisch
auf dem Untergrund zu befestigendes Tragervlies zur Flachenabdichtung fur darauf aufzu-
bringendes Deckschichtmaterial.

TRGS 727 Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 727: "Vermeidung von Ziindgefahren
infolge elektrostatischer Aufladungen” (Ausgabe: Januar 2016)
TRGS 509 Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 509: "Lagern von fliissigen und festen

Gefahrstoffen in ortsfesten Behaltern sowie Full- und Entleerstellen fir orts-
bewegliche Behalter" (Ausgabe: September 2014), zuletzt berichtigt, gedndert und
erganzt gemal GMBI 2020 vom 02. Oktober 2020

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
18. August 2021 (BGBI. I. S. 3901)

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen- Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
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"MasterProtect 1881 AS" (schwarz) ist ein ableitfahiges Deckschichtmaterial als oberste
Nutzschicht, bestehend aus Komponente A und Komponente B auf Polysufidbasis.

Nahere Angaben zum Aufbau des Abdichtungssystems (Mischungsverhaltnisse, Verbrauchs-
mengen, Schichtdicken, etc.) enthalten die Anlagen 3 und 4.

(4) Die Komponenten des Abdichtungssystems mussen die in Anlage 3 und 4 angegebenen
technischen Kenndaten aufweisen. Die Rezepturen sind beim DIBt hinterlegt. Anderungen der
Rezeptur bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das DIBt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Herstellung bzw. Konfektionierung der einzelnen Komponenten des Abdichtungssystems
"MasterProtect 7801 AS" darf nur nach der im DIBt hinterlegten Rezeptur in dem vom
Antragsteller Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Stralte 372,
26123 Oldenburg dem DIBt benannten Herstellwerk Nr. 3 erfolgen.

Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Verpackung, Transport und Lagerung der Materialien missen so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere sind alle Komponenten in
geschlossenen Originalgebinden vor Feuchtigkeit geschiitzt bei Raumtemperatur zu lagern.
Die auf den Gebinden angegebene maximale Lagerzeit der Komponenten ist zu beachten.

(2) Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Kennzeichnung

(1) Das Bauprodukt (bzw. die Komponenten des Beschichtungssystems) und/oder die
Verpackung des Bauprodukts und/oder der Beipackzettel des Bauprodukts und/oder der
Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

(2) Die Gebinde (LiefergefalRe) der Beschichtungskomponenten sind im Herstellwerk nach
Abschnitt 2.2.1 jeweils mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
— Bezeichnung der Komponente (entsprechend Abschnitt 2.1 (3)):

"Komponente fir das Abdichtungssystem 'MasterProtect 7801 AS',
nach Bescheid Nr. Z-59.31-428",

— Name des Antragstellers,

— Herstelldatum,

— unverschlUsseltes Verfallsdatum (bis zu dem die Komponente verwendet werden darf) und
— Chargen-Nr.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir anerkann-
ten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaiigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

1.59.31-24/21
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(3) Die Ut_;_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskon-
trolle einzurichten und durchzuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Der Nachweis der Identitdt bezogener Komponenten ist auf der Grundlage einer Prifbe-
scheinigung gemanl DIN EN 102048, Abschnitt 3.2 (Werkszeugnis "2.2") des Lieferanten und
entsprechender Prifungen zur Wareneingangskontrolle je gelieferter Charge zu erbringen.

(3) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind bei laufender Fertigung min-
destens einmal woéchentlich, sonst einmal pro Charge die gemall Anlage 6 aufgefiihrten
Eigenschaften zu prifen und die technischen Kenndaten der Anlagen 3 und 4 zu kontrollieren.
Die zulassigen Abweichungen der Messwerte sind im Uberwachungsvertrag und gemaR den
Bestimmungen dieses Bescheides (der Anlagen 3 und 4) festzulegen.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Komponenten,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und
der Komponenten,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen, soweit
zutreffend,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdiberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal
jahrlich.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004
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(2) Der Umfang der Fremdiiberwachung sowie die einzuhaltenden Uberwachungswerte
regeln sich gemal den Angaben der Anlagen 3 bis 6.

(3) Die fremduberwachende Stelle kontrolliert zweimal jahrlich Art und Umfang der werks-
eigenen Produktionskontrolle durch Werksbesuche und Einblicke in die Aufzeichnungen, die
Richtigkeit der Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.2.3 die Herstellung, Lagerung und Konfek-
tionierung der Komponenten des Beschichtungssystems sowie ihrer Verarbeitbarkeit zum
Beschichtungssystems.

(4) Die im Rahmen der Fremduberwachung zweimal jahrlich vorgesehenen Kontrollen bzw.
Prifungen brauchen, unter zusatzlicher Berlcksichtigung der Bestimmungen der Anlagen 5
und 6, nur einmal jahrlich vorgenommen zu werden, wenn durch die Erstprifung und durch
zwei weitere FremdlUberwachungen nachgewiesen ist, dass die Komponenten fir das
Beschichtungssystem ordnungsgemal hergestellt und gelagert werden und die technischen
Kenndaten den Angaben der Anlagen 3 und 4 entsprechen.

(5) Prifplatten fur die Witterungsbestandigkeit Gber 2 Jahre und anschlielende Chemikalien-
bestandigkeit sollten im Rahmen der ersten Fremduberwachung bzw. der Erstprifung
beschichtet und gelagert werden. Die Ergebnisse der Prifungen nach 2 Jahren sind dem DIBt
rechtzeitig sechs Monate vor Verlangerung der Geltungsdauer vorzulegen.

(6) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach den Angaben der Anlage 5 zu entnehmen und zu prifen. Die Probenahme
erfolgt reprasentativ aus der laufenden Produktion. Probenahme und Prufungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(7) Wenn die diesem Bescheid zugrunde liegenden Prifungen zur Verwendbarkeit durch eine
fir das Bauprodukt als anerkannt geltende Priifstelle an durch diese reprasentativ aus der
laufenden Produktion oder Bevorratung (Lager) entnommenen Proben durchgefihrt wurden,
ersetzen diese Prifungen die Erstprifung.

(8) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

(9) Die Erstprufung umfasst folgende Prufungen:
— Prufung der Identitdt der Komponenten, Flachengewicht des PP-Tragervlieses,

— Bestimmung von Verbrauch und Schichtdicke der Deckbeschichtung des Abdichtungs-
systems,

— Prifung der Haftung, Alterungs- und Witterungsbestandigkeit, Flachengewicht des Abdich-
tungssystems (Gesamtaufbau), Abrutsch-Verhalten bei Erwarmung, Flussigkeitsundurch-
I&ssigkeit und Chemikalienbestandigkeit gemaf Anlagen 5 und 6.

Die Prifung erfolgt an einem aufgebrachten, geklebten Muster-Systemaufbau auf einer
Betonprifplatte mit mindestens 2 von der fremdiberwachenden Stelle gemal Anlage 1
dieses Bescheides ausgewahlten Flissigkeitsgruppen bzw. Einzelflissigkeiten.

Daruber hinaus erfolgt die Beurteilung des Aussehens (Glanz, Farbe, Rissbildung,
Blasengrad, Quellung, Schrumpfung), der Harte (Eindruckwiderstand) sowie Zugfestigkeit
und Dehnung vor und nach Beaufschlagung mit den Priifflissigkeiten,

— Prifung der Ableitung elektrostatischer Aufladungen (Ableitféahigkeit).
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Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung und Bemessung

(1) Far die Planung und die Bemessung eines mit "MasterProtect 7801 AS" abzudichtenden
Betonuntergrundes gelten die Vorschriften nach DIN EN 1992-1-1 (Eurocode) und
DIN 1045-27 in Verbindung mit DIN EN 206-18 sowie DIN 1045-3° in Verbindung mit
DIN EN 136701°, wobei eine Rissbreitenbegrenzung entsprechend des Betonuntergrunds zu
bertcksichtigen und zu beachten ist.

Anlagen aus Beton die mit dem Abdichtungssystem beschichtet werden sollen, dirfen
aufgrund ihrer Bemessung und Nutzungsbedingungen unter den in der DAfStb-Richtlinie
"Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen", Teil 1", Abschnitt 4.3 aufge-
fuhrten mechanischen Einwirkungen keine Risse mit Breiten groRer als 0,5 mm aufweisen
oder erwarten lassen.

(2) Der Betonuntergrund fiir den Einbau des Abdichtungssystems ist auf der Grundlage der
DIN EN 14879-112 Abschnitt 4.2 herzustellen. Vor dem Aufbringen des Abdichtungssystems
mussen die Betonflachen gemaf den Abschnitten 4.2.2.3 und 4.2.2.4 dieser Norm vorbereitet
werden. Darlber hinaus missen vor dem Einbau des Systems folgende bauliche Voraus-
setzungen gegeben sein:

— Innen liegende Kanten sind als Hohlkehle auszufiihren.

— Beim Einbau des Abdichtungssystems muss die erhartete Oberflache eben und frei von
scharfkantigen Graten und Versatzen sein. Scharfe Kanten sind zu brechen.

(3) Die Betonflachen von Neuanlagen muissen mindestens 28 Tage alt und trocken sein
(Restfeuchte < 4 %, CM-Messung), frei von Verunreinigungen sein sowie eine ausreichende
Oberflachenhaftfestigkeit aufweisen, bevor sie abgedichtet werden. Die Oberflachenzug-
festigkeit soll im Mittel 1,0 N/mm? betragen und darf 0,8 N/mm? nicht unterschreiten. Fir eine
ausreichende mechanische Befestigung auf dem Betonuntergrund soll der Beton mindestens
die Festigkeitsklasse C20/25 aufweisen.

Bei Anlagen deren Flussigkeitsundurchlassigkeit wiederhergestellt werden soll, muss der vor-
handene Untergrund in einem gemaf’ Abschnitten 3.1 (1) bis 3.1 (3) vergleichbaren Zustand
versetzt werden. Abweichend zu Abschnitt 3.1 (1) sind fir den Einbau des Abdichtungs-
systems Rissbreiten im Betonuntergrund gemal DIN EN 14879-1 Abschnitt 4.2.1.2 bis
0,5 mm zulassig.

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche

Fassung EN 206-1:2000 in Verbindung mit DIN EN 206-1/ A1:2004-10 und
DIN EN 206-1/ A2:2005-09

DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausfiihrung
DIN EN 13670:2011-03 Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton
Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton, Ausgabe Marz 2011

DIN EN 14879-1:2005-12 Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz von
industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien- Teil 1:
Terminologie, Konstruktion und Vorbereitung des Untergrundes; Deutsche Fassung
EN 14879-1:2005
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Darlber hinaus ist Folgendes zu beachten:

— Wassereinwirkung auf die Rickseite des Abdichtungssystems muss vermieden werden.
Wenn Grund- oder Sickerwasser oder andere Wasser von der Rickseite in das Bauwerk
eindringen konnen, ist dieses gemal DIN 18533-1%, DIN 18533-2'* und DIN 18533-3'5
abzudichten.

— Gdgf. ist der Untergrund mit geeigneten und mit dem Abdichtungssystem vertraglichen
Produkten auszubessern. Auf die Instandsetzungs-Richtlinie'® des Deutschen Ausschuss
fur Stahlbeton (DAfStb) zum "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen", wird hinge-
wiesen. Risse sind sachgerecht zu verfiillen.

— Bei in Stand zu setzenden Anlagen nach einer Beaufschlagung und Kontamination des
Betons, ist der Untergrund gemal der Richtlinie des Deutschen Ausschuss flir Stahlbeton
(DAfStb) "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen™7 Teil 3, Abschnitt 5
und Abschnitt 6 in Verbindung mit Anhang B zu beurteilen. Die Anforderungen der
Richtlinie sind sinngemal zu erfillen. In Zweifelsfallen ist ein Sachverstandiger hinzu-
zuziehen.

(5) Das Abdichtungssystem darf nur aufgebracht werden, wenn die vorgenannten baulichen
Voraussetzungen gegeben sind. Die abzudichtende Betonflache ist durch den ausfiihrenden
Betrieb nach Abschnitt 4.1 (1) gemaf Abschnitt 4.2.2 zu beurteilen und abzunehmen.

(6) Klebe- und Anbindungsbereiche aus Stahl missen den Vorbereitungsgraden und
Oberflachen gemal Sa 2% oder St 3 nach DIN EN ISO 12944-418 entsprechen. Im Weiteren
sind fur die Vorbereitung der Untergrinde aus Stahl die Anforderungen in Anlehnung an
DIN EN 14879-1 Abschnitt 4.1.2 und die speziellen Anforderungen an den Untergrund nach
Abschnitt 4.1.2.6 zu beachten, wobei in der Regel ein Normreinheitsgrad von Sa 2% (fiir Stahl)
und eine mittlere Rautiefe von ca. 50 ym bis 80 um vorzusehen sind. Fir nichtrostenden Stahl
(z. B. aus Werkstoff-Nr. 1.4401) gilt der Normreinheitsgrad Sa 3. Uber den Zustand und
Beurteilung der Stahloberflachen ist ein Protokoll zu fiihren.

Ausfiihrung
Allgemeines

(1) Der ausfiihrende Betrieb (gemafl® den Vorschriften der AwSV*?), einschlielllich seiner
Fachkrafte, muss flr die in diesem Bescheid und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung
genannten Tatigkeiten vom Antragsteller geschult und autorisiert sein.

(2) Das Abdichtungssystem ist gemall den Bestimmungen dieses Bescheides und der
Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers einzubauen.

DIN 18533-1:2017-07 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und
Ausfiihrungsgrundsatze

DIN 18533-2:2017-07 Abdichtung von erdberlihrten Bauteilen - Teil 2: Abdichtung mit bahnenférmigen
Abdichtungsstoffen

DIN 18533-3:2017-07 Abdichtung von erdberGhrten Bauteilen - Teil 3: Abdichtung mit flissig zu
verarbeitenden Abdichtungsstoffen

DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" (Instandsetzungs-Richtlinie),
Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, Ausgabe Oktober 2001 (Rili-SIB)

DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen", Deutscher Ausschuss
fur Stahlbeton, Ausgabe Oktober 2004 (Rili-BUmwS)

DIN EN ISO 12944-4 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschich-

tungssysteme — Teil 4: Arten von Oberflaichen und Oberflachenvorbereitung
(ISO 12944-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12944-4:2017

AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom
18. April 2017 (BGBI. | S. 905.), zuletzt gedndert durch Artikel 256 der Verordnung
vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)
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(3) Fur die ordnungsgemale Applikation des Abdichtungssystems hat der Antragsteller eine
Einbau- und Verarbeitungsanweisung zu erstellen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen
dieses Bescheides (siehe Anlagen 3 und 4), insbesondere zu den folgenden Punkten
detaillierte Beschreibungen enthalten sein mussen:

— Anforderungen an die Oberflachenbeschaffenheit des zu beschichtenden Untergrundes
(wie Verunreinigungen, Ebenheit, Feuchtigkeit und Oberflachenfestigkeit),

— Oberflachenvorbehandlung (Reinigung, Strahlen, Schleifen, Trocknung, Ausbesserung
von Fehlstellen etc.),

— Verarbeitungsbedingungen, wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur (zur Einhaltung der
Taupunktgrenzen), Material- und Oberflachentemperaturen,

— Verpackung, Transport und Lagerung der Abdichtungskomponenten,
— Vorsichtsmallnahmen bei der Verarbeitung,

— Mischung der Komponenten,

— Applikationstechnik

— erforderliche Arbeitsgange zur Abdichtung von Auffangwannen, Auffangrdumen und
Ableitflachen (z. B. bei Abdichtung von Teilflachen),

— Materialverbrauch pro Schicht und Arbeitsgang,
— Priufung der Porenfreiheit (visuell),

— MafRnahmen zur Vermeidung gefahrlicher elektrostatischer Aufladungen und Herstellung
der Ableitfahigkeit, einschlief3lich Erdung des Abdichtungssystems beim Lagern, Abfillen
und Umschlagen entziindbarer Flissigkeiten,

— Verarbeitungszeiten der frisch angemischten Beschichtungsmassen,

— Wartezeiten bis zur Begehbarkeit, bis zur nadchsten Beschichtung bzw. bis zum nachsten
Arbeitsgang,

— Nacharbeiten an der Abdichtung,
— Ausflhrung von Ausbesserungsarbeiten und
— Zeitpunkt der Verwendbarkeit (volle mechanische und chemische Belastbarkeit).

Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung festgelegten Verarbeitungs- und Nachbe-
handlungshinweise sind einzuhalten.

(4) Uber die Herstellung des Abdichtungssystems ist ein Fertigungsprotokoll in Anlehnung an
Anlage 7 anzufertigen.

Spezielle Hinweise fiir die Ausfiihrung

(1) Der ausfuhrende Betrieb (gemaf Abschnitt 3.2.1 (1)) hat sich vor Beginn der Abdichtungs-
arbeiten davon zu Uberzeugen, dass die baulichen Voraussetzungen zur Applikation des
Abdichtungssystems gemafly den Bestimmungen dieses Bescheides und der Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers gegeben sind.

(2) Das Abdichtungssystem wird in mehreren Arbeitsgangen durch Streichen und/oder Rollen
und/oder Spachteln aufgebracht (siehe Anlage 4). Die Hinweise der Einbau- und Verar-
beitungsanweisung des Antragstellers sind zu beachten. Abdichtungen mussen sachgeman
und sorgfaltig entsprechend den Angaben des Antragstellers ausgefiihrt werden, damit
Haltbarkeit und Schutzwirkung gewabhrleistet sind. Sie durfen nur auf einer gemal Einbau-
und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers trockenen und sauberen Flache aufgebracht
werden.

(3) Es ist darauf zu achten, dass unmittelbar am Ausfihrungsobjekt die in der Einbau- und

Verarbeitungsanweisung des Antragstellers angegebenen Grenzwerte flr die Temperatur und
fur die relative Luftfeuchte eingehalten werden.
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(4) Auf der Baustelle wird das als Rollenware angelieferte PP-Tragervlies
"MasterProtect 1860" (PP-Tragervlies) ggf. den Gegebenheiten entsprechend zugeschnitten.
Das PP-Tragervlies ist auf dem Untergrund zu verkleben und an senkrechten und stark
geneigten Flachen zusatzlich mechanisch zu befestigen, siehe dazu auch Abschnitt 3.2.2 (5).

Vor der Verklebung des PP-Tragervlieses auf dem Untergrund sind die Klebebereiche geman
dieses Bescheids und den Anforderungen des Antragstellers zu grundieren. Die Anforde-
rungen an den Untergrund sind zu beachten.

Anschlief3end ist die Klebebefestigung auf den vorbereiteten Untergrund aufzutragen und
das PP-Tragervlies "MasterProtect 1860" aufzubringen.

Die Bahnen des PP-Tragervlieses sind Uiberlappend und spannungsfrei zu verlegen. Die ggf.
erforderlichen mechanische Befestigung der Bahnen des PP-Tragervlieses erfolgt mit verzink-
ten Stahlschienen, Edelstahlsenkschrauben und Kunststoffdibeln.

Auf dem PP-Tragervlies und den verzinkten Stahlschienen sind drei Lagen von Deckschicht-
material aufzubringen (1. Deckschicht "MasterProtect 1880" (grau), 2. Deckschicht
"MasterProtect 1870" (rotbraun) und 3. Deckschicht "MasterProtect 1881 AS" (schwarz). Auf
der 2. Deckschichtlage ist das Kupferleitband gemaR der Einbau- und Verarbeitungs-
anweisung des Antragstellers zu verlegen und mit einer Kupferlitze der Anschluss zu den
Erdungspunkten herzustellen. Die Rand- und Ubergangsbereiche sind abzudichten.

(5) Zur Montage an senkrechten und stark geneigten Flachen ist das PP-Tragervlies zunachst
zu verkleben und anschlieBend mechanisch bei Hohen von > 1,0 m mit verzinkten Stahl-
schienen, Edelstahlsenkschrauben zu befestigen und Kunststoffdiibeln gemal Verarbei-
tungsrichtlinie zu verankern. Ubergéange zu aufgehenden Teilen sind als Hohlkehle auszu-
fuhren.

(6) Kann die zu abzudichtende Flache aufgrund ihrer Grée nicht in einem Arbeitsgang
vorbereitet und anschlieBend beschichtet werden, ist diese sektionsweise zu bearbeiten. Es
ist darauf zu achten, dass die Teilflachen der Abdichtung und des Untergrunds vor Witte-
rungseinflissen zu schitzen sind. Das Abdichtungssystem ist auf die erforderliche
Deckschichtdicke aufzurollen bzw. zu spachteln.

(7) Die Kontrolle der erforderlichen und vorhandenen Schichtdicken der Abdichtung auf der
Flache und im StoRbereich ist tiber den nachgewiesenen Verbrauch an Beschichtungs-
material bzw. mit geeigneten Dickenmessgeraten durchzufiihren. Wird bei der Kontrolle
festgestellt, dass die einzelnen Verbrauchsmengen bzw. Schichtdicken (Grundierung,
Klebebefestigung, Deckbeschichtung) nicht den Anforderungen der Anlage 4 entsprechen,
muss das fehlende Material vor dem nachsten Arbeitsgang unter Beachtung der Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers erganzend aufgebracht werden. Auf eine
ausreichende Erdung ist zu achten.

(8) Auffangraume in Gebduden missen bis zum maximal moglichen Flussigkeitsstand
beschichtet werden. Auffangraume im Freien missen vollstéandig beschichtet werden.

(9) Wahrend und nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten sind bei |6semittel- bzw. wasser-
haltigen Komponenten, die durch die Beschichtungsmasse eingebrachten Lésemittel oder das
Wasser durch technische LiftungsmalRnahmen auszutragen, soweit die natirliche Liftung
hierzu nicht ausreicht. Zur Liiftung kann ggf. temperierte Luft verwendet werden. Die Liftungs-
maflnahme muss so lange durchgefiihrt werden, wie zu erwarten ist, dass Ldsemittel oder
Wasser aus der Beschichtung heraustreten kénnen. Die Mindesthartungszeiten bis zur
mechanischen und chemischen Belastbarkeit gemaf Einbau- und Verarbeitungsanweisung
des Antragstellers sind zu beachten.

(10) Das zusatzliche Aufbringen von Abdeckungen auf dem fertigen Abdichtungssystem ist
nicht zulassig.

(11) Der ausfihrende Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) hat dem Betreiber der Anlage eine
Kopie dieses Bescheides sowie die Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers
fur das Abdichtungssystem zu tbergeben.
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Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart des am Einbauort applizierten
Abdichtungssystems mit den Bestimmungen dieses Bescheides muss vom ausfiihrenden
Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) mit einer Ubereinstimmungserklarung erfolgen.

(2) Zur Ubereinstimmungserklarung durch den ausfiihrenden Betrieb vor Ort ist die
ordnungsgemalle Herstellung des Abdichtungssystems, gemal den Bestimmungen fir die
Ausfuhrung nach den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 dieses Bescheides sowie gemal der
Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers, mindestens durch die Abgabe eines
Fertigungsprotokolls in Anlehnung an Anlage 7 einschlie3lich der dort aufgefiihrten Protokolle
und Prifungen nach Ifd. Nr. 8 zu dokumentieren und zu bescheinigen.

(3) Die Fertigungsprotokolle sowie die Ubereinstimmungserklarung einschlieRlich der Einbau-
und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers und dieser Bescheid sind dem Betreiber der
Anlage zu ubergeben und zu den Bauunterlagen zu nehmen. Die Aufzeichnungen sind der
zustandigen Behdérde und dem Sachverstéandigen (gemafl® den Vorschriften der AwSV) auf
Verlangen vorzulegen.

(4) Der durch den Antragsteller geschulte und autorisierte ausfiihrende Betrieb vor Ort (geman
Abschnitt 3.2.1 (1)) ist verpflichtet, fir jedes applizierte Abdichtungssystem vor Ort deutlich
sichtbar ein Schild anzubringen.

Dabei sollen zum Abdichtungssystem mitgelieferte Schilder des Antragstellers bzw. des
Herstellwerkes verwendet werden, die mindestens folgende Angaben enthalten missen:

Angaben zum Abdichtungssystem

Bezeichnung: MasterProtect 7801 AS

Bescheid Nr.: Z-59.31-428

Antragsteller: Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Stralte 372
26123 Oldenburg

Herstellwerk: Nr.: 3

beschichtet am:

beschichtet von: (ausfiihrender Betrieb siehe Abschnitt 3.2.1 (1))

Zur Schadensbeseitigung und zur Neubeschichtung sind nur die in diesem Bescheid
genannten Materialien fir das Abdichtungssystem zu verwenden!

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Allgemeines

(1) Die Eigenschaften und Nutzung des Abdichtungssystems sind nur fur den gemaR
Abschnitt 1 beschriebenen Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungs-
bereich sowie den gemafl Abschnitt 2.1 und die Anlagen 3 und 4 beschriebenen Aufbau
nachgewiesen.

(2) Die Vorgaben des Antragstellers fir die ordnungsgemafe Nutzung, Unterhalt, Reinigung
und Wartung des Regelungsgegenstandes sind vom Betreiber einer Anlage zu bertck-
sichtigen.

(3) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der Anlage, die Kontrollintervalle in
Abhangigkeit von der nach diesem Bescheid zuldssigen Beanspruchungsdauer zu organi-
sieren. Die Ergebnisse der Kontrollen und alle von der Betriebsanweisung abweichenden
Ergebnisse sind zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind dem Sachverstandigen (geman
den Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(4) Umlade- und Abfiillvorgange sind gemal den Vorschriften der AwSV regelmaRig visuell
auf Leckagen zu kontrollieren. Werden Leckagen festgestellt, sind umgehend MaRnahmen zu
deren Beseitigung zu veranlassen.
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(5) In Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe ist daflir Sorge zu tragen, dass im
Schadensfall austretende Flissigkeiten nach Anlage 1 so schnell wie méglich und innerhalb
der maximal zulassigen Beanspruchungsdauer gemaf Beanspruchungsstufe in Verbindung
mit Tabelle 1, Anlage 2 von der Dichtflache entfernt werden.

(6) Nach jeder Beanspruchung mit wassergefdhrdenden Flissigkeiten gemal Anlage 1 ist
das Abdichtungssystem visuell auf seine Funktionsfahigkeit zu prufen; ggf. sind weitere
MaRnahmen zu ergreifen. Auf die Notwendigkeit der ordnungsgemafen Erdungsanschliisse
und Erdung des Beschichtungssystems wird hingewiesen.

Priifungen durch Sachverstindige gemaR Vorschriften der AwSV
Inbetriebnahmepriifung

(1) Der Sachverstandige ist Uber den Fortgang der Arbeiten wahrend der Applikation des
Abdichtungssystems durch den ausfiihrenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) laufend zu
informieren. Ihm sind Aufzeichnungen Uber die verbrauchten Beschichtungsmaterialien zu
Ubergeben. Ihm ist die Mdglichkeit zu geben, an Kontrollen vor, wahrend und nach dem
Einbau des Beschichtungssystems teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu
beurteilen.

(2) Die Prufung vor Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme ist in Anwesenheit eines
sachkundigen Vertreters der Beschichtungsfirma durchzufiihren. Sie darf erst nach Ablauf der
festgelegten Mindesthartungszeit (siehe Anlage 4) erfolgen.

(3) Die abschlieRende Priifung der Beschaffenheit der Oberflache des Abdichtungssystems
erfolgt durch Inaugenscheinnahme und geeignete erganzende Prifungen, wie z. B. Abklopfen
(Klangprufung). Der Sachversténdige pruft die in der Betriebsanweisung des Betreibers
festgelegten Kontrollen und Intervalle.

(4) Auf die bei der Errichtung und dem Betrieb einer Lager-, Abfiill- oder Umschlaganlage
einzuhaltenden Regelungen zur Einstufung gemal TRGS 509 und Einhaltung von Anfor-
derungen gemal TRGS 727 sowie die erforderlichen Kontrollen hierzu, wird hingewiesen.
Die Ableitfahigkeit ist gemaR der TRGS 727, Abschnitt 2 Nr. (9) wie folgt nachzuweisen:

— Fir eine vollstandige Erdung des Abdichtungssystems ist Sorge zu tragen.

— Gepruft wird der Erdableitwiderstand.

— Die Anzahl der Messpunkte ist in Abhangigkeit von der Grofie der beschichteten Flache im
Bereich von 1 Messung/m?bis mindestens 1 Messung/10 m? festzulegen. Die Messpunkte
mussen gleichmalig verteilt Gber die begehbare Flache liegen.

— Sofern eine sichere Aussage zur Ableitfahigkeit elektrostatischer Aufladungen durch den
Sachverstandigen nicht méglich ist, kann er nach eigenem Ermessen zusatzliche Mess-
punkte bestimmen und Messungen durchfiihren. Bei Umgebungstemperatur sind folgende
maximale Messwerte zulassig:

— bis 50 % relative Luftfeuchte2: 1 x 108 Ohm
— Uber 50 % bis 70 % relative Luftfeuchte: 1 x 107 Ohm
— Uber 70 % relative Luftfeuchte oder unbekannter Luftfeuchte: 1 x 10 Ohm

Die Ergebnisse der Prifungen sind zu protokollieren und zur Bauakte zu nehmen.
Wiederkehrende Priifungen

(1) Vor wiederkehrenden Prifungen sind die Anlagen unter Beachtung der Sicherheitsvor-
schriften und unter Beachtung der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers
fir das Abdichtungssystem von einem Fachbetrieb gemaR Abschnitt 3.2.1 (1) zu entgasen
und zu reinigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle des Lagerns, Abflllens und Umschlagens
entziindbarer FlUssigkeiten und deren Dampfe auch die erforderlichen Kenntnisse im Brand-
und Explosionsschutz erforderlich sind.

maogliche Mess-Sicherheit 5 %
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(2) Die Prufung des Abdichtungssystems erfolgt durch Inaugenscheinnahme und ggf. durch
Messungen.

(3) Bei den wiederkehrenden Prifungen ist das Abdichtungssystem hinsichtlich seiner
Schutzwirkung wie folgt zu priifen und zu beurteilen.

Das Abdichtungssystem gilt weiterhin als flissigkeitsundurchlassig, wenn insbesondere keine
der nachstehend aufgefiihrten Mangel feststellbar sind:

— Mechanische Beschadigungen der Oberflache,

— Blasenbildung oder Ablésungen,

— Rissbildung an der Oberflache,

— Schmutzeinschlisse, welche die Schutzwirkung beeintrachtigen kénnten,
— Aufweichungen der Oberflache,

— Inhomogenitat des Abdichtungssystems oder

— Aufrauungen der Oberflache.

(4) Von der Ableitfahigkeit des Abdichtungssystems zur Vermeidung von Ziindgefahren durch
gefahrliche elektrostatische Aufladungen kann weiterhin ausgegangen werden, wenn:

— bei der visuellen Prifung keine Mangel festgestellt werden,

— die Einhaltung der Anforderungen an die zulassigen Grenzwerte gemal} Abschnitt 4.2.1 (4)
unter Beachtung des Abschnitts 4.2.2 (1) ggf. durch Messungen stichprobenartig fest-
gestellt wird und

— das Abdichtungssystem vollstandig geerdet ist.

Mangelbeseitigung

(1) Nach den Vorschriften der AwSV sind Mangel zu beheben, die bei den Prifungen und
Kontrollen festgestellt werden.

Die Mangelbeseitigung erfolgt unter Berlcksichtigung der Bestimmungen dieses Bescheides
und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers fir das Abdichtungssystem
zu Ausbesserungsarbeiten.

(2) Mit der Mangelbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der nur
die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers verwenden und verarbeiten darf.

(3) Es ist darauf zu achten, dass wahrend der Ausbesserungsarbeiten keine Verunreini-
gungen und Flussigkeiten (insbesondere Wasser und Reinigungsmittel) in und unter die
Abdichtung gelangen kénnen und der Untergrund trocken ist. Zu ersetzende Teilbereiche sind
mittels Klebefixierung und ggf. zu erneuernder mechanischer Befestigung Uberlappend
einzuarbeiten und abzudichten. Die angrenzenden Abdichtungsbereiche sind, bevor die
Reparatur erfolgen kann, grindlich zu reinigen; die Hinweise des Antragstellers in der
Verarbeitungsanleitung und im technischen Merkblatt sind zu beachten. Ausgeschnittene
Fehlstellen sind an den Réandern der StoRstellen mindestens 10 cm Uberlappend zu
beschichten.

(4) Wenn nur die Dichtschicht (Deckschichtmaterial) der Auskleidung verletzt ist, das PP-
Tragervlies aber noch unverletzt ist, ist es ausreichend, nur das Deckschichtmaterial
auszubessern. Dazu wird die Deckschicht um die Schadstelle gereinigt, ggf. getrocknet und
nach allen Seiten ca. 10 cm aufgeraut. Die so vorbereitete Reparaturstelle kann mit dem
Deckschicht- und Abdichtungsmaterial und erneut beschichtet und abgedichtet werden. Die
Randbereiche sollen mindestens in einer Breite von 10 cm und Gesamtschichtdicke von 2 mm
Uberschichtet werden.

(5) Bei Nacharbeiten in groflerem Umfang ist die wiederkehrende Prifung durch den
Sachverstandigen (gemal den Vorschriften der AwSV) oder eine fachkundige Person unter
Berucksichtigung der Abschnitte 3 und 4 zu wiederholen.
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44 Wiederherstellung der Fliissigkeitsundurchldssigkeit in bestehenden Anlagen
(1) Bei der Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit von Abdichtungssystemen in
bestehenden Anlagen hat der Betreiber gemaf den Vorschriften der AwSV
— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei

einem fachkundigen Planer und

— die Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustandes des wiederhergestellten Bereiches
zu veranlassen.
Dem Sachverstandigen ist die Moglichkeit der Kenntnisnahme der Bauzustandsbegutachtung
und des Instandsetzungskonzepts einzurdumen.
(2) Bei der Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit sind die weiteren Bestim-
mungen dieses Bescheides gemal der Abschnitte 3 und 4 zu beachten.
(3) Mit Arbeiten zur Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit sind nur Betriebe
nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt

Referatsleiter Erdmann

Z71589.21 1.59.31-24/21
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Liste der Fliissigkeiten
gegen die das Beschichtungssystem flissigkeitsundurchlassig und chemisch bestandig ist

Flissig- zugelassene Fliissigkeiten * Betriebs-
keits- fur die Anlagenbetriebsarten Lagern (L), Abftillen (A) und Umladen (U) art und
gruppe nach Beanspruchungsstufe gering (1), mittel (2) und hoch (3) Stufe
Nr.
1 Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach LU2/A1
DIN EN 15376
1a Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG bis zu | LU2/A1
einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
2 Flugkraftstoffe LU2/A1
3 — Heizdl EL nach DIN 51603-1 LAU2
— ungebrauchte Verbrennungsmotorendle
— ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle
— Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen, charakterisiert durch einen
Aromatengehalt von < 20 Ma.-% und einen Flammpunkt > 60 °C
3b Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem LAU2
Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
4 Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, aufler Kraftstoffe LU2/A1
4a Benzol und benzolhaltige Gemische LAU1
4b Rohdle LU2/A1
4c — gebrauchte Verbrennungsmotorenéle und LAU2
— gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle mit einem Flammpunkt > 60 °C
5 ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol (in Summe), Glykol, LU2/A1
Polyglykole, deren Monoether sowie deren wassrige Gemische
5a Alkohole und Glykolether sowie deren wassrige Gemische LU2/A1
5b ein- und mehrwertige Alkohole = C2 mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wassrige Gemische LU2/A1
5¢c Ethanol einschlief3lich Ethanol nach DIN EN 15376 (unabhangig vom Herstellungsverfahren) sowie LU2/A1
deren wassrige Lésungen
6 Halogenkohlenwasserstoffe = C> LU2/A1
6a Halogenkohlenwasserstoffe LU2/A1
6b aromatische Halogenkohlenwasserstoffe LU2/A1
7 organische Ester und Ketone, aul3er Biodiesel LAU2
7a aromatische Ester und Ketone, auer Biodiesel LAU2
7b FAME (Biodiesel) nach DIN EN 14214 LAU2
8 wassrige Losungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % LAU1
8a aliphatischer Aldehyde sowie deren wassrige Lésungen LAU1
9 wassrige Lésungen organischer Sauren (Carbonsauren) bis 10 % sowie deren Salze (in wassriger LAU2
Lésung) aufler Milchsdure und Ameisensaure
9a organische Sauren (Carbonsauren auler Ameisensaure > 10%) sowie deren Salze (in wassriger LU2/A1
Lésung)
10 anorganische Sauren (Mineralsauren) bis 20 % sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze in LAU2
wassriger Lésung (pH < 6), auRer Flussséure und oxidierend wirkende Sduren und deren Salze
1 anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wassriger Lésung LAU2
(pH > 8), ausgenommen Ammoniaklésungen und oxidierend wirkende Lésungen von Salzen (z. B.
Hypochlorit)
12 wassrige Lésungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 LAU2
13 Amine sowie deren Salze (in wassriger Lésung) LAU2
14 wassrige Lésungen organischer Tenside LAU2
15a acyclische Ether LU2/A1
Einzel- Diethanolamin LU2/A1
flissig- | Ammoniaklésung < 32 % LAU2
keiten Leitungswasser L3/AU2

*

Soweit keine anderen Angaben zu den aufgefihrten Flissigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine Substanzen
oder um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe, jedoch nicht in Mischung mit Wasser soweit dies nicht extra

ausgewiesen ist.

Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" (ableitfahig) zur Verwendung in LAU-

Anlagen

Liste der Flussigkeiten

Anlage 1
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Klassifizierung von Anlagen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe nach
Beanspruchungsstufen gemafl TRwS DWA-A 7861 und Anlagenbetriebsarten

Tabelle 1: maximal zuldssige Beanspruchungsdauer, Haufigkeit der Beaufschlagung oder Betriebsweise mit
wassergefahrdenden Flissigkeiten nach Beanspruchungsstufe und Anlagenbetriebsart

Beanspruchungsdauer *
Beanspruchungsstufe Haufigkeit oder Anlagenbetriebsart Klasse Stufe ***
Betriebsweise
1 2 3 4 5
gemafn gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
TRwS DWA-A 786" und allgemeiner Bauartgenehmigung (Bescheid)
max.
8 Stunden Lagern
Abfiillen
gering bis zu 4-mal/Jahr ** Abfiillen LAU1 1
Umladen (1) Umladen (1)
max.
72 Stunden Lagern
L2/U2 2
mittel Umladen (2) Umladen (2)
Abfillen
bis zu 250-mal/Jahr ** Abflllen A2 3
max. 3 Monate Lagern L3 4
hoch
Unbegrenzte Anzahl der
Abflllvorgange ** Abfillen A3 5

Zeitraum innerhalb dessen eine Leckage erkannt und beseitigt worden sein muss bzw. vorgesehene Haufigkeit von
Abfiillvorgangen oder in Abhangigkeit von der Betriebsweise

*%

unter Beachtung besonderer Vorkehrungen beim Abfiillen gemal TRwS DWA-A 786

***  Die jeweils hdhere Stufe schlief3t die darunter liegende Stufe ein.

Zulassige Umladevorgange gemal TRwS DWA-A 786:

Beim Umladen von fliissigen wassergefahrdenden Stoffen in Behaltern und Verpackungen werden in Abhangigkeit von
der Betriebsweise zwei Beanspruchungsstufen definiert, denen technische Anforderungen zugeordnet werden:

(1) gering: Wenn auflerhalb des Umladebetriebs keine Behalter und Verpackungen auf der Umschlagflache abgestellt
sind.

(2) mittel: Wenn zusatzlich zum Umladebetrieb Behalter und Verpackungen regelméafig auf der Umschlagflache bis
maximal 72 Stunden abgestellt werden.

Es ist dafir Sorge zu tragen, dass im Schadensfall austretende Flussigkeit so schnell wie mdglich und innerhalb der
maximal zulassigen Beaufschlagungsdauer von der Dichtflache entfernt wird!

Umlade- und Abfiillvorgange sind sténdig visuell auf Leckagen zu Uberwachen und Mainahmen zu deren Beseitigung zu
veranlassen!

1 Arbeitsblatt DWA-A-786, Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Ausflihrung von Dichtflachen; DWA (Fassung
Oktober 2020)

Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" (ableitfahig) zur Verwendung in LAU-
Anlagen

Anl 2
Anlagenbetriebsarten und Beanspruchungsstufen niage
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Liste der zu verwendenden Produkte

senkrecht und waagerecht

Systemaufbau/ Anwendungsbereich/ Bezeichnung
Funktion Verwendungszweck Systemkomponente
Grundierungen fur nicht saugende Untergriinde MasterSeal P 107
(Primer) gemal Bescheid Nr. Z-74.6-166
fur saugende Untergriinde MasterSeal P 117
gemal Bescheid Nr. Z-74.6-166
Stahl und verzinkten Stahl MasterSeal P 127
gemal Bescheid Nr. Z-74.6-166
Klebebefestigung zum Verkleben auf dem Untergrund MasterSeal CR 170

gemal’ Bescheid Nr. Z-74.6-166

zum Verkleben auf waagerechtem
Untergrund (optional)

MasterProtect 1870 oder
MasterProtect 1880

PP-Tragervlies

Tragerbahn aus Polypropylen

MasterProtect 1860
(Rollenware)

Befestigungselemente

Mechanische Befestigung

bei der mechanischen Befestigung sind die
Hinweise und Vorschriften der Verarbei-
tungsanweisung zu beachten (Rastermal})

verzinkte Stahlschienen (40 x 5 mm?),
Kunststoff-Dibel 3,33 St./m,
Edelstahlsenkschrauben

(z. B. Werkstoff 1.4301, Senkschrauben)

1. Deckschicht Abdichtungsmittel MasterProtect 1880
(grau) Beschichtung

2. Deckschicht Abdichtungsmittel MasterProtect 1870
(rotbraun) Beschichtung

Erdungsanschluss

Ableitung elektrostatischer Aufladungen

selbstklebendes Kupferleitband
und Kupferlitze 4 mm?

3. Deckschicht
(schwarz)

Abdichtungsmittel
ableitfahige Beschichtung (antistatisch)

MasterProtect 1881 AS

Eigenschaften

Materialkennwerte PP-Tragervlies "MasterProtect 1860"

Beschaffenheit

thermisch behandeltes Wirrfaservlies, bohrfest, Milchgrau

Flachengewicht ca. 350 g/m?

Dicke ca. 2,5 mm

Zugfestigkeit ca. 0,5 N/mm?

ReilRdehnung ca. 20 % (unbeschichtet)

Warmverhalten Warmfestigkeit bis ca. 180 °C

MafRanderung <3 % (DIN EN 1107-219 bei 120 °C, 60 min)
Schalfestigkeit ca. 1,0 N/mm (gegeniiber Polysulfid-Beschichtung)

Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" (ableitfahig) zur Verwendung in LAU-

Anlagen

Aufbau Systemkomponenten

Anlage 3
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Systemaufbau Grundierungen Klebe- PP- |Deckschichten |Ableit-
MasterProtect 7801 AS entsprechend befes- | Trager- | und optionale deck-
Untergrund tigung | vlies? |Klebebefestigung | schicht*
Systemkomponenten gemal Z-74.6-166
MasterSeal | P 107 P117 P127 |CR 170 == - - ==
asterProtect - --- --- 1860 1880 1870 | 1881AS
Kenndaten
Dichte (in g/lcm3, + 3 %) bei 23 °C Flachen-
Komponente A gewicht 1,67 1,71 1,61
Komponente B 350 g/m? | 1,92 1,92 1,92
Viskositét (in mPas, £ 15 %) bei 20 °C
Komponente A - 9600 9400 30000
Komponente B gemal Z-74.6-166 20300 20300 20300
max. Lagerzeit' bei 20 °C in Monate bei kiihler und trockener Lagerung in
der Komponenten (A/B) ungedffneten Originalgebinden
k. A. 18/9 18/9 18/9
Mischungsverhaltnis A : B
(Gewichtsteile der Komponenten) -—- 100:12 | 100:12 | 100:12
Zusatzstoffe/ Hilfsmittel - - - - Diibel? - - 3
Verarbeitungstemperatur? (in °C) fiir
die Beschichtungsmasse und den 5 bis 40 | 5 bis 40 |10 bis 40 | 5 bis 40 5bis 35 | 5bis 35 | 5 bis 35
Untergrund
Verarbeitungszeit! bei 23 °C (der frisch | ca. 60 max. 6 ca. 60 | 60 bis 30 bis 90 (30 bis 90 | 30 bis 90
angemischten Beschichtungsmasse) Minuten | Stunden | Minuten 120 -—- Minuten | Minuten | Minuten
Minuten
Verarbeitungstechnik/ Hinweise Streichen Streichen Spachtel |Zuschnitt | Rollen/Spachteln Rollen
Verbrauch Beschichtungsmasse/ m? ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca.
50" ml | 200" ml | 200" ml | 2 Liter 1,1m2 | 1,0 Liter | 0,9 Liter | 1,0 Liter
Trockenschichtdicke (in mm) ca. 0,05 | ca.0,1 ca.0,1 | ca.2,0 | ca.2,9 | ca.0,8 | ca.0,9 ca. 0,9
Wartezeiten' bei 23 °C 10 bis 1bis6 | 8bis 36 | nach Verklebung mind. mind. mind.
bis zur Begehbarkeit bzw. 30 Stunden | Stunden 4 Stunden 12 12 12
bis zum nachsten Arbeitsgang Minuten Stunden | Stunden | Stunden
Wartezeiten' nach letztem Auftrag 16 Stunden fiir mechanische Beanspruchung des Abdichtungssystems
Mindesthirtungszeiten’ bei 23 °C 7 Tage fir die chemische Beanspruchung des Abdichtungssystems
Ableitfahigkeit: Ableitwiderstand bzw. ableitfahig gemafl Anlage 6
Oberflachenwiderstand und
Durchgangswiderstand
Shore-Harte (A) k. A. der obersten Nutzschicht
(der ausgeharteten 40
Beschichtungsmasse)
Farbton der Beschichtung' transparent rot- grau/ grau grau rot- schwarz
braun | schwarz braun

1
2

Angaben des Antragstellers.

Das PP-Tragervlies "MasterProtect 1860" ist auf dem Untergrund punktweise, streifenférmig oder vollflachig mit Montagekleber zu verkleben
und an stark geneigten/ senkrechten Flachen aus Beton mechanisch gemaR Verarbeitungsanweisung des Herstellers mit verzinkten
Stahlschienen und Kunststoff-Diibeln zu befestigen.
3 Auf der 2. Deckschicht ("MasterProtect 1870") aufgefachertes Kupferlitzenende (ca. 15 cm Lange, Querschnitt 4 mm?) mit selbstklebendem
Kupferleitband aufgeklebt/ fixiert unterhalb der leitfahigen Deckschicht und anderes Ende der Kupferlitze an Erdungspunkt anzuschlief3en.

4 Die 3. Deckschicht "MasterProtect 1881 AS" weist eine Rutschhemmung R10 auf (Priifzeugnis Nr. 129233-S/19).

Anlagen

Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" (ableitfahig) zur Verwendung in LAU-

Aufbau und technische Kenndaten des Abdichtungssystems

Anlage 4
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Ifd. | Art der Priifung Priifgrundlage Haufigkeit der Uberwachungswerte
Nr. | (Nachweis / Eigenschaft /
Aufbau) werkseigenen | Fremdiiber-
Produktions- | wachung
kontrolle
Technische Kenndaten gemal Anlage 6 siehe Anlage 6 | 2 x jahrlich?: 2 siehe Anlagen 3, 4 und 5

1 gemal Anlagen 3 und 4 Ifd. Nr. 1 bis 5
und nach werkseigener
Produktionskontrolle
Kontrolle der werkseigenen | gemafR Abschnitt 2.2.3 - 2 X jéhrlich® 2 gemal den Angaben

> Produktionskontrolle, und 2.3.2 der Anlagen 3 und 4 dieses
Kennzeichnung der Besonderen Bescheides
Gebinde, Schilder Bestimmungen
Komponenten, gemaR hinterlegtem - 2 x jahrlich®- 234 | gemaR hinterlegtem
Aufbau, Verbrauch, Priifplan® Abschnitte Prifplan
Schichtdicken, 4.3 Bestandigkeit, Abschnitt 3.3.2
mechanische 4.5 Lagerung, - Undurchlassigkeit,
Eigenschaften, 4.6 Haftung, - Bestandigkeit,
Mindesthartungszeit, 4.8 Alterung, - Haftung,

3 Haftung, Harte, Alterungs- | 4.10 Ableitwiderstand, - Alterungsbestandigkeit,
und Witterungs- 4.11 Bewitterung - Ableitung elektrostatischer
bestandigkeit nach jeweils an Aufladungen,
6-monatiger Lagerung in Stahlbetonplatten und - Witterungsbestandigkeit
feuchtem Sand und im Prifplatten aus Stahl
Freien, Dichtheit, sowie Harte, sowie Harte (Shore A: 40),
Ableitfahigkeit und Haftfestigkeit/ Stahl, Haftfestigkeiten auf Stahl,
Chemikalienbestandigkeit | Zugfestigkeit, Dehnung, Zugfestigkeit 0,5 N/mm?,

Schélfestigkeit (Kleber) ReiRdehnung 130 %,
Autbau, Verbrauch, gemaR Erstprifung alle 2 Jahre™ ** | genaifestigkeiten 1,0 N/mm,
Schmhtdpken, o (Verklebung Untergrund/
mechanische (erstmalig mit | \/jies-Beschichtung)
Eigenschaften, Prifplatten, die im
Mindesthartungszeit, Rahmen der
Haftung, Harte, Alterungs- Erstprifung —

4 | und Witterungs- Abschnitt 2.3.3
bestandigkeit nach beschichtet
2-jahriger Lagerung in wurden)
feuchtem Sand und im
Freien, Dichtheit,

Ableitfahigkeit und
Chemikalienbestandigkeit

Die Prufungen erfolgen an Proben, die von der fremdiiberwachenden Stelle bzw. im Beisein eines Vertreters der fremdiiberwachenden Stelle
hergestellt wurden.

Wenn durch die Prifung zur Verwendbarkeit sowie durch zwei weitere Fremdiberwachungen nachgewiesen ist, dass das Beschichtungs-
system die Anforderungen dieses Bescheides erfiillt, brauchen die Priifungen nach Ifd. Nr. 1 und 2 nur 1 x jahrlich durchgefiihrt werden.
Sofern die Identitéat der Materialien gemaR Anlage 6 Ifd. Nr. 1, 2 und 5 sowie 6 oder 7 durch Messungen der fremdiiberwachenden Stelle
zweifelsfrei festgestellt wird und die Korrektheit der Priifungen der werkseigenen Produktionskontrolle durch die fremdiberwachende Stelle
bestatigt werden kann, kénnen die Prifungen der Fremdiberwachung gemag Ifd. Nr. 3 und 4 entfallen; mindestens ist jedoch fiir den Zeitraum
der Geltungsdauer dieses Bescheides 2 x der 6-Monatsnachweis (Ifd. Nr. 3) und 1 x der 2-Jahresnachweis (Ifd. Nr. 4) mit dem Antrag auf
Verlangerung der Geltungsdauer vorzulegen.

Die Bestandigkeits-Druckversuche sind mit mindestens 2 von der Fremdiberwachungsstelle ausgewahlten Flissigkeitsgruppen bzw.
Einzelflissigkeiten der Anlage 1 dieses Bescheides durchzufiihren.

Der Prufplan liegt der fremdiiberwachenden Stelle vor.

Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" (ableitfahig) zur Verwendung in LAU-
Anlagen

- Anl
Grundlagen fiir den Ubereinstimmungsnachweis nlage 5

783699.21 1.59.31-24/21



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.31-428

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-59.31-428 vom 23. November 2021 Bautechnik

Ifd. | Eigenschaften der Komponenten | Priifgrundlage Haufigkeit der Uberwachungswerte
Nr. | und des Abdichtungssystems

werkseigenen | Fremdiiber-
Produktions- | wachung
kontrolle

EN ISO 787-10
1 | Dichte3 DIN EN ISO 1675 1 x je Charge 2 x jahrlich? 2
DIN EN 2811-1/2

DIN EN ISO 3219

2 | Viskositat bzw. Brechungsindex® 1 xje Charge | 2 xjahrlich® 2

DIN EN ISO 489 siehe Anlagen 3 und 4
3 | Topfzeit DIN EN ISO 9514 individuelle dieses Bescheides
P Festlegung*
Aufstrich (Farbe, Beschaffenheit) individuelle
4 | Aushértung/ Harte (Shore A) 3 Festlequna® -
Haftfestigkeit gung
individuelle

5 | TGA - Kurve von den Komponenten | DIN EN ISO 11358 2 x jéhrlich?:2

5
Festlegung gemal hinterlegten
oo Kurven
individuelle o 49
6 |IR—Kurve DIN EN 1767 Festlegung® ® 2 x jahrlich
Bestimmung Feststoffgehalt/ 1ISO 23811 individuelle T gemal hinterlegten
7 2 x jahrlich?- 2
nichtfliichtige Anteile® DIN EN ISO 3251 Festlegung? Daten
Bescheinigung N .
8 | Fliichengewicht/ Schilfestigkeit DIN EN 965 2.1 nach 2 x jahrlich™ 2 %e”;a@ fBESChe'd’
DIN EN 10204 refprutung
9 | Schalkraft/ Schalfestigkeit DIN 53357 ---5 2 x jahrlich’ 2 | gemaR Erstpriifung
10 élé?r{?jztr%er:tg} Reifkraft/ DIN EN ISO 527-4 s 2 xjéhrlich2 | gemaR Erstpriifung
Ableitfahigkeit/ Ableitung —— gemal Bescheid bzw.
elektrostatischer Aufladungen: gemal hinterlegtem L 9 Laborpriifung
L . individuelle Anmerkung 3
11 | Ableitwiderstand (Ra) oder Prifplan Festl 45 3xin (Ra) < 108 Q (Ohm)
Durchgangswiderstand (Rp) und Abschnitt 4.10 estiegung 5 Jahren (Rp) < 108 Q (Ohm)
Oberflachenwiderstand (Ro) (Ro) <10° Q (Ohm)

Die Prufungen erfolgen an Proben, die von der fremdiberwachenden Stelle bzw. im Beisein eines Vertreters der fremdiberwachenden Stelle
hergestellt wurden.

Wenn durch die Priifungen zur Verwendbarkeit sowie durch zwei weitere Fremdiberwachungen gemaR Anlage 5 nachgewiesen ist, dass das
Beschichtungssystem die Anforderungen dieses Bescheides erflllt, brauchen die Prifungen nach Ifd. Nr. 1, 2 und 5 sowie 6 oder 7 nur 1 x
jahrlich durchgefiihrt werden.

Prifverfahren sind einvernehmlich zwischen Antragsteller und der fremdiiberwachenden Stelle festzulegen und im Bericht anzugeben.

In Abstimmung zwischen Antragsteller und fremdiberwachender Stelle unter Beriicksichtigung der Fertigung (Verfahren, Zyklus, zusatzliche
Aufzeichnungen).

Kann durch die Fremduberwachung ersetzt werden.

Die IR-Kurve kann ergadnzend zur Prifung der Identitdt herangezogen werden.

Anmerkung:

Sofern durch die Priifungen nach Ifd. Nr. 1, 2 und 5 sowie 6 oder 7 der fremdiiberwachenden Stelle die Identitat der Materialien
zweifelsfrei festgestellt wurde und die Korrektheit der Prifungen der werkseigenen Produktionskontrolle durch die
fremduberwachende Stelle bestatigt werden kann, kénnen die Prifungen der Fremduberwachung geman Anlage 5, Ifd. Nr. 3
und 4 entfallen; mindestens ist jedoch fiir den Zeitraum der Geltungsdauer 2 x der 6-Monatsnachweis (Anlage 5, Ifd. Nr. 3),
und 1 x der 2-Jahresnachweis (Anlage 5, Ifd. Nr. 4) mit dem Antrag auf Verlangerung der Geltungsdauer vorzulegen. Der
Nachweis der Ableitfahigkeit Ifd. Nr. 11 ist 1 x nach Mindesthartungszeit, 1 x nach 6 Monaten Lagerung von Platten im Freien
und 1 x nach 2 Jahren Lagerung von Platten im Freien zu prifen.

Hinweis: Sofern die Identitat der Komponenten durch den Lieferschein und ein Werkspriifzeugnis (2.1/ 3.1) des Herstellers/
Lieferanten der Komponenten anhand entsprechend gelieferter Chargen erbracht werden kann, ersetzen diese Nachweise
den Ubereinstimmungs- und Identitatsnachweis dieser Komponenten.

Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" (ableitfahig) zur Verwendung in LAU-
Anlagen
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.31-428

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-59.31-428 vom 23. November 2021 Bautechnik

Ifd. Bestatigung des ausfiihrenden Betriebes
Nr.
1. Projektbezeichnung:
6= To = PSPPSR
Lo 1= RSP RPR
2 Lagergut:
3 Abdichtung mit:
................................................................ (Name des Abdichtungssystems)
4.
Bescheid Nr.: ....ooovvcviiieecie. vom (Datum) .....cceoeeiiiiei e

5.a Abdichtungssystemhersteller:

(ANtragsteller) ..o b

Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017: ....... jalnein.........0..

5.b ausfuhrender Betrieb: Fachbetrieb nach der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden

5.c Bauzeit:

Bestatigung

6. Das Fachpersonal des ausfihrenden Betriebes wurde vom Antragsteller
Uber die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet

7. Beurteilung vor dem Beschichten s. Protokoll

a) Untergrundbeschaffenheit

b) Besondere Hinweise des Bescheides zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung
Voraussetzungen zum Beschichten erfillt

8. Kontrolle des Einbaus s. Protokoll

a) Protokolle zur Wetterlage

b) Protokolle zum Materialverbrauch liegen vor

c) Prifung durch Inaugenscheinnahme

d) sonstiges: vollstdndige Erdung erfolgt: ja/nein

e) Priifung der Ableitfahigkeit: Erdableitwiderstand gem.
Abschnitt 4.2.1 (4) mit Angabe der gemessenen Werte zur
Ableitfahigkeit

Bemerkungen:

Unterschrift/ Stempel

Abdichtungssystem "MasterProtect 7801 AS" (ableitfahig) zur Verwendung in LAU-
Anlagen
Anl 7
Muster Fertigungsprotokoll niage
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