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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

Z75670.22

Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europaischen Technischen Bewertung ist der nachtraglich eingemoértelte
Anschluss von Betonstahl mit dem "Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fir
Bewehrungsanschliisse" durch Verankerung oder Ubergreifungssto® in vorhandene
Konstruktionen aus Normalbeton auf der Grundlage der technischen Regeln fir den
Stahlbetonbau.

Fur den Bewehrungsanschluss wird Betonstahl mit einem Durchmesser ¢ von 8 bis 40 mm oder
der Zuganker ZA in den GréRen M12 bis M24 entsprechend Anhang A und dem
Injektionsmdrtel TEKNOBOND 401EP verwendet. Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel
geflllites Bohrloch gesteckt und durch Verbund zwischen dem Stahlteil, dem Injektionsmdrtel
und dem Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Diubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Bewehrungsanschlusses von
mindestens 50 und/oder 100 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie
des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des
richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer
des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter statischen und Siehe Anhang C 1
quasi-statische Lasten

Charakteristischer Widerstand unter Siehe Anhang B 4 und C 2

Erdbebenbeanspruchung

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 3und C 4

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330087-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

8.06.01-125/22
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Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 12. August 2022 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider

Z75670.22
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Installation fiir nachtraglichen Bewehrungsanschluss

Bild A1: UbergreifungsstoB fir Bild A2: Ubergreifungssto3 einer Stiitze oder Wand an ein
Bewehrungsanschliisse von Platten und Balken Fundament; Bewehrungsstébe auf Zug beansprucht
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Bild A3: Endverankerung von Platten oder Balken Bild A4: Bewehrungsanschllisse Uberwiegend auf Druck
(z.B. gelenkig gelagert bemessen) beanspruchter Bauteile; Bewehrungsstabe auf
Druck beansprucht
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Bild A5: Verankerung von Bewehrung zur Deckung
der Zugkraftlinien

> |pg al
' - Zugkraflinie
I /TA/ Hiiliiirie Anmerkung zu Bild A1 bis A5:
v Y4 i . i "
- N ¢ Med/z +Ned In den Bildern ist keine Querbewehrung dargestellt; die

2 lb,min
e

o nach EN 1992-1-1:2004+AC:2010 erforderliche
NN Querbewehrung muss vorhanden sein.

Vorbereitung der Fugen geman Anhang B 2

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fir Bewehrungsanschllisse mit
Betonstahl

Z275845.22 8.06.01-125/22



Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-22/0363

Seite 6 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches

ETA-22/0363 vom 12. August 2022 Institut
fir
Bautechnik
Installation Zuganker ZA
Bild A6: Verankerung einer Stiitze an ein Fundament mit Zuganker ZA.
@ -
1 Zuganker ZA (nur Zug)
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Allgemeine Konstruktionsregeln siehe Anhang B 3

Zuganker ZA (nur Zug)

2 Vorhandenen Biigelbewehrung / Bewehrung
zur Ubergeifung (Ubergreifungsstof3)

3 Diibel (oder Schubknagge) zur
Querkraftibertragung

4  Langloch in axialer Richtung zur Querkraft

2 Vorhandenen Bligelbewehrung / Bewehrung
zur Ubergeifung (UbergreifungsstoR)
Schubknagge (oder Dibel) zur
Querkraftiibertragung

4  Langloch in axialer Richtung zur Querkraft

Anmerkung zu Bild A6 und A7: In den Bildern ist keine Querbewehrung dargestellt; die nach EN 1992-1-
1:2004+AC:2010 erforderliche Querbewehrung muss vorhanden sein. Mit dem Zuganker dirfen nur Zugkréfte in
Richtung der Stabachse Ubertragen werden. Die Zugkraft muss Uber einen Ubergreifungsstof3 durch die im Bauteil
vorhandenen Bewehrung weitergeleitet werden. Der Querlastabtrag ist durch geeignete Mafnahmen
sicherzustellen, z.B. durch Schubknaggen oder durch Dlbel mit einer Europaisch Technischen Bewertung (ETA).

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 2
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fir Bewehrungsanschllisse mit
Zugankern ZA

Z275845.22 8.06.01-125/22
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Kartuschensystem

Side-by-Side Kartusche:
440 ml, 585 ml und 1400 ml

Aufdruck:

TEKNOBOND 401EP

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Statikmischer PM-19E

Verfiillstutzen VS und Mischerverldangerung VL

0 )

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 3
Injektionssystem

Z275845.22 8.06.01-125/22
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Betonstahl: 28 bis 40

|\

Tabelle A1: Werkstoffe

_MJL; MMMMAMMMMMMMMJ‘WM
Mlndestwerte der bezogenen Rippenflache fg i, gemai EN 1992-1-1:2004+AC:2010

+ Die Rippenh&he muss 0,05¢ < h;, = 0,07¢ betragen

(¢: Nomineller Durchmesser des Betonstahls; h,: Rippenhéhe des Betonstahls)

oy

Benennung

Werkstoff

Anhang C

Betonstahl geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010,

Stébe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
fy und k gemaB NDP oder NCI geman EN 1992-1-1/NA

fuk = Ty = KTy

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung
Werkstoffe Betonstahl

Anhang A 4

Z275845.22
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Zuganker: ZA-M12 bis ZA-M24

Pragung: e.g@ 12 A4
O Werkzeichen

Handelsname
< <
12 Stabdurchmesser / Gewinde |\\ \\ \\ ? >\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ I]
A4 fOr nichtrostenden Stahl A4 | .
HCR fiir hochkorrosionsbestandigen v lo fix
Stahl |e,ges
Tabelle A2: Werkstoff Zuganker ZA
Material
Teil | Bezeichnung ZA vz ZA A4 ZA HCR
Mi12 | M16 | M20 | M24 | M12 | M16 | M20 | M24 | M12 | M16 | M20 | M24
Klasse B gem&n NDP oder NCI gemal EN 1992-1-1/NA
Betonstabstahl £ =t = kot
1 uk = 'tk = Ryk
fyk [N/mm?] 500 500 500

2 Gewindestab

Stahl, verzinkt geman
EN ISO 683-4:2018 oder
EN 10263:2001

nichtrostender Stahl,
1.4362, 1.4401, 1.4404,
1.4571, EN 10088-1:2014

hochkorrosionsbestandiger
Stahl, 1.4529, 1.4565,
EN 10088-1:2014

3 Unterlegscheibe

Stahl, verzinkt geman
EN ISO 683-4:2018 oder

nichtrostender Stahl,
1.4362, 1.4401, 1.4404,

hochkorrosionsbestandiger
Stahl, 1.4529, 1.4565,

Werkstoffe Zuganker ZA

4 Mutter EN 10263:2001 1.4571, EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014
Tabelle A3: Abmessungen und Installationsparameter
GréBe ZA-M12 ZA-M16 ZA-M20 ZA-M24
Gewindedurchmesser dg [mm] 12 16 20 24
Betonstahldurchmesser 0] [mm] 12 16 20 25
Bohrernenndurchmesser dy [mm] 16 20 25 32
g:zraggﬁlrilg;(laoncc:‘e%n Anbauteil % [mm] 14 18 22 26
Schllisselweite SwW [mm] 19 24 30 36
Spannungsquerschnitt Ag [mm?] 84 157 245 353
Wirksame Setztiefe I [mm] entsprechend statischer Berechnung
Lange des verzinkt > 20 > 20 > 20 > 20
eingemortelten lo [mm]
Gewindes A4/HCR > 100 > 100 > 100 > 100
Min. Anbauteildicke min tg [mm] 5 5 5 5
Max. Anbauteildicke max tgy [mm] 3000 3000 3000 3000
Max. Installationsmoment max Ty | [Nm] 50 100 150 150
Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse
Produktbeschreibung Anhang A5

Z275845.22
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Nutzungsdauer 50 Jahre

Nutzungsdauer 100 Jahre

HD: H boh Statische und quasi- 8 to @40 8 to @40
il e ol statische Lasten ZA-M12 bis ZA-M24 ZA-M12 bis ZA-M24
HDB: Hammerbohren mit
Hohlbohrer Seismische Einwirkung @10 to @40 @10 to &40
CD: Pressluftbohren
N @8 to P40 8 to @40
DD: D h
iamantbohren Brandbeanspruchung ZA-M12 bis ZA-M24 ZA-M12 bis ZA-M24
i - 40°C bis +80°C
Temperaturbereich: (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)
Verankerungsgrund:

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemal EN 206:2013 + A1:2016.

- Festigkeitsklasse C12/15 bis C50/60 gemaf EN 206: 2013 + A1:2016.

- Maximal zulédssiger Chloridgehalt im Beton von 0.40 % (CL 0.40) bezogen auf den Zementgehalt geman
EN 206: 2013 + A1:2016.

- Nicht karbonisiertem Beton.
Anmerkung: Bei einer karbonatisierten Oberfliche des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem
Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachtraglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser von ¢ + 60
mm zu entfernen.
Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung flir die entsprechenden
Umweltbedingungen nach EN 1992 1 1:2004+AC:2010 entsprechen.
Dies entfallt bei neuen, nicht karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen) mit Zuganker ZA:

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (alle Materialien).
- FUr alle anderen Bedingungen geman EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der
Korrosionsbestandigkeitsklassen:
» Nichtrostender Stahl A4 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC I
» Hochkorrosionsbestéandiger Stahl HCR nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC V

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

- Unter Berlcksichtigung der zu verankernden
Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

- Bemessung geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010, EN 1992-1-2:2004+AC:2008 und Anhang B 2 und B 3.

- Die tatsachliche Lage der Bewehrung im vorhandenen Bauteil ist auf der Grundlage der Baudokumentation
festzustellen und beim Entwurf zu berlcksichtigen.

Lasten sind prifbare Berechnungen und

Einbau:

- Trockener oder nasser Beton. Installation in wassergefillte Bohrlcher ist nicht erlaubt.

- Uberkopfanwendungen erlaubt.

- Bohrlochherstellung durch Hammer- (HD), Hohl- (HDB), Diamant- (DD).oder Pressluftbohrer (CD).

- Der Einbau von nachtraglich eingemortelten Bewehrungsstaben ist durch entsprechend geschultes Personal
und unter Uberwachung auf der Baustelle vorzunehmen; die Bedingungen fiir die entsprechende Schulung
des Baustellenpersonals und flr die Uberwachung auf der Baustelle obliegt den Mitgliedstaaten, in denen der
Einbau vorgenommen wird.

- Uberprifung der Lage der vorhandenen Bewehrung (wenn die Lage der vorhandenen Bewehrungsstabe nicht
ersichtlich ist, missen diese mittels daflr geeigneter Bewehrungssuchgerate auf Grundlage der
Baudokumentation festgestellt und flr die Ubergreifungsstée am Bauteil markiert werden).

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikationen
275845.22 8.06.01-125/22
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werden.

Bild B1: Allgemeine Konstruktionsregeln flir eingemortelten Betonstahl

- Die Ubertragung von Querkraften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist geman
- EN 1992-1-1:2004+AC:2010 nachzuweisen.
Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dass die Zuschlagstoffe herausragen.

- Bewehrungsanschliisse diirfen nur fiir die Ubertragung von Zugkréften in Richtung der Stabachse verwendet
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Folgende Abklrzungen und Hinweise gelten flr Abbildung B1:

c Betondeckung des eingemdrtelten Betonstahl

Cq Betonabdeckung an der Stirnseite des einbetonieren Stabes

Crin Mindestbetondeckung geman Tabelle B1 und EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 4.4.1.2
¢ Durchmesser des eingemortelten Betonstahls

lo Lange des UbergreifungsstoBes geman der EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 8.7.3

ly wirksame Setztiefe, 2 | + ¢4

dg Bohrernenndurchmesser, siehe Anhang B 5
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-‘\Eingemértelter Betonstahl

1) Ist der lichte Abstand der gestoBBenen Stabe groBer als 49, so muss die Ubergreifungslédnge um die Differenz zwischen
dem vorhandenen lichten Stababstand und 4¢ vergréBert werden.

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck

Allgemeine Konstruktionsregeln flr eingemdrtelten Betonstahl

Anhang B 2

Z275845.22
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Bild B2:

Allgemeine Konstruktionsregeln flir Zuganker ZA

Die Lange des eingemortelten Gewindes darf nicht zur Verankerungslange hinzugerechnet werden.
Bewehrungsanschliisse mit dem Zuganker ZA diirfen nur fir die Ubertragung von Zugkréaften in Richtung der
Stabachse verwendet werden.

Die Zugkraft muss Uber einen Ubergreifungsstof3 in die im Bauteil vorhandene Bewehrung weitergeleitet
werden.

Der Querlastabtrag ist durch geeignete zuséatzliche MaBnahmen sicher zu stellen, z.B. durch Schubknaggen
oder durch Dubel mit einer europaischen technischen Bewertung.

In der Ankerplatte sind die Durchgangsldcher fiir den Zuganker als Langldcher in Richtung der Querkraft
auszufihren.
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1) Ist der lichte Abstand der gestoBenen Stibe gréBer als 4¢, so muss die Ubergreifungslange um die Differenz zwischen dem
vorhandenen lichten Stababstand und 4¢ vergréBert werden.

Folgende Abkilrzungen und Hinweise gelten fiir Abbildung B2:

Betondeckung des Zuganker ZA
Betonabdeckung an der Stirnseite des einbetonierten Stabes

Mindestbetondeckung geman Tabelle B1 und EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 4.4.1.2

Durchmesser des eingemdrtelten Betonstahls
Lange des UbergreifungsstoBes geman der EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 8.7.3

wirksame Setztiefe

Lange des eingemdrtelten Gewindes
gesamte Setztiefe, = ly+c,
Bohrernenndurchmesser, siehe Anhang B 5

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck
Allgemeine Konstruktionsregeln fir Zuganker ZA

Anhang B 3

Z275845.22
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Tabelle B1: Mindestbetondeckung c,,;,"! des eingemortelten Bewehrungsstabes und
Zuganker ZA in Abhangigkeit vom Bohrverfahren
Stabdurch- . . .
Bohrverfahren messer Ohne Bohrhilfe Mit Bohrhilfe
HD: Hammerbohren | <25mm |[30mm+0,06-1,22¢ |30mm+0,02-1,22¢
HDB: Hammerbohren
mit Hohlbohrer =2 25mm 40 mm + 0,06 - IV 22¢ 40 mm + 0,02 - IV 22¢ Bohrhilfe
<25 mm 2 ; 30mm+0,02-1,22¢ —l
DD: Diamantbohren gonrﬁtﬁnder entspricht . -
> 25 mm SIS 40mm +0,02-1,22¢
<25mm |50 mm +0,08-1, 50 mm + 0,02 - |,
CD: Pressluftbohren
225mm |60mm+0,08-1,22¢ |60mm+0,02-1,22¢

1) siehe Anhang B 2, Bild B1 oder Anhang B 3, Bild B2
Anmerkung: Die Mindestbetondeckung geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010 ist einzuhalten.
Fir die Mindestbetondeckung ¢ sis iN Falle einer seismischen Einwirkung siehe Tabelle B2.

Tabelle B2: Mindestbetondeckung ¢, <eis
Bohrverfahren Bemessungsbedingungen | Abstand zum 1. Rand Abstand zum 2. Rand
HD: Hammerbohren Rand 226 22¢
HDB: Hammerbohren mit
Hohlbohrer
CD: Pressluftoohren Ecke 22¢ z22¢
Rand 244 28¢
DD: Diamantbohren
Ecke z26¢ 26¢
Tabelle B3: Auspressgerite
Kartusche Typ/GroBe Manuell Druckluftbetrieben

Side-by-side Kartusche
440 und 585 ml

z.B. SA 296C585

z.B. Typ H244 C

)

z.B. Typ TS 444 KX

Side-by-side Kartusche
1400 ml

2

2.B. Typ TS 471

Alle Kartuschen kénnen ebenso mit einem Akkugerat ausgepresst werden.

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck
Mindestbetondeckung
Auspressgerate
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Tabelle B4: Bursten, Verfiillstutzen, max Verankerungslange und Mischerverlangerung,
Hammer- (HD), Diamant- (DD) und Druckluftbohren (CD)
dy min Kartusche: 440 ml oder 585 ml Kartusche: 1400 mi
Zug- . ’ . -
’ - BOHY = dy, min. (Verfall- Hand-oder Druckluftpistole | Druckluftpistole
Stab- | anker i Akkugerat P P
Biirsten - & [Biirsten stutzen 19 . :
¢ HD | DD | CD -G I Mischerver- I Mischerver I Mischerver-
¢ Vmax | langerung | "™ |-langerung| "™ | ldngerung
[mm] | [mm] [mm] [mm]| [mm] [mm] [mm] [mm]
8 - 10 i RB10| 11,5 | 10,5 - 250 250 250
- 700 800 800 | vL10/0,75
10 - > REIZ| 185 | 125 250 250 250 oder
- ) VL16/1,8
RB14| 155 | 14,5 | VSi4 2ol LElo LIV
12 |zamiol—14 - 250 250 250
16 RB16| 17,5| 16,5 | VS16 1200
14 - 18 RB18| 20,0 | 18,5 | VS18 | 700 | yL10/0,75 | 1300 1400
16 |ZA-M16 20 RB20[ 22,0 | 20,5 |VS20 oder 1600
50 |2 —ES - |RB25[27,0] 255 |VvS25 VL16/1,8 VL13/0:75
- 26 |[RB26[ 28,0 | 265 |VS25 VL°1 6";‘: o
22 - 28 RB28| 30,0 | 28,5 |VS28 ’
30 RB30| 32,0 | 30,5 |[VS30 | 500 VL16/1,8
24/25 | ZA-M24 32 RB32| 34,0 | 32,5 |VS32 o o
28 - 35 RB35| 37,0 | 355 | VS35
32/34 - 40 RB40| 43,5 | 40,5 | VS40
36 - 45 RB45| 47,0 | 455 |VS45
40 - - | 52 | 52 |[RB52| 54,0 | 52,5 |[VS52| - -
- 55 55 |RB55| 58,0 | 55,5 | VS55
Tabelle B5: Birsten, Verflllstutzen, max Verankerungslange und Mischerverlangerung,
Hammerbohren mit Hohlbohrersystem (HDB)
e Kartusche: 440 ml oder 585 ml Kartusche: 1400 ml
Bohr - & dw bmin i Hand-oder . :
Stab-| Zug- Biirsten - Bi]mrlsr:.en \s’ti"tfo;L Akkiiorse Druckluftpistole Druckluftpistole
¢ | anker- HDB 1] -@ | Mischerver- | | Mischerver-| | Mischerver-
) v:\max_ | Jangerung vmax | langerung vmax | langerung |
[mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm]
8 - 10 - 250 250 250
- 12 i 700 800 800
10 - 250 250 250
- 700 1000 1000
b ¥e14 [opn 250 250
12 |ZA-M12 16 VS16
Keine Reinigung VL10/0,75 VL10/0,75 VL10/0,75
L . 1e erforderlich bl 700 oder oder oder
16 |ZA-M16| 20 V520 VL16/1,8 VL16/1,8 VL16/1,8
20 |ZA-M20 25 VS25
22 28 VS28 1000 1000
30 VS30
24/25 |ZA-M24 32 VS32 500
28 35 VS35
32/34 40 VS40
Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse
Verwendungszweck Anhang B 5
Bulrsten, Verflllstutzen, max Verankerungslange und Mischerverlangerung
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HDB - Hohlbohrersystem

Reinigungs- und Installationszubehér

T

Handpumpe

Biirste RB

——7772772222 04
o

(Volumen 750 ml, h, =10 d_, d, < 20mm)

)
e
o, |

Biirstenverlangerung RBL

RO S S

Tabelle B6: Verarbeitungs- und Aushartezeiten

Das Hohlbohrersystem besteht aus dem Heller Duster
Expert Hohlbohrer und einem Klasse M Staubsauger mit
einem minimalen Unterdruck von 253 hPa und einer
Durchflussmenge von Minimum 150 m3/h (42 I/s).

Handschiebeventil
(min 6 bar)

Verflillstutzen VS

Tamperatur im Vorankarngsqrn |y ieinte || Ariiaiche [ e
T twork Loure,ini toure
0°C bis +4°C 80 min 30h 144 h
+5°C bis +9°C 80 min 20 h 48 h
+10°C bis +14°C 60 min 15h 28 h
+15°C bis +19°C 40 min 9h 18 h
+20°C bis +24°C 30 min 6h 12 h
+25°C bis +34°C 12 min 4 h 9h
+35°C bis +39°C 8 min 3h 6 h
+40°C 8 min 1,5h 4h

Kartuschentemperatur +5°C bis +40°C

fortgesetzt werden.

2) Die minimalen Aushartezeiten gelten fiir trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund muissen die Aushartezeiten verdoppelt werden.

1) Nach Ablauf der anfanglichen Aushartezeit darf mit der Montage der Anschlussbewehrung und dem Aufbau der Schalung

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck
Reinigungs- und Installationszubehdr
Verarbeitungs- und Aushartezeiten

Anhang B 6
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Setzanweisung

Achtung: Vor dem Bohren, karbonatisierten Beton entfernen und Kontaktflache reinigen (siehe Anhang B1)
Bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

Bohrloch erstellen

Hammer (HD) / Druckluftbohren (CD)
Bohrloch fiir die erforderliche Verankerungstiefe erstellen.

Bohrerdurchmesser geman Tabelle B4.
Weiter mit Schritt 2 (MAC oder CAC).

Hammerbohren mit Hohlbohrer (HDB) (siehe Anhang B 5)

Bohrloch fur die erforderliche Verankerungstiefe erstellen.
Bohrerdurchmesser geman Tabelle B5.

Das Hohlbohrersystem entfernt den Bohrstaub und reinigt das Bohrloch
Weiter mit Schritt 3.

Diamantbohren (DD)

Bohrloch fiir die erforderliche Verankerungstiefe erstellen.
Bohrerdurchmesser geman Tabelle B4.

Weiter mit Schritt 2 (SPCAC).

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 7
Setzanweisung
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Setzanweisung (Fortsetzung)
Handpumpen-Reinigung (MAC)

P

4x
Druckluft-Reinigung (CAC):

L4

S A 179

> P
LA
L \‘ll‘ ’ i

flr Bohrerdurchmesser dy < 20mm und Bohrlochtiefe hy < 10¢, mit Bohrmethode HD und CD

Achtung! Vor der Reinigung im Bohrloch stehendes Wasser entfernen.

Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 4x mit einer Handpumpe (Anhang
B 6) ausblasen.

Bohrloch mindestens 4x mit Blirste RB gemal Tabelle B4 drehend Uber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Blrstenverlangerung RBL verwenden)
ausbUrsten.

AbschlieBend Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 4x mit einer
Handpumpe (Anhang B 6) ausblasen.

Alle Durchmesser mit Bohrmethode HD und CD

Achtung! Vor der Reinigung im Bohrloch stehendes Wasser entfernen.

Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 6) Uber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen, bis die
ausstromende Luft staubfrei ist.

Bohrloch mindestens 2x mit Blrste RB geman Tabelle B4 drehend (ber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Blrstenverlangerung RBL verwenden)
ausbursten.

AbschlieBend Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 6)
(ber die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen,
bis die ausstromende Luft staubfrei ist.

Gereinigtes Bohrloch vor erneuter Verschmutzung schiitzen. Ggf. vor dem Injizieren des Mortels die Reinigung
wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 8
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Setzanweisung (Fortsetzung)

Spiilen/Druckluft- Reinigung (SPCAC):
Alle Durchmesser, flir Bohrmethode DD

b Mit Wasser splilen bis klares Wasser herauskommt .

=S
LY
N

)

Bohrloch mindestens 2x mit Biirste RB gem&nR Tabelle B4 drehend Uber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. RBL verwenden) ausbiirsten.

Erneut mit Wasser spllen bis klares Wasser herauskommt. Anschlie3end
stehendes Wasser entfernen.

Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 8) Uber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen, bis die
ausstréomende Luft staubfrei ist.

Bohrloch mindestens 2x mit Blirste RB gemal Tabelle B4 drehend (ber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Blrstenverlangerung RBL verwenden)
ausbursten.

AbschlieBend Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 6)
Uber die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen,
bis die ausstrdomende Luft staubfrei ist.

wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches flihren.

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 9
Setzanweisung (Fortsetzung)
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Setzanweisung (Fortsetzung)

Statikmischer PM-19E aufschrauben und Kartusche in geeignetes
Auspressgerat einlegen.
Bei Arbeitsunterbrechungen, l&nger als die maximale Verarbeitungszeit t,,,

(Anhang B 6) und bei neuen Kartuschen, neuen Statikmischer verwenden.

Bei Verwendung der Mischerverlangerung VL16/1,8, muss die Spitze des
Mischers an der Position ,X* abgeschnitten werden.

Verankerungstiefe auf dem Bewehrungsstab markieren.
/ Der Bewehrungsstab muss frei von Schmutz-, Fett, Ol und anderen

Fremdmaterialien sein.
ATETETETUEREREENY TR TR RV

Auf Mischer und Mischerverlangerung Mortel-Filimarke |, und Verankerungstiefe |, bzw. I oo markieren.
Grobe Abschatzung: |, =1/3 - |, 5
Optimales Mértelvolumen: |, =1, bzw. |e‘ges _(172 . 3_2_072]

0

l Markierung
| |

|||H|:ﬂ]

3
) J

B |v’ Ie,ges N
- -

Nicht vollstandig gemischter Mortel ist nicht zur Befestigung geeignet.
Mortel verwerfen, bis sich gleichmaBig graue oder rote Mischfarbe eingestellt
hat (mindestens 3 volle Hiube)

Verflllstutzen VS und Mischerverlangerung VL sind gem. Tabelle B4 oder B5
zu verwenden

i} : Mischer, Mischerverl&dngerung und Verflllstutzen vor dem Injizieren
' = 4 =" ce— ) zusammenstecken.

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 10
Setzanweisung (Fortsetzung)
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Setzanweisung (Fortsetzung)

9’ ¢ j$l [
| BN BV
\\“\\\\‘\\\\\‘W\‘\\\‘N N\W\\‘\‘\WN\
. ... 1% ,‘_,_4_
] ' |"l’v ’.J. l/'
Hl\

\ x\‘ \

Injizieren ohne Verfiillstutzen VS:

Bohrloch vom Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlangerung verwenden) her mit
Mébrtel beflllen, bis Mortel-Fullmarke |, sichtbar wird.

Langsames Zuriickziehen des Statikmischers vermindert die Bildung von
Lufteinschlissen.

Temperaturabhéngige Verarbeitungszeiten t,, .« (Anhang B 6) beachten.

. Injizieren mit Verfillstutzen VS:

Verflllstutzen bis zum Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlangerung verwenden)
einfihren. Bohrloch mit Mbrtel beflillen, bis Mértel-Fullmarke |, sichtbar wird.

Wahrend des Initiierens wird der Verflllstutzen durch den Staudruck des
Mortels aus dem Bohrloch gedriickt.
Temperaturabhéngige Verarbeitungszeiten t, . (Anhang B 6) beachten.

Bewehrungsstab mit leichter Drehbewegung bis zur Markierung einfihren.

Ringspalt zwischen Bewehrungsstab und Verankerungsgrund muss vollstandig
mit Mértel geflllt sein. Andernfalls Anwendung vor Erreichen der maximalen
Verarbeitungszeit t,,,, ab Schritt 8 wiederholen.

Bei Anwendungen in vertikaler Richtung nach oben ist der Bewehrungsstab zu
fixieren (z.B. mit Holzkeilen).

Temperaturabhdngige Aushartezeit t; ., (Anhang B 6) muss eingehalten
werden. Die Installation der Anschlussbewehrung und der Schalung, darf nach

207C Erreichen der anfanglichen Aushartezeit ., i, fortgesetzt werden. Die volle
Belastung darf erst nach Erreichen der vollen Aushartezeit t ., erfolgen.
Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse
Verwendungszweck Anhang B 11
Setzanweisung (Fortsetzung)
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Tabelle C1: Charakteristische Zugfestigkeit flir Zuganker ZA

Zuganker | m12 | mie | M2 | Mm24
Stahl, verzinkt (ZA vz)

Charakteristische Zugfestigkeit Npy s [kN] 67 | 125 | 196 | o282
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] 1,4

Nichtrostender Stahl (ZA A4 oder ZA HCR)

Charakteristische Zugfestigkeit NRk,s [kN] 67 | 125 171 247
Teilsicherheitsbeiwert YMs N [] 1,4 1,3 1,4

Belastung

Minimale Verankerungslinge und minimale Ubergreifungsliange unter statischer oder quasi-statischer

Die minimale Verankerungslange |, i, und die minimale Ubergreifungslange lo,min 9€Man
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 (
Erhdhungstaktor oy, = oy 190y Nach Tabelle C2 multipliziert werden.

lp, min Nach Gl. 8.6 und GI. 8.7 und Iy i, nach Gl. 8.11) missen mit dem

Tabelle C2: Erhohungsfaktor oy, = oy, 199, in Abhangigkeit der Betonfestigkeitsklasse und
Bohrverfahren; Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre
Erhéh fakt
Betonfestigkeitsklasse Bohrverfahren Stabdurchmesser rho :mgs aktor
b = %b,100y
. 8 mm bis 40 mm
C12/15 bis C50/60 alle Bohrverfahren ZA-M12 bis ZA-M24 1,0
Tabelle C3: Reduktionsfaktor kj, = ky, ;o,, flr alle Bohrverfahren;
Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre
Stabdurchmesser Betonfestigkeitsklasse
¢ Cc12/15 | C16/20 | Cc20/25 | C25/30 | €30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
8 bis 40 mm 10
ZA-M12 bis ZA-M24 :

Tabelle C4: Bemessungswerte der Verbundspannung fy pjg und 4 pig 100y in N/mm? fir
alle Bohrverfahren und fur gute Verbundbedingungen;
Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre
foa,pir = Kb * fog
fod,PIR, 100y = Kb, 100y * fod
mit
fpq: Bemessungswert der Verbundspannung in N/mm2, in Abhangigkeit von der
Betonfestigkeitsklasse und dem Stabdurchmesser flr gute Verbundbedingungen (fir alle anderen
Verbundbedingungen sind die Werte mit n4 = 0,7 zu multiplizieren) und einem empfohlenen
Teilsicherheitsbeiwert y, = 1,5 geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
kps Kp, 100y Reduktionsfaktor gem. Tabelle C3
Stabdurchmesser Betonfestigungsklasse
0] C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
8 bis 40 mm
ZA-M12 bis ZA-M24 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4.3
34 mm 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4.2
36 mm 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3 3,6 3,8 4,1
40 mm 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Leistungen

Charakteristische Zugfestigkeit Zuganker, Minimale Verankerungs- und Ubergreifungs-
lange, Erhéhungsfaktor, Reduktionsfaktor und Bemessungswert der Verbundspannung
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Minimale Verankerungslinge und minimale Ubergreifungslinge unter seismischer Einwirkung
Die minimale Verankerungslange I, ., und die minimale Ubergreifungslange lo,min geman
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 (lp yin nach Gl. 8.6 und Gl. 8.7 und Iy i, nach Gl. 8.11) missen mit dem
Erhohungsfaktor oy, seis = o seis, 100y NACh Tabelle G5 multipliziert werden.
Tabelle C5:  Erhohungsfaktor oy, «.is = Op, seis, 100y iN Abhé@ngigkeit der
Betonfestigkeitsklasse und Bohrverfahren; Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre
Erhéhungsfaktor
Betonfestigkeitsklasse Bohrverfahren Stabdurchmesser _ g
Ab,seis = Yb,seis, 100y
C16/20 bis C50/60 alle Bohrverfahren 10 mm bis 40 mm 1,0
Tabelle C6: Reduktionsfaktor Ky, eis = K seis, 100y fUr @lle Bohrverfahren;
Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre
Stabdurchmesser Betonfestigkeitsklasse
¢ C1215 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
Keine
10 bis 40 mm Leistung 1,0
bewertet
Tabelle C7: I?iemessungswerte der Verandspannung f,:,d,,,,n,:seis und fug piR seis, 100y IN N/MmM?3
fur alle Bohrverfahren und fur gute Verbundbedingungen;
Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre
fod IR seis = Ko,seis - fod
fod,PIR,seis, 100y = Kb seis, 100y - fbd
mit
fq: Bemessungswert der Verbundspannung in N/mm2, in Abhangigkeit von der
Betonfestigkeitsklasse und dem Stabdurchmesser fiir gute Verbundbedingungen (fir alle anderen
Verbundbedingungen sind die Werte mit n4 = 0,7 zu multiplizieren) und einem empfohlenen
Teilsicherheitsbeiwert y, = 1,5 geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
Kp,seis> Kb,seis, 100y Reduktionsfaktor gem. Tabelle C6
Stabdurchmesser Betonfestigkeitsklasse
() C12/15 C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
10 bis 32 mm 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3
34 mm Keine Leistung 2,0 2,3 2,6 29 3,3 3,6 3,9 4.2
36 mm bewertet 1,9 2,2 2,6 29 3,3 3,6 3,8 4,1
40 mm 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0
Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse
Leistungen ) Anhang C 2
Minimale Verankerungs- und Ubergreifungslange, Erhéhungsfaktor, Reduktions-
faktor und Bemessungswert der Verbundspannung unter seismischer Einwirkung
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Bemessungswert der Verbundspannung fy g, foq 5 100y P€1 €rhOhter Temperatur fir die
Betonfestigkeitsklassen C12/15 bis C50/60, alle Bohrmethoden

Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre:

Der Bemessungswert der Verbundspannung fi, ; bei erhdhter Temperatur ist nach der folgenden Gleichung zu
berechnen:

Nutzungsdauer 50 Jahre: foa.fi = Ki(©) - foaq.pir - Yo/ YMmisi
mit: 8= 278°C: k;(6) = 4673,8 - ©-1.598/ (foqpir-43)=1,0
8 > 278°C: ki(©)= 0
Nutzungsdauer 100 Jahre: fod,fi, 100y = Kfi,100(8) - Tod,PIR, 100y * Y / YMi
mit: 8= 278°C: Kii 100y(6) = 4673,8 - g-1.5%8 (foa,PIR, 100y~ 4:3) = 1,0
8 > 278°C: Ksi100y(8) = O
fodi fis fod.fi, 100y Bemessungswert der Verbundspannung bei erhdhter Temperatur in N/mm?

6 Temperatur in °C in der Mértelfuge.
Kii(6), Kii 100y(6)  Abminderungsfaktor bei erhdhter Temperatur.

fod PIR foa,PIR,100y Bemessungswert der Verbundspannung in N/mm? im kalten Zustand gemaf Tabelle C4

in Abh&ngigkeit von der Betonfestigkeitsklasse, dem Stabdurchmesser, dem Bohrverfahren und
dem Verbundbereich entsprechend EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
Yo = 1,5, empfohlener Teilsicherheitsbeiwert geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010

YMfi = 1,0, empfohlener Teilsicherheitsbeiwert gem&n EN 1992-1-2:2004+AC:2008

Fir den Nachweis bei erhdhter Temperatur sind die Verankerungsldngen nach EN 1992-1-1:2004+AC:2010
Gleichung 8.3 mit dem temperaturabhangigen Bemessungswert der Verbundspannung fyq f;, fq fi 100y 24 €rmitteln.

Beispielkurve des Abminderungsfaktor k;(8), ki; 1004(8) flir Betonfestigkeitsklasse C20/25
bei guter Verbundbedingung:

1,20

1,00

| Beispiel fur
C20/25

0,60

Reduktionsfaktor ky,(©) [-]

0,40

0,20

\____ 8

0,00 -+

1] 50 100 150 200 250 300
Temperatur [°C]

Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse

Leistungen Anhang C 3
Bemessungswert der Verbundspannung bei erhdhter Temperatur
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Tabelle C8: Charakteristische Zugtragfahigkeit flir Zuganker ZA unter

Charakteristische Zugtragfahigkeit fir Zuganker ZA unter Brandbeanspruchung

Brandbeanspruchung
Zuganker M12 M16 M20 M24
Stahl, verzinkt (ZA vz)
R30 2,3 4,0 6,3 9,0
Skt cilsah R60 1,7 3,0 4,7 6,8
arakteristische
Zugtragfestigkeit NRis f [kN]
R90 1,5 2,6 4,1 59
R120 1.1 2,0 3,1 4,5
Nichtrostender Stahl (ZA A4 oder ZA HCR)
R30 3.4 6,0 9,4 13,6
Gharakteristisch R60 2,8 5,0 79 11,3
arakteristische
Zugtragfestigkeit Nes,i [kN]
R90 2,3 4,0 6,3 9,0
R120 1,8 3,2 5,0 7,2
Injektionssystem TEKNOBOND 401EP fiir Bewehrungsanschliisse
Leistungen Anhang C 4

Z275845.22

8.06.01-125/22




