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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter ge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Dieser Bescheid gilt fiir die Herstellung und Verwendung von Kurzlinern mit der Bezeichnung
"Fluvius Packer Verfahren" mit den Zweikomponenten-Silikat-Harzsystemen mit den Bezeich-
nungen "FLUVIUS Harz Turbo W01", "FLUVIUS Harz Express W1" und "FLUVIUS Harz
WEF-1" ("Winterharze") sowie "FLUVIUS Harz Standard S1" ("Sommerharz") zur Reparatur
bzw. Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasserleitungen mit Kreisquerschnitten in den
Nennweiten DN 100 bis DN 600.

Dieser Bescheid gilt fir die Sanierung von Abwasserleitungen, die dazu bestimmt sind Ab-
wasser gemald DIN 1986-3" abzuleiten.

Die Kurzliner kdnnen zur Reparatur bzw. zur Sanierung von Abwasserleitungen aus Beton,
Stahlbeton, Steinzeug, asbestfreiem Faserzement, Gusseisen, GFK und PVC-U eingesetzt
werden, sofern der Querschnitt der zu sanierenden Abwasserleitung den verfahrensbedingten
Anforderungen und den statischen Erfordernissen genlgt.

Die Kurzliner kdnnen fir die Reparatur bzw. Sanierung von Rissbildungen (z. B. Radialrisse
und Langsrisse sowie Kombinationen von Langs- und Radialrissen), mechanischem Ver-
schleifd, Korrosion sowie Verschlie3en von Seitenzulaufen und undichten Rohrverbindungen
unter der Bedingung verwendet werden, dass das Altrohr-Bodensystem allein noch tragfahig
ist (z. B. Langsrisse mit geringer Rohrverformung bei Uberprifter funktionsfahiger seitlicher
Bettung, ggf. ist dies z. B. durch Langzeitbeobachtungen und/oder Rammsondierungen zu
Uberprifen).

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit einem Kurzliner saniert, indem eine harzgetrankte
Glasfasergewebematte, bestehend aus Wirrfaser-Gewebeschichten, mittels eines aufblasba-
ren Packers an die schadhafte Stelle der Abwasserleitung gefahren und durch Aufblasen des
Packers an die Rohrwand gedriickt wird. Der Packer wird so lange in dieser Position belassen,
bis die Aushartung abgeschlossen ist.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Werkstoffe der Komponenten
Glasfasermaterial (Anlagen 1 und 12)

Als Tragermaterialien fir die Harzsysteme dirfen nur Glasfasergewebematten mit der
Produktbezeichnung "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?" und "FLUVIUS CRF+
Glasfasermatte / 1.400 g/m?", bestehend aus Glasfasergewebe- und Wirrglasfasermatten,
nach DIN 1259-12 und DIN 61853-1% und DIN 61853-2* sowie DIN 61854-15 entsprechend
den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben verwendet werden.

Die Glasfasergewebematten bestehen aus jeweils einer Glasfasergewebelage und einer Wirr-
faserlage, die miteinander vernaht sind.

DIN 1986-3 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke — Teil 3: Regeln fir Betrieb
und Wartung; Ausgabe:2004-11

DIN 1259-1 Glas — Teil 1: Begriffe fur Glasarten und Glasgruppen; Ausgabe:2001-09

DIN 61853-1 Textilglas; Textilglasmatten fir die Kunststoffverstarkung; Technische Lieferbe-
dingungen; Ausgabe:1987-04

DIN 61853-2 Textilglas; Textilglasmatten fir die Kunststoffverstarkung; Einteilung, Anwendung;
Ausgabe:1987-04

DIN 61854-1 Textilglas; Textilglasgewebe fiir die Kunststoffverstarkung; Filamentgewebe und

Rovinggewebe; Technische Lieferbedingungen; Ausgabe:1987-04
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Die Glasfasergewebematten weisen vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:
A) "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m? fiir 3-lagige Kurzliner"

— Flachengewicht: 1.050 g/m? £ 10 % nach ISO 3374

— Dicke: 1,50 mm £ 10%

— Breite: 350 mm bis 2.500 mm nach ISO 50257
B) "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m? fiir 2-lagige Kurzliner"

— Flachengewicht: 1.400 g/m? £ 10 % nach ISO 3374s¢

— Dicke: 1,90 mm £ 10%

— Breite: 350 mm bis 2.500 mm nach ISO 50257
Harzkomponenten

Die Zweikomponenten-Silikat-Harzsysteme "FLUVIUS Harz Turbo W01", "FLUVIUS Harz Ex-
press W1", "FLUVIUS Harz WF-1" und "FLUVIUS Harz Standard S1" bestehen aus der Kom-
ponente A (Harter) und den Komponenten B (Harz). Die Zusammensetzung dieser Kom-
ponenten muss den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben
entsprechen. Fur die Komponente B wird eine so genannte "Winterqualitat" "FLUVIUS
Harz Turbo WO01", "FLUVIUS Harz Express W1" und "FLUVIUS Harz WF-1" sowie eine so
genannte "Sommerqualitat" "FLUVIUS Harz Standard S1" eingesetzt. Zur Vermeidung von
Eigenschaftsdanderungen dirfen die mit den Komponenten B in Berihrung kommenden
Gerate, z. B. Fasser, sonstige Gefalte, Leitungen kein Wasser enthalten.

Komponente A (Harter):
Der Harter weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:
— Dichte in Anlehnung an

DIN EN ISO 1183-18 bei +20 °C: 1,553 g/lcm® £ 10 %
— Viskositat in Anlehnung an

DIN EN ISO 3219° bei +20 °C: 631 mPaxs+ 100 mPaxs#
— pH-Wert bei +20 °C: 12,38+ 0,2
— Farbe: farblos

Komponenten B (Harz):

a) Das Silikatharz "FLUVIUS Harz Turbo W01" weist vor der Verarbeitung u. a. folgende
Eigenschaften auf:

— Dichte in Anlehnung an

DIN EN ISO 1183-18 bei +20 °C: 1,194 g/lcm® £ 10 %
— Viskositat in Anlehnung an
DIN EN ISO 3219° bei +20 °C: 320 mPa x s + 50 mPa x s®
— Topfzeit bei +20 °C: 6 min £ 1 min
— Farbe: braun
ISO 3374 Verstarkungsprodukte - Matten und Gewebe - Bestimmung des Flachengewichtes;
Ausgabe:2000-06
ISO 5025 Verstarkungsprodukte — Gewebe - Bestimmung der Breite und Lange; Ausgabe:
1997-12
DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten Kunst-

stoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2012,
Ausgabe:2013-04

DIN EN ISO 3219 Kunststoffe - Polymere/Harze in flissigem, emulgiertem oder dispergiertem Zu-

stand - Bestimmung der Viskositat mit einem Rotationsviskosimeter bei definiertem
Geschwindigkeitsgefalle (ISO 3219:1993); Deutsche Fassung EN ISO 3219:1994;
Ausgabe:1994-10

Messung Zylinder / konzentrisch, Schergeschwindigkeit 20 U/min
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b) Das Silikatharz "FLUVIUS Harz Express W1" weist vor der Verarbeitung u. a. folgende
Eigenschaften auf:

— Dichte in Anlehnung an

DIN EN ISO 1183-18 bei +20 °C: 1,245 g/cm® £ 10 %
— Viskositat in Anlehnung an

DIN EN ISO 3219° bei +20 °C: 390 mPa x s + 50 mPa x s®
— Topfzeit bei +20 °C: 14,5 min £ 1 min
— Farbe: braun

c) Das Silikatharz "FLUVIUS Harz WF-1" weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigen-
schaften auf:

— Dichte in Anlehnung an

DIN EN ISO 1183-18 bei +20 °C: 1,213 g/lcm® £ 10 %
— Viskositat in Anlehnung an

DIN EN ISO 32199 bei +20 °C: 165 mPa x s + 20 mPa x s #
— Topfzeit bei +20 °C: 13 min £ 1 min
— Farbe: braun

d) Das Silikatharz "FLUVIUS Harz Standard S1" weist vor der Verarbeitung u. a. folgende
Eigenschaften auf:

— Dichte in Anlehnung an

DIN EN ISO 1183-18 bei +20 °C: 1,248 g/cm?® £ 0,050 g/cm?®
— Viskositat in Anlehnung an

DIN EN 1SO 32199 bei +20 °C: 360 mPa x's + 50 mPa x s®
— Topfzeit bei +20 °C: 31 min £ 2 min
— Farbe: braun

Die Silikat-Harzsysteme mussen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Rezepturen und IR-Spektren entsprechen. Die IR-Spekiren sind auch vom Antragsteller
dieses Bescheides bei der fremdiiberwachenden Stelle zu hinterlegen.

Umweltvertraglichkeit

Die Bauprodukte erflillen die Anforderungen der "Grundsatze zur Bewertung der Auswirkun-
gen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" (Fassung: 2011; Schriften des Deut-
schen Instituts fir Bautechnik). Diese Aussage gilt nur bei der Einhaltung der Besonderen
Bestimmungen dieses Bescheides.

Der Erlaubnisvorbehalt, insbesondere in Wasserschutzzonen, der zustandigen Wasserbe-
horde bleibt unberihrt.

Physikalische Kennwerte des ausgeharteten Silikatharzgemisches

Die ausgeharteten Harzmischungen aus den Komponenten A und B weisen folgende Kenn-
werte auf:

— Dichte in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-18: 1,3 g/cm® £ 10 %
— Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN I1SO 527-21%: =7 N/mm?

— Zug-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 527-21°: 2 733 N/mm?

— Druckfestigkeit in Anlehnung an DIN EN 1SO 604" 2 57 N/mm?

DIN EN ISO 527-2 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form-

und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-2: 2012;
Ausgabe:2012-06

DIN EN ISO 604 Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002); Deutsche
Fassung EN ISO 604:2003; Ausgabe:2003-12

1.42.3-51/21
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— Druck-E-Modul in Anlehnung an DIN EN I1SO 604" =600 N/mm?
- Biegespannung in Anlehnung an DIN EN ISO 1782 > 22,8 N/mm?
- Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 17812 2900 N/mm?
— Schwindmalf in Anlehnung an ISO 257713: = 0,40 %

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung der Kurzliner

Im Werk des Vorlieferanten sind die Glasfasergewebematten mit den in den Abschnit-
ten 2.1.1.1 und 3.1.2.1 genannten Mindestwanddicken herzustellen. Der Antragsteller hat sich
von der Einhaltung der vorgegebenen Langenmalle und Wanddicken durch den Vorlieferan-
ten zu Uberzeugen.

Der Antragsteller hat sich zur Uberpriifung der Eigenschaften der vier Harze und des Harters
entsprechend den Rezepturangaben bei jeder Lieferung vom Vorlieferanten Werkszeug-
nisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 10204 vorlegen zu lassen.

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind mindestens folgende Eigenschaften der Kom-
ponente A (Harter) und den vier Komponenten B (Harze: "FLUVIUS Harz Turbo WO01",
"FLUVIUS Harz Express W1", "FLUVIUS Harz WF-1" und "FLUVIUS Harz Standard S1") zu
Uberprifen.

Eigenschaften der vier Harze und des Harters:
— Dichte

— Viskositat

Verpackung, Transport, Lagerung

Die vom Vorlieferanten angelieferten Glasfasergewebematten sind in Raumlichkeiten des
Antragstellers vor deren Weiterverwendung so zu lagern, dass die Matten nicht beschadigt
werden.

Die vom Vorlieferanten angelieferten Komponenten fur die Harzimpragnierung (Harze und
Harter) auf der jeweiligen Baustelle sind bis zur weiteren Verwendung in geeigneten, getrenn-
ten, luftdichten Behaltern in R&umlichkeiten des Antragstellers zu lagern. Der Temperatur-
bereich von +5 °C bis +30 °C ist dabei einzuhalten. Die Lagerzeit betragt ca. zwolf Monate
nach der Lieferung und ist nicht zu iberschreiten. Die Gebinde sind vor direkter Sonnenein-
strahlung zu schiitzen. Die Gebinde sind so zu gestalten, dass die vier Silikatharze (Kompo-
nenten B) und der Harter (Komponente A) in getrennten Einzelbehaltern aufbewahrt werden.

Die fur die SanierungsmalRnahmen erforderlichen Mengen der Komponenten sind den Lager-
gebinden zu entnehmen und in geeigneten, getrennten und luftdicht verschlossenen Behaltern
zum jeweiligen Verwendungsort zu transportieren. Am Verwendungsort sind die Behalter vor
Witterungseinfliissen zu schiitzen. Die Glasfasergewebematten sind in geeigneten Transport-
verpackungen so zu transportieren, dass sie nicht beschadigt werden.

Werden die Harzkomponenten im Werk des Antragstellers abgefullt, so darf dies nur in geeig-
neten Transportbehaltern erfolgen (z. B. Kunststoffkanister). Es ist darauf zu achten, dass die
Komponente B nicht in feuchte Behalter abgefullt werden.

Bei Lagerung und Transport sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und die Aus-
fuhrungen im Verfahrenshandbuch des Antragstellers zu beachten.

DIN EN ISO 178 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2019); Deutsche
Fassung EN ISO 178:2019; Ausgabe:2019-08

ISO 2577 Kunststoffe - Warmaushartbare Formkunststoffe - Bestimmung der Schrumpfung;
Ausgabe:2007-12

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204:2004; Ausgabe:2005-01

1.42.3-51/21
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Kennzeichnung

Die Glasfasergewebematten und die jeweiligen Transportgebinde der Harzkomponenten A
und B sind mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander, einschliellich der Bescheidnummer Z-42.3-453 zu kenn-
zeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 Ubereinstimmungsbestatigung erfullt sind.

Der Hersteller hat auf den Gebinden, auf der Verpackung, dem Beipackzettel oder im Liefer-
schein die Gefahrensymbole und H- und P-Satze gemal’ der Gefahrstoffverordnung und der
EU-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) sowie der jeweiligen aktuellen Fassung der
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008'5 anzugeben. Die Verpackungen missen nach den Regeln
der ADR'¢ in den jeweils geltenden Fassungen gekennzeichnet sein.

Zusatzlich sind auf den Transportverpackungen der Glasfasergewebematten anzugeben:

— Glasfasermattentyp "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?" bzw. "FLUVIUS CRF+
Glasfasermatte / 1.400 g/m?"

— Rollenbreite

— Gesamtgewicht
— Flachengewicht
— Chargennummer

Zusatzlich sind die Transportbehalter fir die Harze und den Harter mindestens wie folgt zu
kennzeichnen mit:

— Komponentenbezeichnung A (Harter) und B (Harze)

— Winter- oder Sommerqualitdt der Harze ("FLUVIUS Harz Turbo W01", "FLUVIUS Harz
Express W1", "FLUVIUS Harz WF-1" und "FLUVIUS Harz Standard S1") Komponenten B

— Temperaturbereich fur die Verarbeitung + 5 °C bis +25 °C
— Gebindeinhalt (Volumen oder Gewichtsangabe)
— Chargennummer

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserklarung auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten Zertifizie-
rungsstelle sowie einer regelméaRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle einschliel3lich einer Erstprifung der Bauprodukte nach Mafligabe der folgen-
den Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

1272/2008 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher

Guter auf Strallen (Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route)

1.42.3-51/21
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Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf3-
nahmen einschliel3en:

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials

Der Betreiber des Herstellwerkes hat sich bei jeder Lieferung der Komponenten Glasfaser-
gewebematten, Harze und Harter davon zu Uberzeugen, dass die geforderten Eigenschaf-
ten nach Abschnitt 2.1.1 eingehalten werden.

Dazu hat sich der Betreiber des Herstellwerkes vom jeweiligen Vorlieferanten der Harz-
komponenten entsprechende Werkszeugnisse 2.2 und vom Herstellwerk des jeweiligen
Vorlieferanten der Glasfasergewebematten Werksbescheinigungen 2.1 in Anlehnung an
DIN EN 102044 vorlegen zu lassen.

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind zusatzlich die in Abschnitt 2.1.1.1 und Ab-
schnitt 2.1.1.2 genannten Eigenschaften stichprobenartig zu Gberprifen.

Weiterhin ist das Elastizitatsmodul nach Abschnitt 2.1.3 des gebrauchsfertigen Harz-
gemisches an mindestens drei Probekoérpern entsprechend den Festlegungen von
DIN 16946-1'7 Tabelle 1 unter Nr. 6 nach den Prifbedingungen des Abschnitts 5.2.1 und
nach DIN EN ISO 527-2'% im Zugversuch zu Uberprifen.

Das Schwindmaf nach Abschnitt 2.1.3 ist in Anlehnung an ISO 25773 an mindestens drei
Probekdrpern je Charge oder entsprechend DIN 16946-117 (iber die Bestimmung des Mas-
senverlustes zu Uberpriifen. Die Prifung in Anlehnung an ISO 25773 ist an Probek&rpern
nach einer Konditionierung von 24 Stunden bei +23 °C £ 2 °C durchzufiihren. Fir die
Herstellung der Probekorper wird die Verwendung einer zerlegbaren Metallform
empfohlen.

— Kontrollen und Prifungen die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind:
Es sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1 zu Gberprufen.
— Kontrolle der Gebinde:

Je Harzcharge sind die Anforderungen an die Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.3 zu
Uberprtfen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prufung der Bauprodukte bzw. der Ausgangsmaterialien
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

DIN 16946-1 Reaktionsharzformstoffe; Gieharzformstoffe; Priifverfahren; Ausgabe: 1989-03
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Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Mal3nah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausgeschlos-
sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal pro Halbjahr.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzufliihren. Die
werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der Fremdiberwachung durch stichproben-
artige Prufungen zu kontrollieren. Dabei sind die Anforderungen der Abschnitte 2.1.1 und
2.2.3 zu Uberprifen.

AuRerdem sind die Anforderungen zur Herstellung nach Abschnitt 2.2.1 stichprobenartig zu
Uberprifen. Dazu gehéren auch die Uberpriifung des Hartungsverhaltens, der Dichte der
Komponenten A und B in Abschnitt 2.1.1.2, der Lagerstabilitat und des Flachengewichts der
"FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?" und "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte/
1.400 g/m?" sowie die IR-Spektroskopien.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Bei
der Fremdiberwachung sind auch die Werksbescheinigungen 2.1 und die Werkszeug-
nisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 10204 zu Gberprifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

Bestimmungen fiir die Anwendung des Regelungs gegenstandes

Planung und Bemessung
Planung

Die Angaben der notwendigen Leitungsdaten sind zu Gberprifen, z. B. Linienfihrung, Tiefen-
lage, Lage der Seitenzuldaufe, Schachttiefen, Grundwasser, Rohrverbindungen, hydraulische
Verhéltnisse, Revisionsdffnungen, Reinigungsintervalle. Vorhandene Videoaufnahmen
missen anwendungsbezogen ausgewertet werden. Die Richtigkeit der Angaben ist vor Ort zu
prufen. Die Bewertung des Zustandes der bestehenden Abwasserleitung der Grundsticks-
entwasserung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens ist
vorzunehmen.

Die hydraulische Wirksamkeit der Abwasserleitungen darf durch das Einbringen eines Kurz-
liners nicht beeintrachtigt werden. Ein entsprechender Nachweis ist ggf. zu flhren.

Bemessung
Wanddicke und Wandaufbau

Systembedingt werden harzgetrankte Kurzliner fiir eine Sanierungsmallnahme eingesetzt,
welche nach der Einbringung und Aushartung, unabhangig von der Nennweite, eine Mindest-
wanddicke von 4 mm aufweisen. Es sind mindestens dreilagige Kurzliner mit der
"FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?" (Anlage 1) oder zweilagige Kurzliner mit der
"FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m?" (Anlage 12) einzubauen. Der Wandaufbau der
Kurzliner muss aus einer duReren und inneren Wirrfaserschicht mit einer dazwischen liegen-
den gewebten Glasfaserschicht bestehen.
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Physikalische Kennwerte des ausgeharteten Kurzliners

Nach Aushartung der mit dem Harzsystem getrankten Glasfasergewebematten (Laminat),
mussen diese folgende Kennwerte aufweisen:

A) Mit der "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?":

— Dichte in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-18: 1,5 g/lcm® £ 10 %
— Gluhrickstand in Anlehnung an DIN EN ISO 11721%: 251 %
— Kurzzeit-E-Modul (1h-Wert) in Anlehnung an
DIN EN 12281 (5 % Quantilwert): 2 4.800 N/mm?
— Biegespannung in Anlehnung an
DIN EN ISO 1782 (5 % Quantilwert): = 94 N/mm?
— Biege-E-Modul in Anlehnung an
DIN EN ISO 1782 (5 % Quantilwert): > 4.800 N/mm?
B) Mit der "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m?":
— Dichte in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-18: 1,5 g/lcm® £ 10 %
— Glidhrickstand in Anlehnung an DIN EN ISO 117218; 252 %
— Kurzzeit-E-Modul (1h-Wert) in Anlehnung an
DIN EN 1228 (5 % Quantilwert): 2 5.400 N/mm?
— Biegespannung in Anlehnung an
DIN EN ISO 1782 (5 % Quantilwert): = 40 N/mm?
— Biege-E-Modul in Anlehnung an
DIN EN ISO 1782 (5 % Quantilwert): 2 5.300 N/mm?
Ausfiihrung

Allgemeines

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit dem Kurzliner saniert, indem eine harzgetrankte
Glasfasergewebematte, bestehend aus Wirrfaser-Gewebeschichten, mittels eines aufblasba-
ren Packers an die schadhafte Stelle der Abwasserleitung gefahren und durch Aufblasen des
Packers an die Rohrwand gedrickt wird. Der Packer wird so lange in dieser Position belassen,
bis die Aushartung abgeschlossen ist.

Bei den Nennweiten DN 400 bis DN 600 betragt die Einzelsanierungslange maximal 2 m und
bis zur Nennweite DN 300 kann die Einzelsanierungsldnge maximal 5 m betragen.

Bei folgenden baulichen Gegebenheiten ist die Ausfihrung mit den Kurzlinern "Fluvius Packer
Verfahren" moglich:

a) vom Start- zum Zielpunkt

b) beginnend vom Startpunkt in einer Kanalhaltung mit einer definierten Lange, ohne dass
eine weitere Schachtéffnung vorhanden sein muss

c) Seitenzulaufe, beginnend vom Startpunkt zum Anschlusspunkt im Hauptkanal

Der Startpunkt bzw. Zielpunkt kdnnen ein Schacht, eine Revisions- bzw. Reinigungsoffnung
oder ein getffnetes Rohrstiick darstellen.

Ein Bogen bis 90 ° kann in den Nennweiten DN 100 bis DN 200 durch den Einsatz von
bogengéngigen Packern saniert werden.

DIN EN ISO 1172 Textilglasverstarkte ~ Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Lamina-
te - Bestimmung des Textilglas- und Mineralfiillstoffgehalts; Kalzinierungsverfahren
(ISO 1172:1996); Deutsche Fassung EN ISO 1172:1998; Ausgabe:1998-12

DIN EN 1228 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen Anfangs-Ringsteifigkeit; Deutsche
Fassung EN 1228:1996; Ausgabe:1996-08
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Sofern Faltenbildung auftritt, darf diese nicht groRer sein als in DIN EN ISO 11296-4%° fest-
gelegt ist.

Der Antragsteller hat ein Handbuch mit Beschreibung der einzelnen, auf die Ausfihrungsart
des Sanierungsverfahrens bezogenen, Handlungsschritte zu erstellen.

Der Kurzliner darf nur von solchen Betrieben eingebaut werden, deren Fachkrafte vom
Antragsteller entsprechend geschult und autorisiert sind.

Die hinreichende Fachkenntnis des ausfiihrenden Betriebes kann, z.B. durch ein
entsprechendes Gitezeichen des Gliteschutz Kanalbau e. V.2! dokumentiert werden.

3.2.2 Gerite und Einrichtungen

Mindestens fiir die Ausfiihrung des Sanierungsverfahrens erforderliche Gerate, Komponenten
und Einrichtungen:

— Gerate zur Kanalreinigung
— Gerate zur Wasserhaltung
— Gerate zur Kanalinspektion (DWA-M 149-222)
— Sanierungseinrichtungen:

e Glasfasergewebematten ("FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?"  und/oder
"FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m?"), fir die zu sanierenden Nennweiten

e Behalter mit Harz (Komponenten B: "FLUVIUS Harz Turbo W01", "FLUVIUS Harz
Express W1", "FLUVIUS Harz WF-1" und "FLUVIUS Harz Standard S1") und Harter
(Komponente A)

¢ Dosiereinrichtung zum Abflllen der Harzkomponenten

e Mischbehalter mit Mischwerkzeug (Rihrwerk)

o Wettergeschutzte Impragnierstelle

¢ Arbeits-/Baufolien

e Rohrsanierungsgerat (Packer) fir die passenden Rohrnennweiten und Zubehor
e Trennmittel und PE-Folien (Stretchfolien) fiir den Packer

e Kamera, Steuereinheit mit Bildschirm

o Luftschiebestangen zur Positionierung des Packers

e Sicherungs- und Einzugsseile

¢ Druckluftschlauche zum Anschluss an den Packer mit Druckiiberwachungseinrichtung
e Kompressor, Druckluftschlduche, Druckregler

e Absperrblasen oder Absperrscheiben passend fir die jeweilige Nennweite

e \Wasserversorgung

e Stromversorgung

o Behalter fiir Reststoffe

e Temperaturmessgerat

o Kleingerate

¢ Druckluftbohrmaschine

20 DIN EN ISO 11296-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-
lining (ISO 11296-4:2009, korrigierte Fassung 2010-06-01); Deutsche Fassung
EN ISO 11296-4:2011; Ausgabe:2011-07

2 Guteschutz Kanalbau e. V.; Linzer Str. 21, Bad Honnef, Telefon: (02224) 9384-0, Telefax: (02224) 9384-84

22 DWA-M 149-2 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) - Merkblatt 149: Zustandserfassung und -beurteilung von Entwésserungs-
systemen auerhalb von Gebauden - Teil 2: Kodiersystem fir die optische Inspek-
tion; Ausgabe:2013-12
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¢ Handwerkszeug, z. B. Schere, Spachtel, Verteilerrollen etc.
e ggdf. Sozial- und Sanitarrdume

Werden elektrische Gerate, z. B. Videokameras (oder so genannte Kanalfernaugen), in die zu
sanierende Leitung eingebracht, dann missen diese entsprechend den VDE-Vorschriften
beschaffen sein.

Durchfiihrung der SanierungsmafRnahme
Vorbereitende Mallnahmen

Vor der Reparatur- bzw. SanierungsmalRnahme ist sicherzustellen, dass sich die betreffende
Leitung nicht in Betrieb befindet; ggf. sind entsprechende Absperrblasen zu setzen und Umlei-
tungen des Abwassers vorzunehmen.

Zur Vorbereitung der Reparatur- bzw. Sanierungsmaflinahme ist die Haltung, einschlief3lich
der dazugehoérenden Seitenzulaufen, auller Betrieb zu nehmen. AnschlieRend ist eine Reini-
gung der Haltung mittels Hochdruckspiilung durchzufiihren. Bei glattwandigen Innenober-
flachen der schadhaften Rohrleitung und solchen, bei denen durch Hochdruckspulung Abla-
gerungen und die Sielhaut nicht in dem fiir das Verfahren notwendigen Mal} beseitigt werden
koénnen, sollte ein Oberflachenabtrag (Entfernen der "Sielhaut") in Abhangigkeit vom Scha-
densbild durchgefiihrt werden. Abflusshindernisse sind zu entfernen.

Die inneren Rohroberflachen im Bereich der Leitungsabsperrgerate missen eben sein.

Im gereinigten Leitungsabschnitt ist die Lage der vorhandenen Schaden sowie die der Seiten-
zulaufe einzumessen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Umgebungstemperatur zu messen. Es ist zu beurteilen, ob die
fur das Verfahren erforderlichen Temperaturgrenzen eingehalten werden kénnen.

Die fir die Anwendung des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens zutreffenden Unfallver-
hitungsvorschriften sind einzuhalten.

Gerate des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens, die in den zu sanierenden Leitungs-
abschnitt eingebracht werden sollen, diirfen nur verwendet werden, wenn zuvor durch Priifung
sichergestellt ist, dass keine entziindlichen Gase im Leitungsabschnitt vorhanden sind.

Hierzu sind die entsprechenden Abschnitte der folgenden Regelwerke zu beachten:

— GUV-R 1262 (bisher GUV 17.6)

— DWA-M 149-222

— DWA-A 199-1 und DWA-A 199-224

Die Richtigkeit der in Abschnitt 3.1.1 genannten Angaben ist vor Ort zu prufen. Dazu ist der
zu sanierende Leitungsabschnitt mit Gblichen Hochdruckspullgeraten soweit zu reinigen, dass
die Schaden auf dem Monitor bei der optischen Inspektion nach dem Merkblatt
DWA-M 149-221 einwandfrei erkannt werden kdnnen.

Beim Einsteigen von Personen in Schachte der zu sanierenden Abwasserleitungen und bei
allen Arbeitsschritten des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens sind auf3erdem die einschla-
gigen Unfallverhutungsvorschriften zu beachten.

Das Formatieren der Glasfasergewebematten nach Abschnitt 3.2.3.3, die Harzmischung nach
Abschnitt 3.2.3.4 und die Harztrankung nach Abschnitt 3.2.3.5 sind in witterungsgeschutzter

Umhausung (z. B. im Sanierungsfahrzeug) auf ebenen Unterlagen, die frei von Verunreinigun-
gen aller Art sein missen, durchzuflihren.

GUV-R 126 Sicherheitsregeln: Arbeiten in umschlossenen Rdumen von abwassertechnischen
Anlagen (bisher GUV 17.6); Ausgabe:2007-06
DWA-A 199-1 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fir das Personal von Ab-
wasseranlagen, - Teil 1: Dienstanweisung fiir das Personal von Abwasseranlagen;
Ausgabe:2011-11

DWA-A 199-2 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fiir das Personal von Ab-
wasseranlagen, - Teil 2: Betriebsanweisung fiir das Personal von Kanalnetzen und
Regenwasserbehandlungsanlagen; Ausgabe:2020-04
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Die Topfzeit nach Anlage 7 ist fir die jeweilige SanierungsmafRnahme mittels Harzmischung
nach Abschnitt 3.2.3.4 so einzustellen, dass der Kurzliner innerhalb dieser Zeit, d. h. ohne
beginnende Hartung, an der Oberflache des zu sanierenden Bereiches der Abwasserleitung
formschlussig anliegt.

Die fur die Durchfihrung des Verfahrens erforderlichen Schritte sind unter Verwendung von
Protokollblattern (u. a. Anlage 10) fur jede Impragnierung und Sanierung festzuhalten.

Eingangskontrolle der Verfahrenskomponenten auf der Baustelle

Die Transportbehalter der Verfahrenskomponenten sind dahingehend zu Gberprifen, ob die
in Abschnitt 2.2.3 genannten Kennzeichnungen vorhanden sind. Der auf das jeweilige Sanie-
rungsobjekt bezogene Umfang der Glasfasergewebematten ist vor der Impragnierung bzw.
Trankung mit dem Harz nachzumessen. Die Einhaltung der Harz- und Hartertemperaturen
von +5° C bis +30° C ist vor der Impragnierung zu Uberprifen.

Formatieren der Glasfasergewebematten (Anlage 1)
A) "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m>"

Die aufgerollte Glasfasergewebematte "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?" ist
vor Ort auf einem im wettergeschiitzten bzw. klimatisierten Raum oder im Sanierungs-
fahrzeug befindlichen Arbeitstisch in einer Lange von ca. 0,5 m bis maximal 2,0 m (DN 400
bis DN 600) oder bis zu maximal 5,0 m (bis DN 300) (je nach geplanter Einzelsanierungs-
lange, Anlage 6) multipliziert mit dem 3,5-fachen Durchmesser fiir einen dreilagigen Kurz-
liner unter Beriicksichtigung der Uberlappungslangen abzuschneiden (Anlage 1, Bilder 2
und 3). Die Glasfasergewebematten sollten mindestens eine Breite von 1,27 m aufweisen,
um die Mindest-Einzelsanierungslédnge von 0,5 m fur einen dreilagigen Kurzliner einzuhal-
ten. Es ist darauf zu achten, dass die Glasfasergewebematten so zugeschnitten werden,
dass die Anfangs- und Endbereiche des spateren Kurzliners um mindestens 5 cm aul3er-
halb der Schadensstelle am zu sanierenden Rohr anliegen.

Bei den Nennweiten DN 400 bis DN 600 betragt die Einzelsanierungslange maximal 2 m
und bis zur Nennweite DN 300 kann die Einzelsanierungslange maximal 5 m betragen.

B) "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m®"

Die aufgerolite Glasfasergewebematte "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m?" ist
vor Ort auf einem im wettergeschiitzten bzw. klimatisierten Raum oder im Sanierungsfahr-
zeug befindlichen Arbeitstisch in einer Lange von ca. 0,5 m bis maximal 2,0 m (DN 400 bis
DN 600) oder bis zu maximal 5,0 m (bis DN 300) (je nach geplanter Einzelsanierungs-
lange, Anlage 16) multipliziert mit dem 3,5-fachen Durchmesser fir einen zweilagigen
Kurzliner unter Berlicksichtigung der Uberlappungslénge (Anlage 12, Bilder 2 und 3) abzu-
schneiden. Die Glasfasergewebematten sollten mindestens eine Breite von 1,27 m aufwei-
sen, um die Mindest-Einzelsanierungslange von 0,5 m fir einen zweilagigen Kurzliner
einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass die Glasfasergewebematten so zugeschnitten
werden, dass die Anfangs- und Endbereiche des spateren Kurzliners um mindestens 5 cm
aullerhalb der Schadensstelle am zu sanierenden Rohr anliegen.

Bei den Nennweiten DN 400 bis DN 600 betragt die Einzelsanierungslange maximal 2 m
und bis zur Nennweite DN 300 kann die Einzelsanierungslange maximal 5 m betragen.

Harzmischung

Das Harzsystem besteht aus der Harter-Komponente A und den vier verschiedenen Harz-
Komponenten B ("FLUVIUS Harz Turbo W01", "FLUVIUS Harz Express W1", "FLUVIUS
Harz WF-1" und "FLUVIUS Harz Standard S1"). Es ist ein Volumenanteil der Komponente A
mit zwei Volumenanteilen der Komponente B nach den Anlagen 6, 7 und 16 zu mischen.
Unmittelbar nach der Entnahme der Komponente B (Harz) aus dem Behélter ist dieser wieder
luftdicht zu verschlief3en. Unter Beachtung der Angaben in den Anlagen 6 und 16 sind die fur
jeden Anwendungsfall erforderlichen Harzmengen zu bestimmen (Anlagen 2 und 13, Bild 5).
Die Komponenten A und B sind in einem Mischbehalter unter Verwendung eines Riihrgerates
(z. B. elektrisch betrieben) so zu mischen, dass ein blasenfreies Harzgemisch mit homogener
Einfarbung erreicht wird (Anlagen 2 und 13, Bild 6).
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Das Anmischen des Harzsystems sowie die Temperaturbedingungen sind in einem Protokoll
nach Abschnitt 3.2.3.1 festzuhalten. AuRerdem ist von jeder Harzmischung auf der Baustelle
eine Ruckstellprobe zu ziehen und an dieser das Hartungsverhalten zu Uberpriifen und zu
protokollieren.

Harztrankung

Nach der Anmischung des Harzes ist dieses mittels geeignetem Spachtel auf die ausgebrei-
tete "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?" (erste Lage) gleichmaRig in die obenlie-
gende Glas-Gewebeseite in Kreuz- und Querbewegungen aufzutragen (Anlage 2, Bild 7).
Danach ist die Glasfasergewebematte einmal nach links zu falten (zweite Lage; Anlage 2,
Bild 8). Die Wirrgelegeseite ist mit den gleichen Arbeitsschritten wie vorher mit dem Harzsys-
tem zu impragnieren. Nachfolgend ist die Glasfasergewebematte nach rechts Uber die zweite
Lage zu falten und das Harzsystem ist wiederum mittels eines Spachtels auf die nun obenlie-
gende Wirrgelegeseite (dritten Lage) aufzutragen (Anlage 3, Bild 9). Die nun dreilagige
Glasfasergewebematte ist zu wenden und die rlickseitige Wirrgelegeseite des Laminats ist
wiederum mit dem Harzsystem einzustreichen (Anlage 3, Bild 10).

Bei der "FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m?" ist das Harzsystem auf die ausge-
breitete Gelegeseite mittels geeignetem Spachtel gleichmalig aufzutragen (Anlage 13). An-
schlieRend ist diese mit einem Viertel der Gesamtlange zur Mitte mit ca. 10 cm Uberlappung
zu falten (Anlage 12, Bild 3 und Anlage 14), und die umgeschlagene Wirrfaserseite ist einzu-
harzen. Danach ist das andere Viertel der Matte zur Mitte umzuschlagen und es ist erneut das
Harzsystem auf die umgeschlagene Wirrfaserseite aufzubringen. Anschliefend ist die nun
zweilagige Matte zu wenden und die nun oben liegende Unterseite der Wirrfaserseite eben-
falls gleichmafig zu impragnieren.

Bei Kurzlinern mit mehr als zwei Lagen ("FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m?") oder
drei Lagen ("FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?") ist zwischen den Arbeitsschritten
nach Anlage 2 Bild 8 ("FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.050 g/m?") sowie Anlage 13, Bild 8
("FLUVIUS CRF+ Glasfasermatte / 1.400 g/m?") vor der Faltung zusétzliche Glasfaserge-
webematten auf die erste Matte zu legen und einzuharzen (Anlage 5). Anschliellend sind
dieselben Arbeitsschritte wie flir die Herstellung eines dreilagigen Kurzliners anzuwenden.

Die Mindestwanddicke der Kurzliner ist nach Abschnitt 3.1.2.1 einzuhalten.

Zur Vermeidung von Lufteinschlissen sollte abschlieBend das Harz mit einer Rolle in das
Gewebe gedrickt werden.

Durch die zuvor beschriebene Faltung zum mindestens zwei- bzw. dreilagigen Kurzliner bildet
die eine Wirrgelegeseite der Glasfasergewebematte die dem Abwasser zugewandten Seite
und die andere die dem Altrohr zugewandte Seite. Die Glas-Gewebeseite der Glasfaser-
gewebematte liegt somit zwischen den Wirrgelegeschichten.

Die Hartungszeit sowie die Umgebungstemperatur und die Temperatur in der Abwasserleitung
sind im Protokoll nach Abschnitt 3.2.3.1 festzuhalten.

Einbringung des Kurzliners in das zu sanierende Abwasserrohr
Die Einbringung des impragnierten Kurzliners erfolgt mittels eines Packers (Anlagen 8 und 9).

Der Gummikorper des fir die zu sanierende Abwasserleitung passenden Packers ist mit einer
PE-Schutzfolie zu umhillen (Anlagen 1 und 12, Bild 4), diese dient als Trennschicht fiir das
spatere Entfernen des Packers aus der Abwasserleitung. Bei der Auswahl des Packers ist
darauf zu achten, dass der AuRendurchmesser des Packers ca. 50 mm bis 80 mm kleiner ist
als der Innendurchmesser der zu sanierenden Leitung.

Die harzdurchtrankte Glasfasergewebematte ist auf den Packer aufzubringen (Anlagen 3 und
14, Bild 11) und gegen Ver- und Abrutschen zu sichern (Anlagen 3 und 14, Bild 12). Fir die
Sanierung durfen nur Packer verwendet werden, die mit Rollen ausgestattet sind. Die Rollen
mussen so angeordnet sein, dass beim Einfiihren und Verfahren des Packers in der zu sanie-
renden Abwasserleitung die harzgetrankte Glasfasergewebematte nicht die innere Rohrwand
berihrt.
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Vor dem Einzug des Packers in die zu sanierende Abwasserleitung ist ein Druckluftschlauch
vom Kompressor an den Packer anzuschliefen. Der Packer ist mittels zuvor befestigten Sei-
len und Luftschiebestangen (Anlagen 4 und 15, Bild 13) an die eingemessene Schadensstelle
im Abwasserrohr einzuziehen bzw. einzuschieben und zu positionieren (Anlagen 4 und 15,
Bild 14). Durch Beaufschlagung mit Druckluft nach den Anlagen 4 und 15, Bild 15 expandiert
der Gummikérper des Packers und bewirkt somit ein Anpressen der harzgetrankten Glas-
fasergewebematte an die Innenwand des zu sanierenden Rohres. Der Druck ist so lange auf-
recht zu erhalten, bis das Harzsystem ausgehartet ist (Anlage 7). Es ist sicher zu stellen, dass
kein Uberschussharz austritt. Der Druck ist anschlieRend aus dem Gummikdrper abzulassen
und der Packer zum Startpunkt zurlickzuziehen (Anlagen 4 und 15, Bild 16).

Beschriftung im Schacht

Im Start- oder Endschacht der Reparatur- bzw. Sanierungsmaflnahme sollte folgende Be-
schriftung dauerhaft und leicht lesbar angebracht werden:

— Art der Sanierung

— Bezeichnung des Leitungsabschnitts

— Nennweite

— Wanddicke des Kurzliners

— Jahr der Sanierung

Abschlieltende Inspektion und Dichtheitspriifung

Nach Abschluss der Arbeiten ist der sanierte Leitungsabschnitt optisch zu inspizieren und zu
dokumentieren (Anlage 10). Es ist festzustellen, ob etwaige Werkstoffreste entfernt sind und
keine hydraulisch nachteiligen Falten vorhanden sind.

Nach Aushartung des Kurzliners ist die Dichtheit nach DIN EN 1610%5 zu priifen. AnschlieRend
kann der sanierte Kanal wieder in Betrieb genommen werden.

Priifung an enthommenen Proben

Aushartung

Mindestens viermal im Jahr hat der Ausfihrende einen Kurzliner, in der zuletzt sanierten
Nennweite, unter Verwendung eines Stitzrohres (z. B. in einem PVC-U-Rohr) auf der jewei-
ligen Baustelle herzustellen (Probenbegleitschein Anlage 11). An dem so gewonnenen Kreis-
ring sind mindestens zweimal im Jahr Kurzzeit-E-Modulwerte (1-Stundenwert, 24-Stunden-
wert) zu bestimmen.

Mit Hilfe des 1-Stundenwertes und des 24-Stundenwertes ist festzustellen, ob die Kriech-

neigung in Anlehnung an DIN EN ISO 899-22¢ von Kn < 12% entsprechend nachfolgender
Beziehung eingehalten wird:

E. —
K,= lh—E24h %100

1h
Wasserdichtheit der Proben

Die Wasserdichtheit des ausgeharteten Kurzliners kann entweder an einem Kurzlinerabschnitt
(Kreisring) oder an Prifstliicken, die aus dem ausgeharteten Kurzliner entnommenen wurden,
durchgefiihrt werden. Fur die Prifung ist die eventuell noch vorhandene Folie die zum Schutz
des Packers verwendet wurde vom Kurzlinerabschnitt zu entfernen.

Die Priifung an Prifstiicken kann entweder mit Uberdruck oder Unterdruck von 0,5 bar erfol-
gen.

DIN EN 1610 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen; Deutsche Fassung
EN 1610:2015; Ausgabe:2015-12
DIN EN ISO 899-2 Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei

Dreipunkt-Belastung (ISO 899-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 899-2:2003;
Ausgabe:2003-10
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Bei der Unterdruckprifung ist die Probe einseitig mit Wasser zu beaufschlagen. Bei einem
Unterdruck von 0,5 bar darf wahrend einer Priifdauer von 30 Minuten kein Wasseraustritt auf
der unbeaufschlagten Seite der Probe sichtbar sein.

Bei der Priifung mittels Uberdruck ist ein Wasserdruck von 0,5 bar wahrend 30 Minuten auf-
zubringen. Auch bei dieser Methode darf auf der unbeaufschlagten Seite der Probe kein
Wasseraustritt sichtbar sein.

3.25 Ubereinstimmungserklidrung iiber die ausgefiihrte SanierungsmaBnahme

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ausgefiihrten Reparatur- bzw. Sanierungsmaf-
nahme mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgeneh-
migung muss vom ausfiihrenden Betrieb mit einer Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage
der Festlegungen in den Tabellen 1 und 2 erfolgen. Der Ubereinstimmungserklarung sind
Unterlagen Uber die Eigenschaften der Verfahrenskomponenten nach Abschnitt 2.1.1 und die
Ergebnisse der Prifungen nach den Tabellen 1 und 2 beizufligen.

Der Leiter der SanierungsmalRnahme oder ein fachkundiger Vertreter des Leiters muss wah-
rend der Ausflihrung der Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fir die ordnungs-
gemale Ausflihrung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Abschnitts 3.2 zu sorgen und
dabei insbesondere die Priifungen nach Tabelle 1 vorzunehmen oder sie zu veranlassen und
die Prufungen nach Tabelle 2 zu veranlassen. Anzahl und Umfang der ausgefihrten Fest-
legungen sind Mindestanforderungen.

Die Prufungen an Probestiicken nach Tabelle 2 sind durch eine bauaufsichtlich anerkannte
Uberwachungsstelle (Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach
den Landesbauordnungen, Teil V, Nr. 9) durchzuflhren.

Einmal im Halbjahr ist die Probeentnahme aus einem Kurzliner einer ausgefihrten Sanie-
rungsmafnahme von der zuvor genannten Uberwachungsstelle durchzufiinren. Diese hat
zudem die Dokumentation der Ausfiihrungen nach Tabelle 1 der SanierungsmalRnahme zu
Uberprifen.

Tabelle 1: "Verfahrensbegleitende Prifungen”

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Haufigkeit

nach Abschnitt 3.2.3.1
und DWA-M 149-222

nach Abschnitt 3.2.3.8
und DWA-M 149-222

optische Inspektion der Leitung vor jeder Sanierung

optische Inspektion der Leitung nach jeder Sanierung

Gerateausstattung nach Abschnitt 3.2.2
abschlieRende Inspektion nach Abschnitt 3.2.3.8
Kennzeichnung der Behalter

der Sanierungskomponenten nach Abschnitt 2.2.3 jede Baustelle

Harzmischung, Harzmenge und | Mischprotokoll nach
Hartungsverhalten je Kurzliner | Abschnitt 3.2.3.4

Aushartungszeit und

Druck im Packer nach Abschnitt 3.2.3.6

Die in Tabelle 2 genannten Prifungen haben der Leiter der Sanierungsmalinahme oder sein
fachkundiger Vertreter zu veranlassen. Fir die in Tabelle 2 genannten Prifungen sind Proben
aus den Kurzlinern zu entnehmen.

766363.21 1.42.3-51/21



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

’ far
Nr. Z-42.3-453 Bautechnik

Seite 17 von 17 | 21. Marz 2022

Tabelle 2: "Prifungen an Probestiicken"

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Haufigkeit

Kurzzeit-E-Modul (1-Stunden-

und 24-Stundenwert) nach Abschnitt 3.2.4.1

und Kriechneigung jeden 6. Herstellmonat
je Ausfiih

Physikalische Kennwerte nach Abschnitt 3.1.2.2 je Ausflihrenden

Wasserdichtheit ohne Montagefolie

der Probe nach Abschnitt 3.2.4.2

Wanddicke und Wandaufbau nach Abschnitt 3.1.2.1

Harzidentitat mittels
IR-Spektroskopie

nach Abschnitt 2.1.1.2

Die Prufungsergebnisse sind aufzuzeichnen und auszuwerten; sie sind auf Verlangen dem
Deutschen Institut fur Bautechnik vorzulegen. Anzahl und Umfang der in den Tabellen auf-
gefuhrten Festlegungen sind Mindestforderungen.

Christina Pritzkow Beglaubigt
Abteilungsleiterin
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Verfahrensiibersicht Teil 1 von 4 CRF+ 1.050 g/m?; 3-lagig

» Verkehrssicherung
* Arbeitsschutz

» Wasserhaltung

* Reinigung

e Vorbefahrung inkl.
Stationierung

e ggf. Frasarbeiten A el

egeseite

Vorarbeiten Schneiden des Tragermateria

entnommen werden

ls. Je nach

Rollenbreite kann Material auch quer

u Endlarabkl

C
:

kleiner
Rohrdurchmesser 7
)

eben

-~

Gelegeseite oben

J- &

fache Strechfolie

Markierung der Faltkanten fur 3-lagi- Vorbereitung Packer
gen Einbau

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter

Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 1
Verfahrensiibersicht: Teil 1 von 4; Vorbereitung Material

mit Glasfasergewebe CRF+ 1.050 g/m?; 3-lagig
229179.22 1.42.3-51/21
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Verfahrensiibersicht Teil 2von 4 CRF+ 1.050 g/m?; 3-lagig

B Mattenflache in m2 x o

spez. Harzverbrauch 1,61/m2 =
Harzmenge in Liter

2 Volumenteile
Harzkom-
ponente B 1 Volumen-
teil
Harzkom-
ponente A

Vorbereitung Harz. Abmessung auch Harz mischen.
direkt im skalierten MeBgefal3 mdglich Max. Harzmenge von 10 Liter pro Mi-
schung nicht tUberschreiten

N
Mit einer Teilmenge Harz mittels Hand- Teilflache gemal Markierung einfalten
spachtel die Oberseite impragnieren und mit Harz impragnieren

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 2

Verfahrensiibersicht: Teil 2 von 4; Impragnierung Glasfasermatte
mit Glasfasergewebe CRF+ 1.050 g/m?; 3-lagig
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Verfahrensiibersicht Teil 3von 4 CRF+ 1.050 g/m?; 3-lagig
Andere Teilflaiche einfalten und mit Matte wenden und mit Restharzmen-
Harz impragnieren ge impragnieren

Auflegen des Packers auf die Glasfa- Sichern der Matte mit Fluvius-Binde-

sermatte draht, Draht mit 2 Halbschlagen (2 x
180°) sichern und Drahtiiberstand ab-
schneiden, Drahtenden nicht flach-
driicken

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung ,,Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 3

Verfahrensiibersicht: Teil 3 von 4; Glasfasermatte falten und auflegen auf Packer
mit Glasfasergewebe CRF+ 1.050 g/m?; 3-lagig
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Verfahrensiibersicht Teil 4 von 4

Schiebegestange
mit Flexadapter

Sicherungsseil

Schiebestange und Flexadapter an Luft-
anschluss des Packers befestigen. Si-
cherungsseil anbringen

Packer an der Schadstelle mit vorge-
schriebenen Druck anblasen

CRF+ 1.050 g/m?; 3-lagig

Markierung

Packer an Schadstelle vorschieben und
gemal Markierung Schiebestange po-
sitionieren

Nach Ablauf der Aushartezeit Druck
ablassen und Packer aus Rohrleitung
entfernen

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 4

1.050 g/m?; 3-lagig

Verfahrensiibersicht: Teil 4 von 4; Einbau Packersystem mit Glasfasergewebe CRF+

729179.22
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Faltanleitung fiir zusatzliche Tragermaterialien
Kurzschlauch ; mehrlagig

1. Grundmatte fur 3-lagigen Einbau

l N
N Kurzschlauchlinge 1
2. Einlegen weiterer Laminatlagen und anschlieRendes Einfalten
1 1
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4. Schnittdarstellung
Yo — W

Der Harzbedarf fiir die weiteren Matten ist ebenfalls mit 1,6 bzw. 1,8 Liter/m? zu berechnen

Tragfahigkeit und bei hdheren zu erwartenden Grundwasserstanden vorzunehmen.

Der Einbau von zusatzlichen Glasfasergewebelagen ist bei hdheren Anforderungen an die statische

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600

Faltanleitung fiir zusitzliche Glasfasergewebematten mit Glasfasergewebe CRF+
1.050 g/m?

Anlage 5

729179.22
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Berechnungsbeispiel fiir Sanierungslange 0,50 m; Einbau 3- lagig; CRF+ 1.050 g/m?

Glasfasermatte

Glastasermatte

DN Durchmesser in Brt?ite inm = Lépge in m; 3x Glas'i'asermatte
m DN in m x 3,50, |Sanierungslange - Flache m 2
Werte gerundet 0,10m
100 0,100 0,35 1,40 0,49
125 0,125 0,45 1,40 0,63
150 0,150 0,55 1,40 0,77
200 0,200 0,70 1,40 0,98
225 0,225 0,80 1,40 1,12
250 0,250 0,90 1,40 1,26
300 0,300 1,05 1,40 1,47
350 0,350 1,25 1,40 1,75
400 0,400 1,40 1,40 1,96
450 0,450 1,60 1,40 2,24
500 0,500 1,75 1,40 2,45
600 0,600 2,10 1,40 2,94

Berechnung des Materialzuschnitts im Umfang mit Faktor 3,5 anstatt 3,14 um Material fur
ausreichende Uberlappung und Dimensionsabweichung sicherzustellen

Harzmischung

Glasfasermatte | Gesamtmenge in | Komponente Harz "Kompopente
DN N . . o Héarter Teilmenge
Flache m 2 Liter Werte |Teilmenge in Liter s
gerundet in Liter
100 0,49 0,90 0,60 0,30
125 0,63 1,05 0,70 0,35
150 0,77 1,35 0,90 0,45
200 0,98 1,65 1,10 0,55
225 1,12 1,80 1,20 0,60
250 1,26 2,10 1,40 0,70
300 1,47 2,40 1,60 0,80
350 1,75 3,00 2,00 1,00
400 1,96 3,30 2,20 1,10
450 2,24 3,60 2,40 1,20
500 2,45 3,90 2,60 1,30
600 2,94 4,80 3,20 1,60

Berechnung des Harzverbrauchs: Glasfasermattenflache einlagig X Harzbedarf von 1,6 Liter/m?
Das Mischungsverhaltnis von 2 Volumenteilen Harz und 1 Volumenteil Harter ist einzuhalten.

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter

Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 6
Materialberechnung 3-lagig; mit Glasfasergewebe CRF+ 1.050 g/m?
229179.22 1.42.3-51/21
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Topf- und Aushértezeit

Verwendung ohne Mischung der Harzkomponente B

Topfzeit Aushartezeit
Typ
bei 20°C bei 20°C
Turbo W01 6-7 Min. 30-45 Min.
WF - 1 12- 13 Min. 60-90 Min.
Express W 1 14- 15 Min. 60-90 Min.
Standard S 1 28 -32 Min. 120-210 Min.

Verwendung mit Mischung der Harzkomponente B

Mischungsverhaltnis im Volumenanteil Topfzeit Aushartezeit
Komp. Komp. B bei bei
Nr. Komp. A B Harz Harz +20°C +20°C
Express W1 |Standard S |in [ min] in [ min]
1 3 6 - 14-15 60-90
2 3 5 1 16-17 70-110
3 3 4 2 19-21 80-130
4 3 3 3 21-23 90-150
5 3 2 4 23-25 100-170
6 3 1 5 26-29 110-190
7 3 - 6 28-32 120-210

« Geringere Temperaturen verldngern die Topf- und Aushértezeit

« Héhere Temperaturen verringern die Topf- und Aushartezeit

« Werden grélRere Harzmenge verarbeitet, verklirzen sich wegen der exothermen Reaktion
die Topf- und Aushéartezeiten

¢ Die Topfzeit bzw. Aushartezeit wird gerechnet ab Beginn der Harzmischung

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung ,,Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter

Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 7
Topf- und Aushirtezeiten
229179.22 1.42.3-51/21
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fir

Anlage 8

Datenblatt Packer
Flexpacker
Pneumatische Packer fir die Sanierung von Grundleitungen und Sammlern; DN100-DN1.200
Flexibel, mit Durchgang und mit Radsatzen (DN100-150 ohne Durchgang)
: Sl il Mok PackermaBe | Mantel | Geicht | Durch-
Artikel-Nr. 4 Ldnge | Befiilldruck | @ |ldnge| |inge
gang
m bar mm | mm mm Kg
21.00001 100-150 1,0 2,5 65 1080 1000 2,1 ohne
21.00002 100-150 2,0 2.5 65 1980 1800 35 ohne
21.00003 100-150 2,5 2,5 65 2580 2500 3,6 ohne
21.00004 100-150 | 3,0 2,5 65 | 3080 3000 4,2 ohne
21.00005 100-150 | 4,0 2,5 65 | 4080 4000 5,0 ohne
21.00006 100-150 5,0 2,5 65 4980 4900 6,0 ohne
21.01001 150-250 1,0 2,0 112 | 1210 1000 8,3 2"
21.01002 150-250 2,0 2,0 112 | 2110 1200 11,0 2"
21.01003 150-250 | 2,5 2,0 112 | 2710 2500 12,7 Py
21.01004 150-250 | 3,0 2,0 112 | 3210 3000 13,9 2
21.01005 150-250 | 4,0 2,0 112 | 4210 4000 17,4 2"
21.01006 150-250 5,0 2,0 112 | 5110 4900 20,5 20
21.02001 300-400 1,0 1,5 210 | 1240 1120 19,6 3"
21.02002 300-400 2,0 1,5 210 | 2140 2120 24,3 3
21.02003 300-400 2,5 1,5 210 | 2740 2620 25 3"
21.02004 300-400 3,0 1.5 210 | 3240 3120 26,5 3"
21.02005 300-400 | 4,0 1,5 210 | 4240 4120 31,1 3
21.02006 300-400 | 5,0 1,5 210 | 5140 4880 35,8 3k
21.03001 450-600 1,0 1,2 340 | 1240 1120 33,0 2
21.03002 450-600 2,0 1,2 340 | 2140 2020 41,2 - T
21.03003 450-600 2,5 1,2 340 | 2740 2620 45,8 3"
21.03004 450-600 3,0 1,2 340 | 3140 2880 49,0 3"
21.04001 600-800 1,5 1,0 400 | 1740 1620 36 3"
21.04002 600-800 2,0 1,0 400 | 2140 2020 40,5 3"
21.04003 600-800 2,5 1,0 400 | 2740 2620 45,8 3"
21.04004 600-800 3,0 1,0 400 | 3140 2880 49,0 3"
[ 21.050 |8o0-1000] 1,5 1,0 535 | 1780 | 1540 63,3 g |
| 21.060 [1000-1200] 2,0 1,0 535 | 2180 | 1960 70,0 3" |
Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600
Flexpacker DN 100 bis DN 600
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Mirz 2022 Bautechnil

Datenblatt Packer

Kurzpacker

Starr, mit Durchgang und mit Radséatzen

Beschreibung: Pneumatische Packer fur die Sanierung von Grundleitungen und Sammlern; DN150-DN700

Max. PackermaRe [ Mantel- . Durch-
. .. m Gewicht
Artikel-Nr. NenngroRe Befiilldruck @ |linge| |inge gang
bar mm mm mm Kg mm
21.30001 150-200 2,0 115 960 800 6,2 80
21.30002 250-300 2,0 205 | 1010 800 12,6 160
21.30003 300-350 1,5 250 | 1010 800 16,9 200
21.30004 350-400 1,5 305 | 1010 300 19,2 260
21.30005 450-500 1,5 380 | 1010 800 29,8 325
21.30006 600-700 1,0 465 | 1180 970 50,2 390
Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 9
Kurzpacker DN 150 bis DN 600
229179.22 1.42.3-51/21




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Marz 2022

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Ausfiihrungsprotokoll

BaumalRn.: Projekt Nr.
Datum: Protokoll Nr,
Auftraggeber: Auftragnehmer:
Name: Name:
Ansprechpartner: Ansprechpartner:
Telefon: Telefon:
Sanierungskolonne:
Baustellen:
Stralle: Haltung:
von Schacht: Kanalart:
Kanaldurchmesser: nach Schachi:
Schadenbeschreibung: Rohrmaterial:
Station: m FlieRrichtung: in ]_]gegen |_|
Aussentemperatur: C Kanaltemperatur: °C
Vorarbeiten: IE nein 3 nein
Baustellensicherung: Gasmessung:
Wasserhaftung: HD- Reinigung:
geprifter DN: Hindernisse vorgefrast:
Oberflache vorgefrast: Frasumfang:
Packer: Sanierungslange:
Packerdruck ( soll ): bar Packerdruck(ist): bar
eingesetrtes Material:
Tragermaterialgewicht: g/m* Chargennr.

Haltbarkeit <oll: 5°C bis 25°C
Komp. A, Harter: Charge Nr, Temp. °C
Komp. B; Turbo W 01: Charge Nr. Temp. °C
Komp. B; Express W 1: Charge Nr. Temp. °C
Komp. B; WF - 1: Charge Nr. Temp. °C
Komp. B; Standard 5 1: Charge Nr. Temp. °C
Material gepruft: ja]_[nein | | Bemerkung:
Mattenbreite; m Mattenlange: m
Mattenflache: m®  Harzmenge [m® X 1,6 baw. 1,8 /mf} [
Mischungsverhéltnis Volumen; A-B=1:2 Gesamtmischmenge: |
Harter: I
Harz, Turbo W 01: ] Harz, Express W1 : [
Harz, WF-1: I Harz, Standard S 1: |
Topfzeit ( soll ): < min Topfzeit [ ist ) min
Aushartezsit: > min Aushdrtezeit min
Mischbeginn: Uhr Packeraushau: Uhr
Dokumentation: i nein
Reparatur erfolgt: Bemerkung:
TV- Befahrung: Doku. Nr.
Druckprifung: Protokoll Nr.

Wasserhaltung entfernt:

Bemerkungen:

Datum & Unterscheift

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter

Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 10
Ausfiihrungsprotokoll
Z29179.22 1.42.3-51/21




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

n fur
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Marz 2022 Bautechnik

Probenbegleitschein

Erste Beprobung o Wiederholungsprifung o
Beprobung durch (Name): Datum: Uhrzeit:

Bestatigung der Probenentnahme (ausfuhrende Firma/Bauleitung)
Name in Druckbuchstaben: Unterschrift:

Probenidentifikation:

Bauvorhaben Hergestellt/eingebaut am
Baustellen-Nr. Haltungslénge
Bauherr/Auftraggeber Rohr- Geometrie
Hersteller (Schlauch) Haltungsbezeichnung
Ausfuhrende Firma Probenbezeichnung
Tragermaterial Entnahmeposition
Material-ID Harztyp

Geforderte Kurzzeit — Eigenschaften gemaR gelieferten statischem Nachweis

Kurzzeit Biege E-Modul E b[N/mm?]

Kurzzeit Biegezugfestigkeit & B [N/mm?]

Abminderungsfaktor fur dauernde Lasten A1

Wanddicke s [mm]

Ermittlung der Bauteil- und Materialeigenschaften

Biegefestigkeit, Ermittlung d. Biege-E-Moduls nach DIN EN 1SO 178 und
Modifik. GemaR DIN EN ISO 11296 - 4

Prifer Prufdatum 0 1 [N/mm? | E b [N/mm?] s [mm]

Wasserdichtheit nach APS-Richtlinie
Priufer Prufdatum Prifzeit | Unterdruck [bar] | dicht | undicht
[min]

0 o]

oder Wasserdichtheit in Anlehnung an DIN EN 1610 (Verfahren W)

Prifer | Prifdatum | Prifzeit | Unter- | Wasserzugabe- | bestanden | nicht
[min] druck | menge bestanden
[bar]
) )
Datum: Prifer: Unterschrift:

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter

Kurzpacker DN 150 bis DN 600

Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 11

729179.22
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Marz 2022

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Verfahrensiibersicht

® Verkehrssicherung
e Arbeitsschutz

e Wasserhaltung

® Reinigung

® Vorbefahrung inkl.
Stationierung

e ggf. Frasarbeiten

Vorarbeiten

1/4

+ca. 10 cm
N L{berlappung

B 3
~

~

Gelegeseite oben

Markierung der Faltkanten
fur 2-lagigen Einbau

Teil 1 von 4

CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig

Wirrfaser Gelegeseite

Schneiden des Tragermaterials. Je nach
Rollenbreite kann Material auch quer
entnommen werden

u Enden abkleben

kleiner
Rohrdurchmesser

<
2

Trenn-
mittel

—0

Vorbereitung Packer

3-fache Strechfolie

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter

Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 12
Verfahrensiibersicht: Teil 1 von 4; Vorbereitung Material

mit Glasfasergewebe CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig
229179.22 1.42.3-51/21




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

n fur
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Marz 2022 Bautechnik

Verfahrensiibersicht Teil 2von 4 CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig

B Mattenflache in m2 x B

spez. Harzverbrauch 1,81/m2 =
Harzmenge in Liter

2 Volumenteile

Harzkom-
ponente B 1 Volumen-
teil
Harzkom-
ponente A
Vorbereitung Harz. Abmessung auch Harz mischen.
direkt im skalierten MeBgefall moglich Max. Harzmenge von 10 Liter pro Mi-

schung nicht tberschreiten

Mit einer Teilmenge Harz mittels Hand- Teilflache geméal Markierung einfalten
spachtel die Oberseite impragnieren und mit Harz impragnieren

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 13

Verfahrensiibersicht: Teil 2 von 4; Impragnierung Glasfasermatte
mit Glasfasergewebe CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig

729179.22 1.42.3-51/21



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

n fur
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Marz 2022 Bautechnik

Verfahrensiibersicht Teil 3 von 4 CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig

N T

Andere Teilflache einfalten und mit
Harz impragnieren ge impragnieren

Matte wenden und mit Restharzmen-

Auflegen des Packers auf die Glasfa-

drlicken

Sichern der Matte mit Fluvius-Binde-
sermatte draht, Draht mit 2 Halbschlagen (2 x
180°) sichern und Drahtiiberstand ab-
schneiden, Drahtenden nicht flach-

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter

Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 14
Verfahrensiibersicht: Teil 3 von 4; Glasfasermatte falten und auflegen auf Packer
mit Glasfasergewebe CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig

229179.22 1.42.3-51/21




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

n fur
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Marz 2022 Bautechnik

Verfahrensiibersicht Teil 4 von 4 CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig

Rohr = Schaden

Schiebegestinge
mit Flexadapter

Sicherungsseil Markierung
Schiebestange und Flexadapter an Luft- Packer an Schadstelle vorschieben und
anschluss des Packers befestigen. Si- gemal Markierung Schiebestange po-

cherungsseil anbringen sitionieren

Packer an der Schadstelle mit vorge- Nach Ablauf der Aushartezeit Druck
schriebenen Druck anblasen ablassen und Packer aus Rohrleitung
entfernen

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 Anlage 15

Verfahrensiibersicht: Teil 4 von 4; Einbau Packersystem
mit Glasfasergewebe CRF+ 1.400 g/m?; 2-lagig
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-42.3-453

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-42.3-453 vom 21. Marz 2022

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Berechnungsbeispiel fiir Sanierungslange 0,50 m; Einbau 2- lagig; CRF+ 1.400 g/m?

Glastasermatte Glasfasermatte

DN Durchmesser in Brgile inm= Lé_nge in m, 2x Glas_i_asermalte
m DN inm x 3,50, [Sanierungslange + Flache m 2

Werte gerundet 0,10m
100 0,100 0,35 1,10 0,39
125 0,125 0,45 1,10 0,50
150 0,150 0,55 1,10 0,61
200 0,200 0,70 1,10 0,77
225 0.225 0,80 1,10 0,88
250 0,250 0,90 1,10 0,99
300 0,300 1,05 1,10 1,16
350 0,350 1,25 1,10 1,38
400 0,400 1,40 1,10 1,54
450 0,450 1,60 1,10 1,76
500 0,500 1,75 1,10 1,93
600 0,600 2,10 1,10 2,31

Berechnung des Materialzuschnitts im Umfang mit Faktor 3,5 anstatt 3,14 um Material fir
ausreichende Uberlappung und Dimensionsabweichung sicherzustellen

Harzmischung. Komponente
DN Glla:sls_f_asermatte Ggsamtmenge in Kgmponent.e H_arz Harter Teilmenge
achem? Liter Werte | Teilmenge in Liter .
gerundet in Liter
100 0,39 0,75 0,50 0,25
125 0,50 0,90 0,60 0,30
150 0,61 1,20 0,80 0,40
200 0,77 1,50 1,00 0,50
225 0,88 1,65 1,10 0,55
250 0,99 1,80 1,20 0,60
300 1,16 2,10 1,40 0,70
350 1,38 2,55 1,70 0,85
400 1,54 2,85 1,90 0,95
450 1,76 3,30 2,20 1,10
500 1,93 3,60 2,40 1,20
600 2,31 4,20 2,80 1,40

Berechnung des Harzverbrauchs: Glasfasermattenflache einlagig X Harzbedarf von 1,8 Liter/m?
Das Mischungsverhaltnis von 2 Volumenteilen Harz und 1 Volumenteil Harter ist einzuhalten

Bauprodukte und deren Verwendung zur Ausfiihrung von Kurzlinern mit der
Bezeichnung “Fluvius Packer Verfahren“ zur Sanierung erdverlegter schadhafter
Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600

Materialberechnung 2-lagig; mit Glasfasergewebe CRF+ 1.400 g/m?

Anlage 16
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