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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist das dreischichtige Lacksystem "Variocryl", im Weiteren dreischich-
tiges Lacksystem genannt, mit dem Brandverhalten der Klasse C-s1,d0 nach
DIN EN 13501-1"2, bei einseitiger Anwendung auf MDF-Platten.

Verwendungsbereich

Das dreischichtige Lacksystem nach Abschnitt 2.1 darf im Innenbereich zur einseitigen
Beschichtung von MDF-Platten verwendet werden.

Das dreischichtige Lacksystem darf auf Untergriinden aus MDF-Platten (Brandverhalten: min-
destens Klasse B-s2, dO nach DIN EN 13501-1, Mindestdicke d = 19 mm, Mindestrohdichte
= 790 kg/m?) einseitig aufgebracht werden.

Die beschichtete MDF-Platte darf auf Tragkonstruktionen aus Metall mit metallischen Verbin-
dungsmitteln befestigt werden. Zu gleichen oder anderen flachigen Bauprodukten muss der
Abstand = 80 mm betragen.

Zwischen den beschichteten MDF-Platten missen die Fugen stumpf gestol3en oder mit
metallischen Fugenprofilen geschlossen sein.

Unbeschadet dieses Bescheids bedirfen Bauteile und Sonderbauteile, auf denen das drei-
schichtige Lacksystem verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuerwiderstandsklasse separa-
ter Regelungen (in Abhangigkeit des Bauteils z. B. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung). Die in diesen Nachweisen
enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung sind zu beachten.
Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung des dreischichtigen
Lacksystems unter Verwendung der oben genannten Bauprodukte.

Das dreischichtige Lacksystem darf im Innenbereich, einseitig aufgetragen auf MDF-Platten
angewendet werden.

Das dreischichtige Lacksystem darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Das dreischichtige Lacksystem besteht aus:
Variofill 2K-Isolierfiiller VF

Variocryl Color VCC/Farbton und
Variocryl 2K-Wasserklarlack VC

Harter PWH 3200

Bei Verwendung auf den in Abschnitt 1.2 genannten Untergriinden, muss das dreischichtige
Lacksystem die Anforderungen an das Brandverhalten der Klasse C-s1,d0 nach
DIN EN 13501- 1, Abschnitt 11, erfillen.

DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten- Teil 1
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstufung in eine Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 eine

vorlaufige Entscheidung in Ermangelung europaisch harmonisierter Festlegungen darstellt. Kiinftige harmonisierte

Produktspezifikationen kdénnen abweichende Prifbedingungen festlegen, die eine erneute Prifung erforderlich

machen.
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Die chemische Zusammensetzung der Komponenten des dreischichtigen Lacksystems muss
den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben fir die Einzelbaustoffe ent-
sprechen.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des dreischichtigen Lacksystems sind die Bestimmungen des Ab-
schnitts 2.1 einzuhalten. Der Transport und die Lagerung der Komponenten muissen ent-
sprechend den Angaben des Herstellers erfolgen.

Kennzeichnung

Die Verpackung oder der Beipackzettel missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfillt sind.

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel
enthalten sein:

- Produktname

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

- Zulassungsnummer: Z-56.28-3545

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

- Herstellwerk

- Brandverhalten: schwerentflammbar - Klasse C-s1, d0 nach DIN EN 13501-1, ent-
sprechend Anwendungsbedingungen

Ubereinstimmungsbestitigung

Allgemeines

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierflir anerkannten Zertifizierungsstelle, sowie
einer regelmaBigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiilhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine flr
den Brandschutz nach Ifd. Nr. 23/3 des "Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen nach den Landesbauordnungen", Teil lla anerkannte Zertifizierungsstelle sowie
eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Upereinstimmungserklérung der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufuh-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von

Zuletzt veroffentlicht auf der Homepage des Deutschen Instituts fiir Bautechnik unter www.dibt.de -> Service -> Listen
und Verzeichnisse -> PUZ-Verzeichnis, Ausgabe 2022

1.56.2-36/22
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ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"* in der jeweils gliltigen Fassung sinngeman anzu-
wenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal3nah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gibereinstimmenden ausgeschlos-
sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfiihrung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung" in der jeweils guiltigen Fassung sinngemaf anzuwenden.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufiihren und
konnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Allgemeines

Das dreischichtige Lacksystem ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen® zu
planen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Bemessung

Standsicherheit und Gebrauchtauglichkeit

Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des dreischichtigen Lacksystems,
einseitig aufgetragen auf MDF-Platten, einschlieBlich ggf. erforderlicher Unterkonstruktionen,
Befestigungsmittel sind nicht Gegenstand dieses Bescheides. Der Bauherr bzw. die von ihm

Zuletzt veroffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik Heft Nr. 2 vom 1. April 1997

1.56.2-36/22
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beauftragten am Bau Beteiligten sind hierfiir unter Berticksichtigung der bauaufsichtlich ein-
gefiihrten Technischen Baubestimmungen? in eigener Fachkompetenz verantwortlich.

3.2.2 Brandschutz
Das dreischichtige Lacksystem darf bei Einhaltung der Vorgaben entsprechend Abschnitt 1.2
dort angewendet werden, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften die Anforderung "schwer-
entflammbar" oder "normalentflammbar" an die verwendeten Baustoffe gestellt wird.

3.3 Ausfiihrung

3.31 Das dreischichtige Lacksystem ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen und
der Verarbeitungshinweise des Antragstellers auszufiihren. Die Bestimmungen vom Ab-
satz 1.2 sind einzuhalten.

Die Nassauftragsmengen des dreischichtigen Lacksystems muissen fir die Komponenten
— Variofill 2K-Isolierflller VF < 200 g/m?

— Variocryl Color VCC/Farbton < 120 g/m? und

— Variocryl 2K-Wasserklarlack VC < 130 g/m? betragen.

3.3.2 Die einzelnen Bestandteile werden beim Aufbringen auf den Untergrund in unterschiedlichen
Mischungsverhaltnissen mit dem Harter PWH 3200 nach Angabe des Herstellers gemischt.

3.3.3 Das dreischichtige Lacksystem darf nur von Unternehmen eingebaut werden, die aus-
reichende Erfahrungen mit dieser Bauart haben und vorher vom Antragsteller entsprechend
geschult werden. Der Antragsteller hat eine Liste der ausfiihrenden Unternehmen zu fihren.

3.4 Bestitigung der Ubereinstimmung

Die bauausfiihrende Firma, die das dreischichtige Lacksystem vor Ort eingebaut hat, hat fur
jedes Bauvorhaben zur Bestatigung der Ubereinstimmung mit diesem Bescheid eine Uberein-
stimmungserklarung gemaf §§ 16a Abs. 5i. V. m. 21 Abs. 2 MBO bzw. deren Umsetzung in
den Landesbauordnungen abzugeben.

Sie muss schriftlich erfolgen und auRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

— Z-56.28-3545

— Bezeichnung des Gegenstandes der allgemeinen Bauartgenehmigung

— Typenbezeichnung

— Name und Anschrift der bauausfihrenden Firma

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung/der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Bei jeder Ausfiihrung hat die bauausfihrende Firma den Betreiber schriftlich darauf hinzu-
weisen, dass die brandschutztechnischen Eigenschaften des Genehmigungsgegenstandes
auf die Dauer nur sichergestellt sind

— wenn er stets in ordnungsgemafiem Zustand gehalten wird und

— wenn die Oberflache des dreischichtigen Lacksystems nachtraglich nicht mit Anstrichen,
Beschichtungen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen wird.

Otto Fechner Beglaubigt
Referatsleiter Vogel

5 Siehe www.dibt.de ->Service ->Listen und Verzeichnisse ->Technische Baubestimmungen
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