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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von mit
Acrylharzdispersion ausgeristetem und ggf. bedrucktem Glasfilamentgewebe (im Weiteren
"ausgeristetes Gewebe") aus Textilglas, "Qualitat 96..." genannt, als nichtbrennbarer Baustoff
der Baustoffklasse DIN 4102-A2 nach der Norm DIN 4102-1".

An Bauprodukte kédnnen bezuglich der Entstehung toxischer Gase im Brandfall weitere Anfor-
derungen gestellt werden. Hinsichtlich der Entstehung dieser toxischen Gase ist die Unbe-
denklichkeit fur das ausgeristete Gewebe mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nachgewiesen.

Verwendungsbereich

Das ausgerustete Gewebe nach Abschnitt 2.1.1 darf als nichtbrennbarer Baustoff (Baustoff-
klasse DIN 4102-A2) ohne Kleber auf Untergriinden aus massiven, mineralischen Baustoffen
oder auf nichtbrennbaren Bauplatten (Rohdichte = 650 kg/m?), z. B. fir Wand- und Decken-
bespannungen oder fir Biihnenvorhange, die fest installiert sein missen, verwendet werden.
Der Abstand zu den genannten Untergriinden darf > 0 mm betragen.

Zu gleichen oder anderen flachigen Baustoffen muss der Abstand > 40 mm betragen.

Das ausgerustete Gewebe darf darliiber hinaus in Bereichen verwendet werden, in denen
Anforderungen an die Unbedenklichkeit der Entstehung toxischer Gase im Brandfall bestehen.

Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn die Oberflachen des ausgeristeten Gewe-
bes zusatzlich zu der in Abschnitt 1.1 angegebenen Beschichtung mit weiteren Anstrichen,
Kaschierungen oder Ahnlichem versehen werden.

Die vorliegende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt ausschlieRlich das Brandver-
halten und den Gesundheits- und Umweltschutz der Bauprodukte.

Andere Anforderungen (z. B. Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit oder Feuerwiderstand)
aus Verwendungen der aus dem ausgeristeten Gewebe hergestellten Bauprodukte (z. B.
membrane Konstruktionen einschlieRlich der Anschlisse, Verbindungen und ggf. der
Unterkonstruktion; Rauchschiirzen; starre und bewegliche Abschliisse) werden in den
einschlagigen Technischen Baubestimmungen oder weitergehenden bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und/oder allgemeine
Bauartgenehmigung) geregelt. Die in diesen Nachweisen enthaltenen Bestimmungen hin-
sichtlich der Verwendung des ausgeristeten Gewebes sind zu beachten.

Das ausgeristete Gewebe darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das ausgeristete Gewebe muss aus Glasfilamentgewebe, das mit unterschiedliche Farbpig-
mente enthaltender Acrylharzdispersion versehen ist, bestehen. Das Gesamtflachengewicht
muss mindestens 120 g/m? und darf maximal 450 g/m? betragen.

Das ausgerustete Gewebe muss die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe der Bau-
stoffklasse DIN 4102-A2 nach DIN 4102-1", Abschnitt 5.2, erfillen und entsprechend
DIN 4102-1, Anhang C, hinsichtlich der Entstehung toxischer Gase unbedenklich sein.

Die Zusammensetzung des ausgerusteten Gewebes muss den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Angaben fur die einzelnen Baustoffe entsprechen.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe - Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
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Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des ausgerUsteten Gewebes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
sowie die Kennwerte des beim DIBt hinterlegten Prif- und Uberwachungsplans, der Bestand-
teil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, einzuhalten.

Kennzeichnung

Das ausgerustete Gewebe, die Verpackung, der Beipackzettel und/oder der Lieferschein
muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Folgende Angaben missen auf dem ausgeristeten Gewebe, der Verpackung, dem
Beipackzettel oder dem Lieferschein enthalten sein:

— Produktname
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-56.429-140

— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk?

— Brandverhalten: nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A2) — entsprechend Anwen-
dungsbedingungen

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des ausgeristeten Gewebes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Uber-
einstimmungserklarung auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines
Ubereinstimmungszertifikats einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regel-
maRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des ausgerusteten Gewebes
eine fiir den Brandschutz nach Ifd. Nr. 23/1 des "Verzeichnis der Priif—, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen (PUZ-Verzeichnis)", Teil 1, Abschnitt 11,3
anerkannte Zertifizierungsstelle und Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts,
der Verpackung, des Beipackzettels und/oder des Lieferscheins mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk, das die Ausristung/Konfektionierung der Gewebe durchfihrt, ist eine
werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuflihren. Unter werkseigener Pro-
duktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der
Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Das Herstellwerk kann auch verschliisselt angegeben werden. Der fiir den Ubereinstimmungsnachweis
eingeschalteten Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle ist vom Antragsteller eine Zuordnung der
Herstellerwerke zu den Verschlisselungen zur Verfligung zu stellen.

zuletzt im Internet veréffentlicht unter www.dibt.de -> Service -> Listen und Verzeichnisse -> PUZ-Verzeichnis ->
Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen (PUZ Verzeichnis),
Ausgabe 2022
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Fir die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung"4 in der jeweils giltigen Fassung mafRgebend.

Zusétzlich sind die Bestimmungen des beim DIBt hinterlegten Priif- und Uberwachungsplans,
der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, zu beachten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen MaRnah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlos-
sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk, das die Ausristung/Konfektionierung der Gewebe durchfiihrt, ist das
Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmafig
zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfiihrung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung"* in der jeweils gliltigen Fassung maRgebend.

Zusétzlich sind die Bestimmungen des beim DIBt hinterlegten Priif- und Uberwachungsplans,
der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, zu beachten.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzufiihren. Bei
der laufenden Fremduberwachung sind Proben fir Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

Otto Fechner Beglaubigt
Referatsleiter Riemesch-Speer
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