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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit der Handels-
bezeichnung "HARDTOP". Es besteht aus Dammplatten, die am Untergrund angedibelt und
angeklebt bzw. nur angeklebt sind, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz
sowie einer angeklebten Bekleidung.

Als Bekleidung werden keramische Fliesen oder Platten sowie unglasierte Ziegel- und
Klinkerriemchen verwendet.

Alle fir das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Kompo-
nenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmaRig hergestellt.

Der Zulassungsgegenstand darf auf AuBenwanden aus Mauerwerk und Beton mit oder ohne
Putz oder auf festhaftenden keramischen Belagen verwendet werden.

Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS mit den Bestimmungen, wie es auf der
Baustelle aus diesen genannten Komponenten herzustellen ist. Der Untergrund muss dafir
fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschich-
tungen mit dem Klebemortel ist zu prifen.

In Abhangigkeit des Untergrundes, des verwendeten Dammstoffes sowie der charakte-
ristischen Einwirkung aus Wind kann auf die Verdiibelung des WDVS verzichtet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Komponenten

2111 Klebembrtel

Fir die Befestigung der Dammstoffe missen die Klebemortel "Meffert Universalmortel”,
"Meffert Klebe- und Armierungsmortel grau” oder "Meffert Klebe- und Armierungsmortel weily"
verwendet werden.

21.1.2 Dammstoffe
Einer der folgenden Dammstoffe ist zu verwenden:
a) EPS-Platten
Als Dammstoffe mussen die EPS-Platten "2216 EPS Dammplatte 031 grau", "2215 EPS
Dammplatte 032 grau", "2213 EPS Dammplatte 034 grau" und "2212 EPS Dammplatte 035
weil" mit den Abmessungen 1000 mm x 500 mm in einer Dicke von 40 — 200 mm verwendet
werden.
b) Mineralwolle-Platten
Als Dammstoffe missen die folgenden Mineralwolle-Platten verwendet werden. Sie sind
einseitig bzw. beidseitig beschichtete kunstharzgebundene Mineralwolle-Platten mit Mineral-
fasern hauptsachlich ausgerichtet in Plattenebene mit den Abmessungen 800 x 625 mm
(andere Formate sind mdglich) und weisen neben den hinterlegten Angaben folgende Eigen-
schaften auf:

735156.23 1.33.46-1723/3



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.46-1723

735156.23

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

Seite 4 von 18 | 12. Juli 2023

Bezeichnung Dicke [mm] | Anzahl be- | Dynamische Steifigkeit Strémungs-
schichteter : ' 3 widerstand r
Seiten | P& A ImmI | S IMN/m] 1 e
40 - -
60 40
23"1 5 MiWo 80 35
Dammplatte 40 - 200 1 20
040-i 100 25
120 - 140 20
> 140 - -
80-90 9
100 - 110 7
2332/2 MiWo * 120 - 130 6 20
Dammplatte 80 -300 1 oder 2
PLUS 035-i 140 - 160 5
180 - 200 4
> 200 - -
2330/2 MiWo 80-90 9
Dammplatte 8
035-r 100 - 110 40
2332/2 MiWo 80 - 300" 2 120 - 130 7
Dammplatte i
PLUS 035-r 140 -200 S
> 240 - -
80 11
100 8
2332/2 MiWo 120 !
Dammplatte 80 - 300" 2 140 6 40
200 - 220 4
240 - 300 3
2336/2 MiWo 80 - 100 9 35
Dammplatte
LEICHT PLUS 120 ! 30
035-k 80 - 200 2 140 - 160 6
180 5
200 4
2336/2 MiWo 80 8 40
Dammplatte 100 - 120 6
LEICHT PLUS 80 - 300~ 2
035-p 140 5
160 - 300 4
gilt bei einlagiger Verlegung bis 200 mm und bei zweilagiger Verlegung der Platten bis 300 mm, wobei die
Dicke der einzelnen Dammstofflagen mindesten 100 mm betragen muss.
* gilt bei einlagiger Verlegung und bei zweilagiger Verlegung der Platten bis 300 mm, wobei die Dicke der
einzelnen Dammstofflagen mindesten 100 mm betragen muss.
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¢) Mineralwolle-Lamellen

Als Dammstoffe missen die folgenden Mineralwolle-Lamellen verwendet werden. Sie sind
beidseitig beschichtete kunstharzgebundene Mineralwolle-Lamellen mit Mineralfasern haupt-
séchlich ausgerichtet senkrecht zur Plattenebene mit den Abmessungen 1200 mm x 200 mm
(andere Formate sind moglich) und weisen neben den hinterlegten Angaben folgende Eigen-
schaften auf:

Bezeichnung Dicke Anzahl be- | Dynamische Steifigkeit Stréomungs-
[mm] schichteter : ) 3 widerstand r
Seiten | o almml S IMNMT o sime)
<60 - -
60 140
2310/2 MiWo 80 105
Lamelle 040-i 40-200 2 100 85 10
120 70
140 - 200 60
2310/2 MiWo
Lamelle 040-k 40 - 200 2 - - -
i 120 - 160 80
2310/2 MiWo 40 - 200 2 )
Lamelle 040-p 180 - 200 60
40-50 120
i 60 - 100 100
2310/2 MiWo 40 - 200 2 15
Lamelle 040-r 120 - 160 80
180 - 200 60
Bewehrung

Als Bewehrung muss das beschichtete Textilglas-Gittergewebe "Meffert Armierungsgewebe
grob" verwendet werden.
Unterputze

Als Unterputze mussen die mit den Klebemoérteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen Produkte
"Meffert Universalmortel”, "Meffert Klebe- und Armierungsmortel grau" oder "Meffert Klebe-
und Armierungsmortel weil}" verwendet werden.

Bekleidungen

Als Bekleidung missen keramische Fliesen oder Platten der Gruppen Ala, Alb Bla, Blb, Alla
und Blla nach DIN EN 14411 sowie unglasierte Ziegel- und Klinkerriemchen in Anlehnung an
DIN 105-100 verwendet werden, fir die der Nachweis der Frostbestandigkeit nach
DIN EN ISO 10545-12 oder der Frostwiderstandsfahigkeit nach DIN 52252-1 mit 50 Frost-
Tau-Wechseln erbracht worden ist.

Die Haufigkeitsverteilung der Porengréflen muss ein Maximum bei Porenradien rp von
> 0,2 um aufweisen. Das Porenvolumen Vp muss > 20 mm?/g betragen.

Verlegemortel

Zum Ankleben der Bekleidung miissen die Verlegemortel "Meffert Klebemortel Keramik™ oder
"Meffert Klebemortel Keramik U" verwendet werden.

Fugenmortel

Zur nachtraglichen Verfugung der Bekleidung muss der Fugenmortel "Meffert Fugenmortel
Keramik" verwendet werden.

1.33.46-1723/3
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2.1.1.8 Diibel

Fur die Befestigung der Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 missen Dibel mit einem Teller-
durchmesser von mindestens 60 mm und folgender Bezeichnung angewendet werden:

Schlagdiibel Schraubdiibel

Schlagdiibel Universal H1 Schraubdiibel STR-U 2G
Schlagdiibel Universal M Schraubdiibel Universal KURZ
Schlagdiibel Universal H2 Schraubdiibel Universal M
Schlagduibel Universal P Schraubdtibel Universal P
Schlagdiibel Universal ECO Schraubdiibel Universal ECO

2.1.1.9 Panzereckwinkel

Als Panzereckwinkel muss das Produkt "Meffert Panzereckwinkel" verwendet werden.
2.1.1.10 Zubehorteile
Es durfen normalentflammbare Zubehdrteile, wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile
verwendet werden, deren maximale Lange 3 m nicht Uberschreitet. Die eingesetzten
Zubehodrteile missen mit den verwendeten Putzen materialvertraglich sein.
21.2 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau des WDVS entspricht Anlage 1.1. Die mdglichen Systemkombinationen
einschlieBlich der zuldssigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach
Abschnitt 2.1.1.1, 2.1.1.4 sowie 2.1.1.6 bis 2.1.1.7 sind der Anlagen 2.1 zu entnehmen. Die
Konkordanz zwischen den Komponenten unterschiedlicher WDVS des Antragstellers ist in
Anlage 2.2 dargestellt.

21.21 Standsicherheit des WDVS

Das WDVS tragt die charakteristischen Einwirkungen aus Wind gemaf der Anlage 4.2 in
Abhangigkeit der verwendeten Dammstoff-Diibel-Kombination fiir den in Abschnitt 1 dieses
Bescheids genannten Verwendungsbereich ab, sofern die Ausfihrung gemal Abschnitt 3.2
erfolgt.

2.1.2.2 Brandschutz des WDVS
2.1.2.2.1 WDVS mit EPS-Platten

Das WDVS mit EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) erfiillt die Anforderungen an die
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1.

2.1.2.2.2 WDVS mit Mineralwolle-Dammstoff

Das WDVS mit Dammplatten aus Mineralwolle nach Abschnitt2.1.1.2b) und
Abschnitt 2.1.1.2 c) erflllt die Anforderungen an die Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1:
1998-5, Abschnitt 5.2.

2.1.2.3 Warme- und Feuchteschutz des WDVS

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes des WDVS ist in Abhangigkeit des
verwendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As anzusetzen:

Bezeichnung Dammstoff Bemessungswert As
in [W/ (m-K)]

EPS-Platten

2216 EPS Dammplatte 031 grau 0,031

2215 EPS Dammplatte 032 grau 0,032

2213 EPS Dammplatte 034 grau 0,034

2212 EPS Dammplatte 035 weil} 0,035

735156.23 1.33.46-1723/3
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Bezeichnung Dammstoff Bemessungswert As
in [W/ (m-K)]
MW-Platten
2315 MiWo Dammplatte 040-i 0,040
2332/2 MiWo Dammplatte PLUS 035-i 0,035
2330/2 MiWo Dammplatte 035-r 0,035
2332/2 MiWo Dammplatte PLUS 035-r 0,035
2332/2 MiWo Dammplatte PLUS 035-k 0,035
2336/2 MiWo Dammplatte LEICHT PLUS 035-k 0,035
2336/2 MiWo Dammplatte LEICHT PLUS 035-p 0,035
MW-Lamellen
2310/2 MiWo Lamelle 040-i 0,041
2310/2 MiWo Lamelle 040-k 0,041
2310/2 MiWo Lamelle 040-p 0,040
2310/2 MiWo Lamelle 040-r 0,041

Fir den Feuchteschutz ist der sq-Wert fiir den Unterputz und fur die angeklebte Bekleidung,
einschlieBlich Verlege- und Fugenmértel gemal Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung zu berlcksichtigen.

Der Diffusionswiderstand bei zweilagig verlegten Mineralwolle-Platten ist im Rahmen der
Bemessung und Planung mit dem zur Anwendung kommenden Klebemortel "Meffert
Universalmortel" nachzuweisen.
21.2.4 Schallschutz des WDVS

Die bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung ARwwpvs, die beim Nachweis des Schall-
schutzes (Schutz gegen Aufienlarm) flr das/die WDVS zu bertcksichtigen ist, ist nach
DIN 4109-34/A1', Abschnitt 4.3 zu ermitteln. Bei der Berechnung der Resonanzfrequenz nach
Gleichung (2.3) der DIN 4109-34/A11 ist dabei an Stelle der flachenbezogenen Masse der
Putzschicht m‘ die flachenbezogene Masse der Bekleidungsschicht (Bekleidung mit Verlege-
mortel und Unterputz) in kg/m? in Ansatz zu bringen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDVS wird auf der
Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

222 Verpackung, Transport, Lagerung
Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschadi-
gung geschutzt werden.

223 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) ist gemaR des § 21 (4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen
Regelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung anzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

1 DIN 4109-34/A1:2019-12 Schallschutz im Hochbau — Teil 34: Daten flr die rechnerischen Nachweise des
Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen;
Anderung A1

735156.23 1.33.46-1723/3
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Es sind auBerdem anzugeben:

— Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten

— Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/Lieferschein der einzelnen Komponenten des
WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubere__instimmungserklérung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferanten
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prufungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufuhren, die im beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Pruf-
und Uberwachungsplan? enthalten und somit Bestandteil der in diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponenten bzw. des Ausgangsmaterials und
der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des
Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der vollstandig in der jeweils gultigen Fassung der fir die Fremduberwachung einge-
schalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller und Lieferanten vom Antragsteller zur
Verfuigung gestellt wird.
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Bei ungeniugendem Priifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziiglich die erfor-
derlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich
und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich
zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung durchzufiihren, sind Proben nach
dem Prifplan zu entnehmen und zu priifen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die Priifungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufuhren, die im beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Pruf-
und Uberwachungsplan? enthalten und die somit Bestandteil der in diesem Bescheid
geregelten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-

bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung und Bemessung

3.1.1 Standsicherheit
3.1.1.1  Nachweisfiihrung

Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS ist auf
der Grundlage der charakteristischen Einwirkungen aus Wind im Abschnitt 2.1.2.1 erbracht.

Die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dibel im Verankerungsgrund (Wand) sowie
mogliche Verwendungsbeschrankungen sind den Eignungsnachweisen der Anlage 4.1 zu
entnehmen.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen
ist fir das im Abschnitt 2.1.2 genannte WDVS bei einer Verarbeitung gemal Abschnitt 3.2
erbracht.

Das zuldssige Gesamtgewicht des Systems (Bekleidung, Unterputz, Verlegemértel, Damm-
stoff und ggf. Klebemértel zwischen den zwei Dammstofflagen), die zuldssige Dammstoffdicke
und die zuldssigen Dubel sind in Abhangigkeit von der Dammstoff-Dibel-Kombinationen den
Anlagen 4.1 und 4.2 zu entnehmen.

Bei Verwendung von MW-Platten mit Dicken <200 mm sind Mindesthdhen (z. B. Sturzhéhen)

in Abhangigkeit von der Dammstoffdicke einzuhalten:

min H = 2,0 X dpammung.

Bei Verwendung von Dammplatten mit Dicken von > 200 mm sind folgende Malinahmen in

Abhéangigkeit von den Mindesthéhen der Dammstoffe H (z. B. Sturzhéhen) und dem System-

gewicht einzuhalten:

- In Bereichen mit Mindesthéhen der Dammstoffe von 4 dpsmmung > H 2 2 dpammung ist eine
vollflachige Verklebung erforderlich, im oberen Drittel dieses Streifens sind zuséatzlich
Dubel zur statisch nachgewiesenen Dubelanzahl einzubauen und zwar 2 Dubel/m bei
Systemgewicht > 75 kg/m? bis < 90 kg/m?.

- In Bereichen mit Mindesthohen der Dammstoffe H < 2 dpammung sind individuelle Sonder-
konstruktionen (z. B. mechanische Abfangungen) vom Planer vorzusehen.

- In Bereichen mit Mindesthéhen der Dammstoffe von H = 4 dpbammung Sind keine besonderen
MafRnahmen erforderlich.
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3.1.1.2 Fugeniiberbriickung

Das WDVS darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuBenwandflachen (z. B.
der Fugen in den AuBenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischicht-
platten) angewendet werden.

3.1.1.3 Feldbegrenzungsfugen
Bei WDVS mit MW-Platten nach Abs. 2.1.1.2 b) aulRer "2315 MiWo Dammplatte 040-i"
missen bei Fassadenlangen groRer 6 m Feldbegrenzungsfugen angeordnet werden, die
mindestens durch die angeklebte Bekleidung und den bewehrten Unterputz verlaufen, ggdf.
auch durch das gesamte WDVS bis zum Untergrund.
Bei allen anderen Ausfihrungen kann auf die Anordnung von Feldbegrenzungsfugen
verzichtet werden.
Bei Systemen mit stark heterogener Verteilung der zu bekleidenden Flache ist eine Struktu-
rierung durch Fugen erforderlich. Bei groBen zusammenhdngenden Flachen wird eine
Abgrenzung durch vertikale Fugen empfohlen.
Zusatzlich sind die Bestimmungen zur Ausfihrung von vertikalen Feldbegrenzungsfugen im
Abschnitt 3.2.5.2.2 zu beachten.

3.1.2 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes fir die Bauart WDVS zu flhren. Fur
die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Klebemortel, Putze und angeklebte Bekleidungen dirfen vernachlassigt
werden.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung der Diibel muss dabei
nach Anlage 5.1 bis 5.2 berticksichtigt werden.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fiir das WDVS sind
die Angaben in Anschnitt 2.1.2.3 zu berlcksichtigen.

Fir den Nachweis der Dampfdiffusion bei zweilagiger Verlegung der Mineralwolle-Platten sind
die Angaben aus Abschnitt 2.1.2.3 in Verbindung mit Anlage 3 mit dem zur Anwendung
kommenden Klebemortel zu verwenden.

Bei einem Fugenflachenanteil < 6 % ist der Nachweis der langfristigen Tauwasserfreiheit mit
Hilfe eines Berechnungsverfahrens zu fiihren, welches den Warme- und Feuchtetransport
instationar erfasst.

Bei Detailplanungen sowie bei der Ausflihrung von Anschliissen und Durchdringungen des
WDVS ist auf die Verminderung von Warmebriicken zu achten.

3.1.3 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenlarm) ist fir die Bauart WDVS nach
DIN 4109-1% und DIN 4109-24 zu fuhren. Fir den Nachweis des Schallschutzes ist das
bewertete Schallddmm-Mal? Rwwovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach
folgender Gleichung zu ermitteln:
Rwwovs = Rwo0+ ARwwbvs
mit:  Rwo bewertetes Schallddmm-Mal} der Massivwand ohne WDVS, ermittelt
nach DIN 4109-325

ARwwpvs  bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung, siehe Abschnitt 2.1.2.4

DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen
4 DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anfor-
derungen
5 DIN 4109-32:2016-07 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau
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314 Brandschutz

Das WDVS mit EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) ist unter Beachtung der nachfolgenden
Randbedingungen dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fur Auflenwand-
bekleidungen schwerentflammbar bzw. normalentflammbar bestehen.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wbvs
schwerentflammbar? normalentflammbar
C
2
g
o Dammstoffdicke <200 <200
2 imm]
L |

a)  Die Ausfilhrung des WDVS muss entsprechend der im Abschnitt 3.2.5.2 bestimmten MaRnahmen unter
Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.

b)  Bei Dammstoffdicken liber 100 mm muss die Ausfiihrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.5.3
bestimmten MafRnahmen erfolgen.

Das WDVS mit Mineralwolle-Dammstoffen nach Abschnitt 2.1.1.2 b) und 2.1.1.2 c) ist dort
anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fir Auflenwandbekleidungen nicht-
brennbar, schwerentflammbar oder normalentflammbar bestehen.

3.1.5 Anwendbare Formate und Wasseraufnahmen

Die Flache der keramischen Bekleidungen darf nicht 0,12 m?, die Seitenlange nicht 0,40 m
und die Dicke nicht 0,015 m Uberschreiten.

Die Wasseraufnahme w nach DIN EN ISO 10545-3 der im Abschnitt 2.1.1.5 aufgefihrten
keramischen Bekleidung darf 16 % nicht tGberschreiten.

3.2 Ausfiihrung

3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids und alle
Informationen Uber erforderliche weitere Einzelheiten zur einwandfreien Ausfiihrung der
Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausfilhrung des WDVS betrauten Personen zur
Verflgung zu stellen.

— Ausfihrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat sich tber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie Uber alle fir eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.
Die ausflihrende Firma hat gemaR Anlage 10 die Ubereinstimmung der Bauart WDVS mit der
in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese Erklarung
ist dem Bauherrn zu Uberreichen.
3.2.2 Allgemeines
Fir das WDVS durfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und in der Anlage 2.1 genannten Kompo-
nenten und deren Kombination gemal folgender Bestimmungen sowie unter Berlicksich-
tigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3.1) angewendet und ausgefihrt werden.
Bei der Verarbeitung und Erhartung duirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.
3.23 Untergrund
3.2.3.1 Durch Diibel befestigte Dammplatten
Der Wandbildner muss eine ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dibeln nach
Abschnitt 2.1.1.8 besitzen. Bei Untergriinden aus Mauerwerk ohne Putz oder Beton ohne Putz

kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt
werden.
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Unebenheiten < 2 cm/m durfen Uberbriickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

3.2.3.2 Angeklebte Dammplatten

Der Wandbildner muss zusatzlich zu den in Abschnitt 3.2.3.1 genannten Eigenschaften
ausreichend trocken (hochstens zweifache Ausgleichsfeuchte) sein und immer mindestens
eine Abreil¥festigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen. Bei Untergriinden aus Mauerwerk ohne Putz
oder Beton ohne Putz kann die Abreil3festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise voraus-
gesetzt werden. Die Priifung der Abreifestigkeit muss - falls erforderlich - nach DIN 18555-6
erfolgen.

Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemortel ist
zu prifen.

Unebenheiten < 1 cm/m durfen Uberbriickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden. Die Abreif3-
festigkeit des Putzes muss nach der Erhartung geprift werden.

3.24 Klebemortel

Die Klebemdrtel sind nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der Technischen
Informationen zum jeweiligen Klebemortel zu mischen. Die Klebemortel sind mit einer
Auftragsmenge nach Anlage 2.1 aufzubringen.

3.2.5 Anbringen der Dammplatten
3.2.5.1 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind durch geeignete MalRnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schitzen,
insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle sowie vor dem Aufbringen des Unterputzes und
der angeklebten Bekleidung.

Es sind die Bedingungen in Abschnitt 3.1.1.1 zu bertcksichtigen.
3.2.5.2 Konstruktive BrandschutzmaBnahmen

3.2.5.2.1 Fir schwerentflammbare WDVS mit bis zu 200 mm dicken EPS-Platten missen folgende
konstruktive Brandschutzmalinahmen gegen eine Brandeinwirkung von auf3en ausgefihrt
werden (siehe Anlage 6):

1. Ausflihrung einer nichtbrennbaren AuRenwandbekleidung oder eines
schwerentflammbaren WDVS mit nichtbrennbarem Mineralwolle-Dammstoff oberhalb
eines maximal 90cm hohen Spritzwassersockels (beliebiger Ausfiihrung) Gber
Gelandeoberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B.
Parkdacher u. a.) bis zur Héhe der Decke Uber dem 1. Geschoss, jedoch auf mindestens
3 m Hohe,

2. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS mit EPS-Platten,

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses uber Geldndeoberkante oder
angrenzender horizontaler Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei gré3eren Abstanden sind
zusatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergadngen der AuRBenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgénge, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von aufien
beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Auf den Brandriegel nach Nr. 2 kann verzichtet werden, wenn bis in HOhe der Decke Uber dem
1. Geschoss ein nichtbrennbares WDVS oder ein schwerentflammbares WDVS mit
nichtbrennbarem Mineralwolle-Dammstoff ausgefiihrt wird und die bewehrte Unterputz-
schicht ohne Versprung von diesem Bereich in den dariber liegenden Bereich des EPS-
WDVS ubergeht.
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Die Brandriegel mussen folgende Anforderungen erfillen:

— Hohe 2200 mm,

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte® = 60 kg/m? bis 90 kg/m? und Querzugfestigkeit” = 80 kPa oder
— Rohdichte® = 90 kg/m? und Querzugfestigkeit” = 5 kPa,

— mit einem Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.1.1 vollflachig angeklebt und

— zusatzlich mit WDVS-Dubeln angedibelt,

— Verdubelung mit zugelassenen WDVS-Dibeln bestehend aus Dubelteller und Hilse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Diibeltellers = 60 mm, Rand-
und Zwischenabstande der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und unten, maximal
20 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie maximal 40 cm
zum benachbarten Dlbel,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdubelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die auftretenden Einwirkungen aus Wind sicher abgeleitet werden
kénnen. Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemartel und Brandriegel bzw. zwischen Putz-
schicht und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brand-
riegels entsprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von
angrenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem
Klebemortel vollflachig anzukleben und zusétzlich mit zugelassenen WDVS-Dibeln stand-
sicher zu befestigen.

Die fur schwerentflammbare WDVS mit maximal 200 mm dicken EPS-Dammplatten im
Abs. 3.2.5.3 vorgeschriebenen MalRnahmen im Bereich von AuRenwanddéffnungen missen
erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 ausgeflhrt werden.

Das applizierte WDVS mit EPS-Platten muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens
zur Héhe des Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfiillen:

— Mindestdicke des armierten Unterputzes von 5 mm,

— an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe,
Flachengewicht =280 g/m? und Reil¥festigkeit > 2,3 kN/5 cm (im Anlieferungszustand)
einzuarbeiten.

— Verwendung von EPS mit einer Rohdichte von max. 25 kg/m? sowie
— Verwendung eines Bewehrungsgewebes gemalf Abs. 2.1.1.3.

3.2.5.2.2 Anstelle der Mallhahmen nach Abs. 3.2.5.2.1 dirfen alternativ bei schwerentflammbaren
WDVS mit bis zu 200 mm dicken EPS-Platten mit

e keramischer Bekleidung nach Abs. 2.1.1.5, Dicke = 9 mm,

e bewehrtem Unterputz, Dicke = 5 mm,

e einer Gesamtdicke von Unterputz, Verlegemortel und keramischer Bekleidung = 17 mm
sowie

» EPS-Dammstoff mit einer Rohdichte von max. 25 kg/m? und
e Bewehrungsgewebes gemal Abs. 2.1.1.3

folgende konstruktive Brandschutzmalinahmen gegen eine Brandeinwirkung von aul3en
ausgefuhrt werden (siehe Anlage 7):

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm tiber Gelandeoberkante
oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.),

6 Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert flr jeden Einzelmesswert
Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte dirfen den Mittelwert um max. 15 % unter-
schreiten
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2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gréReren
Abstanden sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelédndeoberkante oder
angrenzender horizontaler Gebdudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei gréeren Abstanden sind
zusatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergangen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgénge, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von aufien
beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Zusétzlich ist im Bereich von Gebaudeinnenecken zwischen den Brandriegeln nach Nr. 1 und
Nr. 3 eine vertikale Feldbegrenzungsfuge in der keramischen Bekleidung und der bewehrten
Unterputzschicht auszubilden, die mit einem Brandriegel zu hinterlegen ist. Die Ausfuhrung
von Feldbegrenzungsfugen an Gebaudeinnenecken muss entsprechend Anlage 8 erfolgen,
wobei fur die Gewebevorlage ein Bewehrungsgewebe nach Abs. 2.1.1.3 zu verwenden ist.

Im Bereich ebener Wande sind vertikale Feldbegrenzungsfugen in der keramischen Beklei-
dung und der bewehrten Unterputzschicht zwischen dem Brandriegeln nach Nr. 1 und Nr. 3
ebenfalls mit einem Brandriegel zu hinterlegen. Die Ausfiihrung der Feldbegrenzungsfugen
an ebenen Wanden muss entsprechend Anlage 9 erfolgen.

Die Ausfiihrung von horizontalen Feldbegrenzungsfugen ist im Bereich bis zum Brandriegel
nach Nr. 3 nicht zulassig.

Die horizontalen Brandriegel nach Nr. 1 bis 4 sowie die vertikalen Brandriegel im Bereich von
Feldbegrenzungsfugen mussen folgende Anforderungen erflllen:

— Hohe =2 200 mm,

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte® = 60 kg/m? bis < 90 kg/m* und Querzugfestigkeit’” = 80 kPa oder
Rohdichte® = 90 kg/m?® und Querzugfestigkeit” = 5 kPa,

— mit einem Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.1.1 vollflachig angeklebt und

— zusatzlich mit 3 WDVS-Dubeln / Ifd. m angedubelt,

— Verdibelung mit zugelassenen WDVS-Dibeln bestehend aus Duibelteller und Hilse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Diibeltellers = 60 mm, Rand-
und Zwischenabstande der Dibel: mindestens 10 cm nach oben und unten bei horizon-
talen Brandriegeln bzw. mindestens 5 cm zum seitlichen Rand bei vertikalen Brandriegeln,
maximal 20 cm zu den Stirnseiten eines Brandriegel-Streifenelements sowie maximal
40 cm zum benachbarten Dibel,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die auftretenden Einwirkungen aus Wind sicher abgeleitet werden
kénnen. Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemdrtel und Brandriegel bzw. zwischen
Unterputz und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brand-
riegels entsprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von
angrenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem
Klebemortel vollflachig anzukleben und zusétzlich mit zugelassenen WDVS-Dibeln stand-
sicher zu befestigen.

Die fir schwerentflammbare WDVS in Abs. 3.2.5.3 vorgeschriebenen MaRnahmen im Bereich
von Auflienwandéffnungen missen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 ausgefiihrt
werden.
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3.2.5.3 Stiirze, Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken Gber 100 mm missen aus Brand-
schutzgriinden wie folgt ausgefiihrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein mindestens 300 mm seitlich tber-
stehender (links und rechts der Offnung) Brandriegel vollflachig anzukleben und zusatzlich
anzudibeln. Im Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeck-
winkeln zu verstarken. Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist die Dammung der
horizontalen Laibung im Sturzbereich in der Art des Brandriegels auszufuhren.

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten Brandriegel — wie unter
a. beschrieben — zu umschlief3en.

c. Die Ausfiihrung nach a. und b. darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss vollflachig angeklebt und zusatzlich angedtibelt werden Der Brandriegel ist so anzu-
ordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante
Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar Gber Offnungen befindlichen Kantenbereichen
ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken.

d. Anstelle der Ausflihrung nach a. und b. darf die Ausfiihrung nach Anlage 1.2 bis 1.5
erfolgen.

e. Alternativ fur den Brandriegel nach c. darf bei EPS-Platten, die mit einem Klebemortel nach
Abschnitt 2.1.1.1 am Untergrund befestigt sind, auch der Dammestoff purenotherm® WDV S
(Dammplatten aus Polyurethan, Rohdichte 30 - 37 kg/m?) als Brandriegel verwendet
werden, wenn ein Unterputz nach Abschnitt 2.1.1.4 mit einer Nassauftragsmenge von
mindestens 3 kg/m? ausgefiihrt wird. Dieser Brandriegel muss mindestens 250 mm hoch
sein und vollflachig angeklebt sowie zusatzlich so angedibelt werden, dass die auftre-
tenden Einwirkungen aus Wind ausreichend sicher abgeleitet werden kénnen. Die Anord-
nung des Dammestreifens und der Gewebeeckwinkel muss wie bei dem o. g. Brandriegel
nach c. erfolgen.

Die Brandriegel nach a) bis ¢) mussen folgende Anforderungen erfillen:

— Hohe 2200 mm,

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte® = 60 kg/m? bis 90 kg/m* und Querzugfestigkeit’ = 80 kPa oder
— Rohdichte® =2 90 kg/m? und Querzugfestigkeit” = 5 kPa,

— mit einem Klebemodrtel nach Abschnitt 2.1.1.1 vollflachig angeklebt und zusétzlich ange-
dabelt,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die auftretenden Einwirkungen aus Wind sicher abgeleitet werden
kénnen. Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen
Unterputz und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brand-
riegels entsprechen.
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3.2.5.4 Verklebung

Die Dammplatten sind mit einem Klebemartel nach Abschnitt 2.1.1.1 passgenau im Verband
anzukleben. Zwischen den Platten dirfen keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare
Fehlstellen und Spalten mussen mit gleichwertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das
SchlieRen von Fehlistellen und Spalten bis maximal 5 mm Breite mit einem Fugenschaums ist
zulassig. In die Fugen darf kein Klebemdrtel gelangen. Zur Vermeidung von Warmebricken
durfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein.

Fur die Verklebung der Dammplatten gilt Tabelle 1 der Norm DIN 55699°. Es muss eine
Verklebung von mindestens 60 % der Flache erreicht werden. Beim Auftrag des Klebemortels
auf den Untergrund sind die Dammplatten unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, in das
frische Klebemortelbett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Die Mineralwolle-Lamellen sind grundsatzlich horizontal zu verlegen, wobei geometrische
Bedingungen Ausnahmen zulassen.

Insbesondere bei Dammstoffdicken Gber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwangungspunkte eine Bewegungsmadglichkeit haben. Im Rand- und Kantenbereich ist
auf eine ausreichende Befestigung zu achten.

Bei Mineralwolle-Dammstoffen mit einer Dicke grofer 200 mm ist auBerdem Folgendes zu
beachten:

Es ist eine ausreichende Montagesicherheit durch geeignete Abstitzungsmalinahmen zu
gewabhrleisten. Die Verlegung der Dammplatten erfolgt im Verband. An Gebaudeecken sind
dabei ausschliel3lich Dammplatten mit mindestens 2/3 der vollen Lange versetzt zu verlegen,
soweit die geometrischen Randbedingungen dies erlauben, und mit dem grélReren Flachen-
anteil der Dammplatte auf dem mineralischen Untergrund zu verkleben.

Zweilagige Verlegung der Mineralwolle-Platten:

Die zweilagige Verlegung ist im Verband auszufiihren. Die Platten missen untereinander mit
dem Klebemortel "Meffert Universalmortel” nach Abschnitt 2.1.1.1 verklebt werden. Es ist ein
Klebeflachenanteil zwischen den Einzellagen von mindestens 60 % zu realisieren.

Die Dicke der einzelnen Dammstofflagen muss 100 mm betragen. Beide Dammstofflagen
mussen dabei aus derselben MW-Platte bestehen; Mischsysteme sind nicht zuldssig. Die
maximale Dammestoffdicke beider Lagen zusammen darf 300 mm nicht Gberschreiten.

3.2.,5.5 Verdiibelung

Die Dammplatten missen grundsatzlich mit Diibeln gemaf Abschnitt 2.1.1.8 befestigt werden,
die durch das Bewehrungsgewebe hindurch zu setzen sind. Fir die Anzahl der zu setzenden
Dubel gilt Anlage 4.2, Tabelle 4 und 5.

Abweichend davon gilt bei einer Verwendung von EPS-Platten in Bereichen mit einer charak-
teristischen Einwirkung aus Wind (Windsoglast) wek < - 1,0 kKN/m?;

a) Bei Verwendung von EPS-Platten auf Untergrinden gemag Abschnitt 3.2.3.1 gilt fur die
Anzahl der zu setzenden Diibel Anlage 4.2, Tabelle 3. Dabei ist eine Verdibelung unter
dem Gewebe zuldssig.

b) Bei Verwendung von EPS-Platten auf Untergrinden gemafy Abschnitt 3.2.3.2 darf bei
Gebaudehdhen bis 8 m auf eine Verdibelung verzichtet werden. Bei Gebaudehdhen ab
8 m muss eine konstruktive Verdiibelung durch das Gewebe mit 4 Dibeln/m? vorge-
nommen werden.

Bei der Verdubelung unter dem Bewehrungsgewebe sind die Dubel nach dem Erharten des
Klebemortels, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei Ausfiihrung einer nichtbrennbaren oder schwerentflammbaren AuRenwandbekleidung muss ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis der Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) des Fugenschaums bei
Verwendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen. Bei Ausflihrung einer normal-
entflammbaren Auflenwandbekleidung ist ein mindestens normalentflammbarer Fugenschaum zu verwenden.

9 DIN 55699:2017-08 Anwendung und Verarbeitung von AuRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder
Mineralwolle (MW).
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Bei der Verdlbelung durch das Bewehrungsgewebe werden nach dem Auftragen des Unter-
putzes und dem Einarbeiten des Bewehrungsgewebes die Diibel durch den frischen Unterputz
gesetzt. Danach werden unverzuiglich ("frisch in frisch") die Dibelteller Uberputzt oder eine
zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Bei zweilagiger Verlegung sind die Dibel bei Mineralwolle-Platten durch die gesamte Damm-
stoffdicke zu setzen.

Die Lage der Duibel erfolgt nach DIN 556999°:2017-08.
3.2.6 Ausfiihren des Unterputzes

Es ist ein Unterputz nach Abschnitt 2.1.1.4 in einer Dicke nach Anlage 2.1 auf die Dammplatten
aufzubringen. Bei unbeschichteten Mineralwolle-Dammstoffen (in der Regel bei nicht oder
einseitig beschichteten Dammstoffen) muss der Unterputz in die Oberflache der Ddmmplatten
eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeitsgang ist der Unterputz
"frisch in frisch" vollflachig auf die Dammplatte aufzutragen. Bei maschinellem Putzauftrag oder
bei Verwendung beidseitig vorbeschichteter Mineralwolle-Dammstoffe gemaf Abschnitt 2.1.1.2
darf der Unterputz in einem Arbeitsgang aufgetragen werden und wird dann eben gezogen. Das
passende Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.3 ist in das duf3ere Drittel des Unterputzes
einzuarbeiten. St6Re des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

3.2.7 Ankleben der Bekleidung

Auf den ausgeharteten Unterputz wird die Bekleidung nach Abschnitt 2.1.1.5 mit dem
passenden Verlegemortel nach Abschnitt 2.1.1.6 in einer Dicke nach Anlage 2.1 nach dem
kombinierten Verfahren nach DIN EN 12004-1 (beidseitiges Auftragen) aufgeklebt, so dass
eine vollflachige Verklebung der Bekleidung gewahrleistet ist.

Der Unterputz "Meffert Klebe- und Armierungsmoértel wei?" und der Verlegemortel "Meffert
Klebemdrtel Keramik" dirfen nur zusammen verwendet werden. Die Kombination mit einem
anderen Verlegemdrtel bzw. Unterputz ist nicht zulassig.

Die Fugen sind mit dem passenden Fugenmortel nach Abschnitt 2.1.1.7 zu fillen und glatt zu
streichen.

Die Anforderungen nach DIN 18515-1 sind zu beachten.
3.2.8 Dehnungs-, Anschluss- und Feldbegrenzungsfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen und bei der Ausfiihrung von
Feldbegrenzungsfugen sind die Vorgaben aus Planung und Bemessung zu beachten (siehe
Abschnitte 3.1.1.2 und 3.1.1.3 sowie 3.2.5.2.2)

Dehnungsfugen zwischen Geb&udeteilen mussen mit Dehnungsprofilen im WDVS berlck-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregensicher zu schliel3en.
Die Anforderungen nach DIN 18515-1 sind zu beachten.
3.29 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss der WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockeldammung vorliegt. Die Anwendung
im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Mallnahmen.

Die Fensterbanke muissen schlagregensicher z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss der WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

Abweichende Ausfiihrungen des WDVS von den Vorgaben dieses Bescheids sind im Einzel-
fall zu beurteilen und bediirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Bekleidungen mussen fir die vollstandige Erhaltung der Leistungseigenschaften des
WDVS instandgehalten werden. Die Instandhaltung schlieRt mindestens ein:

— Sichtkontrolle des WDVS
— Reparaturen von unfallbedingten, drtlich begrenzten Beschadigungen

— die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS Ubereinstimmen (moglicherweise
nach dem Abwaschen oder entsprechender Vorbereitung)

Erforderliche Reparaturen sind durchzufiihren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Khayata
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Zeichnerische Darstellung des WDVS Anlage 1.1

Vertikalschnitt

7
Klebemortel

Verlegemortel
Unterputz mit Bewehrung

Bewehrung

Diibel

Fugenmortel
Dammstoff

Bekleidung
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Mogliche Sturzausbildung fiir schwerentflammbare Anlage 1.2
WDVS mit EPS-Platten iiber 100 mm
Dicke ohne Mineralwolle-Dammstreifen

Klebemortel

Verlegeméortel
Unterputz mit Bewehrung

Bewehrung

Diibel

Fugenméortel

EPS-Dammplatte

Bekleidung

Panzereckwinkel
iiberdeckend angebracht

die Uberdeckungslinge muss
mind. 90 mm betragen

Die Dicke der Bekleidung muss mindestens 10 mm betragen.

Die Abschnitte 3.1.4 und 3.2.5.3 sind zu beachten.
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Mogliche Sturzausbildung fiir schwerentflammbare Anlage 1.3
WDVS mit EPS-Platten iiber 100 mm
Dicke ohne Mineralwolle-Dammstreifen

Klebemértel

Verlegemértel

N\

Bekleidung
Fugenmaortel

EPS-Dammplatte

Bewehrung

Unterputz mit Bewehrung

Rollladenkasten, mauerwerkshiindig

Rollladenkasten-Abeckung

Panzereckwinkel in allen Ecken,
auch seitlich, iiberdeckend an-
gebracht. Uberdeckungslénge
mindenstens 90mm

Die Dicke der Bekleidung muss mindestens 10 mm betragen.

Die Abschnitte 3.1.4 und 3.2.5.3 sind zu beachten.
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Mogliche Sturzausbildung fiir schwerentflammbare Anlage 1.4
WDVS mit EPS-Platten iiber 100 mm
Dicke ohne Mineralwolle-Dammstreifen

7

Klebemértel

Verlegemortel

Bekleidung
Fugenmortel

EPS-Dammplatte

Bewehrung

Unterputz mit Bewehrung

Panzereckwinkel in allen Ecken,
auch seitlich, iiberdeckend an-
gebracht. Uberdeckungsliange
mindenstens 90mm

Rollladenkasten, teilweise
oder komplett vorgesetzt

Rollladenkasten-Abdeckung

Die Dicke der Bekleidung muss mindestens 10 mm betragen.

Die Abschnitte 3.1.4 und 3.2.5.3 sind zu beachten.
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Mogliche Sturzausbildung fiir schwerentflammbare Anlage 1.5
WDVS mit EPS-Platten iiber 100 mm
Dicke ohne Mineralwolle-Dammstreifen

7

Klebemértel

Verlegemortel

Bekleidung

Fugenmdrtel

EPS-Dammplatte

Bewehrung

Unterputz mit Bewehrung

Panzereckwinkel in allen Ecken,
auch seitlich, iitberdeckend an-
gebracht. Uberdeckungsliange
mindenstens 90mm

Rollladenkasten, teilweise
oder komplett vorgesetzt

Rollladenkasten-Abdeckung
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Aufbau der WDVS Anlage 2.1
"HARDTOP"
Schicht Auftragsmenge Dicke
[kg/m?] [mm]
Klebemobrtel: Woulst-Punkt /
Meffert Universalmértel teilflachige
Meffert Klebe- und Armierungsmértel grau ca. 5,0 bzw.
Meffert Klebe- und Armierungsmortel weif} :’glﬂ;ﬂ:gg
Dammstoff:
befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.8
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) - 40 bis 200
Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) - 40 bis 300
Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 c) - 40 bis 200
Unterputze:
Meffert Universalmortel
Meffert Klebe- und Armierungsmortel grau ca. 7.0 50-7.0
Meffert Klebe- und Armierungsmoértel weif}
Bewehrung:
Meffert Armierungsgewebe grob ca. 0,210 i
angeklebte Bekleidung:
Bekleidung nach Abschnitt 2.1.1.5 - 9-15
Verlegemortel:
Meffert Klebemortel Keramik U 4,0-6,0 3,0-5,0
Meffert Kiebemdrtel Keramik 50-7,0 3,0-5,0
Fugenmortel:
Meffert Fugenmortel Keramik 1,5-4,0 -

Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind zu beachten.
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Konkordanzliste fiir Anlage 2.2
"HARDTOP"

"HARDTOP" "PROFITEC..." "Dinova..." "tex-color..."
Klebemortel

Meffert Klebe- und Armierungsmortel Klebe- und Armierungsmortel grau

grau

Meffert Klebe- und Armierungsmortel Klebe- und Armierungsmortel weil’

weild

Meffert Universalmortel Universalmortel

Unterputze

Meffert Klebe- und Armierungsmortel

Klebe- und Armierungsmortel grau
grau

Meffert Klebe- und Armierungsmortel Klebe- und Armierungsmértel weil

weild

Meffert Universalmortel Universalmortel
Bewehrung

Meffert Armierungsgewebe grob Armierungsgewebe grob
angeklebte Bekleidung

Bekleidung nach Abschnitt 2.1.1.5 Bekleidung nach Abschnitt 2.1.1.5
Verlegemdrtel:

Meffert Klebemortel Keramik U Klebemértel Keramik U
Meffert Klebemortel Keramik Klebemortel Keramik
Fugenmortel:

Meffert Fugenmortel Keramik Fugenmortel Keramik
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Oberflachenausfiihrung Anlage 3
Anforderungen
Bezeichnung w) sq”

1. Klebemortel und Unterputze

Meffert Universalmortel
Meffert Klebe- und Armierungsmortel grau <05 <0,1
Meffert Klebe- und Armierungsmortel weild

2. angeklebte Bekleidung

Bekleidung

mit Verlegemortel
Meffert Klebemortel Keramik U oder im Einzelfall zu im Einzelfall zu
Meffert Klebemortel Keramik bestimmen bestimmen

mit Fugenmortel
Meffert Fugenmdrtel Keramik

) Physikalische GroRen, Begriffe:
w : kapillare Wasseraufnahme nach DIN 52617 in [kg/(m*Vh)]
sq : wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52615 [m]
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Dubeleigenschaften Anlage 4.1

Die Dibel missen einen Dubeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm, eine Tragfahigkeit des
Dubeltellers von mindestens 1,0 kN und eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm haben und
den nachfolgenden Eignungsnachweisen entsprechen. Sie sind mit oberflachenblindigem Einbau in
dem Dammstoff zu setzen.

Tabelle 1:

Bei WDVS mit EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a), MW-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 ¢) und
MW-Platten "2315 MiWo Dammplatte 040-i" nach Abschnitt 2.1.1.2 b) und einem Systemgewicht! von
maximal 75 kg/m? dirfen folgenden Diibel verwendet werden:

Handelsbezeichnung beim Lieferant Eignungs- Bezeichnung beim Hersteller
WDVS Hersteller nachweis des Dubels
gemaf
Schlagdubel Universal H1 EJOT ETA-11/0192 EJOT H1 eco
" , Baubefestigungen .

Schlagdibel Universal H2 GmbH ETA-15/0740 ejotherm H2 eco
Schlagdiibel Universal M Hilti Deutschland | ETA-14/0400 HTS-M
Schlagdiibel Universal P AG HTS-P
Schlagdibel Universal ECO Rawlplug S.A. ETA-17/0592 R-TFIX-8M
Schraubdubel Universal P Hilti Deutschland HTR-P

" . AG ETA-16/0116
Schraubdiibel Universal M HTR-M
Schraubdubel Universal ECO | Rawlplug S.A. ETA-17/0161 R-TFIX-8S
Schraubdibel STR-U 2G EJOT ETA-04/0023 ejotherm STR U 2G

- . Baubefestigungen .
Schraubdubel Universal KURZ | 5mpH ETA-17/0991 ejotherm S1
Tabelle 2:

Bei WDVS mit MW-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) auRer "2315 MiWo Dammplatte 040-i" mit einer
Dicke bis 300 mm und mit einem Systemgewicht! von maximal 90 kg/m? dirfen folgenden Dibel
verwendet werden:

Handelsbezeichnung Lieferant Eignungsnachweis | Bezeichnung beim Hersteller
beim WDVS Hersteller geman des Dubels
Schraubduibel STR-U 2G |EJOT ETA-04/0023 ejotherm STR U 2G
Baubefestigungen
GmbH
1 Systemgewicht bestehend aus dem Gewicht von Dammstoff, Unterputz, Verlegemoértel, Bekleidung und ggf. Klebe-

mortel zwischen den zwei Dammstofflagen.
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Erforderliche Diibelmengen des WDVS hinsichtlich Anlage 4.2

Einwirkungen aus Wind

Typ: EPS-Platten und Diibel gemaf Tab. 1 in Anlage 4.1
Dammstoffdicke bis maximal: 200 mm
Diibeltellerdurchmesser mindestens 60 mm
Verdiibelung: unter dem Bewehrungsgewebe

Tabelle 3: Mindestdlibelanzahl der Diibel/m? fiir Diibel nach Tab. 1 in Anlage 4.1

Dammstoffdicke Charakteristische Charakteristische Einwirkung aus Wind Wek bis
Zugtragfahigkeit des [KN/m?]
[mm] Dibels im Untergrund 0.56 0.77 -1.00
Nrk [kN/Dubel] ’ ' ’
40 und 50 > 0,45 5 6 8
60 - 200 > 0,45 4 6 8

Typ: Dammestoffe und Dibel gemaR Tab. 1 bzw. Tab. 2 in Anlage 4.1
Dammstoffdicke bis maximal: 200 mm bzw. 300 mm

Diibeltellerdurchmesser
Verdiibelung:

mindestens 60 mm
durch das Bewehrungsgewebe

Tabelle 4: Mindestdlibelanzahl Diibel/m? fiir Diibel nach Tab. 1 in Anlage 4.1

Dammstoffdicke | Charakteristische Charakteristische Einwirkung aus Wind Wek bis
Zugtragfahigkeit [KN/m?]
[mm] des Dibels im -0,56 -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
Untergrund Nr
[KN/Dibel]
> 0,60 4 4 11
40 - 200
0,45 4 6 10 14

Tabelle 5: Mindestdlibelanzahl Dibel/m

2 fur Dibel nach Tab. 2 in Anlage 4.1

Dammstoffdicke | Charakteristische Charakteristische Einwirkung aus Wind Wek bis
Zugtragfahigkeit [kN/m?]
[mm] des Dubels im -0,56 -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
Untergrund Nrk
[kN/Dibel]
> 0,60 6 6 8 11
80 - 300
0,45 10 14
735240.23 1.33.46-1723/3




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tl:gt
Nr. Z-33.46-1723 vom 12. Juli 2023 Bautechn‘i‘;

Abminderung der Warmedammung Anlage 5.1

Die Warmebrickenwirkung der Dlbel ist wie folgt zu berlcksichtigen:
Us=U+X"n in W/(m?-K)

Dabei ist: Uc korrigierter Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils
U Warmedurchgangskoeffizient des ungestdrten Bauteils in W/(m?-K)
X  punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient eines Dibels in W/K
n Duibelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

Eine Beriicksichtigung der Warmebriickenwirkung kann entfallen, sofern die maximale Dibelanzahl n
pro m? Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhangigkeit von der Warmeleitfahigkeit
des Dammstoffs, der Dammstoffdicke und dem Warmedurchgangs-koeffizienten des Diibels den Fest-
legungen der Tabellen 1 - 4 entspricht.

Eine Berucksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die Erho-
hung des Warmedurchgangskoeffizienten des ungestérten Bauteils durch die Warmebriickenwirkung
der Diibel 3 % nicht Uberschreitet.

Tabelle 1: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht erforder-
lich ist bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs von
As = 0,040 W/(m-K)
X Anzahl der Dlbel pro m? bis zu der eine Bertcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist
in WK
Pammdicke | 4<50 | 50<d<100 | 100<d<150 [ 150<d <200 | 200<d$250 | 250<d
0,002 10 5 4 3 2 2
0,001 16 11 7 6 5 4
3 Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Tabelle 2: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht erforder-
lich ist bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs von
As = 0,035 W/(m-K)

X Anzahl der DUbel pro m? bis zu der eine Bertcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist
in W/K
Dammdicke | 4<50 | 50<d<100 [100<d<150 | 150<d <200 [200<d<250 | 250<d
0,002 9 5 3 3 2 2
0,001 162 10 7 5 4 3
3 Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung
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Anlage 5.2

Tabelle 3: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht erforder-
lich ist bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs von
As = 0,032 W/(m-K)

X Anzahl der DUbel pro m? bis zu der eine Bertcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich
ist
in W/K
Pammdicke | 4<50 | 50<d<100 | 100 <d <150 | 150 <d <200 | 200 < d <250 | 250 <d
0,002 8 4 3 2 2 2
0,001 16 9 6 5 4 3

Tabelle 4: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht erforder-
lich ist bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs von
As = 0,030 W/(m-K)

X Anzahl der DUbel pro m? bis zu der eine Bertcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich
ist
in W/K
pammdicke | 4<50 | 50<d<100 | 100<d <150 | 150 <d<200 [ 200 <d 250 | 250 <d
0,002 8 4 3 2 2 1
0,001 15 8 6 4 3 3
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-33.46-1723 vom 12. Juli 2023 Bautech ¥
Anordnung der BrandschutzmaBnahmen gemaR Anlage 6
Abschnitt 3.2.5.2.1; EPS-Platten bis 200 mm
Zusatz-BR
Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en 14
maximal 1,0 m —_—
BR1-2: unterhalb von
vollflachig angeklebt mit einem Klebemortel angrenzenden
nach Abs. 2.1.1.1 und zusétzlich gedibelt brennbaren
Bauprodukten  |T 7 T 7 7, —_—
(z. B. Déacher)
Zusatz-BR
® maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren
Bauprodukten (z. B. Dacher)
® vollflachig angeklebt mit Klebemoértel und zusatzlich gedibelt _—

2.BR

In Héhe der Decke

.. . Uiber dem 3. Geschoss
Geb&udeausschnitt

O

Auflenwandoffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaf
Abschnitt 3.2.5.3 1. BR

Unterkante des WDVS
mit Polystyroldammstoff /
in Hohe der Decke liber

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung
geman Abschnitt 3.2.5.3

dem 1. Geschoss

735240.23
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L max.8,0m

max. 0,9 m

Spritzwasser-
sockel

1.33.46-1723/3

}
}

Nichtbrennbare AufRenwandbekleidung oder schwerentflammbares WDVS mit
nichtbrennbarer Mineralwolle-Dammung, oberhalb Spritzwassersockel Giber

Gelandeoberkante, bis zur Hohe der Decke Uber dem 1. Geschoss, jedoch mind. 3 m



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.46-1723 vom 12. Juli 2023

Anordnung der BrandschutzmaRnahmen geman

Abschnitt 3.2.5.2.2; EPS-Platten bis 200 mm

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en

BR 1-3:
vollflachig angeklebt mit einem Klebemortel
nach Abs. 2.1.1.2 und zusatzlich gedlbelt

Zusatz-BR

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

e maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Dacher)

¢ vollflachig angeklebt mit Klebemdrtel und zusatzlich gedubelt

Gebaudeausschnitt

O

Auflenwandoffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaf
Abschnitt 3.2.5.3

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung
gemaf Abschnitt 3.2.5.3

735240.23

Anlage 7
c
S
Zusatz-BR c
I A >
. v é
maximal 1,0 m - 5 o
unterhalb von o T
o T N
angrenzenden $=3
brennbaren g g =
_______________ w2 Cc
Bauprodukten @ 2 £
2 o
(z. B. Déacher) S € 2
i O-2
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Q3 o
= N
© 55
T £ N
=2 £
£ EN g
S5X2 8
3.BR S mnomn o
—
)
> — Mee
In Héhe der
Decke liber dem
3. Geschoss
™ max.8m
2.BR
In H6he der Decke
iber dem 1. Geschoss max. 3 m
1.BR
3 max. 0.€ m
Spritzwasser-
sockel
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung 1n5ti:gt

i ar
Nr. Z-33.46-1723 vom 12. Juli 2023 Bautechnik
Die Ausfiihrung von Feldbegrenzungsfugen an Anlage 8

Gebaudeinnenecken bei BrandschutzmaRnahmen nach
Abschnitt 3.2.5.2.2
Horizontalschnitt

,'_'_'_'_'_'_'ﬂ_'_'_'_'_'\_ ''''''''' - — R

P N > > o~ S S Vavavavevi
g

_ . ‘\| Feldbegrenzungsfuge

Klebemortel

Verlegemaortel

Unterputz mit Bewehrung

Bewehrung

|y Brandriegel vertikal

= 200mm

Diibel

> 50mm

Fugenmortel

EPS-Dammplatte

Lk Bekleidung

735240.23 1.33.46-1723/3



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.46-1723 vom 12. Juli 2023

Die Ausfiihrung von Feldbegrenzungsfugen auf einer
ebenen Wand bei BrandschutzmaBnahmen nach
Abschnitt 3.2.5.2.2

Horizontalschnitt

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 9

\

= 200mm

2 50mm

735240.23

Klebemortel

EPS-Dammplatte

Diibel

Unterputz mit Bewehrung

Bewehrung

Verlegemértel

Fugenmartel

Brandriegel vertikal

Bekleidung

Feldbegrenzungsfuge

1.33.46-1723/3



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fir
Nr. Z-33.46-1723 vom 12. Juli 2023 Bautechnik

Erklarung fiir die Bauart (WDVS) Anlage 10

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16 a (5) MBO.

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfih-
renden Firma®) auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Gbergeben. Als zusatzliche Informa-
tion Uber die verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammstoff auch die von weiteren
Komponenten der Beipackzettel/Kennzeichnung diesem Nachweis beigefiigt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfiihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:

Strafle/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung:
Z-33.46- vom

Handelsname des WDVS:

> Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)
Klebemortel: Handelsname/Auftragsmenge
Dammstoff:

[1 EPS-Platten nach Abs. 2.1.1.2 a)

1 MW-Platten nach Abs. 2.1.1.2 b) 1 MW-Lamellen nach Abs. 2.1.1.2 ¢)
Handelsname:
Nenndicke:
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist diesem Nachweis beizufiigen.

Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
ggf. Panzereckwinkel: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke
Verlegemortel: Handelsname / mittlere Dicke
Fugenmortel: Handelsname / Auftragsmenge
Bekleidung: Handelsname / mittlere Dicke / Format
Duibel: Handelsname / Anzahl je m?

» Brandverhalten des WDVS: (siche Abschnitt 3.1.4 des Bescheides)
O normalentflammbar O schwerentflammbar O nichtbrennbar

> BrandschutzmaBnahmen: (siehe Abschnitte 3.2.5.2 bzw. 3.2.5.3 des o. g. Bescheides):

[ konstruktive BrandschutzmaRnahmen nach Abschnitt 3.2.5.2.1 oder [1 nach Abschnitt 3.2.5.2.2
[0 Brandschutzmafnahmen nach Abschnitt 3.2.5.3 durch

[0 ohne Sturzschutz [ mit Sturzschutz / dreiseitiger UmschlieBung [ mit Brandriegel umlaufend
O BrandschutzmaRnahme aus [ Mineralwolle-Lamellen [J Mineralwolle-Platten [ purenotherm

[ BrandschutzmaRnahmen nach Anlage 1.2 [, Anlage 1.3 [, Anlage 1.4 [ oder Anlage 1.5 [J

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: StralRe/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemald den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbeitungs-
hinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:

735240.23 1.33.46-1723/3
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