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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind extrudierte Tafeln aus
Polyethylen-Formmasse (PE 100) in den Farbvarianten schwarz, UV-weil3 und UV-blau mit
der Herstellerbezeichnung "SIMONA PE 100 RC schwarz", "SIMONA PE 100 RC UV-weil}"
und "SIMONA PE 100 RC UV-blau".

(2) Die PE-Formmasse wird nach DIN EN ISO 17855-11 wie folgt bezeichnet:
ISO 17855-PE-HD,,EACH,50-T003

(3) Die Tafeln werden in Abmessungen entsprechend der Anlage 1 gefertigt. Abweichungen
von diesen Standardmalien sind zuldssig. Die Tafeln durfen fur die Herstellung von Behaltern,
Auffangvorrichtungen, Rohrleitungsteilen usw. fur Anlagen zum Lagern, Abfiullen und Um-
schlagen wassergefahrdender Flussigkeiten verwendet werden. Das Erfordernis einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung/Allgemeinen Bauartgenehmigung fir diese Erzeugnisse
bleibt von der vorliegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Halbzeugs un-
berlhrt.

(4) Die Weiterverarbeitung der Tafeln erfolgt durch Schweilen (wie Extrusions- und Warm-
gasziehschweilen mit Schweillnaht aus gleicher Formmasse, Heizelementstumpf-, Ultra-
schall- oder VibrationsschweiRen) und Tiefziehen. Die Tafeln lassen sich auch durch Sagen,
Bohren, Frasen und Biegen bearbeiten.

(5) Die Formmasse ist UV-stabilisiert, so dass aus den Tafeln auch Bauteile gefertigt werden
dirfen, die im Freien verwendet werden.

(6) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Bestimmungen und der
Prif- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) be-
zieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht
auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Die Tafeln missen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie
den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften

(1) Die Anwendbarkeit der Medienliste 40-1.12 darf als nachgewiesen gelten. Die Eigen-
schaften der Tafeln sind dem Kenndatenblatt in der Anlage 4, Tabelle 2 zu entnehmen.

(2) Die Tafeln erfillen bei Wanddicken von > 1 mm die Bedingungen fir die Einstufung in die
Baustoffklasse B2 - normal entflammbar - nach DIN 4102-13.

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

(1) Furdie Herstellung der Tafeln durfen nur die durch Handelsnamen und Hersteller genauer
bezeichneten Formmassen entsprechend Hinterlegung beim Deutschen Institut fir
Bautechnik verwendet werden. Regranulat dieser Werkstoffe und eine Mischung verschie-
dener Formmassen untereinander ist von der Verwendung ausgeschlossen. Die Verwendung
von Umlaufmaterial (identische Formmasse) bis zu héchstens 5 % ist zulassig.

1 DIN EN ISO 17855-1:2015-02 Kunststoffe — Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fiir Spezifikationen

2 Medienliste 40.1-1, Stand November 2022, erhaltlich beim Deutschen Institut fir Bautechnik

3 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-

derungen und Prifungen

Z72703.23 1.40.26-86/20
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(2) Die Herstellung der Tafeln hat nach dem Herstellungsverfahren zu erfolgen, mit dem die
gepriften Tafeln hergestellt wurden. Die Festlegungen in Anlage 2, Abschnitt 1 sind einzu-
halten. Eine Anderung des Herstellungsverfahrens oder die Verwendung anderer als der ge-
nannten Formmassen erfordert einen neuen Verwendbarkeitsnachweis.

(3) Die Tafeln durfen nur am Produktionsstandort Kirn (55606 Kirn) hergestellt werden.
2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung der Tafeln missen so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird.

233 Kennzeichnung

(1) Die Tafeln missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Léander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung muss mindestens auf einer Langsseite der Tafel, bei extrudierten Tafeln in Extru-
sionsrichtung, vorgenommen werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.

(2) Aulierdem hat der Hersteller die Tafeln gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Angaben
zu kennzeichnen:

— Produktbezeichnung
("SIMONA PE 100 RC schwarz" bzw. "SIMONA PE 100 RC UV-weil}" bzw.
"SIMONA PE 100 RC UV-blau"),

— Herstellungs- oder Chargennummer,

— Herstellungsjahr und -monat,

- PE-100,

— Herstellerbezeichnung (SIMONA AG, Kirn).

24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Tafeln mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer
regelmafRigen Fremdiiberwachung einschliellich einer Erstpriifung des Bauprodukts durch
eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-
schlief3lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der PE-Tafeln
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die U_t?ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fir
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Tafeln den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung entsprechen.

(2) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Kontrollen und Prifungen ge-
maf Anlage 3, Abschnitt 1, durchzufiihren.

Z72703.23 1.40.26-86/20
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(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung der Tafeln bzw. des Ausgangsmaterials oder der
Bestandteile (Rezeptur),

— Herstellungs- oder Chargennummer,

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Tafeln, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

(1) Injedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduiberwachung ist eine Erstprifung der Tafeln durchzufiihren. Bei
der Fremdliberwachung und bei der Erstprifung sind Proben nach dem in Anlage 3, Tabelle 1
festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen. Dartiber hinaus kénnen auch Proben fir
Stichprobenprifungen enthommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen Obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Hill

Z72703.23 1.40.26-86/20
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Tafeln aus PE 100, Anlage 1
SIMONA PE 100 RC schwarz, UV-weill und UV-blau

UBERSICHT TAFELFORMATE

Zusammenstellung der Tafelabmessungen

1 Extrudierte Tafeln

1.1 Standardformate
2000 mm x 1000 mm x 5 bis 30 mm
3000 mm x 1500 mm x 5 bis 30 mm
4000 mm x 2000 mm x 5 bis 30 mm

1.2 Sonderformate
bis 4000 mm Breite, bis 50 mm Dicke, bis 10.000 m Lange

72734.23 1.40.26-86/20
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Tafeln aus PE 100, Anlage 2
SIMONA PE 100 RC schwarz, UV-weill und UV-blau

HERSTELLUNG, VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

1 Herstellung

(1) Jede Tafel ist aus den in der Hinterlegung (siehe Besondere Bestimmungen,
Abschnitt 2.3.1 Absatz 1) aufgefiihrten Formmassen der Werkstoffklasse PE 100 zu fertigen.

(2) Die Tafeln sind entsprechend der Hinterlegung beim DIBt herzustellen. Die Tafeln werden
im Extrusionsverfahren gefertigt.

(3) Die Rander der im Extrusionsverfahren hergestellten Tafeln sind rechtwinklig zueinander
zu beschneiden.
Verpackung, Transport, Lagerung

21 Verpackung
Eine Verpackung der Tafeln zum Zwecke des Transports bzw. der Lagerung ist bei Beachtung
der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

2.2 Transport, Lagerung

221 Allgemeines

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufihren, die tber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal
verfigen.

Zur Vermeidung von Gefahren flr Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhitungsvorschriften zu beachten.

222 Transportvorbereitung

(1) Die Tafeln sind so fur den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transportieren
und Abladen keine bleibenden Verformungen oder Schaden auftreten.
(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Tafeln durch punktférmige Sto3- oder Druckbelastungen auszuschlief3en sind.

223 Auf- und Abladen
(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Tafeln missen stolartige Beanspruchungen
vermieden werden.

(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, sollen die Gabeln eine Breite von mindestens
12 cm aufweisen, andernfalls sind lastverteilende Mittel einzusetzen. Wahrend der Fahrt mit
dem Stapler sind die Tafeln zu sichern.
(3) Ein Schleifen der Tafeln tber den Untergrund ist nicht zulassig.

224 Beférderung
Tafeln sind gegen Lageveranderung wahrend der Beférderung zu sichern. Durch die Art der
Befestigung diirfen die Tafeln nicht beschadigt werden.

225 Lagerung

Eine Lagerung der Tafeln vor der Weiterverarbeitung oder dem Transport darf nur auf
ebenem, von scharfkantigen Gegensténden befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung
im Freien sind die Tafeln gegen Beschadigung sowie direkter und indirekter UV-Bestrahlung
zu schutzen.

2.2.6 Schéaden

Bei Schéaden, die durch den Transport bzw. bei der Lagerung entstanden sind, ist nach den
Feststellungen eines fir Kunststofffragen zusténdigen Sachverstéandigen' zu verfahren.

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen nach Absatz2.4.1 (2) der Besonderen
Bestimmungen sowie weitere Sachverstandige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden.

72734.23 1.40.26-86/20
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Tafeln aus PE 100, Anlage 3
SIMONA PE 100 RC schwarz, UV-weill und UV-blau Seite 1

UBEREINSTIMMUNGSBESTATIGUNG

1.1

1.2

72734.23

Werkseigene Produktionskontrolle

Werkstoffe

Fir die Herstellung der Tafeln ist eine beim DIBt hinterlegte PE-Formmasse zu verwenden.
Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen der verwendeten PE-Formmassen
(Ausgangsmaterialien) zur Herstellung der Tafeln anhand von Bescheinigungen
(Abnahmepriifzeugnis 3.1) nach DIN EN 102042 vom Hersteller der PE-Formmassen
nachzuweisen, dass sie der im Abschnitt 2.3.1 (1) der Besonderen Bestimmungen genannten
Hinterlegung entsprechen, bei jeder Lieferung sind Handelsname, Typenbezeichnung, MFR
und Dichte zu dokumentieren.

Tafeln, Homogenitét der Tafeln, Priifgrundlage

(1) An den Tafeln sind die in der Tabelle 1 genannten Prifungen durchzufihren und aufzu-
zeichnen. Die angegebenen Uberwachungskennwerte sind einzuhalten. Bei der Ermittlung
der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzelmessungen zu bilden.

(2) Die Tafeln missen eine gleichmaRige Spharolitstruktur, bezogen auf die gesamte Tafel-
dicke, aufweisen. Durch Pigmente/Stabilisatoren verursachte Schlierenbildung ist unzulassig,
soweit sie nicht im Rahmen der ISO 185533 toleriert wird. Pigmentagglomerate sowie Blasen
und Lunker dirfen nicht grofRer als 0,02 mm? sein (siehe Tabelle 1, Homogenitat).

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204:2004
ISO 18553:2002-03 Verfahren zur Bewertung des Grades der Pigment- oder Ruf3verteilung in Rohren,
Formstlicken und Formmassen aus Polyolefinen

1.40.26-86/20
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 3
Seite 2

UBEREINSTIMMUNGSBESTATIGUNG

Tabelle 1: Priifplan werkseigene Produktionskontrolle (WP) und Fremdiberwachung (FU)

Eigenschaft, Einheit Priifgrundlage Anforderung Priifhaufigkeit
WP: nach
-14 .
MFR Tafel  ing/(10min) |DINISO 11331 02bis0,3 |Priifplan®
MFR 190/5 .
FU: jahrlich
Streckspannung in N/mm? DIN EN ISO 527-1¢ > 24
Streckdehnung  in % (bei 50 mm/min) >8,0
E-Modul (Sekante, Zug, ; WP: nach
kurzzeitig, 23 °C) in N/mm? DIN EN ISO 527-2 > 1000 Priifplan 5
Mafanderung nach Warm- DIN EN ISO 146328 +3,0 (max.)
lagerung, langs und quer in % | Abschn. 5.10 - '
WP: kontinuierlich
Oberflachen DIN EN ISO 14632 erfullt oder mind. alle
2 Stunden
Abmessungen  inmm entsprechend Anlage 1
Herstellungstoleranzen DIN EN ISO 14632 erfullt
Oxidations-Induktionszeit (OIT) e | 220 (200 °C) oder | WP: wichentlich
in min DIN ENISO 11357-6 >10(210°C) | FU: jahriich
Homogenitat Abschnitt 1.2 dieser erfullt WP: wochentlich
Anlage
Biegewinkel (bei Extrusions- .
werkstoffen langs und quer zur in Anlehnung an
! . DVS 2203-51°
Extrusionsrichtung)

Index (a): Ausgangswert der Formmasse

Fortsetzung Tabelle 1 siehe folgende Seite

4 DIN ISO 1133-1:2022-10

6 DIN EN ISO 527-1:2019-12
7 DIN EN ISO 527-2:2012-06
8 DIN EN ISO 14632:2021-08
9 DIN EN ISO 11357-6:2018-07

DVS 2203-5:1999-08

72734.23

Kunststoffe - Bestimmung des Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines Prifverfahren (ISO
1133-1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 1133-1:2022

Nach Prifplan des Herstellers (jedes Herstellungslos, mindestens jedoch 1 x wochentlich)

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 1: Allgemeine Grundsatze
(ISO 527-1:2019); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:2019

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prifbedingungen fiir Form-
und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:2012
Extrudierte Tafeln aus Polyethylen (PE-HD) — Anforderungen und Priifverfahren
(ISO 14632:2021); Deutsche Fassung EN ISO 14632:2021

Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 6: Bestimmung der
thermischen Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und Oxidations-
Induktionstemperatur (dynamische OIT)

Prifen von Schweillverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen
Kunststoffen

1.40.26-86/20
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Institut
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Bautechnik

Anlage 3

UBEREINSTIMMUNGSBESTATIGUNG

Fortsetzung Tabelle 1: Priifplan werkseigene Produktionskontrolle (WP) und Fremdiiberwachung (FU)

Eigenschaft, Einheit

Priifgrundlage Anforderung Priifhaufigkeit

Kerbempfindlichkeit !
(wahlweise)

- FNCT, 80 °C, 4 N/mm?,
2 % Arkopal N 100 inh
- FNCT, 90 °C, 4 N/mm?,
2 % Lauraminoxid inh

> 300
ISO 1677012 WP: monatlich

Kerbschlagzahigkeit Charpy
acn bei 23 °C in kd/m?

WP: monatlich

113 -
DIN EN ISO 179-1 > 30 FU: jahrlich

Die hier angegebenen Werte sind die Minimalanforderungen fiir den statischen Nachweis (PE 100); die Angaben des
Herstellers dirfen strengere Anforderungen vorsehen.

ISO 16770:2019-09

DIN EN ISO 179-1:2010-11

72734.23

Kunststoffe — Bestimmung der Spannungsrissbestandigkeit von Polyethylen unter
Medieneinfluss (ESC) — Kriechversuch an Probekdrpern mit umlaufender Kerbe
(FNCT)

Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nichtinstru-
mentierte Schlagzahigkeitsprufung (ISO 179-1:2010)

1.40.26-86/20
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Tafeln aus PE 100, Anlage 4
SIMONA PE 100 RC schwarz, UV-weill und UV-blau

KENNDATENBLATT

Tabelle 2:  Eigenschaften der Tafeln aus PE 100,
SIMONA PE 100 RC schwarz, UV-weil und UV-blau (Herstellerangaben)

Eigenschaft, Einheit Priifmethode Kennwert
Polymerdaten
Dichte bei 23 °C in g/cm? DIN EN ISO 1183-114 0,96
MFR 190/5 in g/(10 min) DIN EN ISO 1133-14 0,2 bis 0,3
Mechanische Eigenschaften®
Streckspannung in N/mm? DIN EN ISO 527-27 >24
Dehnung bei Streckspannung in % DIN EN ISO 527-2 >8,0
Bruchdehnung in % DIN EN ISO 527-1¢ > 500
E-Modul (Sekantg, Zug, kurzzeitig, DIN EN ISO 527-2 > 1000
23 °C) in MPa
Shore Harte D ISO 86815 65
Kerbschlagzahigkeit acny 23 °C in kd/m? DIN EN ISO 179-113 30
Ubrige Eigenschaften
Russgehalt in % ISO 696416 2 bis 2,5 (schwarz)
Batch-Anteil in % 1,9 bis 2,1
(UV-weil und UV-blau)
Gebrauchstemperaturbereich in °C - -50 bis +80
Langzeitschweil¥faktor DVS 2203-417 >0,8 (HS)
Kerbempfindlichkeit (wahlweise) 13
- FNCT, 80 °C, 4 N/mm?, 8760
2 % Arkopal N 100 inh ISO 1677012
- FNCT, 90 °C, 4 N/mm2, 2 % 340
Lauraminoxid in h

Die angegebenen Kennwerte sind typische Werte, bei denen geringfliigige Abweichungen nach oben und unten aufgrund der
Abhangigkeiten dieser Eigenschaften von den Polymerdaten Dichte und MFR méglich sind.

14 DIN EN ISO 1183-1:2019-09  Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten Kunst-
stoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und Titra-
tionsverfahren

15 DIN EN ISO 868:2003-10 Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckharte mit einem Durometer
(Shore-Harte), (ISO 868:2003); Deutsche Fassung EN ISO 868:2003

16 ISO 6964:2019-02 Polyolefin — Rohre und Fittings; Bestimmung des Rufigehaltes durch Kalzinierung
und pyrolytische Zersetzung - Prifverfahren

17 DVS 2203-4:2012-12 Prifen von Schweillverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen

Kunststoffen — Zeitstand-Zugversuch
Der vom Hersteller angegebene Mindestwert weicht vom Mindestwert nach dem Prifplan (siehe Anlage 3) dieses
Bescheids ab; fiir den Nachweis der Standsicherheit ist der Mindestwert nach Prifplan zugrunde zu legen.
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