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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungs-
gegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung einer
Beschichtungsmasse fir metallische Untergrinde, "LACKFA-PHONKILLER 2026 D"
genannt, als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-11.

1.2 Verwendungsbereich

1.21 Die Beschichtungsmasse ist bei Verwendung als Antidréhnbeschichtung auf metallischen
Untergrunden ein schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1).

1.2.2 Die Beschichtungsmasse darf rickseitig auf Metallelementen, die fur hinterllftete AuRen-
wandbekleidungen eingesetzt werden, aufgebracht werden. Als Ddmmschicht missen nicht-
brennbare Mineralfaserplatten (Brandverhalten: Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klassen
A1/A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-12) verwendet werden.

1.2.3 Regelungen zur Standsicherheit der beschichteten Metallelemente, seiner Befestigungen
sowie eventuell vorhandener Warmedammung, die unabhangig von der Unterkonstruktion
direkt auf der tragenden Wand befestigt sein muss, sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

1.24 Die Schwerentflammbarkeit ist nicht nachgewie__sen, wenn die beschichtete Seite der Metall-
elemente mit Anstrichen, Beschichtungen oder Ahnlichem versehen wird.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Die Beschichtungsmasse muss aus einer wassrigen Polyvinylacetat-Dispersion mit anorga-

nischen Fillstoffen bestehen.
Die Trockenschichtdicke muss mindestens 2,5 mm und darf maximal 5 mm betragen.

21.2 Die Beschichtungsmasse ist so herzustellen, dass der mit metallischem Untergrund herge-
stellte Verbund die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) nach DIN 4102-11, Abschnitt 6.1, erfilllt.

21.3 Die chemische Zusammensetzung des Bauprodukts muss den beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Bei der Herstellung der Beschichtungsmasse sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

222 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts, der Beipackzettel oder der Lieferschein muss vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

1 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
2 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: Klassifizierung mit den

Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
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Folgende Angaben mussen auf der Verpackung oder dem Beipackzettel der Beschichtungs-
masse enthalten sein:
— Produktname
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-56.2-212-1212
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1) - nur auf metallischen Untergriinden

2.3 Ubereinstimmungbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines
Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle, sowie einer regel-
maRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Beschichtungsmasse
eine fir den Brandschutz nach Ifd. Nr. 23/1 des "Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs— und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen®, Teil lla3, anerkannte Zertifizierungs-
stelle und Uberwachungsstelle einzuschalten.
Die U_bereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzu-
geben.
Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"4 in der jeweils glltigen Fassung maflgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

3 Zuletzt elektronisch im Internet verdffentlicht unter www.dibt.de -> Service -> Listen und Verzeichnisse -> PUZ-
Verzeichnis 2023
Zuletzt veroffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik vom 1. April 1997
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Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen MafRnah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fir die Durchfiihrung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer  Baustoffe  (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung"® in der jeweils gliltigen Fassung maRgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzuftihren, und
es konnen Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir die Bemessung
3.1 Standsicherheit und Gebrauchsfahigkeit

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt nicht die Standsicherheit der beschichte-
ten Metallelemente bei Verwendung als hinterliiftete AuRenwandbekleidungen. Hierfir ist ein
gesonderter Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

3.2 Brandverhalten

Die Beschichtungsmasse ist bei Verwendung auf metallischen Untergriinden ein schwerent-
flammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1).

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Bei der Verwendung der Beschichtungsmasse sind die Bestimmungen des Abschnitts 1.2 zu
beachten.

4.2 Die Trockenschichtdicke der Beschichtungsmasse auf metallischen Untergriinden muss min-
destens 2,5 mm und darf maximal 5 mm betragen.

4.3 Bei Verwendung der rlckseitig mit der Beschichtungsmasse ausgerlsteten Metallelemente

als Bekleidung fiur schwerentflammbare hinterliiftete AulRenwandbekleidungen sind hinsicht-
lich des konstruktiven Brandschutzes die Bestimmungen in der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen’ zu DIN 18516-1 zu beachten.

Otto Fechner Beglaubigt
Referatsleiter Dommaschk

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen; siehe www.dibt.de -> Technische Baubestimmungen
-> Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 2023/1
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