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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids sind die flissigkeitsundurchlassigen Stahlbeton-Fertigteile
(nachfolgend Fertigteile genannt) der Z-Bau-Waschanlage (nachfolgend Waschanlage
genannt).

(2) Die Fertigteile, zu Flachen zusammengefiigt (siehe Anlage 2), sind zum Ableiten von
Waschwassern aus Kraftfahrzeug-Waschanlagen tber Gefélle geeignet.

(3) Die Fertigteile der Waschanlage werden auf einer bestimmten lastverteilenden Unterlage
eingebaut.

(4) Die Fugen zwischen den Kopfelementen (Bodenplatten) und dem L&ngskanal, den
Einfahr- und Ausfahrplatten der Dichtkonstruktion sind mit geeigneten Fugenabdichtungs-
systemen flussigkeitsundurchlassig zu verfugen.

(5) Die Fertigteile werden in den folgenden Typen hergestellt:

Typ 1 Kopfelement (Bodenplatten) mit und ohne Anschluss fur Dachkonstruktion,
Typ 2 Seitenelement (Bodenplatten) mit und ohne Anschluss fir Dachkonstruktion,
Typ 3 Langskanal mit Entwasserung (Langs- und/oder Quergefalle),

Typ 4 Einfahrplatten (Mittelablauf, Eckablauf mit und ohne Domschachtéffnung und
Rand-Mittelablauf) und

Typ 5 Ausfahrplatte mit Entwasserungsablauf.

(6) Die Waschanlage darf bei mechanischer und dynamischer Beanspruchung durch Fahr-
zeuge sowohl im Inneren von Gebauden als auch im Freien verwendet werden.

(7) Auf die Fertigteile durfen Anbauteile mit

— Befestigungssystemen, die Uber eine allgemeine Bauartgenehmigung fiir die Verwendung
in LAU-Anlagen sowie

— Verbunddiibeln, die selbst liber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine
Bauartgenehmigung, oder

— Verbunddiibeln, die selbst Uber eine Europaische Technische Bewertung (ETA)

verfligen, entsprechend bestimmter Festlegungen in diesem Bescheid beim Setzen befestigt
werden.

Fir Verbunddiibel gemaR Anstrich 2 und 3 gelten die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie
"Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)™.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Allgemeines

(1) Die Fertigteile der Waschanlage mussen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen
dieses Bescheids entsprechen.

(2) Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Zusammensetzungen,
Abmessungen und Toleranzen mussen den beim DIBt, bei der Zertifizierungsstelle bzw. der

DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)", Berlin, Marz 2011
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fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen, siehe dazu Allgemeine
Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

21.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die Fertigteile:
- sind flussigkeitsundurchldssig gegen tensidhaltige Waschwésser aus Kraftfahrzeug-
Waschanlagen gemal Anlage 1 und

- muissen witterungsbestandig sowie direkt mit 15 t-Fahrzeugen (bis 25 kN je Lastauf-
standsflache 200 x 200 mm?) befahrbar sein.

Die Nachweise der Eigenschaften wurden dem DIBt gegeniiber erbracht.

(2) Die Fertigteile bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen der Baustoffklasse A nach
DIN 4102—-12 bzw. erfullen hinsichtlich des Brandverhaltens die Klasse "A" geman
DIN EN 13501-12. Bei Fertigteilen, die zu Dichtkonstruktionen zusammengefligt werden, ist
das Brandverhalten in Abhangigkeit vom gewahlten Fugenabdichtungssystem zuséatzlich zu
berucksichtigen.

(3) Fur die Fertigteile ist Beton mindestens der Festigkeitsklasse C 35/45 mit einem
w/z-Wert = 0,45 bzw. einem aquivalenten w/z-Wert = 0,45 gemaR hinterlegter Rezeptur zu
verwenden, der die Eigenschaften eines "flissigkeitsdichten Betons nach Eindringprifung”
(FDE-Beton) nach der DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (BUmwS)™ aufweist. Die Beton-Rezeptur ist beim DIBt hinterlegt (siehe Anlage 10 und
Anlage 11).

(4) Die verwendete Gesteinskdrnung hat den Angaben der hinterlegten Betonzusammen-
setzung sowie der Anlage 10 und Anlage 11 zu entsprechen.

(5) Die Fertigteile erflillen fur die Verwendung gemal diesem Bescheid unter anderem die
Anforderungen der Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 und WA gemafR DIN EN 206-14 in
Verbindung mit DIN 1045-25.

(6) Fur die Bewehrung der Fertigteile ist Betonstahl gemaf den Anforderungen der Anlage 10
und Anlage 11 zu verwenden.

(7) Alle Fertigteile werden werkmaRig an der Bauteilunterseite mit einer Bitumengleitschicht
(dmin =4 mm, dnom = 5mm) gemaR den Anforderungen der Anlage 10 und Anlage 11
versehen.

(8) Als Transport- und Montagebefestigungsmittel werden in Abhangigkeit von der jeweiligen
Laststufe nachstehende Bauprodukte gemaf Anlage 11 und Anlage 12 verwendet:

- Fertigteil-Typ 1 (Kopfelement)

Stab- und Schraubenanker (Rd 20 bzw. Rd 24),
— Fertigteil-Typ 2 (Seitenelement)

Schraubenanker (Rd 20 bzw. Rd 24) sowie
— Fertigteil-Typ 3 (Langskanal)

Wellenanker.

2 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe — Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

3 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

4 DIN EN 206-1:2001-07 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitdt sowie
DIN EN 206-1/A1:2004-10 und DIN EN 206-1/A2:2005-09

5 DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegung,

Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
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(9) Die einbetonierten Flissigkeitsablaufe mit aufgeschweiflitem Dichtkragen und die Verbin-
dungslaschen fiir die Fertigteil-Typen 1 und 2 sind entsprechend Anlage 11 und Anlage 13
herzustellen.

2.2 Herstellung, Lieferung, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung

(1) Die Fertigteile mit allen Einbauten fiir die Entwasserung sowie den Transport- und
Montagebefestigungsmitteln werden im Werk

Werratal Spezialbeton GmbH
Zimmermannstralie 4
36460 Krayenberggemeinde, OT Merkers

hergestellt.

(2) Anderungen sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik anzuzeigen, siehe dazu Allge-
meine Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

222 Lieferung

(1) Die Fertigteile sind komplett, z. B. als mit allen Abldufen und vorbereiteten Anschlissen
versehenes Fertigteil, zu liefern.

(2) Der Transport zur Einbaustelle hat mit einem geeigneten Transportfahrzeug zu erfolgen.
223 Lagerung

Die Lagerung bzw. Zwischenlagerung muss auf lastverteilenden und frostfreien Unterlagen so
erfolgen, dass keine unzulassigen Beanspruchungen auftreten kénnen. Bei der Lagerung im
Stapel sind zwischen den einzelnen Lagen stets Kantholzer einzulegen.

224 Kennzeichnung

(1) Der Lieferschein der Fertigteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(2) Weiterhin muss der Lieferschein mit nachstehenden Angaben gekennzeichnet sein:
— vollstandige Bezeichnung der angelieferten Produkte:
"Fertigteilelement fir Z-Bau-Waschanlage " nach Bescheid Nr. Z-74.3-13,
— Name und Werkszeichen des Herstellers und
— Herstelldatum.
(3) Die Fertigteile sind mit
dem Werkszeichen,
dem Herstelldatum (Monat + Jahr),
der Bescheid-Nummer und

dem jeweiligen Typ
zu kennzeichnen, z. B.: 'Werkszeichen' 0623 Z 74 3 13 TYP 1.

23 Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt
231 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Fertigteile) mit den Bestim-
mungen der vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmafigen Fremdiberwachung einschlie3lich einer Erst-
prufung der einzelnen Komponenten des Bauprodukts nach MalRgabe der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.
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(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlie3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der einzelnen Kompo-
nenten des Bauprodukts eine hierfir anerkannte Uberwachungs- bzw. Zertifizierungsstelle
einzuschalten.

(3) Die Ul:_)_ereinstimmungserkl'érung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprifberichts (gemaf
Abschnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk der Fertigteile ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser vom Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die werkseigene Produktions-
kontrolle gemaR den Bestimmungen der DIN 1045-48.

(2) Der Hersteller der Fertigteile hat sich die im Folgenden aufgefuihrten Anforderungen an die
Ausgangsmaterialien vom jeweiligen Herstellwerk durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach
DIN EN 102047 nachweisen zu lassen:

— Nachweis fir die Gesteinskérnung nach DIN EN 126208, insbesondere die Prifung nach
Abschnitt 6 (auRer Abschnitt 6.5) vorgenannter Norm.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle durch das Herstellwerk fiir die Fertigteile soll
mindestens die im Folgenden aufgefihrten Malinahmen einschlie3en:

— Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollstéandigkeit und Richtigkeit der mitgelieferten
"Abnahmeprifzeugnis 3.1 fir die Gesteinskérnungen".

— Abmessungen der Rohrsegmente sowie der aufzuschweiflenden Dichtkragen der Ablauf-
einbauten aus PE-HD.

— Der fur die Herstellung der Fertigteile Verantwortliche hat sich zu vergewissern, dass die
Ausgangsmaterialien (siehe Anlage 11, Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 bis Nr. 8) mit der mal3geben-
den bauordnungsrechtlichen Kennzeichnung (U-Kennzeichen bzw. CE-Zeichen) versehen
sind.

— Der Zustand der Gesteinskdrnung muss wahrend der Wareneingangskontrolle visuell
kontrolliert werden.

— Prufung der Abmessungen der Einbauten sowie der Transport- und Montagebefestigungs-
mittel sowie Vergleich mit den hinterlegten Angaben.

— Nachweise, Kontrollen und Prufungen, die nach DIN 1045-48 durchzufiihren sind:

- Einbaumalfie und Abmessungen der Fertigteile und Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Position und Befestigung der Einbauten und Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den
zulassigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstéahle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts bei bewehrten
Elementen,

- Betondeckung nach Anlage 10,

6 DIN 1045-4:2012-02 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4: Ergdnzende Regeln fiir
die Herstellung und die Konformitat von Fertigteilen

7 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen

8 DIN EN 12620:2008-07 Gesteinskornungen fir Beton
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- Wasser-Zement-Wert nach Anlage 10,
- Betondruckfestigkeitsklasse nach Anlage 10 sowie
- LP-Gehalt am Frischbeton.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforde-
rungen und

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tUbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die bestehende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Sofern es im Folgenden nicht
abweichend geregelt ist, erfolgt die Fremdiberwachung gemal den Bestimmungen der
DIN 1045-4¢. Die Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Proben sind von der tGberwachenden Stelle reprasentativ aus der laufenden Produktion zu
entnehmen.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung der Fertigteile durchzufiihren. Die
Erstprifung kann entfallen, wenn die der mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrundeliegende Priifung an Proben
durchgefiihrt wurde, die von einer unabhangigen Drittstelle reprasentativ aus der laufenden
Produktion entnommenen wurden.

(3) Die Fremduberwachung umfasst die folgenden Prifungen charakteristischer Bauteil- und
Materialkennwerte:

— Einbaumalle und Abmessungen der Fertigteile sowie Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

— Position und Befestigung der Einbauten sowie der Transport- und Montagehilfsmittel sowie
Vergleich mit den zuldssigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

— Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit den
Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts,

— Betondeckung nach Anlage 10,

— Wasser-Zement-Wert nach Anlage 10,

— Betondruckfestigkeitsklasse nach Anlage 10,
— LP-Gehalt am Frischbeton,

— Priufung der festgelegten Kennzeichnung und

Z44531.23 1.74.3-2/23
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— Ermittlung der Eindringtiefe gemaf DAfStb-Richtlinie BUmwS?', Anhang A, Absatz A.2 im
Wechsel mit den Referenzfliissigkeiten Ethanol, Toluol und Priifflissigkeit der Flissigkeits-
gruppe 1 der Liste 4 der "Medienlisten mit Priffliissigkeiten des DIBt" sowie Vergleich der
Messergebnisse mit den Ergebnissen der Zulassungsprifung. Bei der Ermittlung der Ein-
dringtiefen ist in den Prifbericht die fotografische Dokumentation aufzunehmen.

Den Ergebnissen der Fremdiiberwachung ist das Mischprotokoll der gepriften Betoncharge
beizufligen, aus dem auch die fiir die Herstellung dieser Betoncharge verwendeten Ausgangs-
stoffe hervorgehen. Druckfestigkeit, Eindringtiefe und LP-Gehalt sind an derselben Beton-
charge zu ermitteln.

In die Fremdiberwachung sind die im Bescheid geregelten Betonrezepturen einzubeziehen.
(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Die Planung der Fertigteile darf nur von fachkundigen Planern vorgenommen werden.
Unter Berilcksichtigung der zu erwartenden Einbaugegebenheiten sind prifbare Konstruk-
tionszeichnungen bzw. Verlegeplane fur den Einbau der Fertigteile durch einen fachkundigen
Planer anzufertigen.

(2) Bei der Planung einer Waschanlage ist zu berlicksichtigen, dass mit diesem Bescheid nicht
das insgesamt notwendige Rickhaltevolumen und auch nicht die zur Sicherstellung dieses
Volumens notwendigen weiteren Anlagenteile (z. B. Auffangraum, Rohrleitungen) geregelt
sind.

(3) Des Weiteren sind in der Planung fiir den Einbau die geltenden Anforderungen Uber die
Entwasserung zu bericksichtigen.

(4) Die Fugen zwischen den Bodenplatten und dem Langskanal der Dichtkonstruktion,
zwischen den Bodenplatten und den Einfahrt- und Ausfahrtplatten sowie die Fugen zu den
Entwéasserungseinbauten der Fertigteilplatten sind mit geeigneten Fugenabdichtungs-
systemen flissigkeitsundurchlassig zu verfugen.

(5) Als geeignet gelten Fugenabdichtungssysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung/allgemeiner Bauartgenehmigung,

— die gegenilber den Flissigkeiten gemak Anlage 1 fliissigkeitsundurchlassig und bestandig
sind,
— die bei einer Fugenbreite von 15 mm eine zuldssige Stauch- bzw. Dehnverformung von

>1 mm und eine zulassige Scherverformung von > 2,5 mm im Bereich zwischen dem
Langskanal und den daruber liegenden Bodenplatten gewahrleisten bzw.

— die eine zulassige Mindestfugenbreite von 15 mm zu den Ein- und Ausfahrplatten auf-
weisen. Bei nicht Gberdachter Waschhalle ist die Fugengeometrie und ggf. das verwendete
Fugenabdichtungssystem auf die Objektgegebenheiten anzupassen.

(6) Bei der Verwendung eines Fugenabdichtungssystems mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung sind die Bestimmungen des jeweiligen Bescheids
einzuhalten, z. B. die zulassigen Fugenbreiten.

9 Medienlisten mit Prufflissigkeiten fur Abdichtungsmittel und Dichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern, Abfillen
und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe. DIBt
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(7) Der Einbau der Fertigteile ist auf einer tragfahigen Unterlage gemaf den Bestimmungen
dieses Bescheids (siehe Anlage 10) und der Einbauanweisung des Antragstellers zu planen.
Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes sowie die Zulassigkeit der auftretenden
Baugrundbelastungen sind fiir jedes Objekt gesondert zu priifen bzw. nachzuweisen. Bei
Baugriinden mit unglinstigem oder stark wechselndem Verformungsverhalten sind die
erforderlichen Baugrundverbesserungen vorweg zu planen.

(8) Werden Befestigungssysteme (Befestigungssysteme nach Abschnitt 1(7), 1. Anstrich) mit
allgemeiner Bauartgenehmigung fir die Verwendung in LAU-Anlagen verwendet (DIBt-
Website, Sachgebiet Z-74.8), ist sicherzustellen, dass die Verwendung des Befestigungs-
systems gegenliber den jeweiligen wassergefahrdenden Flissigkeiten mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung abgedeckt ist.

Werden Verbunddiibel nach Abschnitt 1 (7), 2. und 3. Anstrich fiir die Befestigung von Anbau-
teilen verwendet, ist die Befestigung unter Berlicksichtigung der Bestimmungen der jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung oder Europa-
ischen Technischen Bewertung (ETA) fiir den zu verwendenden Verbunddiibel (Verbunddibel
nach Abschnitt 1 (7), 2.und 3. Anstrich) in Verbindung mit den Bestimmungen der
DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)" fir
das jeweilige Objekt zu planen.

Dabei ist zu beachten, dass die Verbunddibel so zu setzen sind, dass die Setztiefe
kleiner/gleich der um 5 cm reduzierten Bauteildicke ist. Die Eignung des jeweiligen Verfill-
materials des verwendeten Verbunddibels gegenuber den jeweils zu berlicksichtigenden
wassergefahrdenden Flussigkeiten ist vor dem Einbau durch eine Erklarung des Herstellers
des Verbunddibels sicherzustellen.

(9) Die Fertigteile der Dichtkonstruktion sind flir Anwendungen gemaf Abschnitt 1 hinreichend
bemessen. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Unterlage die Anforderungen des
Abschnitts 3.2.2 sowie der Anlage 10 erfillt.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

(1) Der Einbau der Fertigteile darf nur von Betrieben vorgenommen werden, die fiir den Einbau
von vorgefertigten tragenden Bauteilen aus Beton der Uberwachungsklasse 2 (iber Fachkréfte
mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Sinne der Verordnungen der Lander Uber
Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten verfligen und die
vom Antragsteller (einschlieBlich ihrer Fachkrafte) hierfur unterwiesen sind.

(2) Der Einbau muss durch eine Uberwachungsstelle im Sinne der Verordnungen der Lander
Uber die Uberwachung von Téatigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten Uberwacht
werden.

(3) Beim Einbau der Fertigteile muss eine verantwortliche Fachkraft des Herstellers bzw. der
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fir die ordnungsgemafie Ausfiihrung der
Arbeiten zu sorgen.

(4) Far den ordnungsgemafen Einbau der Fertigteile hat der Antragsteller eine Einbau- und
Montageanweisung zu erstellen.

(5) Die in diesem Bescheid und vom Antragsteller angegebenen Einbaubedingungen sind
einzuhalten.

(6) Die Fugenabdichtung muss den Anforderungen dieses Bescheids, Abschnitt 3.1 (4)
bis 3.1 (6) entsprechen.

(7) Beim nachtraglichen Setzen von Verbunddibeln unter Berilcksichtigung von Ab-
schnitt 3.1 (8) darf es zu keinem Durchbohren der Fertigteile kommen (Setzen nur mit
Abstandslehre zulassig).

(8) Der einbauende Betrieb hat dem Betreiber der Anlage eine Kopie dieses Bescheids sowie
der Einbau- und Montageanweisung des Antragstellers zu Ubergeben.
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3.2.2 Unterlage
Vor dem Verlegen der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage gemaR den Bestimmungen
des Abschnitts 3.1 festzustellen. Sie darf die zuldssigen Kennwerte der Anlage 10 nicht
unterschreiten und nicht von den in den Einbau- und Montageanweisung des Antragstellers
angegebenen Festlegungen abweichen.

3.23 Einbau der Fertigteile

(1) Die Fertigteile missen werksseitig mit allen Entwasserungseinbauten und vorbereiteten
Anschlissen versehen sein. Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden.

(2) Das Einsetzen der Einbauten ist nach der Einbau- und Montageanweisung des Antrag-
stellers vorzunehmen.

(3) Die Fertigteile werden in den noch nicht abgebundenen Beton der Tragschicht verlegt.
Dabei ist die vollflachige Auflagerung der Fertigteile zu gewahrleisten. Zur Sicherung der
horizontalen Halterung von Ein- und Ausfahrplatten ist die obere Betonschicht der Unterlage
seitlich dieser Platten mit einer Aufkantung zu versehen.

(4) Beschadigte Fertigteile (z. B. mit Rissen) durfen nicht verlegt werden.

(5) Die Fugenabdichtungen zwischen den Fertigteilen bzw. die Anschlisse der Fertigteile zur
anschlieBenden Dichtkonstruktion sind gemaf® den Anforderungen des jeweiligen Fugen-
abdichtungssystems und gemaR Abschnitt 3.1 (4) bis Abschnitt 3.1 (6) vorzunehmen. Der
Fugenabstand wahrend der Montage ist durch Abstandhalter zu gewahrleisten. Diese sind vor
dem Einbringen des Fugenabdichtungssystems zu entfernen.

3.24 Kontrolle der Ausfiihrung
(1) Der Aufbau der Unterlage muss den Darstellungen der Anlage 10 entsprechen.

(2) Die ausreichende Verdichtung der Unterlage (Ev2-Wert) ist vor dem Verlegen der Fertigteile
(mindestens einmal je Waschanlage) nachzuweisen.

(3) Die Kontrolle der Ausfliihrung des Fugenabdichtungssystems gemal Abschnitt 3.1 (4) bis
Abschnitt 3.1 (6) ist vorzunehmen.

(4) Es ist zu kontrollieren, dass fir die Befestigung von Anbauteilen nur Befestigungsmittel
gemalf Anlage 11 verwendet wurden.

(5) Wahrend des Verlegens der Fertigteile sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis der
ordnungsgemaflen Montage vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren.

(6) Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Bauuberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen
aufzubewahren.

3.25 Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der eingebauten Dichtkonstruktion mit den Bestim-
mungen dieses Bescheids muss vom einbauenden Betrieb mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung auf Grundlage folgender Kontrollen erfolgen.

— Kontrolle, ob die richtigen Fertigteile fur die fachgerechte Ausfiihrung der Dichtkonstruktion
verwendet wurden sowie deren Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.4.

— Kontrolle, dass zwischen den Fertigteilen Fugenabdichtungssysteme mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung eingebaut wurden, die den
Kriterien von Abschnitt 3.1 (4) bis Abschnitt 3.1 (6) entsprechen.

— Kontrollen der Ausfihrung nach Abschnitt 3.2.4.

— Kontrolle der Eignungserklarung des Herstellers des Verflllmaterials des Verbunddibels
zu den jeweiligen Flissigkeiten, mit denen das Befestigungssystem planmaRig beauf-
schlagt werden kann, wenn Verbunddubel in der Dichtkonstruktion verwendet werden.
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— Sofern Befestigungssysteme in der Dichtkonstruktion verwendet werden, Kontrolle, dass
Befestigungssysteme mit allgemeiner Bauartgenehmigung eingebaut wurden und diese
gegenuber den jeweiligen Flissigkeiten geeignet sind, mit denen das Befestigungssystem
planmafig beaufschlagt werden kann.

— Kontrolle ggf. integrierter bzw. zur Verbindung genutzter Bauprodukte oder Bauarten,
gemalf’ den Bestimmungen des jeweiligen bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnach-
weises.

(2) Mit der Ubereinstimmungserklarung ist auch zu bestétigen, dass die verwendeten Baupro-
dukte den Bestimmungen dieses Bescheids entsprechen.

(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Flachenabdichtungssystem: Z-Bau-Dichtkonstruktion fir Waschanlage
— Bescheid Nr.: Z-74.3-13

— Antragsteller: Name, Adresse

— Bezeichnung der verwendeten einzelnen Bauprodukte

— Ausflhrung am: Datum

— Ausflihrung von: vollstandige Firmenbezeichnung

— Art der Kontrolle oder Priifung (siehe Abschnitt 3.2.4)

— Datum der Priifung

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fir die Ausfihrungskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind
nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Kopien
der Aufzeichnungen sind dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und
dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und
der Uberwachungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom einbauenden Betrieb unverziiglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Verwendete Bauprodukte,
die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit
technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die bestehende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines

(1) Der Betreiber hat die Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit der Dichtkonstruktion standig zu
Uberwachen. Dazu ist vom Betreiber der jeweiligen Waschanlage eine Betriebsanweisung zu
erstellen. Nach dieser Betriebsanweisung hat der Betreiber seine Kontrollintervalle zu organi-
sieren und die Ergebnisse der regelmaRigen Kontrollen und alle von dieser Betriebsanweisung
abweichenden Ereignisse zu dokumentieren.

(2) Der Betreiber einer Waschanlage ist verpflichtet, mit der Wiederherstellung der Dichtkon-
struktion nur Betriebe zu beauftragen, die fiir die Wiederherstellung von tragenden Betonbau-
teilen im Sinne der Verordnungen der Lander Gber Anforderungen an Hersteller von Baupro-
dukten und Anwendern von Bauarten zugelassen und die zuséatzlich vom Antragsteller hierfur
autorisiert und unterwiesen sind.

(3) Die Waschanlage muss nach Fertigstellung durch eine Uberwachungsstelle im Sinne der
Verordnungen der Lander Uber die Uberwachung von Tatigkeiten mit Bauprodukten und bei
Bauarten gemaR Abschnitt 4.2 abgenommen werden.
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4.2 Abnahmepriifung

(1) Die Uberwachungsstelle ist liber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihr ist
die Mdglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau der Fertigteilelemente
der Waschanlage nach Abschnitt 3.2.4 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu
beurteilen.

(2) Die abschlieltende Priifung der eingebauten Waschanlage erfolgt durch Inaugenschein-
nahme der gesamten Waschanlagenkonstruktion einschlieBlich des eingebauten Fugen-
abdichtungssystems.

(3) Die Fertigteile gelten weiterhin als flissigkeitsundurchlassig und befahrbar im Sinne von
Abschnitt 1 (1) und (5), wenn keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw.
keine sichtbaren Umwandlungsvorgange an der Oberflache, die den Querschnitt der Fertig-
teile mehr als 2 mm reduzieren, feststellbar sind und keine Risse festgestellt werden.

(4) Die Prufung der sachgerechten Ausfiihrung des Fugenabdichtungssystems erfolgt gemaf
den Anforderungen von Abschnitt 3.1 (4) bis Abschnitt 3.1 (6).

4.3 Ausbesserungsarbeiten

(1) Werden bei den Prifungen Mangel festgestellt, so sind diese unverziglich zu beheben.
Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der die
in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Verarbeitungs-
anweisung des Antragstellers verwenden darf und den Regelungen des Abschnitts 3.2.1
entspricht.

(2) Be- bzw. geschadigte Fertigteile der Waschanlage sind auszutauschen. Die Beton-
oberflache der ungeschadigten, anschliefienden Fertigteile im Bereich der Kontaktflachen ist
grindlich von alten Fugendichtstoffteilen zu befreien. Gemal den Bestimmungen dieses
Bescheids, sind die Fugen um das ausgetauschte Fertigteil herum zu verschlielRen.

(3) Be- bzw. geschadigte Bereiche des Fugenabdichtungssystems sind gemafl den Fest-
legungen fiir das jeweilige Fugenabdichtungssystem wieder herzustellen.

(4) Ausbesserungsarbeiten im Bereich mit Befestigungssystemen nach Abschnitt 1 (7),
1. Anstrich sind gemall den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung des
Befestigungssystems (Sachgebiet Z-74.8) durchzuflihren.

Fir Ausbesserungsarbeiten im Bereich von Befestigungen mit Verbunddiibeln nach Ab-
schnitt 1 (7), 2.und 3. Anstrich, sind Betonersatzsysteme oder Rissflllmaterialien mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung fiir die Verwen-
dung in LAU-Anlagen (Sachgebiete Z-74.11, Z-74.12 oder Z-74.13) zu verwenden. Dafir sind
die Befestigungen zu entfernen und der Bereich mit einem geeigneten Betonersatzsystem
oder Rissfullmaterial, das Uber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine
Bauartgenehmigung fir die Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit verfigt, zu
verschlieBen. Der Einbau eines fur LAU-Anlagen geeigneten Verbunddibels darf anschlie-
Rend im wiederhergestellten Bereich unter Berlcksichtigung der Bestimmungen dieses
Bescheids erfolgen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Westphal-Kay
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Tabelle 1:  Waschwasser, gegen die das System flissigkeitsundurchlassig ist

Ifd. Nr. |Fliissigkeiten

tensidhaltige Waschwasser aus Kraftfahrzeug-Waschanlagen

(mit Anteilen von phosphorsauren und glykolhaltigen Reinigungsmitteln, HeiRwachs und
Glanztrockner)?

) Bei der Bewertung wurde die mégliche Anreicherung der Waschwasser mit:

Ottokraftstoffen nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG
bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%,

Flugkraftstoffen,
Heizdl EL (nach DIN 51603-1),
ungebrauchten Verbrennungsmotorendlen und Kraftfahrzeug-Getriebedlen,

Gemischen aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen, charakterisiert durch einen
Aromatengehalt von < 20 Ma.-% und einen Flammpunkt > 60 °C,

Dieselkraftstoffen nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem
Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%,

allen Kohlenwasserstoffen auf3er Kraftstoffen,
allen Alkoholen, Glykolethern sowie
Biodiesel nach DIN EN 14214

berlcksichtigt.

Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Liste der Flussigkeiten

Anlage 1
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Z-Bau-Dichtkonstruktionen fur Waschanlagen
aus befahrbaren, flussigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Einfahrplatte
FDE-Fertigteil Typ 4.1

= S
'ﬂﬁ

Bodenplatte | ! o Einfahrpigtte.
FDE-Fertigteil T | FDE-Fertigteil Typ 4.2

Bodenplatte
FDE-Fertigteil Typ 2.2

Bodenplatte
FDE-Fertigteil Typ 1

e

T —_ T
—=>_ —Bodenplatte |
FDE-Fertigteil Typ!

— ;.;\j
Ausfahrplatte
FDE-Fertigteil Typ 5

FDE-Fertigteil Typ 3

Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Einbauzustand, Beispiel Anlage 2
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Typ 1: Kopfelemente (Bodenplatten) mit und ohne Anschluss fiir Dachkonstruktionen:
Typ 1.1:  ohne Anschluss fur Dachkonstruktion Typ 1.2: mit Anschluss fur Dachkonstruktion
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Tabelle 1: Geometrie fur Typ 1
Typ Liange Breite Plattendicke Randaufkantung
in mm
Typ 1.1
’ 2.732 5.152 290 - 140 80
(ohne Anschluss fiir Dachkonstruktion)
Typ 1.2
yp ) _ 2.090 5.000 230 - 170 30
(mit Anschluss fir Dachkonstruktion)
Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen
. . . Anlage 3
Typ 1: Kopfelemente (Bodenplatten) mit und ohne Anschluss fur Dachkonstruktionen g
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Typ 2: Seitenelemente (Bodenplatten) mit und ohne Anschluss fiir Dachkonstruktion:
Typ 2.1: Bodenplatte, Langsseite, mit Anschluss fir Dachkonstruktion, seitliche Rahmenposition
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Typ 2.2: Bodenplatte, Langsseite, mit Anschluss fir Dachkonstruktion, mittige Rahmenposition
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Typ 2.3: Bodenplatte, Langsseite, ohne Anschluss flir Dachkonstruktion
6.97
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+0.00

Laufschignenberaich

G6.97

Tabelle 1: Geometrie fur Typ 2
- Lange Breite Plattendicke Randaufkantung
yp inmm

Typ2.1 o 5.606 2.111 290 - 140 80

(mit Anschluss fiir Dachkonstruktion, seitlich)

Typ2.2 o 5.606 2.111 290 - 140 80

(mit Anschluss fir Dachkonstruktion, mittig)

Typ 2.3 _

(ohne Anschluss fiir Dachkonstruktion) 6.970 2.040 230-170 30
Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

N : Anl 4
Typ 2: Seitenelemente (Bodenplatten) mit und ohne Anschluss fir Dachkonstruktionen nmage
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Typ 3: Liangskanile mit Entwasserungseinbauten
Typ 3.1: Langskanal mit Entwasserung (Langs- und/oder Quergefalle)
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Wellenanker entsprechend Anlage 12
Z-Bau-Dichtkonstruktionen flir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen
- . N . Anlage 5
Typ 3: Langskanal mit Entwasserungseinbauten 9
Typ 3.1: Langskanal mit Stirnseitenentwasserung (Langsgefalle)
75965.23 1.74.3-2/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-74.3-13 vom 8. Juni 2023 Bautechnik

Typ 3.2: Langskanal mit Seitenentwasserung
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Detail: siehe Anlage 13
Z-Bau-Dichtkonstruktionen flir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen
Anlage 6

Typ 3: Langskanal mit Entwasserungseinbauten
Typ 3.2: Langskanal mit Seitenentwasserung
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Typ 4: Einfahrplatten
Typ 4.1: Einfahrplatte, Mittelablauf
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Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen
. Anlage 7
Typ 4: Einfahrplatten 9
Typ 4.1: Einfahrplatte, Mittelablauf
Typ 4.2: Einfahrplatte, Eckablauf
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Typ 4.3: Einfahrplatte, Eckablauf mit Domschachtéffnung
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Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen

aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Typ 4: Einfahrplatten
Typ 4.3: Einfahrplatte, Eckablauf mit Domschachtéffnung
Typ 4.4: Einfahrplatte, Rand-Mittelablauf
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Typ 5: Ausfahrplatte
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Unterlage fiir Fertigteilelemente
(nur zulassig fur Fahrzeuge bis 25 kN je Lastaufstandsflache (200x200 mm?) — 15 Mg (15 t)-Fahrzeug)

g

o

s

[Te]

o E»chc;tterr1 otd. o0

M maenal 4 120 MN/m?
i (R E,Snind.

< Frostschutz- | C 90 MN/m?
[ vorh. //////////////Ew'd-

Alle Fertigteile (Typ 1 bis 3) sind werkméaRig an der Bauteilunterseite mit einer 4 mm bis 5 mm dicken Bitumengleitschicht (Beachte
Anlage 11, Tabelle 1, Nr. 8) versehen.

Tabelle 1: Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte?

Ifd. Nr. | Kennwert Bemerkungen
1 Beton mindestens C35/45, Uberwachungsklasse 2,
Betonzusammensetzung gemaf hinterlegten Angaben
xga:/:/—?/(/tetl)’tzw 0,45

- Zement CEM1425—-R
- Gesteinskoérnung Alkaliempfindlichkeitsklasse E |

2 Fertigteile:
- Rissweite ungerissen, Zustand |
- Betondeckung > 45 mm?
- Bewehrung B 500 A (Wst.-nr. 1.0438 bzw. Wst.-nr. 1.0466)

1

2

Alle FDE-Fertigteilelemente (Typ 1 bis Typ 3) sind werkmaRig an der Bauteilunterseite mit einer normalentflammbare Bitumen-

Schweif3bahn nach DIN EN 13707 oder DIN EN 13969 versehen (Beachte Anlage 11, Tabelle 1, Nr. 8).

Die Betondeckung der Seiten der Fertigteile, die nicht mit Waschwasser beansprucht werden, darf > 30 mm betragen.

Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Unterlagen fir Fertigteile und charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte

Anlage 10
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Tabelle 1: Werkstoffe und Eigenschaften

Nr. | Kennwert Anforderung

1 Beton Beton gemaR den hinterlegten Angaben mit den Eigenschaften eines fliissigkeitsdichten
Betons nach Eindringpriifung (FDE-Beton) nach DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)"

Gesteinskoérnung Gesteinskérnung gemaf den hinterlegten Angaben unter Berlcksichtigung der
DIN EN 12620:2008-07 und DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Malinahmen gegen schadigende
Alkalireaktion in Beton (Alkali-Richtlinie)- AIkR-

Zement Zement nach DIN EN 197-1:2004-08

2 Bewehrung Betonstabstahl; Betonstahlmatten im Sinne der DIN 488-2, DIN 488-4, DIN 488-6 und
DIN 488-1 gemafls MVV TB Ifd. Nr. C 2.1.3.1 und C 2.1.3.2 unter Berticksichtigung der
hinterlegten Angaben des Antragstellers

3 | Flussigkeitsablauf Ablaufe gemaf den Festlegungen dieses Bescheids und den Anforderungen des
Antragstellers, die flr die jeweils geplante Verwendung geeignet sind.
Rohrmaterial: Polyethylen hoher Dichte, PE-HD nach DIN EN 12666-1

gemall MVV TB Ifd. Nr. C 2.12.1.5

4 | Transport und Wellen-, Schraub- und Stabanker gemaf} den BGR 106 "Sicherheitsregeln fur Transportanker

Montagebefestigung | und -systeme von Betonfertigteilen" der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sowie

gemal den Festlegungen dieses Bescheids und den Anforderungen dieses Antragstellers

5 | Befestigungsmittel |- Befestigungssysteme mit allgemeiner Bauartgenehmigung zur Verwendung in LAU-

fur Anbauteile Anlagen (Genehmigungsbereich Z-74.8) oder

- Verbunddibel mit Europaischer Technischer Bewertung (ETA) bzw. allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung und Eignungserkldrung des Her-
stellers des Verfillmaterials des Verbunddibels gemafl den Bestimmungen dieses
Bescheids und den Anforderungen des Antragstellers

6 | Fugenabdichtungs- [ Fugenabdichtungssystem, z. B. mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner

system Bauartgenehmigung, das fiir die jeweils geplante Verwendung geeignet ist.

7 | Verbindungslaschen | Laschen aus nichtrostendem Stahl DIN EN 10088, Werkst.-Nr.: 1.4401 unter Berlicksichtigung
mit Befestigungs- der Korrosionsbestandigkeitsklassen nach DIN EN 1993-1-4, Anhang A
mittel Befestigungsmittel: Upat Verbundanker "UKA 3 plus", Verbundanker aus nichtrostendem

Stahl, nach ETA-17/0197
8 | Bitumengleitschicht [ Normalentflammbare Bitumen-Schweil3bahn nach DIN EN 13707 oder DIN EN 13969

Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Werkstoffe und Eigenschaften Anlage 11
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Transport- und Montagemittelbefestigung

Fertigteil-Typ 1, 2 und 4, 5:

Schraubenanker unter Berticksichtigung der
jeweiligen Laststufe

Verschluss der Hilsen der Transportanker,
z. B. mit geeignetem Fugendichtstoff

Stabanker unter BerUlcksichtigung der

Fertigteil-Typ 3: jeweiligen Laststufe
(Langskanal)

Wellenanker
gem. Tabelle 1

Verschluss der Ankerhiilse z. B. mit
geeignetem Fugendichtstoff

Fugenausbildung:
(geeignetes Fugenabdichtungssystem gemaf Abschnitt 3.1 (4) bis Abschnitt 3.1 (6))

geeignetes
Fugenabdichtungssystem

Hinterfllimaterial,
geschlossenzellig

Der Fugenabstand wahrend der Montage
ist durch Abstandhalter zu gewahrleisten.

Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Anl 12
Details: Transport- und Montagemittelbefestigung sowie Fugenausbildung nage
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Bodenplattenverbindung

2 Verbindungslasche 380x80x10 mm?3,
aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088, Werkst.-Nr.: 1.4401?

Upat-UKA 3 plus Verbundanker,
— aus nichtrostendem Stahl

e |

1 mindestens Korrosionsbestandigkeitsklasse Ill nach DIN EN 1993-1-4, Anhang A

Detail: Fliissigkeitsablauf

Offnungen @ 10 mm
zur Betoneinbettung

50I 100 |50|
(150)

PE-HD-Rohr DN 100 bis DN 150
mit aufgeschweilRtem Dichtkragen

Z-Bau-Dichtkonstruktionen fiir Waschanlagen
aus befahrbaren, flissigkeitsundurchlassigen Stahlbetonfertigteilelementen

Anl 1
Details: Bodenplattenverbindung und Flussigkeitsablauf nlage 13
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