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Gegenstand dieses Bescheides:

Warmedamm-Verbundsystem mit angeklebten EPS-Platten
"SundoTherm EPS"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zwolf Seiten und sechs Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-33.41-1215 vom

19. Dezember 2019.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit der
Handelsbezeichnung "SundoTherm EPS". Es besteht aus am Untergrund angeklebten
Dammplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS), einem mit Textilglas-Gittergewebe
bewehrten Unterputz und einer Schlussbeschichtung (Oberputz). Ergénzend sind eine
Grundierung und/oder ein Haftvermittlerr als Komponenten des WDVS mdéglich. Die
Dammplatten durfen zuséatzlich mit geeigneten mechanischen Befestigungsmitteln konstruktiv
fixiert werden.

Alle fiir das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Kompo-
nenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmafig hergestellt.

Der Zulassungsgegenstand darf auf AuRenwanden aus Mauerwerk und Beton mit oder ohne
Putz angewendet werden. Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS mit den
Bestimmungen, wie es auf der Baustelle aus diesen Komponenten herzustellen ist. Der Unter-
grund muss dafir eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens eine Abreil¥festigkeit
von 0,08 N/mm? aufweisen. Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschich-
tungen mit dem Klebemodrtel ist zu prifen.

Unebenheiten bis 1 cm/m duirfen Gberbriickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden, wobei dessen
Abreilfestigkeit nach der Erhartung geprift werden muss. Bei Untergriinden aus Mauerwerk
ohne Putz oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne weitere
Nachweise vorausgesetzt werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Komponenten
21.1.1 Grundierung

Als Grundierung zur Verfestigung des Untergrundes darf zwischen Wandbildner und Klebe-
mortel das Produkt "SUNDO Acryl Hydrosol Tiefgrund" verwendet werden.

2.1.1.2 Klebemortel und Klebeschaum

Fur die Befestigung der Dammstoffe missen die Klebemoértel "SundoTherm Klebe- und
Armierungsmasse”, "SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse PLUS", "SundoTherm
Klebe- und Armierungsmasse LIGHT" oder der Klebeschaum "Fixopur" verwendet werden.

21.1.3 Dammstoffe
Als Dammstoffe miissen die EPS-Platten der nachfolgenden Tabelle verwendet werden.

Diese Dammstoffe sind expandierte Polystyrol-Platten (EPS) mit den Abmessungen
1000 mm x 500 mm.

Eigenschaft Dicke d Rohdichte g
Handelsbezeichnung [mm] [kg/m?]
SundoTherm EPS-Fassadendammplatte 032 Grau 40 - 300 15-19
SundoTherm EPS-Fassadendammplatte 034 Grau 40 - 300 14 -19

2.1.1.4 Bewehrungen

Als Bewehrung muss das beschichtete Textilglas-Gittergewebe "SundoTherm Gewebe 3556"
verwendet werden.
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2.1.1.5 Unterputze
Als Unterputze mussen die mit den Klebemdrteln nach Abschnitt 2.1.1.2 identischen Produkte
"SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse”, "SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse
PLUS" oder "SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse LIGHT" verwendet werden. Alter-
nativ ist als Unterputz das Produkt "SundoTherm ZF Spachtel" zu verwenden.

21.1.6 Haftvermittler

Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung darf das Produkt "Sundo Uni
Putzgrund" verwendet werden.

2.1.1.7 Schlussbeschichtungen
Als Schlussbeschichtungen mussen die in Anlag 2 aufgeflihrten Produkte verwendet werden.
21.2 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau des WDVS entspricht Anlage 1. Die moglichen Systemkombinationen einschlief3-
lich der zulassigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach den Abschnit-
ten 2.1.1.1, 2.1.1.2 sowie 2.1.1.5 bis 2.1.1.7 sind der Anlage 2 zu entnehmen.
Zusatzlich zu den Komponenten im Abschnitt 2.1.1 dirfen bzw. missen auch Zubehorteile,
wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile, verwendet werden. Diese missen mindestens
normalentflammbar und mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein, sie dirfen
eine maximale Einzellange von 3 m nicht Uberschreiten. Sofern der Systemhalter weitere
Materialvorgaben macht, sind diese ebenfalls zu berlcksichtigen und vom ausfiihrenden
Fachunternehmer sachgerecht auszuwahlen.

2.1.21 Standsicherheit des WDVS
Das WDVS tragt charakteristische Einwirkungen aus Wind bis wg, = -2,2 KN/m? flr den in
Abschnitt 1 dieses Bescheides genannten Verwendungsbereich ab, sofern die Ausfihrung
geman Abschnitt 3.2 erfolgt.

21.2.2 Brandverhalten des WDVS
Das WDVS "SundoTherm EPS" nach Anlage 2 erflillt — je nach Ausflihrung und auller bei
Verwendung des Klebeschaums "Fixopur" — die Anforderungen an Baustoffe der Baustoff-
klasse B1 bzw. der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1".
Das WDVS erfiillt bei Verwendung des Klebeschaums "Fixopur" bei der Priifung im Brand-
schacht die Anforderungen nach DIN 4102-1, Abs. 6.1.2.2.

2.1.2.3 Warme- und Feuchteschutz des WDVS

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes des WDVS ist in Abhangigkeit des
verwendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ag anzusetzen:

Handelsbezeichnung des Dammstoffs Bemessungswert Az [W/m-K]
SundoTherm EPS-Fassadendammplatte 032 Grau 0,032
SundoTherm EPS-Fassadendammplatte 034 Grau 0,034

Fir den Feuchteschutz des WDVS sind fiir die Unterputze und Schlussbeschichtungen ggf.
mit den Haftvermittlern die w- und/oder sq-Werte gemafl Anlage 3 dieses Bescheides zu
berlcksichtigen.

21.2.4 Schallschutz des WDVS
Die bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung ARy, wovs, die beim Nachweis des Schall-

schutzes (Schutz gegen AuRenlarm) fir das WDVS zu bertcksichtigen ist, ist nach
DIN 4109-34/A12, Abschnitt 4.3 zu ermitteln.

1 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteile — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

2 DIN 4109-34/A1:2019-12 Schallschutz im Hochbau — Teil 34: Daten fur die rechnerischen Nachweise des
Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen;
Anderung A1
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDVS wird auf der
Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

222 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschadi-
gung geschutzt werden.

223 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) ist gemaR der dem § 21 (4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen
Regelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung anzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.

Es sind auBerdem anzugeben:
- Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
— Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/Lieferschein der einzelnen Komponenten des
WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubere__instimmungserklérung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferanten
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufiihren, die im beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplan? enthalten und somit Bestandteil der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

3 Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der vollstéandig in der jeweils gliltigen Fassung der fiir die Fremdiiberwachung einge-
schalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller und Lieferanten vom Antragsteller zur
Verfligung gestellt wird.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und
der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des
Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverzlglich die erfor-
derlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich
und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich
zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung durchzufiihren, sind Proben nach
dem Priifplan zu entnehmen und zu priifen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die Priifungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufiihren, die im beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplan3 enthalten und die somit Bestandteil der von diesem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
3.1 Planung und Bemessung

3.1.1 Standsicherheit
3.1.1.1  Nachweisfiihrung

Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS ist auf
der Grundlage der charakteristischen Einwirkungen aus Wind gemafly Abschnitt 2.1.2.1
erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen
ist fur das im Abschnitt 2.1.2 genannten WDVS bei einer Verarbeitung gemaf Abschnitt 3.2
erbracht.

Z195635.24 1.33.41-74/24
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3.1.1.2 Fugeniiberbriickung

Das WDVS darf zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuRenwandflachen (z. B. der
Fugen in den AuRenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischichtplatten)
nur bei Fugenabstanden bis 6,20 m angewendet werden; dabei muss die Dammstoffdicke
mindestens 60 mm betragen. Zudem muss das WDVS aus dem Unterputz "SundoTherm
Klebe- und Armierungsmasse" mit dem Bewehrungsgewebe "SundoTherm Gewebe 3556"
und den dlnnschichtigen Oberputzen (doperputz < dunterputz) Nach Anlage 2 bestehen. Die
Rohdichte der EPS-Platten muss dabei < 20 kg/m? sein.

Alle anderen, in diesem Bescheid allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Komponenten
darfen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

3.1.2 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes fur die Bauart WDVS zu fGhren. Fur
die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung bei konstruktiv verwen-
deten Befestigungsmitteln muss dabei gemafl DIN EN ISO 6946 nicht beriicksichtigt werden,
wenn die VergroRerung des Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 3 % betragt.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fir das WDVS sind
die Angaben in Abschnitt 2.1.2.3 zu bertcksichtigen.
Bei Detailplanungen sowie bei der Ausfihrung von Anschlissen und Durchdringungen des
WDVS ist auf die Verminderung von Warmebriicken zu achten.

313 Schallschutz
Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenlarm) ist fir die Bauart WDVS nach
DIN 4109-14 und DIN 4109-25 zu flhren. Fur den Nachweis des Schallschutzes ist das bewer-
tete Schallddmm-MalR R, wovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender
Gleichung zu ermitteln:

Rwwovs = Rwo* ARy wovs
mit:  Ryo bewertetes Schallddmm-Mal der Massivwand ohne WDVS, ermittelt nach
DIN 4109-32¢

AR, wovs  bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung, siehe Abschnitt 2.1.2.4
314 Brandschutz
Das WDVS nach Anlage 2 ist unter Beachtung der nachfolgenden Randbedingungen dort

anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fir Aufienwandbekleidungen schwerent-
flammbar bzw. normalentflammbar bestehen.

WDVS
schwerentflammbar? normalentflammbar
T
. € 1
n _'(l_,.) [ .
a & , Déammstoffdicke [mm] < 30Qb)e) <300
L o
f
4 g 1 Dicke [mm] A% Anl 2 ab
No . eman Anlage 2, aber N
S 4 | (Schlussbeschichtung 9 > 9 gemaR Anlage 2
a > 24
® 'und Unterputz)
DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen
5 DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anfor-
derungen
6 DIN 4109-32:2016-07 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau
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schwerentflammbar2 normalentflammbar

. "SundoTherm Silikat Kratzputz"

1 1
n s c o .
82 3 ' "SundoTherm Siliconharz nein _
—_— . a
< § € ' Reibeputz" )
n Q= .

€ 1alle anderen ja

a) Die Ausfilhrung des WDVS muss entsprechend der im Abschnitt 3.2.4.2 bestimmten MaRnahmen unter
Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.

b)  Bei Verwendung des Klebeschaums "Fixopur" betragt die Mindestdicke der EPS-Platte 40 mm.

©)  Bei Dammstoffdicken iber 100 mm muss die Ausfiihrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.4.3
bestimmten MaRnahmen erfolgen.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides und
alle Informationen Uber erforderliche weitere Einzelheiten zur einwandfreien Ausfiihrung
der Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausflihrung des WDVS betrauten Personen
zur Verfligung zu stellen.

— Ausfihrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma hat sich lber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie Uber alle fiir eine einwandfreie Ausfiihrung der Bauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die ausfihrende Firma hat gemaR Anlage 6 die Ubereinstimmung der Bauart WDVS mit der
in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese Erklarung
ist dem Bauherrn zu Gberreichen.

3.2.2 Allgemeines

Far das WDVS dirfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und Anlage 2 genannten Komponenten und
deren Kombination gemal den folgenden Bestimmungen sowie unter Berucksichtigung der
Vorgaben aus Planung und Bemessung (siehe Abschnitt 3.1) angewendet und ausgefihrt
werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung durfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.
3.23 Klebemortel und Klebeschaum

Die Klebemortel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der
Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemdrtel zu mischen. Der Klebeschaum ist
verarbeitungsfertig. Die Klebemortel oder der Klebeschaum sind mit einer Auftragsmenge
nach Anlage 2 aufzubringen.

3.24 Anbringen der Dammplatten
3.24.1 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten durfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind durch geeignete MaRnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schitzen,
insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putzsystems.
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3.2.4.2 Konstruktive BrandschutzmafRnahmen

Fir schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten mussen folgende

konstruktiven MaRnahmen gegen eine Brandeinwirkung von auf3en ausgefihrt werden (siehe

Anlage 4):

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm uber Gelandeoberkante
oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.).

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses iber Gelandeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeord-
neten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gréReren Abstanden
sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder
angrenzender horizontaler Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei groferen Abstanden sind
zusatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergéngen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B. Durch-
gange, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von aullen bean-
spruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel missen folgende Anforderungen erfillen:

— Ho6he 2200 mm,

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte” = 60 kg/m?® bis 90 kg/m® und Querzugfestigkeit® = 80 kPa
oder

— Rohdichte? =2 90 kg/m? und Querzugfestigkeit® = 5 kPa,

— mit einem Klebemoértel entsprechend Abschnitt 2.1.1.2 vollflachig angeklebt
und

— zusatzlich mit WDVS-Dibeln angedibelt,

— konstruktive Verdibelung mit zugelassenen WDVS-Dibeln, bestehend aus Dubelteller
und Hilse aus Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dubeltellers
=60 mm, Rand- und Zwischenabstande der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und
unten, maximal 20 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie
maximal 40 cm zum benachbarten Dubel,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdiibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die auftretenden Einwirkungen aus Wind sicher abgeleitet werden
kénnen. Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putz-
schicht und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brand-
riegels entsprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von

angrenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb

eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem

Klebemortel vollflachig anzukleben und — wenn der Brandriegel eine Querzugfestigkeit® von

< 80 kPa aufweist — zusatzlich mit zugelassenen WDVS-Dibeln standsicher zu befestigen.

Die fir schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 3.2.4.3 vorgeschriebenen Mallnahmen im

Bereich von AuRenwandéffnungen missen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 ausge-
fuhrt werden.

7 Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert flr jeden Einzelmesswert
8 Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte diirfen den Mittelwert um max. 15 % unterschreiten
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Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Hohe des
Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfillen:

— Mindestdicke des Putzsystems (Schlussbeschichtung und Unterputz) von 4 mm

— an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe
mit einem Flachengewicht von mindestens 280 g/m? und einer Reil¥festigkeit im Anliefe-
rungszustand von grofder als 2,3 kN/5 cm einzuarbeiten

— Verwendung von EPS-Platten mit einer Rohdichte von max. 25 kg/m?

— Verwendung eines Bewehrungsgewebes mit einem Flachengewicht von mindestens
150 g/m?

3.2.4.3 Stiirze und Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken tGber 100 mm bis 300 mm mussen
aus Brandschutzgriinden oberhalb des Brandriegels Nr. 3 nach Abschnitt 3.2.4.2 wie folgt
ausgefuhrt werden:

a) Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein mindestens 300 mm seitlich (iber-
stehender Brandriegel (links und rechts der Offnung) vollflichig anzukleben; im Kanten-
bereich ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken.
Werden hierbei auch Laibungen gedammit, ist fir die D&mmung der horizontalen Laibung
im Sturzbereich ebenfalls dieser Brandriegel einzubauen. Der Einbau der Fenster hat in
der Regelausfiihrung (blndig mit oder hinter der Rohbaukante) zu erfolgen.

b) Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten Brandriegel — wie unter
a) beschrieben — zu umschlieRen. Der Einbau der Fenster darf in der Dammstoffebene
erfolgen.

c) Die Ausfiihrung nach a) und b) darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss vollflachig angeklebt werden. Der Brandriegel ist so anzuordnen, dass ein maximaler
Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel eingehalten
wird. In unmittelbar tber Offnungen befindlichen Kantenbereichen ist das Bewehrungs-
gewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken. Der Einbau der Fenster darf
sowohl in der Regelausfiihrung (biindig mit oder hinter der Rohbaukante) als auch in der
Dammstoffebene erfolgen.

Die Brandriegel nach a) bis ¢) mussen folgende Anforderungen erfiillen:
— Hohe 2200 mm,
— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,
— Rohdichte” =2 60 kg/m? bis 90 kg/m? und Querzugfestigkeit® = 80 kPa
oder
— Rohdichte? = 90 kg/m? und Querzugfestigkeit® = 5 kPa,
— mit einem Klebemortel entsprechend Abschnitt 2.1.1.2 vollflachig angeklebt

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung derart am Untergrund zu befestigen, dass
die auftretenden Einwirkungen aus Wind sicher abgeleitet werden kénnen. Die Haftzug-
festigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und Brand-
riegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels entsprechen.
Wenn der Brandriegel eine Querzugfestigkeit® von < 80 kPa aufweist, so ist er zusatzlich
mit zugelassenen WDV S-Diibeln standsicher zu befestigen.
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d) Alternativ fur den Brandriegel nach c) darf bei EPS-Platten, die mit einem mineralischen
Klebemortel entsprechend Abschnitt 2.1.1.2 am Untergrund befestigt sind, auch das
Produkt "purenotherm® WDVS (puren-PIR NE)" (Dammplatten aus Polyurethan,
Rohdichte 30 - 37 kg/m?) als Brandriegel verwendet werden, wenn ein mineralischer Unter-
putz entsprechend Abschnitt 2.1.1.2 mit einer Nassauftragsmenge von mindestens 3 kg/m?
ausgefihrt wird. Dieser Brandriegel muss mindestens 250 mm hoch sein und vollflachig
angeklebt werden. Die Anordnung des Dammstreifens und der Gewebeeckwinkel muss
wie bei dem o. g. Brandriegel nach c) erfolgen.

3.2.4.4 Verklebung

Stark saugende oder sandende Untergriinde muissen mit der Grundierung "SUNDO Acryl
Hydrosol Tiefgrund" verfestigt werden.

Die Dammplatten sind mit einem Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.1.2 entweder mittels eines
Zahnspachtels vollflachig zu beschichten oder durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am
Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so zu versehen, dass eine Verklebung von min-
destens 40 % der Flache erreicht wird.

Insbesondere bei Dammstoffdicken tGber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwangungspunkte Bewegungsmadglichkeit haben; im Rand- und Kantenbereich ist auf
eine ausreichende Befestigung zu achten (z. B. sind passende Formeckteile zu verwenden).

Der Klebemoértel darf auch vollflachig oder wulstférmig auf den Untergrund aufgetragen
werden.

Bei wulstférmigem Klebemédrtelauftrag missen mindestens 60 % der Flache durch Mortel-
streifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwiilste darf 10 cm nicht Uberschreiten. Bei
vollflachigem Klebemortelauftrag ist unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammplatten der
Klebemortel mit einer Zahntraufel aufzukdmmen. Die Dammplatten sind unverziiglich, spates-
tens nach 10 Minuten, in das frische Klebemortelbett einzudriicken, einzuschwimmen und
anzupressen.

Bei Verwendung des Klebeschaums "Fixopur." sind die Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.3
durch Auftragen eines umlaufenden randnahen Wulstes und mit einem eingeschlossenen
Waulst in M- oder W-Form so zu versehen, dass eine Verklebung von mindestens 40 % der
Flache erreicht wird. Der Klebeschaumauftrag erfolgt mit einer Pistole.Bei Verwendung des
Klebeschaums "Fixopur" in Verbindung mit Dammplatten ohne Nut- und Feder-Profilierung ist
sicherzustellen, dass durch eine sorgfaltige Nachjustierung der angeklebten EPS-Platten eine
unzutragliche Nachexpansion des noch nicht abgebundenen Klebeschaums verhindert wird.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten diirfen keine
offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlistellen und Spalten missen mit gleichwertigen
Dammstoffen geschlossen werden. Das Schlief3en von Fehlstellen und Spalten bis maximal
5 mm Breite mit einem Fugenschaum? ist zulassig.

Zur Vermeidung von Warmebrtcken durfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
werden. In die Fugen darf kein Klebemortel gelangen.

Die Platten dirfen zusatzlich zur Fixierung mit mechanischen Hilfen (z. B. Diibel) gehalten
werden.

9 Bei Ausflihrung einer schwerentflammbaren Auflenwandbekleidung muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeits-
nachweis der Schwerentflammbarkeit (B1 nach DIN 4102-1) des Fugenschaums bei Verwendung zwischen massiv
mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen. Bei Ausfiihrung einer normalentflammbaren AuRenwand-
bekleidung ist ein mindestens normalentflammbarer Fugenschaum zu verwenden.
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3.2.5 Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Nach dem Erharten des Klebemortels bzw. des Klebeschaums sind die Dammplatten aulRen
mit einem Unterputz nach Abschnitt 2.1.1.5 in einer Dicke nach Anlage 2 zu beschichten. Das
Bewehrungsgewebe "SundoTherm Gewebe 3556" ist bei Unterputzdicken bis 4 mm mittig und
bei Unterputzdicken Uber 4 mm in die obere Halfte einzuarbeiten. Stole des Gewebes sind
ca. 10 cm zu Uberlappen.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit dem passenden Haftvermittler
"Sundo Uni Putzgrund" versehen werden. Die Vertraglichkeit des Haftvermittlers zwischen
Unterputz und Schlussbeschichtung ist Anlage 3 zu entnehmen.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist die Schlussbeschichtung
nach Abschnitt 2.1.1.7 nach den Vorgaben des Antragstellers anzurthren und in einer
Schichtdicke nach Anlage 2 dieses Bescheides aufzubringen.

Bei Dammstoffdicken Gber 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz und
Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m? betragen.

Die Angaben zu den brandschutztechnisch erforderlichen Mindestputzdicken in den Abschnit-
ten 3.1.4 und 3.2.4.2 sind zu beachten.

3.2.6 Dehnungs- und Anschlussfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen sind die Vorgaben aus
Planung und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1.1.2).

Dehnungsfugen zwischen Gebdudeteilen mussen mit Dehnungsprofilen im WDVS berick-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregensicher zu schlie3en.
3.2.7 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddmmung vorliegt. Die Anwendung
im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer MalRnahmen, die nicht Gegen-
stand dieses Bescheides sind.

Die Fensterbanke mussen schlagregensicher, z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen,
ohne Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kbnnen beson-
dere MalRnahmen erforderlich sein.

Abweichende Ausflihrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung sind im Einzelfall zu beurteilen und
bedirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Das Putzsystem muss fir die vollstdndige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS
instandgehalten werden. Die Instandhaltung schlielt mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS
- Reparaturen von unfallbedingten, ortlich begrenzten Beschadigungen

- die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS ubereinstimmen (mdglicherweise
nach dem Reinigen/Abwaschen oder entsprechender Vorbehandlung)

Erforderliche Reparaturen sind durchzufiihren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Wehlan
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Zeichnerische Darstellung des WDVS Anlage 1
"SundoTherm EPS"
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1 — Wand mit Grundierung

2 — Klebemortel oder Klebeschaum
3 — Dammplatte

4 — Unterputz mit Bewehrung

5 — ggf. Haftvermittler und zwingend Schlussbeschichtung
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Aufbau des WDVS Anlage 2
"SundoTherm EPS"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]

Grundierung:
SUNDO Acryl Hydrosol Tiefgrund 0,2-0,31/m? -
Klebemértel:
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse ca. 4,0 Woulst-Punkt oder
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse PLUS ca. 4,0 vollflachige ggf.
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse LIGHT ca. 4,0 teilflachige

Verklebung
Klebeschaum: Randwulst mit Wulst
Fixopur 010-025 in M- oder W-Form
Dammstoff:
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.3 - 40 - 300
Unterputze:
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse 3,56-12,0 3,0-10,0
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse PLUS 55-9,0 3,0-5,0
SundoTherm ZF Spachtel 22-44 2,0-4,0
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse LIGHT 25-8,5 3,0-10,0
Bewehrungen:
SundoTherm Gewebe 3556 ca. 0,160 -
Haftvermittler:
Sundo Uni Putzgrund 0,2-0,31l/m? -
Schlussbeschichtungen:
SundoTherm Silikat Kratzputz 2,0-4,0 1,5-4,0
SundoTherm Siliconharz Kratzputz 2,0-4,0 1,0-4,0
SundoTherm Siliconharz Reibeputz 2,0-4,0 1,0-4,0
mineralische Oberputze: 3,0-25,0 2,0-12,0

SundoTherm Mineralputz
SundoTherm Mineral-Leichtputz
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse PLUS

Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind einzuhalten.
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Oberflachenausfiihrung Anlage 3
Anforderungen
Bezeichnung w’ Sq”
1  Unterputze
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse 0,18 -0,30 0,03-0,18
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse PLUS 0,25-0,40 0,022 - 0,045
SundoTherm ZF Spachtel <0,40 0,11 -0,0321
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse LIGHT 0,13-0,22 0,03-0,15
2  Schlussbeschichtungen
2.1 gdf. mit Haftvermittler "Sundo Uni Putzgrund”
SundoTherm Silikat Kratzputz 0,153 0,064
SundoTherm Siliconharz Kratzputz 0,02 - 0,032 0,04 - 0,22
SundoTherm Siliconharz Reibeputz 0,123 0,104
Mineralische Oberputze:
SundoTherm Mineralputz 0,20-0,24 0,01-0,10
SundoTherm Mineral-Leichtputz 0,06-0,125 0,056-0,14
SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse PLUS 0,25-0,40 0,022 - 0,045

) Physikalische GréRen, Begriffe:

w : kapillare Wasseraufnahme nach DIN 52617 [kg/(m2vh)]

o AW N =

Waan : kapillare Wasseraufnahme nach ETAG 004:2013, Abschnitt 5.1.3.1 [kg/(m>Vh)]
sq : wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 1015-19 [m]
wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq nach DIN EN ISO 7783-2 [m]
Wyr: Wasserdurchlassigkeit in Anlehnung an DIN EN 1062-3 [kg/(m?vh)]

sq : wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 52615 [m]
C :Koeffizient der kapillaren Wasseraufnahme nach DIN EN 1015-18 [kg/(m2vh)]
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Anordnung der konstruktiven BrandschutzmaRnahmen

gemalB Abschnitt 3.2.4.2

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

BR 1-3:
vollflachig mit einem Klebemértel angeklebt und
zusatzlich gedibelt

Zusatz-BR

e maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Dacher)

o vollflachig angeklebt mit Klebemortel und ggf. angedibelt

Gebaudeausschnitt

[

Auflenwandoffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaf
Abschnitt 3.2.4.3 des Bescheids

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung geman
Abschnitt 3.2.4.3 des Bescheids
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Zeichnerische Darstellung der Sturz- und Anlage 5
Laibungsausbildung bei Einbau der Fenster
in Regelausfiihrung

Regelausfiihrung Sturz (siehe Abschnitt 3.2.4.3 a)

Mineralwolleschutz am Sturz
a =300 mm
b =200 mm

Van
Vany
=

Regelausfiihrung Sturz und Laibungen (siehe Abschnitt 3.2.4.3 b)

Mineralwolleschutz am Sturz und in den Laibungen (dreiseitig)
Breite = 200 mm
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Erklarung fiir die Bauart "WDVS" Anlage 6

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16a (5) MBO. Diese Erklarung ist
nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfiihrenden Firma®) auszufillen
und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu lbergeben. Als zusatzliche Information Uber die verarbeiteten
Komponenten konnen zusatzlich zum Dammstoff auch von weiteren Komponenten der Beipack-
zettel/Kennzeichnung dieser Erklarung beigefligt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfiihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:
Stralle/Hausnummer: PLZ/Ort:
Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung:
Z-33.41- vom

Handelsname des WDVS:

» Verarbeitete WDVS-Komponenten: (sieche Kennzeichnung)
ggf. Grundierung: Handelsname / Auftragsmenge
Klebemortel/Klebeschaum: Handelsname/Auftragsmenge
Dammstoff:

Handelsname:

Nenndicke:

Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammestoffs ist dieser Erklarung beizufiigen.
Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke
ggf. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge
Schlussbeschichtung:

Handelsname / Korngré3e bzw. mittlere Dicke
konstruktive Duibel: Handelsname / Anzahl je m?

» Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 des Bescheides)
Onormalentflammbar Oschwerentflammbar

» BrandschutzmaBnahmen: (siehe Abschnitte 3.2.4.2 und 3.2.4.3 des Bescheides)

[ mit konstruktiven Brandschutzmafinahmen nach Abschnitt 3.2.4.2

[ mit BrandschutzmaRnahme nach Abschnitt 3.2.4.3 durch

[ ohne Sturzschutz Sturzschutz / dreiseitiger UmschlielRung Brandriegel umlaufend
[ mit BrandschutzmalRnahme nach Abschnitt 3.2.4.3 d)

[ BrandschutzmaRnahme aus folgendem Dammstoff
[0 BrandschutzmaBnahme nach Abschnitt 3.2.4.4 (Uberbriickung von Brandwénden)

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: StraRe/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemall den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbeitungs-
hinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:

Z195642.24 1.33.41-74/24
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