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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Der PU-Klebeschaum "Fassadenkleber" ist ein auf der Baustelle zu verarbeitender einkompo-
nentiger Polyurethan-Schaum zur Verklebung von Dammplatten aus expandiertem Polystyrol
(EPS-Platten) in allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Warmedamm-Verbundsystemen
(WDVS) mit allgemeiner Bauartgenehmigung.

Der PU-Klebeschaum darf nur bei den WDVS eingesetzt werden, bei denen die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung den Einsatz ausdriicklich zulasst.

Der Verwendungsbereich des mit dem genannten PU-Klebeschaum hergestellten WDVS
richtet sich nach den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allge-
meinen Bauartgenehmigung fiir das jeweilige WDVS.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
Der PU-Klebeschaum muss die im Priif- und Uberwachungsplan® aufgefiihrten Eigenschaften
einhalten.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung
Der PU-Klebeschaum muss werksseitig hergestellt und in druckstabilen Behaltern zusammen
mit dem fiir die Verarbeitung erforderlichen Zubehor auf die Baustelle geliefert werden.
Der PU-Klebeschaum muss nach den Angaben des Herstellers gelagert werden.

222 Kennzeichnung

Der Klebeschaumbehalter muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

Auf dem PU-Klebeschaumbehalter sind auerdem anzugeben:
- Handelsbezeichnung
- Verwendbarkeitszeitraum
- Lagerungsbedingungen
2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des PU-Klebeschaums mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle
und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle sowie einer regelméaRigen
Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifung hat der Hersteller des PU-Klebeschaums eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

1 Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, der
vollstandig in der jeweils gultigen Fassung der fiir die Fremdiberwachung eingeschalteten zugelassenen Stelle vom
Antragsteller zur Verfligung gestellt wird.
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Die Upereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzu-
geben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufiihren, die im beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplan® enthalten und die somit Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Es sind mindestens
die im Prif- und Uberwachungsplan festgelegten Prifungen durchzufiihren.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des PU-Klebeschaums durchzu-
fihren. Es sind mindestens die im Prif- und Uberwachungsplan festgelegten Priifungen
durchzufiihren. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fir den Entwurf und die Bemessung gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung fiir das jeweilige WDVS.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die in der Anlage 1 angegebenen Bestimmungen fiir die Ausfiihrung sind einzuhalten, sofern
die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung des WDVS keine
anders lautenden Bestimmungen enthalt.

Der Ausflihrende ist verpflichtet, sich beim Antragsteller iber alle erforderlichen Einzelheiten,
die fiir eine einwandfreie Verarbeitung des PU-Klebeschaums notwendig sind, zu unterrichten.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Radtke
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung Anlage 1

Verarbeitungstemperatur

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C
Gebindetemperatur: +20 °C bis +25 °C

Verarbeitungszeit

Nach dem Aufbringen des PU-Klebeschaumes auf die Dammplatte
ist diese unverziglich an die Wand anzubringen, abhangig von den
Witterungsverhaltnissen. Eine zu lange Standzeit des PU-Klebe-

schaumes auf der Dammplatte kann zu Haftungsproblemen fihren.

Materialzubereitung

Schaumpistole an die Flasche schrauben. Die Flasche ist zu Beginn
der Arbeiten und nach Arbeitspausen kraftig zu schitteln.

Verbrauch

Mit dem Inhalt einer Dose kénnen 8 - 12 m? Dammplattenflache
verklebt werden. Die angegebenen Verbrauchswerte kénnen nur der
Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls
am Objekt zu ermitteln. Der Materialverbrauch ist unter anderem
abhéangig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz.

Applikation

Vor dem direkten Klebeschaumauftrag auf die Dammplatten ist mit
der Stellschraube der Pistole die Klebeschaumwulst auf den
bendtigten Durchmesser einzustellen.

Zwischen Pistolendiise und Dammplatte ist wahrend dem Auftragen
ein Abstand von 1 - 2 cm einzuhalten.

Wahrend der Offenzeit von maximal 10 Minuten missen die Platten
an die Wand angebracht und, z. B. mit einer Richtlatte, nachjustiert
werden. Die Dammplatten dirfen nicht an die Wand geklopft werden.
Ein etwaiges Nachdriicken des Klebeschaumes (Nachexpansion) ist
ZU minimieren.

Lagerbedingungen

Trocken und frostfrei lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen tiber +50 °C
schitzen.

Ideale Lagertemperatur: +20 °C bis +25 °C.
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