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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids ist das "Bdck Traunsteiner Silo". Das "Bock Traunsteiner
Silo" ist ein Fahrsilo (Flachsilo), welches aus erdgelagerten Stahlbetonfertigteilen (im Weiteren
Fertigteile genannt), die durch ein Fugenabdichtungssystem nach Abschnitt 1 (3) verbunden
sind, sowie aus einem Siloboden nach Abschnitt 1 (4) besteht. Das Fahrsilo darf in Lager-
anlagen von

— Biogasanlagen zur Lagerung von Garsubstraten landwirtschaftlicher Herkunft geman
§2 (8) Nr. 1 und Nr. 2 AwSV"* sowie

— JGS-Anlagen zur Lagerung von Garfutter gemafd §2 (13) Nr. 5 AwSV*
verwendet werden.
Der Aufbau des "Béck Traunsteiner Silo" ist in Anlage 1 dargestellt.

(2) Im "Bock Traunsteiner Silo" werden als Fertigteil gefertigte Wandplattenelemente (im
Folgenden Plattenelemente genannt) in einer ebenfalls als Fertigteil gefertigten Stellrinne
eingestellt. Die Plattenelemente lagern auf einem definierten Erdwall. Die Plattenelemente
sind wahrend der Montage mit speziellen Hilfskonstruktionen untereinander verbunden und
zum Erdwall hin gestutzt.

(3) Zwischen den Plattenelementen befindet sich eine mit einer festgelegten Geometrie als
Stufenfalz ausgebildete Fuge. Zum Verschluss der dem Fiillgut zugewandten Fugendéffnung
dirfen die Fugenabdichtungssysteme

"SABA Ecoseal AC" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.62-147 oder

— "AgrarElast" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.62-176 oder

— "Sikaflex-403 Tank & Silo, schwarz" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/all-
gemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-212 oder

— "Sikaflex-403 Tank & Silo, betongrau" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/all-
gemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-213

verwendet werden.

(4) Der Siloboden muss aus Walz-, Gussasphalt oder Ortbeton hergestellt werden. Walz- und
Gussasphalte mussen Uber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine
Bauartgenehmigung flr die Anwendung in Lageranlagen von JGS- und/oder Biogasanlagen
geregelt sein. Der Ortbeton muss den Anforderungen der MVV TB C 2.15.29 (DIN 11622-52,
Abschnitt 4, Absatz 2 und Absatz 3) entsprechen. Fir den Verschluss der Fugen zwischen
den Plattenelementen und dem Siloboden dirfen nur die Fugenabdichtungssysteme nach
Absatz 3 zur Anwendung kommen.

(5) Dieser Bescheid einschlielich allgemeiner Bauartgenehmigung berucksichtigt auch die
wasserrechtlichen Anforderungen an den Zulassungs- und Regelungsgegenstand. Gemaf}
§ 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG3 gilt der Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als

geeignet.
1 AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 21. April 2017 (BGBI. | S. 905)
2 DIN 11622-5:2015-09 Garfuttersilos, Gullebehalter, Behalter in Biogasanlagen, Fahrsilos — Teil 5: Fahrsilos
3 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),

31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409)
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(6) Der Bescheid berlicksichtigt ebenfalls die wasserrechtlichen Anforderungen an Anlagen
zum Lagern und Abfiillen von Jauche, Gille und Silagesickersaften (JGS-Anlagen). Der Zu-
lassungs- und Regelungsgegenstand darf gemal Abschnitt 2.1 der Anlage 7 der Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) in JGS-Anlagen
verwendet bzw. angewendet werden.

(7) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prif- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Die Fertigteile des Fahrsilos miUssen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen dieses
Bescheids entsprechen. Sie werden in den folgenden Typen hergestellt:

Typ 1 Plattenelement,
Typ 2 Stellrinnenelement.
(2) Die Fertigteile mussen
— aus einem C 35/45 (LP), XC4, XF4, XA3, WF hergestellt werden.

— bei vollflachiger Auflagerung der Fertigteile auf der mit gebrochener Gesteinskérnung
hergestellten Hinterfliillung zwischen Erdwall und Fertigteil gemafR Anlage 1 und Anlage 2,
unter Beriicksichtigung der Bestimmungen gemaf Anlage 4, Tabelle 1, befahrbar sein.

— aus nichtbrennbaren Baustoffen der Baustoffklasse A nach DIN 4102—14 bestehen bzw.
hinsichtlich des Brandverhaltens die Klasse "A" gemafy DIN EN 13501-15 erfiillen. Das
Fugenabdichtungssystem muss hinsichtlich des Brandverhaltens mindestens die Bau-
stoffklasse B2 nach DIN 4102-1 erfiillen.

(3) Fur die Bewehrung der Fertigteile muss Betonstahl gemaR den Anforderungen der
Anlage 5, Tabelle 1 verwendet werden.

(4) Die Transport- und Montagebefestigung muss dem statischen Nachweis und den
hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Herstellung, Lieferung, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
(1) Die Fertigteile mit den Transport- und Montagebefestigungsmitteln werden im Werk Nr. 1
oder im Werk Nr. 2 der Béck TraunsteinerSilo GmbH hergestellt.
(2) Anderungen sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik anzuzeigen, siehe dazu
Allgemeine Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

222 Lieferung
(1) Die Fertigteile sind komplett zu liefern.
(2) Der Transport zur Einbaustelle hat mit einem geeigneten Transportfahrzeug zu erfolgen.
(3) Die bei der Errichtung des Fahrsilos zwingend zu verwendenden Abstandhalter (min.
6 Stlck je Plattenelement) sind mit den weiteren erforderlichen Hilfsmitteln (z. B. Rohre, Keile,

Zuganker) separat auf die Baustelle zu liefern. Die gelieferten Hilfsmittel sowie deren Anzahl
sind durch den Lieferschein zu dokumentieren, der der Bauakte hinzuzufiigen ist.

4 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe — Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

5 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten
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223 Lagerung

Die Lagerung bzw. Zwischenlagerung hat auf lastverteilenden und frostfreien Unterlagen so
zu erfolgen, dass keine unzuldssigen Beanspruchungen auftreten kénnen. Bei der Lagerung
im Stapel sind zwischen den einzelnen Lagen stets Kanthoélzer einzulegen.

224 Kennzeichnung

(1) Das Bauprodukt und/oder die Verpackung des Bauprodukts und/oder der Beipackzettel
des Bauprodukts und/oder der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

(2) Weiterhin muss der Lieferschein mit nachstehenden Angaben gekennzeichnet sein:
— vollstandige Bezeichnung der angelieferten Produkte,
"Fertigteilelement flr Béck Traunsteiner Silo" nach Becheid Nr. Z-74.31-174",
— Name und Werkzeichen des Herstellers sowie
— Herstelldatum.
(3) Die Fertigteile sind
— mit dem Werkszeichen,
— dem Fertigungsdatum (Monat + Jahr),
— der Bescheidnummer und
— dem jeweiligen Typ
zu kennzeichnen, z. B.: 'Werkszeichen' 0524 Z 74 31 174 TYP xy.
2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir aner-
kannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaligen Fremdiberwachung durch eine aner-
kannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlielich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die Ut;_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates sowie eine Kopie des Erstprifberichts (geman
Abschnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser vom Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Z116295.23 1.74.31-55/23
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Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die werkseigene Produktions-
kontrolle gemaf den Bestimmungen der DIN 1045-406.

(2) Der Hersteller der Fertigteile hat sich vom jeweiligen Herstellwerk durch ein Abnahme-
prufzeugnis 3.1 nach DIN EN 102047 nachweisen zu lassen, dass die Gesteinskérnung den
in DIN EN 126208 aufgefuihrten Anforderungen entspricht, insbesondere die Prifung nach
Abschnitt 6 (aufder Abschnitt 6.5) vorgenannter Norm.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle durch das Herstellwerk fir die Fertigteile soll min-
destens die im Folgenden aufgefiihrten MaRnahmen einschlief3en:

— Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollstandigkeit und Richtigkeit der mitgelieferten
"Abnahmeprifzeugnis 3.1 fir die Gesteinskdrnungen".

— Der fir die Herstellung der Fertigteile Verantwortliche hat sich zu vergewissern, dass die
Ausgangsmaterialien (siehe Anlage 5, Tabelle 1, Ifd. Nr. 1 bis 2) mit der mafgeblichen
bauordnungsrechtlichen Kennzeichnung (U-Kennzeichen bzw. CE-Zeichen) versehen
sind.

— Der Zustand der Gesteinskdérnung muss wahrend der Wareneingangskontrolle visuell
kontrolliert werden.

— Prifung der Abmessungen, der Transport- und Montagebefestigungsmittel sowie Ver-
gleich mit den hinterlegten Angaben.

— Nachweise, Kontrollen und Priifungen, die an jedem zehnten Fertigteil durchzufiihren sind:

- Abmessungen der Fertigteile und Vergleich mit den Toleranzen der hinterlegten Typen-
projektzeichnungen,

- Position und Befestigung der Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den zulassigen
Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts,

- Betondeckung insbesondere im Bereich der Schenkel des Stufenfalzes der Platten-
elemente,

- Betondruckfestigkeitsklasse,
-  Wasser-Zement-Wert und
- LP-Gehalt am Frischbeton.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anfor-
derungen sowie
— Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vor-

zulegen.
6 DIN 1045-40:2023-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 40: Regeln fiir Betonfertig-
teile, die keiner spezifischen Norm entsprechen
7 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
8 DIN EN 12620:2008-07 Gesteinskornungen fir Beton

Z116295.23 1.74.31-55/23
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(6) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom fiir die werkseigene Produktionskontrolle Ver-
antwortlichen unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch moéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die bestehende Priifung unverziglich zu wiederholen.

233 Fremdiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Sofern es im Folgen-
den nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die Fremdiberwachung gemaR den Bestimmungen
der DIN 1045-40¢. Die Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Proben sind von der Gberwachenden Stelle selbst oder von einer unabhangigen Drittstelle
reprasentativ aus der laufenden Produktion zu entnehmen.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Fertigteile durchzufihren. Die

Erstprifung kann entfallen, wenn die der Zulassung zugrundeliegende Prifung an von einer

unabhangigen Drittstelle représentativ aus der laufenden Produktion enthommenen Proben

durchgefiihrt wurde.

(3) Die Fremduberwachung umfasst die folgenden Priifungen charakteristischer Bauteil- und

Materialkennwerte:

— Abmessungen der Fertigteile und Vergleich mit den Toleranzen der hinterlegten Typen-
projektzeichnungen,

— Position und Befestigung der Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den zulassigen
Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

— Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit den
Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts,

— Betondeckung insbesondere im Bereich der Schenkel des Stufenfalzes der Platten-
elemente,

— Betondruckfestigkeitsklasse,

— Wasser-Zement-Wert,

— LP-Gehalt am Frischbeton und

— Priufung der festgelegten Kennzeichnung.

Den Ergebnissen der Fremdiberwachung ist das Mischprotokoll der gepriften Betoncharge
beizufligen, aus dem die fur die Herstellung der Betoncharge verwendeten Ausgangsstoffe
hervorgehen.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Die Planung des Fahrsilos darf nur von fachkundigen Planern vorgenommen werden.
Unter Bericksichtigung der zu erwartenden Einbaugegebenheiten sind unter Berlcksichti-
gung des Gutachtens Nr. 18-0069-1 vom 18.09.2018 der worner nordhues engineering GmbH
prufbare Bemessungen, Konstruktionszeichnungen bzw. Verlegeplédne durch einen fach-
kundigen Planer anzufertigen.
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(2) Fur die Fugen zwischen den Plattenelementen untereinander sowie zwischen Platten-
elementen und Siloboden diirfen die Fugenabdichtungssysteme

"SABA Ecoseal AC" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.62-147 oder

— "AgrarElast" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.62-176 oder

— "Sikaflex-403 Tank & Silo, schwarz" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allge-
meiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-212 oder

— "Sikaflex-403 Tank & Silo, betongrau" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allge-
meiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-213

verwendet werden. Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung sind zu beachten. Hierbei sind projektbezogen
die nach den jeweiligen Bescheiden zulassigen Kontaktmaterialien zu berticksichtigen. Die
Fugenbreite zwischen den Plattenelementen muss zwischen 30 mm und 33 mm betragen.

(3) Das Fahrsilo ist auf einer tragfahigen Unterlage gemafl® den Bestimmungen dieses Be-
scheids (siehe Abschnitt 3.2.2) und den Ausfiihrungshinweisen des Antragstellers zu planen.
Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes sowie die Zulassigkeit der auftretenden
Baugrundbelastungen sind flr jedes Objekt gesondert zu prifen bzw. nachzuweisen. Bei
Baugrinden mit ungtinstigem oder stark wechselndem Verformungsverhalten sind die erfor-
derlichen Baugrundverbesserungen vorweg zu planen.

(4) Es ist fur jedes Objekt ein Standsicherheitsnachweis fir den Erdwall zur Auflagerung der
Plattenelemente unter Berlicksichtigung aller Beanspruchungen zu fiihren und zu den jewei-
ligen Bauakten zu geben.

(5) Es ist sicherzustellen, dass wahrend der Nutzung im Erdwall keine Staunasse entsteht.
Das kann z.B. durch die Planung einer Entwasserung des Erdwalls mit einer dafir geeigneten
Drainage ermdglicht werden.

(6) Wird der Siloboden aus Ortbeton hergestellt (siehe Absatz 1(4)), ist ein Beton zu ver-
wenden, der folgenden Expositionsklassen entspricht (XC4), XF4, XA3, WF. Die Beton-
druckfestigkeitsklasse ergibt sich unter Beachtung der MVV TB C 2.15.29 aus der statischen
Bemessung.

(7) Wird der Siloboden aus Walz- bzw. Gussasphalt hergestellt, gelten die Bestimmungen der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung geman
Anlage 5, Tabelle 1.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

(1) Der ausfuhrende Betrieb (gemaf Vorschriften der AwSV), einschlieBlich seiner Fachkréafte,
muss vom Antragsteller fiir die in der allgemeinen Bauartgenehmigung genannten Tatigkeiten
geschult und autorisiert sein. Die Errichtung des Fahrsilos einschlieBlich der Einzel-
komponenten ist von einem Bauleiter oder dessen Vertreter zu koordinieren.

(2) Bei der Verwendung des Abdichtungssystems in JGS-Anlagen wird auf Anlage 7, Ab-
schnitt 2.4 der AwSV verwiesen, wonach der ausfihrende Betrieb fir diese Tatigkeiten
Fachbetrieb gemaR § 62 AwSV sein muss, es sei denn, die Tatigkeiten sind gemal AwSV
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(3) Die Erdbauarbeiten missen von einer Erdbau-Fachfirma ausgefuhrt werden.

(4) Die Errichtung des Fahrsilos insbesondere die Reihenfolge der Arbeitsschritte darf nur
unter Beachtung der Bestimmungen dieses Bescheids und der erganzenden Ausfiihrungs-
hinweise des Antragstellers erfolgen.
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(5) Vor Beginn der Arbeiten sind die Fertigteile auf Beschadigungen zu priifen. Die Fertigteile
dirfen nicht verwendet werden, wenn sie Abplatzungen oder Oberflachenbeschadigungen
aufweisen. Plattenelemente diirfen keine Risse mit einer Rissbreite grofier als 0,2 mm oder
Trennrisse aufweisen. Insbesondere sind die Stufenfalze auf Beschadigungen sowie Einhal-
tung der Abmessungen zu prifen. Der Bereich der Stufenfalze muss rissfrei sein. Beschadigte
Elemente durfen nicht verwendet werden.

(6) Vor Beginn der Montagearbeiten sind bei den Plattenelementen auf die Schenkel des
Stufenfalzes die vom Antragsteller mitgelieferten Abstandhalter aufzukleben (min. 6 Stick je
Fertigteil und siehe Anlage 2). Die Durchfiihrung dieses Arbeitsschritts gemal den Vorgaben
des Antragstellers ist zu dokumentieren.

(7) Es sind nur solche Fertigteile zu verwenden, die hinsichtlich der Betonqualitat und der
Bewehrung den zu diesem Bescheid hinterlegten Angaben entsprechen. Es dirfen nur die
Fertigteile verwendet werden, die mit der Nummer dieses Bescheids gekennzeichnet sind.

3.2.2 Unterlage und Einbau der Fertigteilelemente

(1) Es ist ein Erdwall mit einer Kronenbreite von mindestens 1,20 m zu errichten. Wahrend der
Errichtung ist der Erdwall lagenweise zu verdichten, wobei bei der Verdichtung eine
Proctordichte D, von mindestens 98 % erreicht werden muss. Der Erdwall ist grof3ziigig zu
formen, sodass er nach dem kompletten Aufbau auf die Neigung der Plattenelemente von 23°
mit den vom Antragsteller benannten Hilfsmitteln geformt werden kann. Der Erdwall ist
frostsicher zu errichten. Wurde zur Vermeidung von Staundsse eine Drainage geplant, ist
diese einzubauen.

(2) AnschlieRend sind die Stellrinnen zu verlegen, die auf einer Schottertragschicht aufliegen
mussen, deren E,,-Wert mindestens 100 MN/m?2 betragt. Dieser Wert ist vor dem Verlegen der
Fertigteile mindestens einmal je Silowand bzw. einmal je 25 m im Plattendruckversuch nach-
zuweisen (die héhere Anzahl ist malRgebend). Die Messwerte sind zu protokollieren und in die
Bauakten aufzunehmen. Beim Verlegen der Stellrinnen ist auf einen Stoversatz der Fugen
zu den Plattenelementen von mindestens 30 cm zu achten.

(3) Die Plattenelemente werden in die Stellrinnen eingestellt und mit den vom Antragsteller
benannten Hilfsmitteln und entsprechend den beim DIBt hinterlegten Angaben befestigt.
Wahrend der Montage ist darauf zu achten, dass die Plattenelemente in Fahrsilolangsrichtung
in einer Flucht (kein Versatz von gréRer 3 mm) ausgerichtet sind.

(4) Die Plattenelemente sind so zu stellen, dass die spater dem Flillgut zugewandte Fuge eine
Fugenbreite zwischen 30 mm und 33 mm aufweist. Es sind Abstandhalter/Lehren zu ver-
wenden.

(5) Wahrend der Montage der Plattenelemente ist der dem Erdwall zugewandte Teil des
Stufenfalzes der Stof3fuge gleichmafig mit der "Boéck Bitumenspachtelmasse” zu fiillen (siehe
hierzu Anlage 3).

(6) Stellrinnen und Plattenelemente sind so zu montieren, dass zwischen Erdwall und Platten-
elementen ein freier Bereich von 25cm bis 30 cm fir die spatere Verfullung gemafl
Abschnitt 3.2.2 (11) entsteht.

(7) Die jeweils durch einen Mittelerdwall getrennten und im Endzustand auf diesen Uber eine
definierte Zwischenschicht nach Abschnitt 3.2.2 (11) auflagernden Plattenelemente werden
durch eine Riickhalte-Verankerung miteinander verspannt. Die Rickhalte-Verankerung selbst
sowie der Einbau der Ruckhalte-Verankerung missen den zu diesem Bescheid hinterlegten
Angaben sowie den Ausfuhrungshinweisen des Antragstellers entsprechen. Die Ruckhalte-
Verankerung ist bei Elementhdéhen gréRer/gleich 2 m erforderlich.

(8) Plattenelemente, die im Endzustand auf einem AuRenwall aufliegen, sind durch Zuganker
zu verankern. Die Zuganker selbst sowie der Einbau der Zuganker missen den zu diesem
Bescheid hinterlegten Angaben sowie den Ausfuhrungshinweisen des Antragstellers ent-
sprechen.
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(9) Nach dem Montieren der Plattenelemente ist der in der Stellrinne entstandene freie Bereich
der Aussparung zwischen Stellrinne und Plattenelement mit einem Zementestrich C12 zu
verfillen. Die weiteren Arbeiten diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Zementestrich ein
Alter von 7 Tagen hat.

(10) Der Siloboden muss entweder mit einem Guss- oder Walzasphalt ausgefuhrt werden, der
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung fiir die
Verwendung in Lageranlagen nach Abschnitt 1 (1) geregelt ist, oder aus Ortbeton ent-
sprechend MVV TB C 2.15.29 ausgefihrt werden. Bei Verwendung von Asphaltsystemen sind
die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung zu beachten. Bei Verwendung von Ortbeton sind die Bestimmungen
gemalf’ Abschnitt 3.1 (6) und der MVV TB C 2.15.29 zu beachten.

(11) Der zwischen dem Erdwall (Mittelerdwall oder AuRenwall) und den Plattenelementen
gebildete freie Bereich ist nach Montage der Riickhalte-Verankerung der Plattenelemente und
nach der Herstellung des Silobodens lagenweise mit einer gebrochenen Gesteinskdrnung
(Splitt) der Korngruppe 8/32 zu verflillen, wobei die Schiitth6he bis ca. 15 cm betragen darf.
Die Gesteinskdrnung darf nicht mechanisch verdichtet und nicht eingeschlammt werden. Fir
die Verflllung darf keine abgerundete Gesteinskérnung verwendet werden.

(12) Die Fugen zwischen den Plattenelementen und dem Siloboden sind mit dem Fugen-
dichtstoffsystem

"SABA Ecoseal AC" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.62-147 oder

— "AgrarElast" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.62-176 oder

— "Sikaflex-403 Tank & Silo, schwarz" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allge-
meiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-212 oder

— "Sikaflex-403 Tank & Silo, betongrau" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allge-
meiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-213

gemal Anlage 3 dieses Bescheids zu verfillen. Es sind die Bestimmungen der jeweiligen

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des zur Anwen-

dung kommenden Fugendichtstoffs zu beachten, wobei insbesondere die Anwendung gegen-

Uber den nach den jeweiligen Bescheiden zulassigen Kontaktmaterialien zu bertcksichtigen

ist.

(13) Die Fugen zwischen den Plattenelementen sind als Stufenfalz ausgefiihrt und ent-

sprechend Anlage 3 zu schlieen. Das verwendete Hinterflllmaterial muss geschlossenzellig

und mit dem Fugendichtstoff sowie mit Bitumen vertraglich sein. Es sind die Bestimmungen

der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung

des zur Anwendung kommenden Fugendichtstoffs zu beachten.

3.2.3  Uberwachung der Ausfiihrung

(1) Der Aufbau der Unterlage muss den Darstellungen der Anlage 3 entsprechen.

(2) Die ausreichende Verdichtung der Unterlage (E,-Wert gemaR Anlage 3) ist vor dem
Verlegen der Stellrinnen einmal je Silowand bzw. einmal je 25 m im Plattendruckversuch
nachzuweisen (die héhere Anzahl ist malgebend). Der Messwert ist zu dokumentieren.

(3) Durch eine fachkundige Person sind zu folgenden Zeitpunkten mindestens die in Absatz 4
aufgefiihrten Kontrollen durchzufiihren:

— nach Vorbereitung der Unterlage und des Erdwalls,

— nach dem Verlegen der Stellrinnen, der Plattenelemente und dem Verfiillen gem.
Abschnitt 3.2.2 (11),

— wahrend des Verflllens des freien Bereichs hinter den Plattenelementen sowie
— nach Einbau des Fugenabdichtungssystems.
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Die Ergebnisse der Kontrollen sind in Schrift und Bild zu dokumentieren, zu den Bauakten zu
geben und zur Priifung vor Inbetriebnahme vorzulegen.

(4) Es ist durch Inaugenscheinnahme durch eine fachkundige Person zu kontrollieren, dass
entsprechend den Bestimmungen dieses Bescheids und den Ausfilhrungshinweisen des
Antragstellers:

— der Erdwall ausgebildet wurde.

— ein ausreichender StoRversatz zwischen den Fugen der Stellrinnen und der Platten-
elemente vorliegt (vgl. Abschnitt 3.2.2 (2)).

— keine beschadigten Plattenelemente verwendet wurden.

— nur Plattenelemente verwendet wurden, die vor der Elementmontage auf den Schenkeln
des Stufenfalzes mit Abstandhaltern versehen waren.

— die Ruckhalteverankerungen an den Plattenelementen montiert wurden.

— der freie Bereich zwischen Plattenelementen und Erdwall mit dem nach Ab-
schnitt 3.2.2(11) vorgesehenem Material verfullt wurde.

— die Stufenfalzfuge zu der dem Erdwall zugewandten Seite mit "Bock Bitumenspachtel-
masse" und zur Siloseite mit dem Fugendichtstoff "Saba Ecoseal AC" oder "AgrarElast"
oder "Sikaflex-403 Tank & Silo, schwarz" oder "Sikaflex-403 Tank & Silo, betongrau" ver-
fugt wurde.

— die Anschlussfuge Plattenelement-Siloboden mit dem Fugendichtstoff "Saba Ecoseal AC"
oder "AgrarElast" oder "Sikaflex-403 Tank & Silo, schwarz" oder "Sikaflex-403
Tank & Silo, betongrau" verfugt wurde.

(5) Die Kontrolle der Ausfiihrung der Verbindungen zwischen den Plattenelementen unter-
einander und zum Siloboden erfolgt durch Inaugenscheinnahme. Dabei sind die Bestim-
mungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des
zur Anwendung kommenden Fugenabdichtungssystems, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des Walz- bzw. Gussasphaltsystems oder der
MVV TB C 2.15.29 flur Ortbeton sowie die Ausfiihrungshinweise des Antragstellers zu beriick-
sichtigen.

(6) Die Kontrolle der Ausflihrung des Silobodens erfolgt durch Inaugenscheinnahme. Dabei
sind fur Asphaltsysteme die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung geman Anlage 5, Tabelle 1 bzw. fir Ortbeton die
Bestimmungen dieses Bescheids und der MVV TB C 2.15.29 sowie die Ausfuhrungshinweise
des Antragstellers zu beriicksichtigen.

(7) Wahrend der Errichtung des Fahrsilos (Verlegen der Fertigteile/Herstellung der Fugen-
abdichtung und des Fahrsilobodens usw.) sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis des Ein-
baus der Einzelkomponente des Fahrsilos vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu flihren.

(8) Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Bauliberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen auf-
zubewahren.

3.24 Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (Fahrsilo einschlieRlich Einzel-
komponenten) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss vom
ausfuhrenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) mit einer Ubereinstimmungserklarung erfolgen.

(2) Die Ubereinstimmungserklarung muss auf Grundlage der Bestimmungen dieser allge-
meinen Bauartgenehmigung, insbesondere des Abschnitts 3.1, und der nachstehenden
Kontrollen erfolgen:

— Kontrolle, ob die richtigen Fertigteile fir die fachgerechte Ausflihrung des Fahrsilos ver-
wendet wurden sowie deren Kennzeichnung.
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— Kontrolle, dass zwischen den Fertigteilen untereinander und zum Siloboden das Fugen-
abdichtungssystem

e "SABA Ecoseal AC" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.62-147 oder

e "AgrarElast" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgeneh-
migung Nr. Z-74.62-176 oder

o "Sikaflex-403 Tank & Silo, schwarz" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/
allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-212 oder

o "Sikaflex-403 Tank & Silo, betongrau” mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/
allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-213

eingebaut wurde.

— Kontrolle, dass der Siloboden entweder aus einem Asphaltsystem besteht, fir das eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung fiir die Verwen-
dung in Lageranlagen von JGS- und Biogasanlagen erteilt wurde, oder aus Ortbeton nach
MVV TB C 2.15.29 besteht.

— Kontrollen der Ausfliihrung nach Abschnitt 3.2.3.

(3) Aus den Aufzeichnungen muss ersichtlich sein, welche Materialien fur die Errichtung des
Fahrsilos verwendetet wurden. Dazu sind insbesondere die Chargennummern der verwen-
deten Fertigteile, Fugenabdichtungssysteme sowie des Walz- bzw. Gussasphalts oder
Ortbetons zu dokumentieren. Der Lieferschein, aus dem die zugelieferten Hilfsmittel hervor-
gehen, ist den Aufzeichnungen hinzuzufiigen.

(4) Mit der Ubereinstimmungserklarung ist auch zu bestatigen, dass die verwendeten Bau-
produkte den Bestimmungen dieses Bescheids entsprechen.

(5) Der durch den Antragsteller geschulte und autorisierte ausfiihrende Betrieb vor Ort (geman
Abschnitt 3.2.1 (1)) ist verpflichtet, fir jede ausgefiihrte Bauart vor Ort deutlich sichtbar ein
Schild anzubringen. Dabei sollen mitgelieferte Schilder des Antragstellers verwendet werden,
die mindestens folgende Angaben enthalten missen:

Fir dieses Fahrsilo wurde verwendet:

Fertigteile: ((Abmessungen angeben))
Fugenabdichtungssystem: ((Bescheidnummer angeben))

Bodenflache: ((Bauprodukt und ggf. Bescheidnummer angeben))
Zulassige Flullgutklasse: 1 und 2a nach DIN 11622-2:2015-09, Anhang A
Max. zulassige Futterstockhdhe: 3 m

Max. zuldssige Radlast: 50 kN

Fahrsilo nach Bescheid: Z-74.31-174

Antragsteller: ((Adresse angeben))

ausgefihrt am:

ausgefiihrt von: (ausfihrender Betrieb s. Abschnitt 3.2.1 (1))

Zur Schadensbeseitigung nur die in der allgemeinen Bauartgenehmigung genannten
Materialien entsprechend den Angaben des Antragstellers verwenden!

(6) Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Betreiber des Fahrsilos zusammen mit einer
Kopie dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung, der
Kopie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des
verwendeten Fugenabdichtungssystems und Walz- bzw. Gussasphaltsystems, einer Kopie
des Standsicherheitsnachweises des Erdwalls sowie einer Kopie der Ausfuhrungshinweise
des Antragstellers zu Ubergeben.
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(7) Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind
nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Kopien
der Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und
dem Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehoérde und
dem Sachverstandigen (gemafR Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der gemaR den Vorschriften der AWSV regelmafigen Kontrolle der
Biogasanlage durch den Betreiber oder der standigen Uberwachung der Dichtheit sowie der
Funktionsfahigkeit der JGS-Anlage gemal AwSV, Anlage 7, Abschnitt6.2 durch den
Betreiber einer JGS-Anlage wird verwiesen. Hierfur gelten im Besonderen die unter Ab-
schnitt 4.2 aufgefuhrten Kriterien in Verbindung mit Abschnitt 4.3.

(2) Die Vorgaben des Antragstellers fir die ordnungsgeméafie Reinigung und Wartung des
Regelungsgenstands sind vom Betreiber einer Anlage zu berticksichtigen.

(3) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen Lager- und Abflllanlage von
JGS-Anlagen bzw. Biogasanlagen fur das Fahrsilo die Kontrollintervalle so zu organisieren,
dass das Fahrsilo mindestens einmal jahrlich kontrolliert werden kann. Hierbei sind die
Erdwalle, die Fertigteile, die Fugenabdichtungssysteme und die Asphaltkonstruktion bzw.
Ortbetonbodenflache in Augenschein zu nehmen und entsprechend den Bestimmungen der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung zu kon-
trollieren. Die Fertigteile und der Ortbeton gelten weiterhin als flissigkeitsundurchlassig, wenn
keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw. keine sichtbaren Umwand-
lungsvorgange an der Oberflache, die den Querschnitt mehr als 3 mm reduzieren, und wenn
Risse nicht breiter als 0,2 mm festgestellt werden. Wurde der Siloboden als unbewehrte
Ortbetonkonstruktion hergestellt, gilt er weiterhin als flissigkeitsundurchlassig, wenn er rissfrei
ist.

Das Fugenabdichtungssystem ist an jedem Plattenstol3 (Vertikalfuge) und im Anschluss-
bereich Plattenelement-Siloboden (Horizontalfuge) hinsichtlich Flankenabriss mit den in der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des
Fugendichtstoffs beschriebenen Hilfsmitteln zu prifen.

Die Ergebnisse der regelmafligen Kontrollen und alle von dieser Betriebsanweisung ab-
weichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind dem Sach-
verstandigen (gemaR Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(4) Das Fahrsilo darf nur mit Siliergut der Fullgutklassen 1 und 2a nach DIN 11622-29,
Tabelle A.1 befiillt werden.

(5) Die Verdichtung des Silierguts darf mit Verdichtungsgeraten mit einer max. Gesamtlast
von 20 t (20 Mg) erfolgen. Das entspricht einer max. Einzelradlast von 50 kN.

(6) Das Silo muss so mit Siliergut beflillt werden, dass der Neigungswinkel max. 10° betragt
(siehe Anlage 1) und die H6he des Futterstocks 3 m nicht Giberschreitet.

(7) Nach dem Einbringen in das Fahrsilo muss das Siliergut wind- und wasserdicht abgedeckt
werden.

(8) Wahrend der Nutzung muss sichergestellt werden, dass in den Erdwallen keine Staunasse
entsteht. Bei Verwendung einer Drainage ist sicherzustellen, dass diese funktionsfahig ist.

(9) Ein Uberfahren oder Befahren der Oberkante der Plattenelemente ist unzuldssig.

(10) Die Mittelerdwalle diurfen nicht begrint werden. Von den Aulenerdwallen darf nur die
Bdschungsseite, auf der keine Plattenelemente aufgelagert werden, mit Gras begriint werden.

9 DIN 11622-2:2015-09 Garfuttersilos, Gullebehalter, Behalter in Biogasanlagen, Fahrsilos — Teil 2: Garfut-
tersilos, Gullebehalter und Behalter in Biogasanlagen aus Beton
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(11) Es wird darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist

— mit dem Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Fahrsilo nur solche Betriebe zu
beauftragen, die fur diese Tatigkeiten Fachbetrieb im Sinne von AwSV, Anlage 7,
Abschnitt 2.4 sind, und

— die Prifung zur Inbetriebnahme durch Sachversténdige nach Wasserrecht zu veranlassen,
siehe AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.4.

(12) Das Fahrsilo in JGS-Anlagen ist nach der Prifung zur Inbetriebnahme (geman
Vorschriften der AwSV) nachfolgend alle 5 Jahre durch eine fachkundige Person des Antrag-
stellers zu prifen. Die Fertigteile und der Siloboden aus Ortbeton gelten weiterhin als stand-
und funktionssicher, wenn keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw. keine
sichtbaren Umwandlungsvorgange an der Oberflache, die den Querschnitt mehr als 3 mm
reduzieren, und wenn Risse nicht breiter als 0,2 mm festgestellt werden. Wurde der Siloboden
als unbewehrte Ortbetonkonstruktion hergestellt, gilt er weiterhin als flissigkeitsundurch-
I&ssig, wenn er rissfrei ist.

Die Prufung der Schutzwirkung des Fugenabdichtungssystems erfolgt durch Sichtprifung
bzw. gemal den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung.

Die Prifung der Schutzwirkung des Silobodens aus Asphalt erfolgt gemaf den Bestimmungen
der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung
des Asphaltsystems fiir die Verwendung in JGS-/Biogasanlagen.

Werden bei diesen Prifungen Beschadigungen des Fahrsilos bzw. der baulichen Kom-
ponenten des Fahrsilos festgestellt, sind entsprechende Malinahmen gemaf Abschnitt 4.3
und Abschnitt 4.4 zur Beseitigung der Mangel zu treffen.

4.2 Priifungen durch Sachverstindige gemaR Vorschriften der AwSV
421 Priifung zur Inbetriebnahme

(1) Der Sachverstandige ist GUber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die
Moglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau des Fahrsilos nach
Abschnitt 3.2 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beurteilen.

(2) Die Prufung vor Inbetriebnahme ist in Anwesenheit eines sachkundigen Vertreters des
Betriebes nach Abschnitt 3.2.1 (1) und des Anlagenbetreibers durchzufiihren.

(3) Es ist zu kontrollieren, ob die Bestimmungen dieses Bescheids, insbesondere des
Abschnitts 3.1, eingehalten wurden.

(4) Es ist zu kontrollieren, ob dieser Bescheid, die Unterlagen nach Abschnitt 3.2.4 sowie die
Bestatigung der Ausfuhrung (siehe Anlage 6) vorliegen. Diese sind auf Verlangen dem
Sachverstandigen vorzulegen.

4.2.2 Wiederkehrende Priifungen bei Anwendung in Lageranlagen von Biogasanlagen

(1) Das Fahrsilo ist durch den Betreiber jahrlich darauf zu prifen, ob die Voraussetzung fiir
seine Verwendung noch gegeben ist. Hierbei ist das Fahrsilo zu leeren und die Dichtheit des
Fahrsilos durch Sichtpriifung zu kontrollieren.

(2) Die Fertigteile gelten weiterhin als flissigkeitsundurchlassig, wenn keine mechanischen
Beschadigungen der Oberflache bzw. keine sichtbaren Umwandlungsvorgange an der Ober-
flache, die den Querschnitt der Fertigteile mehr als 3 mm reduzieren, und wenn Risse nicht
breiter als 0,2 mm festgestellt werden.

(3) Die Prufung der Schutzwirkung der Fugenabdichtungssysteme erfolgt durch Sichtprifung
bzw. gemal den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung.
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(4) Die Prifung der Schutzwirkung des Silobodens erfolgt bei Herstellung aus Walz- bzw.
Gussasphalt gemal den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung. Siloboden aus Ortbeton gelten weiterhin als
flissigkeitsundurchlassig, wenn keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw.
keine sichtbaren Umwandlungsvorgange an der Oberflache, die den Querschnitt mehr als
3 mm reduzieren, und wenn Risse nicht breiter als 0,2 mm festgestellt werden. Wurde der
Siloboden als unbewehrte Ortbetonkonstruktion hergestellt, gilt er weiterhin als fllissigkeits-
undurchlassig, wenn er rissfrei ist.

(5) Anhand der Dokumentation Uber die regelmafigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

— die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden und
— es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist.

Der Vergleich ist dabei zu den nach diesem Bescheid zuldassigen Beanspruchungen vorzu-
nehmen.

(6) Werden bei wiederkehrenden Prifungen Beschadigungen des Fahrsilos bzw. der bau-
lichen Komponenten des Fahrsilos festgestellt, sind entsprechende Mallnahmen geman
Abschnitt 4.3 und Abschnitt 4.4 zur Beseitigung der Mangel zu treffen.

4.3 Mangelbeseitigung

(1) Nach den Vorschriften der AwWSV sind Mangel zu beheben, die bei den Priifungen und
Kontrollen festgestellt wurden.

(2) Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der
die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Ausflihrungs-
hinweise des Antragstellers verwenden darf und die Anforderungen des Abschnitts 3.2.1
erfllt.

(3) Beschadigte Bereiche sind gemafl Abschnitt 4.4 in Stand zu setzen.

(4) Bei be- bzw. geschadigten Bereichen des Fugenabdichtungssystems ist die Flissigkeits-
undurchlassigkeit gemal der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allge-
meinen Bauartgenehmigung des Fugenabdichtungssystems wiederherzustellen, wenn das
Fugenabdichtungssystem fir die Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit in
bestehenden Anlagen zugelassen ist.

(5) Bei be- bzw. geschadigten Bereichen der Asphaltkonstruktion ist die Flissigkeitsundurch-
lassigkeit geman der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bau-
artgenehmigung des Asphaltsystems wiederherzustellen.

(6) Bei be- bzw. geschadigten Bereichen der Ortbetonkonstruktion ist die Flussigkeitsundurch-
Iassigkeit mit Systemen wiederherzustellen, die Uber eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung fir die Wiederherstellung der Flissigkeitsun-
durchlassigkeit fiir Beton-Dichtkonstruktionen zur Verwendung in JGS- und Biogasanlagen
verfligen.

4.4 Wiederherstellung der Fliissigkeitsundurchlassigkeit in bestehenden Anlagen

(1) Bei der Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit des Fahrsilos in bestehenden
Lageranlagen hat der Betreiber gemaf den Vorschriften der AwSV

— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

— die Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustands des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverstandigen ist die Mdglichkeit der Kenntnisnahme der Bauzu-
standsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts einzuraumen.
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(2) Die Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit des Fahrsilos ist auf Grundlage
einer Bauzustandsbegutachtung und dem darauf abgestimmten Instandsetzungskonzept
unter Berlicksichtigung dieses Bescheids flir das jeweilige Instandsetzungsvorhaben fach-
kundig zu planen und auszufiihren. Die jeweilige Wiederherstellung der Flissigkeitsun-
durchlassigkeit ist so vorzunehmen, dass die Wechselwirkungen zwischen den Fertigteilen,
dem Fugenabdichtungssystem und dem Siloboden bericksichtigt werden.

(3) Fur die Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit der Fertigteile und des Silo-
bodens in Ortbetonbauweise sind nur Produkte bzw. Systeme zur Wiederherstellung der
Flissigkeitsundurchlassigkeit von Beton-Dichtkonstruktionen zur Verwendung in JGS- und
Biogasanlagen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
zu verwenden. Die Bestimmungen des Bescheids des jeweiligen Produkts bzw. Systems
sowie die zusatzlichen Hinweise des jeweiligen Antragstellers sind zu beachten.

(4) Vor der Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit ist sicher zu stellen, dass die
in der Bauzustandsbegutachtung ermittelten Schadigungen des Fahrsilos und deren
Ursachen beseitigt wurden.

(5) Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit von Beton-Dicht-
konstruktionen in JGS- und Biogasanlagen sind nur von Betrieben nach Abschnitt 3.2.1 (1)
durchzufihren.

(6) Be- bzw. geschadigte Fertigteile, bei denen die Flissigkeitsundurchlassigkeit nicht nach
Abschnitt 4.4 wiederhergestellt werden kann, sind auszutauschen. Dabei ist der alte Fugen-
dichtstoff von den Kontaktflachen der anschlieRenden unbeschadigten Fertigteile und vom
Siloboden griindlich zu entfernen. Gemafl den Bestimmungen dieses Bescheids und der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des
Fugenabdichtungssystems, sind die Fugen um die ausgetauschten Fertigteile herum zu
verschlieen. Die Ausfiihrungshinweise des Antragstellers sind zu beachten.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Westphal-Kay
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Tabelle 1: Abmessungen der Plattenelemente und zulassige Verdichtungsgerate
Zuldssige Beanspruchung durch
- Verdichtungsgerite mit max.
Platten .y Elementbreite | Elementdicke P 29 o
element | Elementhdhe in cm in cm in cm zulassiger zulassigem
Typ Einzelradlast in | Gesamtgewicht
kN in t (Mg)
1 H1: 8 bis 264
H2: 80 bis 300
220 10 50 20
2 300
Stellrinnenelement
T ©
o Lange: 440 cm
w0
1 27 1
1 1
Bock Traunsteiner Silo - Fahrsilosystem zur Verwendung in Lageranlagen von JGS- und
Biogasanlagen fir die Fillgutklasse 1 und 2a
. . Anlage 4
Geometrie Plattenelemente und Stellrinnenelemente
Zulassige Beanspruchung durch die Verdichtungsgerate
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Tabelle 1: Werkstoffe und Eigenschaften

Nr. Kennwert Anforderung
| Fertigteilbeton ___| Beton unter Berlicksichtigung der Bestimmungen dieses Bescheids _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Gesteinskdrnung geman den hinterlegten Angaben unter Berlicksichtigung der
Gesteinskornung DIN EN 12620:2008-07 und DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Malinahmen gegen schadigende
T _________ _|Akalireaktion in Beton (Alkali-Richtlinie) ~AWR - _ _ __ __ _________________]
Zement Zement nach DIN EN 197-1
Betonzusatzmittel | BV und LP gemaf DIN EN 934-2
Betonstabstahl; Betonstahlmatten im Sinne der DIN 488—2, DIN 488-4, DIN 488-6 und
2 | Bewehrung DIN 488-1 nach MVV TB C 2.1.3.1 und MVV TB C 2.1.3.2 unter Beriicksichtigung der
hinterlegten Angaben des Antragstellers
Transport- und
4 | Montagebe- entsprechend den hinterlegten Angaben
festigung
—"SABA Ecoseal AC" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.62-147 oder
—"AgrarElast" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
5 Fugenabdichtungs- Nr. Z-74.62-176 oder
system — "Sikaflex-403 Tank & Silo, schwarz" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-212 oder
— "Sikaflex-403 Tank & Silo, betongrau" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-213
6 |Asphaltsystem mit aIIgemelngr bauaufgnchthcher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung fiir die
Verwendung in JGS-/Biogasanlagen
7 | Ortbetonsystem eptsprechend DIN 11622-5 nach MVV TB C 2.15.29 unter Berlicksichtigung der Bestimmungen
dieses Bescheids

Tabelle 2: Charakteristische Kennwerte Frisch-/Festbeton

Nr. Kennwert | Anforderung
1 Frischbeton fiir Fertigteile

- Uberwachungsklasse [2

2 | Fertigteile
- Betondruckfestigkeitsklasse C35/45(LP)
- Bemessungszustand Zustand
- Rissbreite wi < 0,2 mm
- Betondeckung E!’dsei_te: 30 mm . .

Siloseite: 50 mm (im Bereich der Schenkel (Stufenfalz): 30 mm)

- Bewehrung B 500 A (Wst.-Nr. 1.0438)

Bescheid

- Expositionsklassen fiir die
Verwendung gemal diesem

XC4, XF4, XA3, WF

- Baustoffklasse

A

Bock Traunsteiner Silo - Fahrsilosystem zur Verwendung in Lageranlagen von JGS- und
Biogasanlagen fir die Fillgutklasse 1 und 2a

Werkstoffe und Eigenschaften
Charakteristische Kennwerte Frisch-/Festbeton

Anlage 5
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fd Ubereinstimmungserklirung
1 Projekt - INGME.....co e et e et e e e ettt e e e e et e e e e e e e neeeeeeeaannees
] (o] KSR
.......... - verbaute Elementtypen: .. ...,
.......... - Siloboden aus ((Nichtzutreffendes streichen (fiir Asphaltsystem Bescheidnummer angeben))):
Ortbeton nach DIN 11622-5 oder Asphalt? : ................
2 Lagergut ((Zutreffendes markieren)): Fullgutklasse 1 und/oder 2a nach DIN 11622-2:2015-09, Anhang A.
3 Fahrsilosystem Bock Traunsteiner Silo
Fahrsilosystem zur Verwendung in Lageranlagen von JGS- und Biogasanlagen
4 Bescheid Nr.: Z-74.31-174 vom 16. April 2024
53 Antragsteller: Bdck TraunsteinerSilo GmbH
Siedlungsstrafie 7 in 83342 Tacherting; Telefon: 08622 / 39997 11
5b Betrieb (gemaR Vorschriffen AWSV): e s
5¢c BaUZ eIt e e e e
6 Das Fachpersonal des ausfiihrenden Betriebs wurde vom Antragsteller des o0.g. Bescheids Bestatigung liegt vor
Uber die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet. ja / nein
7 Beurteilungen und Kontrollen vor und wahrend des Einbaus (Zutreffendes markieren)
-a) Vor dem Einbau:
— Untergrund:
— Standsicherheitsnachweis fir Erdwall liegt vor? ja | nein
— Erdwall lagenweise verdichtet? ja / nein
— Breite Dammkrone / H6he Erdwall .. m/ ... m
— Schottertragschicht fiir Stellrinne vorhanden? ja / nein
— Protokolle der Ev,-Werte fiir die Schottertragschicht liegen vor? ja I nein
— Fertigteile: . .
— mit Bescheidnummer gekennzeichnet? ja / nein
b)  Wahrend und nach dem Einbau:
— Selbstklebende Abstandhalter auf Schenkel geklebt? ja / nein
— StoRversatz zwischen Fugen der Stellrinne und der Plattenelemente? ja / nein
— Plattenelemente und Stellrinnen: . _
— ... auf Beschéadigungen kontrolliert? ja /" nein
— Beschéadigte Elemente ausgetauscht? ja / nein
— Plattenelemente mit Hilfskonstruktion ausgerichtet? Ja ; nein
— Zum Erdwall zugewandter Fugenspalt mit Bock- Bitumenspachtelmasse gefiillt? 1a / nein
— Aussparung in Stellrinne mit Zementestrich verfullt? ja nein
M . ja / nein
— Rdckhalteverankerungen an allen Plattenelementen montiert? ja / nein
— freier Bereich zwischen Plattenelementen und Erdwall:
— ... mit Splitt der Korngruppe 8/32 verfiillt? ja / nein
— ... lagenweise Schittung? ja / nein
— Fugendichtstoff Z-74.62-147 oder Z-74.62-176 oder Z-74.62-212 oder Z-74.62-213 . .
eingebaut? (Zutreffendes Produkt markieren; Protokolle liegen vor?) ja /[ nein
—  Asphaltsystem eingebaut gem. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner ja [ nein
Bauartgenehmigung Nr. ((Nummer angeben)) o .
— Siloboden aus Ortbeton gem. MVV TB C 2.15.29 eingebaut? a nein
— Prifung durch Inaugenscheinnahme: |Ohne Beanstandungen | Mit Beanstandungen
(Nichtzutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen)
Bemerkungen:
Datum: ... Unterschrift/ Firmenstempel
Bock Traunsteiner Silo - Fahrsilosystem zur Verwendung in Lageranlagen von JGS- und
Biogasanlagen fir die Fillgutklasse 1 und 2a
- - - Anlage 6
Ubereinstimmungserklarung — Muster — 9
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