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Europäische
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Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die 

die Europäische Technische Bewertung

ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts INTERCHAR 404

Produktfamilie,

zu der das Bauprodukt gehört 

Reaktive  Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen

Hersteller International Paint Ltd

Stoneygate Lane

FELLING, GATESHEAD NE10 0JY

GROSSBRITANNIEN

Herstellungsbetrieb International Paint

Holmedalen 3

Aspereds Industriomrade

42457 Angered

Sweden

Diese Europäische Technische Bewertung

enthält

36 Seiten, davon 1 Anhang, die fester Bestandteil dieser 

Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung

wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

350402-00-1106

Diese Fassung ersetzt ETA-09/0259 vom 19. März 2014
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache 

ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen 

dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 

ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 

Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, 

insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Diese europäische technische Bewertung (ETA) gilt für die reaktive Brandschutzbeschichtung 

"Interchar 404". "Interchar 404" ist lösemittelhaltig und kann im Spritzverfahren und auf kleineren 

Flächen auch im Streichverfahren appliziert werden. Das reaktive Beschichtungssystem besteht 

aus der Grundierung, der reaktiven Beschichtung und in Abhängigkeit des Nutzungsszenarios 

ggf. aus dem Deckanstrich. Reaktive Brandschutzbeschichtungen werden durch Temperatur-

beanspruchung im Brandfall wirksam und entwickeln dabei eine wärmedämmende Wirkung. Die 

reaktive Komponente, auf der die Wirkungsweise der reaktiven Brandschutzbeschichtung beruht, 

ist ein Dämmschichtbildner.

In Übereinstimmung mit dem EAD 350402-00-1106 wird die ETA für das Produkt unter Endan-

wendungsbedingungen erteilt (Option 3).

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 

Bewertungsdokument

2.1 Anwendungsbereich

"Interchar 404" dient zur Verwendung als brandschutztechnisch notwendiges Beschichtungs-

system (Ummantelung) auf Trägern und Stützen aus Baustahl (Kennzeichnung S) entsprechend 

EN 100251, ausgenommen S185, um eine Feuerwiderstandsdauer entsprechend EN 13501-22 

zu erreichen.

"Interchar 404" darf entsprechend Anhang 1 für folgende Bereiche angewendet werden.

 Feuerwiderstandsklasse:

Offene Profile (H und I): R 15-IncSlow, R 30-IncSlow, R 45-IncSlow, R 60-IncSlow, 

R 75-IncSlow, R 90-IncSlow, R 120-IncSlow

Rechteckige Hohlprofile: R 15-IncSlow, R 30-IncSlow, R 45-IncSlow, R 60-IncSlow, 

R 75-IncSlow, R 90-IncSlow, R 120-IncSlow

Runde Hohlprofile: R 15-IncSlow, R 30-IncSlow, R 45-IncSlow, R 60-IncSlow, 

R 75-IncSlow, R 90-IncSlow, R 120-IncSlow

 A/V-Faktor bzw. V/A-Faktor: 48 m-1 bis 318 m-1 / 0,0208 m bis 0,0031 m

 Bemessungstemperaturen: 350 °C bis 750 °C

Die Anwendung der reaktiven Beschichtung "INTERCHAR 404" auf Stahlzuggliedern ist nicht 

durch diese ETA geregelt.

1 EN 10025:part 1 to 6:2004-2009 Hot rolled products of structural steels 

in Deutschland umgesetzt durch

DIN EN 10025-1 bis -6:2005-2023 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Stahl
2 EN 13501-2:2023-05 Fire classification of construction products and building elements Part 2: 

Classification using data from fire resistance tests and/or smoke control tests, 

excluding ventilation services 

in Deutschland umgesetzt durch

DIN EN 13501-2:2023-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 2: 

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen und/oder 

Rauchschutzprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen 



Europäische Technische Bewertung

ETA-09/0259

Seite 4 von 36 | 18. November 2025

Z241926.25 8.11.06-20/25

2.2 Nutzungsszenario

In Abhängigkeit der Nutzungskategorie entsprechend dem EAD 350402-00-1106, Pkt. 1.2.3 sind 

folgende Ausführungen zugelassen.

Grundierung - unabhängig von der 

Nutzungsszenario

Reaktive 

Beschichtung

Deckanstrich - in 

Abhängigkeit der 

Nutzungsszenario

Typ X (incl. Y, Z1,Z2)

"Intersheen 579" 3 oder

"Interthane 990" 3

"Interthane 990SG"3

"Interthane 870"3

"Interthane 1070"3

Zweikomponenten 

Epoxidharz-Primer

"Intercure 200" 

"Intergard 269" 

"Intergard 251" 

"Interseal 670HS" 

"Interplus 256" 

"Interplus 356" 

Typ Z1 (incl. Z2)

ohne Deckanstrich oder 

wahlweise auch mit 

"Intersheen 579" 3

Alkydharz-Primer "Interprime 306" 

"Interprime 198" 

"Interchar 404"

Typ Z2

ohne Deckanstrich oder 

wahlweise auch mit

"Intersheen 54"3 oder 

"Intersheen 579"3

In der Ausführung mit Primer "Intergard 269" wurde die Verwendbarkeit der reaktiven Brand-

schutzbeschichtung auf verzinkten Untergründen bis zu einer Verzinkungsdicke von 200  m 

nachgewiesen.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die reaktive Brand-

schutzbeschichtung "Interchar 404" entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen 

nach Anhang 1 verwendet wird.

Die europäische technische Bewertung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter 

Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und 

der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder 

am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informa-

tionen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik 

mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Ände-

rungen auf die ETA und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Bewer-

tung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Ände-

rung der Bewertung erforderlich ist.

2.3 Lebensdauer

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer 

Nutzungsdauer der reaktiven Brandschutzbeschichtung "Interchar 404" von mindestens 10 Jah-

ren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, 

sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Hinblick auf die erwar-

tete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu beachten.

3 Für alle Farbtöne dieses Deckanstrichs
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3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten In der Ausführung mit der Grundierung "Intergard 251", der reak-

tiven Beschichtung "Interchar 404" und dem Deckanstrich 

"Intersheen 579" entspricht das reaktive Beschichtungssystem 

dem Brandverhalten Klasse C-s1,d04. 

In der Ausführung mit der Grundierung "Intercure 200", der reak-

tiven Beschichtung "Interchar 404" und dem Deckanstrich 

"Interthane 990" entspricht das reaktive Beschichtungssystem 

dem Brandverhalten Klasse C-s2, d04. 

In allen anderen Ausführungsvarianten, mit oder ohne Deckan-

strich, entspricht die reaktive Beschichtungssystem dem Brand-

verhalten Klasse D-s2,d0 nach EN 13501-14. 

Feuerwiderstand Die Feuerwiderstandsklassen gemäß EN 13501-22 wurden ent-

sprechend EN 13381-85 ermittelt und sind dem Anhang 1 zu ent-

nehmen.

Schwelbrandbe-

anspruchung

Der Nachweis unter Beanspruchung mit Schwelbrandkurve nach 

ENV 13381-46 wurde im Rahmen der Zulassungsprüfungen 

erbracht.

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Luft- und Wasser-

durchlässigkeit

nicht zutreffend

Abgabe gefährlicher 

Stoffe

Das Produkt enthält keine Stoffe gemäß TR 034 (Fassung März 

2012), mit Ausnahme von:

Flüchtige organische Verbindungen (VOC): Der Gehalt flüchtiger 

organischer Verbindungen wurde anhand der Rezepturangaben 

bewertet. Die Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen in 

die Innenraumluft ist im Rahmen dieser ETA nicht bewertet 

worden.

Chemikalien-

beständigkeit

keine Leistung festgestellt

4 EN 13501-1:2018-12 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: 

Classification using data from reaction to fire tests 

in Deutschland umgesetzt durch

EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1:  

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 

Bauprodukten
5 EN 13381-8:2010-04 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural 

members – Part 8: Applied reactive protection to steel members

in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 13381-8:2010-9 Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden 

Bauteilen – Teil 8: Reaktive Ummantelungen von Stahlbauteilen
6 ENV 13381-4:2002-07 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural 

members – Part 4: Applied protection to steel members 

In Deutschland umgesetzt durch

ENV 13381-4:2003-09 Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden 

Bauteilen – Teil 4: Brandschutzmaßnahmen für Stahlbauteile 
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3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal Leistung

Haftung Leistung nicht bewertet

Dauerhaftigkeit Leistung nicht bewertet

3.4 Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prüfung der wesentlichen Merkmale. Die 

Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungs-

zweck gemäß Anhang 1 beachtet werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der 

Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 350402-00-1106 gilt folgende Rechts-

grundlage: 1999/454/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Zusätzlich gilt in Bezug auf das Brandverhalten für Produkte nach diesem Europäischen Bewer-

tungsdokument folgende Europäische Rechtsgrundlage: 1999/454/EG.

Folgende Systeme sind anzuwenden: 1/3/4

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestän-

digkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewer-

tungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung 

der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim 

Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 18. November 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Johanna Held Beglaubigt

Referatsleiterin Bisemeier
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INTERCHAR 404

Anlagenbeschreibung
Anhang X

INTERCHAR 404

Anlagenbeschreibung
Anhang X

INTERCHAR 404

Anlagenbeschreibung
Anhang X

INTERCHAR 404

Anlagenbeschreibung
Anhang X

INTERCHAR 404

Anlagenbeschreibung
Anhang X

INTERCHAR 404

Anlagenbeschreibung
Anhang X

INTERCHAR 404

Verarbeitung, Applikation; Grundierung; Reaktive Beschichtung; Deckanstrich; 

Konstruktive Hinweise

Anhang 1
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INTERCHAR 404

Verpackung, Transport und Lagerung; Instandhaltung, Instandsetzung; Feuerwiderstand
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Träger, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Träger, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Träger, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Träger, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Träger, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Träger, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Träger, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, offene Profile (H und I Profile)
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, rechteckige Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, rechteckige Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, rechteckige Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, rechteckige Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, rechteckige Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, rechteckige Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, rechteckige Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, runde Hohlprofile
Anhang 1



Seite 31 der Europäischen Technischen Bewertung

ETA-09/0259 vom 18. November 2025

Z246642.25 8.11.06-20/25

INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, runde Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, runde Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, runde Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, runde Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, runde Hohlprofile
Anhang 1
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INTERCHAR 404

Anwendungsbereich - Stützen, runde Hohlprofile
Anhang 1
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