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Zulassungsgegenstand:

2 Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Harter 414" fiir vorgefertigtes Mauerwerk im
Klebeverfahren

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Dieser Bescheid umfasst finf Seiten und eine Anlage.
Der Gegenstand ist erstmals am 09. Oktober 2020 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem  Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Zulassungsgegenstand ist der 2-Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Harter 414" mit
den Eigenschaften gemal den Angaben der Anlage 1.

(2) Der 2-Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Harter 414" ist ein Klebstoff zum Verkleben
von Mauerziegeln.

(3) Der Klebstoff darf zur werksmaBigen Herstellung von vorgefertigtem Mauerwerk
(Mauertafeln) im Klebeverfahren verwendet werden, sofern in den allgemeinen Bauart-
genehmigungen fir Mauerwerk im Klebverfahren entsprechende Bestimmungen hinsichtlich
Planung, Bemessung und Ausfiihrung enthalten sind.

(4) Der Klebstoff wird in einer festgelegten Auftragsmenge auf jede gesetzte Steinlage
vollflachig bis AuRenkante Stein aufgetragen.

(5) Die Verarbeitung erfolgt entsprechend dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Verfahren.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Der 2K-PUR-Klebstoff ist ein niedrigviskoses, schdumendes Zweikomponenten-
Polyurethan mit kurzer Aushartezeit. Er besteht aus den Komponenten ISAPUR 2607 (A) und
einem Harter 414 (B), welche nur von der H.B. Fuller Austria GmbH hergestellt werden dirfen.

(2) Die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Kleberkomponenten bzw. des
Klebstoffes missen der beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Rezeptur und den
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Kennzeichnung

(1) Die Gebinde der Klebstoffkomponenten missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(2) Darliber hinaus sind jedes Gebinde und der Lieferschein mit mindestens folgenden
Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Nummer des Bescheides: Z-17.3-1217

— Hersteller und Herstellwerk

— Chargennummer

— Herstelljahr und -tag

— Verwendbarkeitszeitraum

— Lagerungsbedingungen

(3) Die sich aus anderen Vorschriften (z. B. EWG-Richtlinien/Gefahrstoffverordnung)
ergebenden Kennzeichnungspflichten bleiben unberihrt.

1.17.3-78/25
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23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Klebstoffes mit den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fir die Erteilung
des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich der dabei
durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

(2) Die Ul?_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(3) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(4) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die Priifungen entsprechend den
Angaben der Anlage 1 einschlie3en. Zusatzlich gilt der beim Deutschen Institut fur Bautechnik
und der fremduberwachenden Stelle hinterlegte Priuf- und Uberwachungsplan.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prifung,

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

Z195290.25 1.17.3-78/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-17.3-1217

233 Fremdiiberwachung

Institut
far
Bautechnik

Seite 5 von 5 | 13. Oktober 2025

(1) In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tUberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduiberwachung ist eine Erstprifung durchzuflihren, sind die
Prifungen entsprechend den Angaben der Anlage 1 durchzuflihren und kénnen auch Proben
fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf

Verlangen vorzulegen.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

DIN ISO 1652:2013-02

DIN EN 1767:1999-09

DIN EN ISO 2811-1:2023-04

DIN EN ISO 9514:2019-10

DIN EN ISO 11909:2025-02

DIN 53019-1:2008-09

DIN EN ISO 13885-1:2021-11

Bettina Hemme
Referatsleiterin

Z195290.25

Kautschuk-Latex - Bestimmung der Viskositat nach dem Brookfield-
Verfahren (ISO 1652:2011)

Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken - Prifverfahren — Infrarotanalyse
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Dichte - Teil 1: Pyknometer-
Verfahren (ISO 2811-1:2023);

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Verarbeitungszeit von
Mehrkomponenten-Beschichtungssystemen -  Vorbereitung  und
Konditionierung von Proben und Anleitung fir die Prifung
(1SO 9514:2019)

Bindemittel fir Beschichtungsstoffe - Polyisocyanatharze -
Allgemeine Prifverfahren (ISO 11909:2025)

Viskosimetrie - Messung von Viskositdten und Flielfkurven mit
Rotationsviskosimetern

Gelpermeationschromatographie (GPC) - Teil 1:  Tetrahydrofuran
(THF) als Elutionsmittel (ISO 13855-1:2020)

Beglaubigt
Zander

1.17.3-78/25
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Prifung Prifnorm bzw WPK EP FU Wert/Toleranz
-vorschrift 2x
jahrlich
1. Klebstoff-Komponenten: (A): ISA PUR 2607 / (B): Harter 414
1.1 Zusammensetzung Uberpriifung der Je Hinterlegte
Ausgangsstoffe Produktions Zusammensetzung
und Maschinen- -tag ) i
einstellungen
1.2 Aussehen visuell kein Hinweis auf
(A) Je Charge Veranderung
X X )
gelblich
(B) Je Charge X X braune, klare Flissigkeit
1.3 IR-Spektren (A und B) | DIN EN 1767 - X X hinterlegte Spektren
1.4 Isocyanatgehalt (B) DIN EN ISO Je Charge Hinterlegte Angaben
X X
11909
1.5a | 'H-NMR-Spektrum (A), | '"H-NMR- - hinterlegtes Spektrum, kein
Verhaltnis Polyethylen- | Spektrometrie X X Hinweis auf Veranderung
zu Polypropylenoxid bez. EP
1.5b | 'H-NMR-Spektrum (B), | "H-NMR- - hinterlegtes Spektrum, kein
mittlere Funktionalitat Spektrometrie X X Hinweis auf Veranderung
bez. EP
1.6a | GPC-Elugramm (A) DIN EN ISO - hinterlegtes Elugramm,
13885-1 X X kein Hinweis auf
Veranderung bez. EP
1.6b | GPC-Elugramm (B), DIN EN ISO - hinterlegtes Elugramm,
Anteil von 2K-MDI 13885-1 X X kein Hinweis auf
Veranderung bez. EP
1.7 Wassergehalt (A) KF-Titration - X X < 0,9 Gew.-%
1.8 Dichte (A und B) DIN EN ISO Je Charge X X (A):1,00+0,1
28111 - X X (B): 1,234 + 0,1
1.9 Kinematische DIN 53019 - X X (A): 625 + 75 mPa-s
Viskositat bei 25°C - X X (B): 265 + 40 mPa-s
(A und B)
2.0 Viskositat nach DIN I1SO 1652, Je Charge - - (A): 880 + 100 mPa-s
Brookfield bei 20°C Spindel 3, 50 rom | Je Charge - - (B): 280+ 40 mPa‘s
2. Angemischter Klebstoff
Verarbeitungszeit:
21 - Startzeit bei 23°C gem. hinterlegtem | Je Charge X X 73 +7 sec
2.2 - Steigzeit bei 23°C Prifverfahren Je Charge X X 240 + 20 sec
3. Ausgeharteter Klebstoff
3.1 IR-Spektrum DIN EN 1767 - X X hinterlegtes Spektrum
3.2 Verbundfestigkeit an gem. hinterlegtem | Je Charge X X kein vorzeitiges
Betongrundkdrpern Prufverfahren Verbundversagen,
Hochstkrafte ermitteln

1) Die Priifungen erfolgen entsprechend dem beim DIBt hinterlegten Kontrollplan.

2 Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Harter 414" fir vorgefertigtes Mauerwerk im
Klebeverfahren

Eigenschaften und Kontrollplane der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der
Fremduberwachung (FU) und der Erstprifung (EP)

Anlage 1

Z2222833.25
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