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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Regelungsgegenstand sind Bestimmungen fir die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von
Beplankungen und Deckenbekleidungen aus groRformatigen, ebenen Faserzementtafeln
"HP Structure" nach DIN EN 12467 mit einer Dicke von 9 mm und 12 mm und zugehdriger
Befestigungsmittel.

1.2 Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich ist wie folgt spezifiziert:

- aussteifende Beplankungen von Holzbauteilen nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA

- beidseitige Beplankung von Verbundsystemen im Rahmen der Stahlprofil-Leichtbauweise
nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA sowie nach
DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA unter Bericksichtigung von
DIN EN 1993-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-3/NA und DIN EN 1993-1-5 in
Verbindung mit DIN EN 1993-1-5/NA

- Deckenbekleidungen® im Innenbereich und im Auf3enbereich in der Nutzungsklasse 3 ohne
direkte Bewitterung nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1 1/NA auf
Holz- und Metall-Unterkonstruktionen

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Allgemeines

Die Beplankungen und Deckenbekleidungen sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen zu planen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Klassifizierung zum Brandverhalten ergibt sich aus der Leistungserklarung und den
Klassifizierungsberichten oder einer Europaischen Technischen Bewertung (ETA). Die
Zuordnung der Klassifizierung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen ergibt sich aus den
Technischen Baubestimmungen.

Bei der Planung sind neben den Technischen Baubestimmungen und den Bestimmungen
dieses Bescheides auch die Angaben zum Anwendungsbereich (Geltungsbereich) der
Klassifizierung gemal Klassifizierungsbericht zu beachten.

Erganzend sind die Angaben zur Bemessung nach Abschnitt 2.2 und zur Ausfiihrung nach
Abschnitt 2.3 in der Planung zu berlcksichtigen.

Die Befestigung der Faserzementtafeln als aussteifende Beplankung von Holzbauteilen darf
nur auf Vollholz oder Brettschichtholz erfolgen.

Die Befestigung der Faserzementtafeln erfolgt auf Stahlleichtbauprofile "Edificio" C 97-50-15
oder C 147-50-15 oder C 97-50-20 oder C 147-50-20 der Firma Protektorwerk Florenz Maisch
GmbH & Co. KG.

Bei Verwendung der Stahlleichtbauprofile "Edificio" C 97-50-20 oder C 147-50-20 darf eine
Steifigkeitserhohung im Standard- und im Randbereich gemafl Abschnitt 2.2.3.7.3
bertcksichtigt werden.

Far die Stahlleichtbauprofile "Edificio" C 97-50-15 oder C 147-50-15 ist eine Berucksichtigung
der Steifigkeitserhéhung im Standard- und im Randbereich gemaR Abschnitt 2.2.3.7.3 nicht
zulassig.

Die Faserzementtafeln dirfen dort eingesetzt werden, wo die Verwendung von
Holzwerkstoffen in den Feuchtebestandigkeitsbereichen Trocken- und Feuchtbereich nach
DIN 68800-2, Abschnitt 10 erlaubt ist. Dies entspricht den Nutzungsklassen 1 und 2 nach
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA.

1 Deckenbekleidungen mit einer Eigenlast bis 0,5 kN/m?.

Z112577.25 1.31.4-1/25
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Die Faserzementtafeln dirfen nur in Bereichen der Gebrauchsklasse GK 0 nach DIN 68800-1
und nach DIN 68800-2 eingesetzt werden, um eine unzutrdgliche Befeuchtung
auszuschlielRen.

Die Beplankungen und Deckenbekleidungen dirfen nur fur statische und quasi-statische
Einwirkungen gemaR DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA. verwendet
werden.

Bewitterte Auflenwande, die mit den Faserzementtafeln als duBere Beplankung hergestellt
werden, mussen mit einem dauerhaft wirksamen Witterungsschutz (z. B. Unterputz mit einer
Farbbeschichtung oder Putzsystem bestehend aus Unter- und Oberputz) versehen werden,
der nicht Bestandteil dieser allgemeinen Bauartgenehmgung ist.

Bei Anwendung der Faserzementtafeln als Verbundsystem im Rahmen der Stahlprofil-
Leichtbauweise ist ein dauerhafter Warme- und Witterungsschutz vorzusehen. Mit Hilfe des
wirksamen Warme- und Witterungsschutzes ist sicherzustellen und nachzuweisen, dass die
klimatischen Bedingungen der Nutzungsklasse 1 nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA eingehalten werden.

Geeignet als Witterungsschutz ist z. B. ein Warmedammverbundsystem (WDVS) mit einer
ETA nach EAD 040083-00-0404 oder mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung /
allgemeinen Bauartgenehmigung fir diese Anwendung oder ein dauerhaft wirksamer
Witterungsschutz nach DIN 68800-2 in Verbindung mit DIN 68800-1.

Als Witterungsschutz kann ebenso eine vorgehangte hinterliiftete Fassade (VHF) nach
DIN 18516-1 dienen. Bei VHF mit offenen Fugen sind Tafelstof3e im auRenliegenden Bereich
durch geeignete MaRnahmen (z. B. Abkleben) zu schitzen.

21.2 Bauprodukte
2.1.2.1 Faserzementtafeln

Die Faserzementtafeln "HP Structure” missen den in Anlage 1 zusammengestellten
mindestens erforderlichen Produktleistungen entsprechen.

Die entsprechenden Produktleistungen sind der Leistungserklarung nach EU-BauPVO und
der zugehorigen Technischen Dokumentation zu enthehmen.

2.1.2.2 Befestigungsmittel

2.1.2.2.1 Die Faserzementtafeln dirfen als mittragende und aussteifende Beplankung von
Holzbauteilen gemaf Abschnitt 1.2 auf Vollholz oder Brettschichtholz mit

1. Na&geln und Sondernageln nach DIN 1052-10 oder nach DIN EN 14592 in Verbindung mit
DIN V 20000-6 mit einem Durchmesser d = 2,2 mm bis 2,8 mm aus nichtrostendem Stahl
oder aus feuerverzinktem Stahl

2. Sondernageln nach DIN 1052-10 oder nach DINEN 14592 in Verbindung mit
DIN V 20000-6 mit einem Durchmesser d = 2,2 mm bis 2,8 mm aus nichtrostendem Stahl
oder aus feuerverzinktem Stahl

3. Klammern nach DIN 1052-10 oder nach DIN EN 14592 in Verbindung mit DIN V 20000-6
oder mit einer Europaischen Technischen Bewertung oder mit einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mit einem Drahtdurchmesser d=1,8mm aus
nichtrostendem Stahl oder aus feuerverzinktem Stahl

4. Haubold-Klammern 1,53/1,80 /2,00 x 50 mm nach ETA-16/0535 aus nichtrostendem
Stahl, siehe Anlage 2, Blatt 1

5. Holzschrauben nach DIN EN 14592 in Verbindung mit DIN V 20000-6 oder mit einer
Europaischen Technischen Bewertung oder mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mit einem Nenndurchmesser d = 3,8 mm bis 4,0 mm aus nichtrostendem Stahl
oder aus feuerverzinktem Stahl

6. Holzschraube Wirth Assy Plus A2 4,0 x 50 mm K8 nach ETA-11/0190 mit Bohrspitze aus
nichtrostendem Stahl, siehe Anlage 2, Blatt 2

befestigt werden.

Z112577.25 1.31.4-1/25
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2.1.2.2.2 Die Faserzementtafeln dirfen auf Stahlleichtbau-Profilen "Edificio" C 97-50-15 oder

C 147-50-15 oder C 97-50-20 oder C 147-50-20 der Firma Protektorwerk Florenz Maisch

GmbH & Co. KG im Verbundsystem gemaf Abschnitt 1.2.1 mit

1. ITW Ballistiknageln @ 2,8 mm mit einem Durchmesser d = 2,8 mm nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung Z-14.4-453 gemal} Anlage 2, Blatt 3

2. ITW Ballistiknageln @ 2,2 mm mit einem Durchmesser d = 2,2 mm nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung Z-14.4-453 gemaR Anlage 2, Blatt 4

befestigt werden.

2.1.2.2.3 Die Faserzementtafeln diirfen als Deckenbekleidung gemaf Abschnitt 1.2.1

auf Holz-Unterkonstruktionen im AufRenbereich mit

1. Holzschraube Wurth Assy Plus A2 4,0 x 50 mm K8 nach ETA-11/0190 mit Bohrspitze aus
nichtrostendem Stahl, siehe Anlage 2, Blatt 2

2. Profilierter Nagel Paslode NailScrew® 2,8/3,2 A2 TX15 nach DIN EN 14592in Verbindung
mit DIN 20000-6 mit einem Nenndurchmesser d = 2,8 mm aus nichtrostendem Stahl
gemal Anlage 2, Blatt 5

auf dinnwandigen Metallprofilen nach DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195 im AufRen- und

Innenbereich mit

3. Faserzementschraube SP2 mit Nagelspitze 3,9 x L mm aus Stahl nach Z-31.4-225, siehe
Anlage 2, Blatt 6

4. Faserzementschraube DP2 mit Bohrspitze 4,2 x 30 mm aus Stahl nach Z-31.4-225, siehe
Anlage 2, Blatt 7

befestigt werden.

2.2 Bemessung

2.21 Allgemeines
Die Beplankungen und Deckenbekleidungen sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen zu bemessen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

222 Bauphysikalische Angaben

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Faserzementtafeln "HP
Structure” nach DIN EN ISO 6946 gilt der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A =0,30 W/(m -K).

Fir den rechnerischen Nachweis eines moglichen Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3 gilt
folgender Rechenwert fiir die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl u = 66/30 (trocken /
feucht).

Fir die Langenanderung in Tafelebene durch Zu- und Abnahme der Umgebungsfeuchte
(Quellen/Schwinden) ist im Bereich zwischen 30 % und 95 % relativer Luftfeuchte folgender
Wert zugrunde zu legen:

8,1 x 10 mm/m je % relativer Luftfeuchte.

Fir die Langenanderung in Tafelebene durch Zu- und Abnahme der Umgebungstemperatur
betragt der Warmeausdehnungskoeffizient a = 5,1 x 10 mm/(m -K).

223 Mittragende und aussteifende Beplankung von Holzbauteilen und Stahlprofilverbund-
bauteilen

2.2.3.1 Aligemeines

Fir die Bemessung von Holzbauteilen mit Beplankungen aus Faserzementtafeln
"HP Structure" gilt DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA unter Beachtung
von DIN 68800-2, sofern in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nichts anderes bestimmt
ist.

Die Faserzementschraube SP (Nagelspitze) und Faserzementschraube DP (Bohrspitze) dirfen im AuRenbereich
verwendet werden, wenn nach dem Einbau der Bereich des Schraubenkopfes so abgedichtet wird, dass der
Schraubenkopf allseitig dauerhaft vor Feuchtigkeit geschutzt ist.

Z112577.25 1.31.4-1/25
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2.2.3.2 Festigkeiten und Steifigkeiten

Fir die Bemessung gelten die in Tabelle 1 aufgefiihrten Werte der Festigkeiten und
Steifigkeiten sowie der Rohdichte der Faserzementtafeln "HP Structure".

Z112577.25

Tabelle 1: Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte sowie die Rohdichte
Faserzementtafel "HP Structure”
Art der Beanspruchung Nenndicke
9 mmund 12 mm
Festigkeitskennwerte in N/mm?
Tafelbeanspruchung
. fm,90,k 8!1
Biegung
Jmok 13,3
Druck fex 36,1
Scheibenbeanspruchung
. * fm,90.k 811
Biegung
Jmok 13,3
4,0
Zug ft,90,k
Jeox 6,0
Druck Jeo0k 17,1
Jeox
Schub Jusox 4,4
Juox
Steifigkeitskennwert in N/mm?
Plattenbeanspruchung
. Em,90,mean 6700
E-Modul Biegung*
Em,O,mean 7700
E-Modul Druck Emean 230
Schubmodul G0 mean 3.900
Scheibenbeanspruchung
. Em,90,mean 3 1 00
E-Modul Biegung
Em,O,mean 3600
Ec,‘)O,mean
E-Modul Zug 9.000
E"c,O,mean
E‘C,‘)O,mean
E-Modul Druck 9.000
E;:,O,mean
Gc,90,mean
Schubmodul 3.100
Gc,O,mean
Rohdichte in kg/m?
Rohdichte Pmean 1.200
90: Biegeachse rechtwinklig zur Herstellrichtung
0: Biegeachse parallel zur Herstellrichtung
*  Prifung der Biegefestigkeit bzw. Biegeelastizitatsmodul erfolgte an 20 °C/65 % r.F. gelagerten
Proben mit den Abmessungen ((40 x t + 100 mm) - 400 mm) nach DIN EN 310.

far

die
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2.2.3.3 Modifikationsbeiwert ko4

In Tabelle 2 sind die Rechenwerte fiir den Modifikationsbeiwert k,,,q der Faserzementtafeln
"HP Structure" aufgelistet.

Tabelle 2: Modifikationsbeiwert k.4 flr die Faserzementtafel "HP Structure"

Klasse der Nutzungsklasse 1 Nutzungsklasse 2 Nutzungsklasse 3
Lasteinwirkungsdauer

standig 0,30 0,20 -

lang 0,45 0,30 -

mittel 0,65 0,45 -

kurz 0,85 0,60 0,60

sehr kurz 1,10 0,90 0,801

1) Gilt nur ohne direkte Bewitterung der Faserzementtafel.

2.2.3.4 Verformungsbeiwert kg

Als Rechenwerte fir den Verformungsbeiwert k. fiir die Faserzementtafeln "HP Structure"
gelten die Werte nach Tabelle 3.

Tabelle 3:  Verformungsbeiwert kg fiir die Faserzementtafel "HP Structure

Nutzungsklasse 1 | Nutzungsklasse 2 | Nutzungsklasse 3
3,0 4,0 -

2.2.3.5 Tragfahigkeit und Verformungen der Verbindungen
2.2.3.5.1 Allgemeines

Als Teilsicherheitsbeiwert fiir den Baustoff ist y,, = 1,3 anzunehmen.
2.2.3.5.2 Lochleibungsfestigkeit

Der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit f, darf im Bereich der abgeflachten
Kante wie folgt angenommen werden:

ok =107 - d-13 (N/mm?)
mit:

d : Nenndurchmesser des Verbindungsmittels in mm (Bei Schrauben der Kerndurch-
messer)

Um die hdhere Lochleibungsfestigkeit von Verbindungsmitteln nach 2.1.2.2.1 im ungestdrten
Tafelbereich abzubilden, darf fir die mit der Bemessungsgleichung berechneten Festigkeiten
frux ein Erhéhungsfaktor oy, von 1,9 angesetzt werden. Fir Ballistiknagel nach 2.1.2.2.2 darf
ein Erhohungsfaktor a;, von 1,4 angesetzt werden. Als ungestorter Tafelbereich gilt der Tafel-
bereich mit Nenndicke und mit Mindestrandabstand zur abgeflachten Kante gemanR
Abschnitt 2.3.3.2.

Bei den Verbindungsmitteln "ITW Ballistiknagel @ 2,2 mm" und "ITW Ballistiknagel @ 2,8 mm"
nach Abschnitt 2.1.2.2.2 sind die Anforderungen aus der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-14.4-453 zu berlcksichtigen. Abweichend
von Abschnitt 3.3.1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-453 darf der
charakteristische Wert der Tragféhigkeit F,rc pro Scherfuge nach DIN EN 1995-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, Gleichung (8.10) ermittelt werden.

Z112577.25 1.31.4-1/25
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2.2.3.5.3 Kopfdurchzug und Auszug

Als charakteristischer Wert des Kopfdurchziehparameters fi..qx der Verbindungsmittel nach
Abschnitt 2.1.2.2.1 fiir aussteifende Beplankungen von Holzbauteilen darf mit 10,5 N/mm?
gerechnet werden.

Als charakteristischer Wert des Kopfdurchziehparameters f;..qx flr die Ballistikndgel nach
Abschnitt 2.1.2.2.2 darf mit 14,0 N/mm? gerechnet werden.

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters f. . der Verbindungsmittel nach
Abschnitt 2.1.2.2.1 fur aussteifende Beplankungen von Holzbauteilen ist nach
DIN EN 1995-1-1 in  Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA in Abhangigkeit des
Verbindungsmittels zu bestimmen.

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters f., fir die Ballistknagel nach
Abschnitt 2.1.2.2.2 ist nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA
Gleichung (8.23b) zu bestimmen.

Als charakteristischer Wert des Ausziehwiderstands F, g (Kopfdurchzug und Auszug) der
Wirth Assy Plus A2 Schraube nach Anlage 2, Blatt 2, mit einem Nenndurchmesser
d = 4,0 mm darf mit 475 N gerechnet werden.

2.2.3.5.4 Rechenwerte des Verschiebungsmoduls K,

Fir Verbindungen mittels stiftférmiger Verbindungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.2.1 und
2.1.2.2.2 kann der Verschiebungsmodul K., in N/mm je Scherfuge und Verbindungsmittel
nach DIN EN 1995-1-1in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, Tabelle 7.1, ermittelt werden.

2.2.3.5.5 Kombinierte Beanspruchung von Nageln
Bei Verbindungen, die durch eine Kombination aus Lasten in Richtung der Nagelachse (Faxkq)
und rechtwinklig zur Nagelachse (F, gq) beansprucht werden, muss folgende Bedingung erfllt
sein:
Fir glattschaftige Nagel:

l:"ax,Ed l:v,Ed

<1

Fax,Rd FV,Rd

Far Nagel mit anderem als glatten Schaft:
2

(Fax,Ed)2 + (Fv,Ed) <1
Fax,Rd FV,Rd -

mit:

F.xra Und Fy pa: Bemessungswert der Tragféhigkeiten der Verbindungen unter Lasten in
Richtung der Nagelachse bzw. rechtwinklig zur Nagelachse.
2.2.3.6 Tragfahigkeiten und Verformungen der Wandscheibe
2.2.3.6.1 Langenbezogene Schubfestigkeit

Der Bemessungswert der langenbezogenen Schubfestigkeit 1,04 der Wandscheibe unter
Berlicksichtigung der Tragfahigkeit der Verbindung und der Platten sowie des Beulens ist wie
folgt zu ermitteln:

ky1 - Fv,Rd/S
fv,O,dzmin kvl ' ka 'ft,d v
ky1 © ki 'fv,d - 35 - t%/br
mit:
F,ra= Bemessungswert der Tragféhigkeit eines Verbindungsmittels auf Abscheren,
Abstand der Verbindungsmittel untereinander,

S

k,1 = Beiwert zur Berlicksichtigung der Anordnung und Verbindungsart der Tafeln mit
k,1 =1,0 bei allseitig schubsteif verbundenen Plattenrandern und k,, = 0,66 bei
Ausfiihrung mit freien Plattenrandern quer zu den Rippen,

Z112577.25 1.31.4-1/25
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k., = Beiwert zur Beriicksichtigung von zusatzlichen Beanspruchungen der Beplankung
nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA mit k,, = 0,33 bei
einseitiger und mit k,, = 0,5 bei beidseitiger Beplankung,

fta = Bemessungswert der Zugfestigkeit der Tafeln,
ti = Nenndicke der Tafeln,
fva = Bemessungswert der Schubfestigkeit der Tafeln,

b, = Abstand der Rippen.

Die Erhéhung der charakteristischen Tragfahigkeit F,rx mit dem Faktor 1,2 nach
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA darf fir den Nachweis der
Scheibenbeanspruchung der Holztafeln nicht in Ansatz gebracht werden.

2.2.3.6.2 Imperfektionen

Auswirkungen von Imperfektionen auf aussteifende Wande in Form einer Schragstellung
durfen bei den Nachweisen der Tragfahigkeit von Wandtafeln unberiicksichtigt bleiben, wenn
die Bedingungen nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, 9.2.4.2,
eingehalten sind und das Verhaltnis

g-x / Qxx Kleiner oder gleich 15 ist.

mit;

Qxx = horizontal, rechtwinklig zur Kopfrippe der auszusteifenden Wanden wirkenden
Linienlast infolge Windbeanspruchung in kN/m

q.x = standige vertikale auf die Kopfrippe einwirkende Linienlast der auszusteifenden
Wande in kN/m

Unter Beachtung dieser Bestimmung darf auf den Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA verzichtet werden.

Eine ausreichende Aussteifung druckbeanspruchter Rippen in Plattenebene durch die
Faserzementtafeln unter Beachtung von DINEN 1995-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA, 9.2.4.1, darf angenommen werden.

Plattenartige Beanspruchungen rechtwinklig zur Tafelebene sind nachzuweisen.

2.2.3.7 Tragfahigkeit und Verformungen der mit der Faserzementtafel "HP Structure" beplankten Tafel
bei Plattenbeanspruchung

2.2.3.7.1 Verformungsbegrenzung bei Beplankungen von Holzbauteilen

Auf einen genaueren Nachweis der Tafeldurchbiegung bzw. horizontalen Verformung kann
verzichtet werden, wenn die Konstruktionsbedingungen nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1995-1-1/NA eingehalten werden.

2.2.3.7.2 Verformungsbegrenzung bei Beplankungen von Verbundsystemen im Stahlprofil-Leichtbau
Die Tafeldurchbiegung bzw. horizontale Verformung zum Zeitpunkt t = 0 ist bei kombinierter
Normalkraft- und Biegebeanspruchung auf Gebrauchslastniveau auf den Wert
L
400
zu begrenzen.

Bei reiner Biegebeanspruchung gelten die Angaben aus DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA, Tabelle 7.2.
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2.2.3.7.3 Nachweis der Verformungen bei Beplankungen von Verbundsystemen im Stahlprofil-
Leichtbau mit Ballistiknageln

Die Berucksichtigung der Verbundwirkung in Form einer vergréRerten Biegesteifigkeit darf fur
den Nachweis der Verformungen berucksichtigt werden.

Die Verbundwirkung zwischen der Faserzementtafel "HP Structure” und den
Stahlleichtprofilen  "Edificio" darf nur fur Nachweise im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit bei nicht dauernd auftretenden Beanspruchungen, wie zum Beispiel
Windbeanspruchungen, berlcksichtigt werden.

Fir Dauerlastbeanspruchungen, wie zum Beispiel infolge einer Lastexzentrizitat aus
Fassadenkonstruktionen, die auf die aulere Beplankung des Verbundquerschnittes
aufgebracht werden, sind auch die Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
alleine unter Ansatz der Steifigkeit der Stahlprofile zu fiihren.

Fir den Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit darf die Verbundtragwirkung generell
nicht angesetzt werden.

In diesem Fall gelten die folgenden Konstruktionsregeln:

- Die Stahlleichtbauprofile "Edificio" sind immer beidseitig zu beplanken. Die Lange der
Verbundtrager betragt maximal L < 4000 mm.

- Bei Langen > 3000 mm ist ein Quersto3 anzuordnen, der mit den verwendeten Profilen
hinterlegt ist. Der Abstand des QuerstoRes vom Auflager betragt x = L — 3000 mm.

- BeiLangen L <3000 mm darf kein Querstofd angeordnet werden.

Die Berechnung der effektiven Biegesteifigkeit El. erfolgt mittels des y-Verfahrens gemaf
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA unter Berlcksichtigung der
Anforderungen aus DINEN 1993-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-3/NA und
DIN EN 1993-1-5 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-5/NA.

Es ist zusatzlich sicherzustellen, dass die Beanspruchung eines Verbindungsmittels pro
Scherfuge im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nicht gréRer als 60 % der
charakteristischen Tragfahigkeit eines Verbindungsmittels pro Scherfuge gemaf
Abschnitt 2.2.3.5 ist. Dies entspricht einem Wert von 0,6 - 960 N = 576 N.

Als Hilfsmittel zur Ermittlung der Beanspruchung eines Verbindungsmittels im Grenzzustand
der Gebrauchstauglichkeit dient die Tabelle 4. Darin ist die auf eine charakteristische Windlast
von 1 kN/m? normierte Verbindungsmittelbeanspruchung je Scherfuge im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit abhangig von der Stiitzweite und dem Verbindungsmittelabstand

angegeben.
Tabelle 4: Verbindungsmittelbeanspruchung in [N] im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit bei wy = 1 [KN/m?]
Verbindungs- Stitzweite
mittelabstand 4000 3500 3000 2500
mm mm
50 264,54 225,96 186,83 147,077
100 490,06 410,27 329,72 248,99
150 684,60 563,48 442,52 323,75
200 854,13 692,84 533,85 381,02
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Tabelle 5: Charakteristische Windlasten wy gemaR DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA [kN/m?]

Windzone Charakteristische Windlast wy [KN/m?]

Hoéhe iber Gelandeoberflache [m]
: 2 | 5 | 10 | 20 | s | 100 | 150 | 200
Binnenland

I 0,48 0,48 0,54 0,70 1,00 1,17 1,29 1,38

Il 0,59 0,59 0,66 0,86 1,21 1,42 1,57 1,68

1 0,71 0,71 0,80 1,03 1,45 1,72 1,89 2,03

v 0,84 0,84 0,95 1,23 1,73 2,04 2,25 2,41

Kistengebiete sowie Inseln der Ostsee

I 0,58 0,61 0,74 0,89 1,130 1,29 1,39 1,47

Il 0,70 0,74 0,90 1,08 1,38 1,57 1,70 1,79

I 0,85 0,90 1,08 1,30 1,66 1,89 2,04 2,16

v 1,01 1,07 1,29 1,55 1,98 2,26 2,44 2,57

Tabelle 5 liefert fur verschiedene Windzonen und Gebaudekategorien die charakteristischen
Windlasten abhangig von der Gebaudehdhe gemafll DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA. Die AuRendruckbeiwerte sind abhangig von der Lage des
Verbundelements an der Wand entsprechend DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-1/NA bei der Ermittlung der Windbeanspruchung zu bericksichtigen.

Durch Multiplikation der ermittelten Windbeanspruchung mit dem abhangig von der Stitzweite
und dem Verbindungsmittelabstand zutreffendem Wert aus Tabelle 4 erhalt man die
tatsachliche Beanspruchung des Verbindungsmittels je Scherfuge im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit.

Die Groltwerte der wirksamen Beplankungsbreiten unter Berlicksichtigung des Einflusses der
Schubverformung und des Ausbeulens sind fur Nachweise gemafl DIN EN 1995-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6: GroRtwerte der wirksamen Beplankungsbreiten unter
Berlcksichtigung des Einflusses der Schubverformung und
des Ausbeulens fiir Nachweise gemall DIN EN 1995-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA

Beplankung Schubverformung Ausbeulen
"HP Structure" 0,2 -1 30 - h¢

Die Beplankung aus Faserzementtafeln "HP Structure” darf bei der Berechnung der effektiven
Biegesteifigkeit El.gs.. nur fur die druckbeanspruchten Bereiche des Verbundquerschnitts
bertcksichtigt werden.

Zur Berucksichtigung des Querstofes bei Langen > 3000 mm ist die berechnete effektive
Biegesteifigkeit Els.r abzumindern.

El =E Ieff,ser ca
mit:
_ (1,0furL <3000 mm
@ =10,9 fiir3000 mm < L <4000 mm
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In den Bildern 1 bis 4 sind fiir den Standardbereich (symmetrischer T-Querschnitt, bestehend aus
einem Stahlprofil und der Faserzementtafel "HP Structure" im Druckbereich) und den Randbereich
(unsymmetrischer Querschnitt bestehend aus einem Stahlprofil und der Faserzementtafel "HP
Structure” im Druckbereich) und den Stahlleichtprofilen "Edificio" C 97-50-20 oder C 147-50-20
nach Abschnitt 2.3.4.3 und Anlage 3, Blatt 2 die Verhaltnisse zwischen El ., und der Steifigkeit

des reinen Stahlprofils bei Beanspruchung durch reine Biegung zum Zeitpunkt t=0 in
Abhangigkeit der Lange und des Verbindungsmittelabstands angegeben.

Die Bilder 1 bis 4 durfen nicht fiir die Stahlleichtbauprofile "Edificio" C 97-50-15 und C 147-50-15

angewendet werden.
1 C 97-50-20, Standardbereich
15)
L
£ 4]
j)]
c
=
£
[h]
213}
2
i
5121 e ——
o Nagelabstand
@ — s=50mm
11} il ]
— s=100mm
; 3 — s=150mm
1.0 L i i ] I
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Bild 1:

Bild 2:

Z112577.25

Laenge in [m]

Steifigkeitserhdhung fir das Profil C 97-50-20; Standardbereich

16 C 97-50-20, Randbereich
: : Nagelabstand
L5 — s5=30mm
= | — s=100mm []

i — s=150mm
£ 14} ;
j=] 1
c i
= H
ey
(4] 5
213}
& :
2 :
B ;
Sl2|
-"§ :
73] :

1.1t

1.0 i i i i

20 2.5 3.0 3.5 4.0
Laenge in [m]

Steifigkeitserhdhung fur das Profil C 97-50-20; Randbereich
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C 147-50-20, Standardbereich

1.6 — ,
Nagelabstand
15 — 5=50mm
i — s5=100mm ||
iy — s=150mm
£ 14} '
()]
c
=
=
D
g13p
D
&
D
512t
':q_}
73]
111
1.0 i i i i
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Laenge in [m]

Bild 3:  Steifigkeitserhdhung fur das Profil C 147-50-20; Standardbereich

16 C 147-50-20, Randbereich
: : Nagelabstand
L5 — s5=30mm
= | — s=100mm |]
1, — s=150mm
£ 14} : :
j=]
(=
=
ey
(4]
213}
&
hul
B
512}
@
73]
1.1t
1.0 i i i i
20 2.5 3.0 3.5 4.0
Laenge in [m]

Bild4: Steifigkeitserhdohung fur das Profil C 147-50-20; Randbereich

2.2.3.7.4 Nachweis der Tragfahigkeit von Beplankungen mit der Stahlprofil-Leichtbauweise

Z112577.25

Die Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit sind fir die Langsrichtung des
Verbundtragers (Spannrichtung der Stahlprofile) ohne Berlcksichtigung der Verbundwirkung
nach DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA unter Berlcksichtigung der
Anforderungen nach von DIN EN 1993-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-3/NA und
DIN EN 1993-1-5 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-5/NA zu fihren.

Die Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit sind flr die Querrichtung nach
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA zu fihren.
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224 Deckenbekleidungen
2241 Allgemeines

Haarrisse an den Stofen der Faserzementtafeln sind nicht auszuschliel3en; sie sind flr die
Standsicherheit unbedenklich.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sind fur jeden
Einzelfall nachzuweisen.

Der Nachweis der Tragfahigkeit und der Gebrauchstauglichkeit der Deckenbekleidung ist
unter Berlcksichtigung der Tragwiderstande der Befestigungsmittel (vgl. Tabelle 8) fur jeden
Einzelfall zu erbringen.

Es ist ein geeignetes Bemessungsverfahren abhangig vom Typ der Unterkonstruktion
anzuwenden. Dabei sind die Formanderungen gemaf Abschnitt 2.2.4.2 zu bertcksichtigen.
Bei der Verwendung der Faserzementtafeln als Deckenbekleidung ist als
Teilsicherheitsbeiwert fur den Baustoff v, = 2,2 anzunehmen.

2.2.4.2 Formanderungen

Die ggf. auftretenden Formanderungen dirfen das Unterdeckensystem in seiner Funktion
nicht beeintrachtigen. Die Formanderungen sind objektspezifisch zu ermitteln. Dabei sind
folgende Formanderungen zu bertcksichtigen:

e Formanderungen der Deckenbekleidung und der Unterkonstruktion aus Temperatur- und
Feuchtigkeitseinwirkung. Dabei sind positive und negative Formanderungen (z.B.
Schwinden und Quellen der Deckenbekleidung) sowie Montage- und
Nutzungsbedingungen (Extremwerte) zu unterscheiden.

e Formanderungen der Deckenbekleidung aus Temperatur- und Feuchte-Gradienten Uber
den Plattenquerschnitt.

e Formanderungen der tragenden Bauteile, an denen das Unterdeckensystem befestigt ist
(z. B. Kriechen, planmafRige Bewegungsfugen).

2.2.4.3 Unterkonstruktion
2.2.4.3.1 Metallunterkonstruktion

Der Nachweis der Tragfahigkeit der Metallunterkonstruktion erfolgt nach DIN EN 1993-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA und nach den Normen der Reihe DIN EN 1090.

Es durfen diunnwandige Metallprofile nach DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195 verwendet
werden, wenn deren Eignung (Steifigkeit der Profile, Tragfahigkeit der Verbindungen) im
System (Profile, Verbindungselemente, Abhanger) nach DIN 18168-2 oder DIN EN 13964
nachgewiesen wurde.

Es dirfen nur drucksteife Abhangungen mit einer Mindesttraglast von 0,25 kN je Abhanger
(entspricht der Lastklasse Il nach DIN 18168-2) oder besser verwendet werden. Die
Funktionsprifung nach DIN EN 13964, Anhang G muss von dem gewahlten Abhangesystem
erfillt sein (Prifung der Dauerfestigkeit bei dynamischer Zug- und Druckbelastung wie sie
z. B. aus Wind resultieren kann). Die Stabilitdt der Abhanger unter Druckbelastung ist
objektspezifisch nachzuweisen.

Der Korrosionsschutz bei metallischer Unterkonstruktion ist objektspezifisch gemaR der
Einbausituation zu wahlen. Es gelten die Angaben von DIN 18168-1, Tabelle 2, Zeile 2 oder
Zeile 3, wobei die Schichtdicke der galvanischen Verzinkung mindestens 7 um betragen
muss.

2.2.4.3.2 Holzunterkonstruktion
Der Nachweis der Tragfahigkeit der Holz-Unterkonstruktion erfolgt nach DIN EN 1995-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA.

Es gilt die Nutzungsklasse 2 nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA.
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2.2.4.4 Deckenbekleidung

2245
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Die Deckenbekleidung aus den Faserzementtafeln "HP Structure" wird im Wesentlichen auf
Biegung senkrecht zur Tafelebene belastet, die entsprechenden Werte fur die Bemessung
sind in Tabelle 1 (Abschnitt 2.2.3.2) aufgefihrt.

Ist die Ausrichtung (Langs-/Querrichtung) der Faserzementtafeln gekennzeichnet, so darf bei
Nachweisen in Langsrichtung der Faserzementtafeln (Biegeachse parallel zur Langsrichtung)
fr den Tragwiderstand der Wert f;, o = 13,3 N/mm? in Rechnung gestellt werden.

Befestigung der Deckenbekleidung

Fur die Befestigung der Faserzementtafeln "HP Structure" auf der Unterkonstruktion durfen
nur die in Abschnitt 2.1.2.2.3 genannten Befestigungsmittel verwendet werden.

Bei der Befestigung der Faserzementtafeln besteht Mischungsverbot bei der Auswahl der
Befestigungsmittel.

Die Befestigungsmittel werden vorwiegend in axialer Richtung belastet.

Bei geneigten Decken oder bei Zwangung werden die Befestigungsmittel zusatzlich auf
Abscheren belastet. Die Faserzementtafel wird zusétzlich durch Lochleibung beansprucht.

In Tabelle 8 sind in Abhangigkeit von der Unterkonstruktion die charakteristischen

Bemessungswerte (5 %-Quantilwert) der Tragwiderstande fir die Befestigungsmittel bei
Verwendung der Faserzementtafeln als Deckenbekleidung angegeben.

Tabelle 8: Bemessungswerte der Tragwiderstdnde fir die Befestigungsmittel bei
Verwendung der Faserzementtafeln als Deckenbekleidung
Unterkonstruktion Befestigungsmittel Zul. Teil- Zentri- Querzug
Randab- | sicherheit scher
stand Material Zug
ar Ym Fzk Fak
- - mm - N N
Wiurth Assy plus A2
(Anlage 2, Blatt 2)
Holz Paslode NailScrew® 2,8/3,2
A2 TX15
(Anlage 2, Blatt 5) 15 2,2 275 275
Metall, Blech Faserzementschraube SP
d=0,6-0,7mm (Anlage 2, Blatt 6)
Metall, Blech Faserzementschraube DP
d=0,8-2,0mm (Anlage 2, Blatt 7)

Ausfiihrung

Anforderungen an die bauausfiihrende Firma

Das Fachpersonal der bauausfiihrenden Firma hat sich tber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie Uber alle fir eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforderlichen
weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die bauausfihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemafl® Anlage 4 und
§§ 16a Abs. 5i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Auf der Baustelle ist eine Eingangskontrolle der zu verwendenden Bauprodukte und deren
Kennzeichnung nach Abschnitt 2.1.2 durchzufiihren.
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233 Montage von Holzbauteilen
2.3.3.1 Allgemeines

Die Beplankungen sind unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen auszufiihren,
sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Ausflhrung von Holzbauteilen mit Faserzementtafeln "HP Structure" ist
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA und DIN 68800-2 zu beachten,
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

2.3.3.2 Befestigungsmittel und Befestigungsmittelabstéande

Die Befestigung der Faserzementtafeln auf Vollholz oder Brettschichtholz darf nur mit den in
Abschnitt 2.1.2.2 aufgeflihrten Befestigungsmitteln erfolgen.

Die Abstande der stiftférmigen Verbindungsmittel vom unbeanspruchten Rand a,. der
Faserzementtafeln missen bei Klammern, Nageln, Rillennageln und Holzschrauben
mindestens 5 x d und bei Verwendung der Wirth Assy Plus A2 Schraube gemafR Anlage 2
Blatt 2, mindestens 15 mm betragen.

Der Abstand der Verbindungsmittel untereinander muss mindestens 50 mm betragen. Die
maximalen Abstdnde der Verbindungsmittel tragender und aussteifender Faserzementtafeln
sind nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA auszufiihren.

Fir nichttragende Bekleidungen betragt der maximale Abstand der Wiirth Assy Plus A2
Schraube gemaf Anlage 2, Blatt 2, a = 300 mm und fiir Nagel und Klammern a = 200 mm.

2.3.3.3 Mindesteinschlag- bzw. -einschraubtiefe der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.2.1

Die Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.2.1 sind mit folgenden Mindesteinschlag- bzw.
einschraubtiefen in Vollholz oder Brettschichtholz einzubringen:

- Mindesteinschlagtiefe toe, = 30 mm fur Nagel

- Mindesteinschlagtiefe toen = 27 mm fir Sondernégel

- Mindesteinschlagtiefe toen = 32 mm fur Klammern

- Mindesteinschlagtiefe toe, = 25 mm fur Haubold-Klammern

- Mindesteinschraubtiefe t,e, = 25 mm fir Holzschrauben und Wirth Assy Plus A-Schraube
2.3.3.4 Verarbeitung

Werden die Faserzementtafeln "HP Structure" auf der Baustelle verarbeitet
(Baustellenfertigung), sind die nachstehenden Bedingungen einzuhalten:

- Bis zum Anbringen der Faserzementtafeln darf sich die Holzfeuchte der Unterkonstruktion
gemal DIN 68800-2 nicht unzutraglich erhéhen (z. B. Schutz vor Niederschlagen oder sehr
hoher Baufeuchte erforderlich).

- Ferner sind die Faserzementtafeln bis zum Anbringen vor unzutrdglicher
Feuchtebeanspruchung, z. B. aus Niederschlagen oder hoher Baufeuchte, zu schitzen
(z. B. allseitiges Abdecken der Faserzementtafeln mit Folie).

- Beschadigte Faserzementtafeln dirfen nicht eingebaut werden. Bei der Montage sichtbar
beschadigte Faserzementtafeln sind auszutauschen.

- Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

234 Montage von Stahlprofil-Verbundbauteilen
2.3.4.1 Allgemeines

Die Beplankungen von Verbundsystemen im Rahmen der Stahlprofil-Leichtbauweise sind
unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen auszufiihren, sofern im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.
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Bei der Ausfihrung von Stahlprofil-Verbundbauteilen unter Verwendung der
Faserzementtafeln "HP Structure" ist DIN EN 1995-1-1 in  Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA sowie DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA unter
Berucksichtigung von DIN EN 1993-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-3/NA und
DIN EN 1993-1-5 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-5/NA zu beachten, soweit im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.

Bei Nutzung der Faserzementtafeln als Verbundsystem sind die Regelungen aus
Abschnitt 2.1.1 und Abschnitt 2.2.3.7.3 einzuhalten.

Die Stahlleichtbau-Profile "Edificio" sind immer beidseitig zu beplanken. Im Randbereich sind
Faserzementtafeln mit halber Herstellungsbreite zulassig.

Um einen umlaufenden Schubfluss zu gewahrleisten, sind an den Enden der Trager U-Profile
als Abschluss anzuordnen.

Der Abstand zwischen 2 Stahlleichtbau-Profilen (AchsmalR) entspricht maximal der halben
Breite der Faserzementtafel und betragt maximal 625 mm.

Die in den Abschnitt 2.1.1 und Abschnitt 2.2.3.7.3 dargelegten Eigenschaften des Systems
sind zu beachten.

2.3.4.2 Befestigungsmittel

Die Befestigung der Faserzementtafel "HP Structure" auf Stahlleichtbau-Profilen "Edificio" im
Verbundsystem gemafy Abschnitt 1.2 und 2.1.1 darf mit Ballistikndgeln mit einem Durchmesser
d=2,2 mm bzw. d = 2,8 mm nach allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-453 gemaf}
Anlage 2, Blatt 3 und Blatt 4 erfolgen.

Im Hinblick auf Rand- und Verbindungsmittelabstande gelten die Angaben aus Abschnitt 2.3.3.2.
Bei der Verwendung der Ballistiknagel ist darauf zu achten, dass die Faserzementtafel
"HP Structure" plan auf dem Stahlprofil aufliegt und kein Luftspalt zwischen den einzelnen
Bauteilen vorhanden ist. Dies kann beispielsweise durch die Nutzung einer Nagelschablone
sichergestellt werden, die das Nachfedern des Profils beim Eindringen der Nagel verhindert
bzw. abmindert.

Nach Herstellung der Verbindung darf kein Spalt zwischen der Faserzementtafel
"HP Structure" und dem Stahlprofil vorliegen.

2.3.4.3 Stahlleichtbau-Profile

Es sind Stahlprofile "Edificio" C 97-50-15 und C 147-50-15 mit einer Blechdicke von 1,5 mm
oder C 97-50-20 und C 147-50-20 mit einer Blechdicke von 2,0 mm der Firma Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG gemal} Anlage 3, Blatt 1 und 2 zu verwenden.

Die Stahlleichtprofile weisen eine Mindest-Dehngrenze Ry, = 320 N/mm? und eine Mindest-
Zugfestigkeit R, = 390 N/mm? auf.

Als Korrosionsschutz der Profile ist mindestens eine Schmelzveredelung Z275 nach
DIN EN 10346 vorzusehen.

2.3.4.4 Verarbeitung

Werden die Faserzementtafeln "HP  Structure" auf der Baustelle verarbeitet
(Baustellenfertigung), sind die nachstehenden Bedingungen einzuhalten:

- Die Faserzementtafeln sind bis zum Anbringen vor unzutraglicher Feuchtebeanspruchung,
z. B. aus Niederschlagen oder hoher Baufeuchte, zu schitzen (z. B. allseitiges Abdecken
der Faserzementtafeln mit Folie).

Beschadigte Faserzementtafeln dirfen nicht eingebaut werden. Bei der Montage sichtbar
beschadigte Faserzementtafeln sind auszutauschen.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Z112577.25 1.31.4-1/25
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2.3.5 Zusatzliche Festlegungen fiir Deckenbekleidung

Die Deckenbekleidung muss unter Berlcksichtigung der Planungsvorgaben (siehe
Abschnitt 2.1.1) ausgeflhrt werden.

Fir die Verwendung als Deckenbekleidung im Aufienbereich sind zusatzlich folgende
Bestimmungen zu bertcksichtigen:

- Die maximal zulassige Flache, die im Bereich von Unterdecken fugenlos ausgefiihrt
werden darf, betragt 100 m? wobei die maximale Kantenlange 15 m nicht tbersteigen darf.

- Der Abstand der Traglattung darf 500 mm nicht Uberschreiten.

- Der maximal zulassige Befestigungsmittelabstand auf den Unterkonstruktionen betragt
300 mm fir folgende Befestigungsmittel:

Holzschraube Wiirth ASSY plus A2 (Anlage 2, Blatt 2)

Profilierter Nagel Paslode NailScrew® 2,8/3,2 A2 TX15 (Anlage 2, Blatt 5)
Faserzementschraube SP (Anlage 2, Blatt 6) und

- Faserzementschraube DP (Anlage 2, Blatt 7).

- Der Abstand der Befestigungsmittel auf der Unterkonstruktion untereinander muss
mindestens 50 mm betragen.

- Die Abhangung erfolgt mit drucksteifen Abhangern (z. B. Noniusabhanger oder
Gewindestangen) mit einer Mindesttraglast von 0,25 kN je Abhanger (entspricht der
Lastklasse Il nach DIN 18168-2).

- Die Sichtseite der Faserzementtafeln (Deckenbekleidung) darf mit einer Farbbeschichtung
versehen sein.

- Sonderlasten (z. B. Lampen) sind in der Regel unabhangig von den Tafeln in den
tragenden Untergrund einzuleiten.

- Horizontallasten aus einer Abhdngung der Deckenbekleidung in einem Neigungswinkel zur
Waagerechten sind bei der Bemessung zu berlcksichtigen.

- Die Deckenbekleidungen ist einlagig auszufihren.

2.3.6 Zusitzliche Festlegungen fiir die Montage der Faserzementtafeln an bewitterten
AuBenwanden

Bei Anwendung der Faserzementtafeln an bewitterten AulRenwanden missen die
Planungsvorgaben (siehe Abschnitt 2.1.1) berlcksichtigt werden.

Folgende technische Spezifikationen werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN 1052-10:2012-05 Herstellung und Ausfihrung von Holzbauwerken — Teil 10:
Erganzende Bestimmungen
DIN 4108-3:2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3:

Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungs-
verfahren und Hinweise fir Planung und Ausfiihrung

DIN 18182-1:2015-11 Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus
Stahlblech

DIN 18168-1:2007-04 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und  Unterdecken -  Teil 1:
Anforderungen an die Ausfihrung

DIN 18168-2:2008-05 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken - Teil 2:

Nachweis der Tragfahigkeit von Unterkonstruktionen und
Abhangern aus Metall

DIN 20000-6:2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 6: Stiftférmige
und nicht stiftformige Verbindungsmittel nach DIN EN 14592 und
DIN EN 14545

DIN 68800-1:2019-06 Holzschutz - Teil 1: Allgemeines

Z112577.25 1.31.4-1/25
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Holzschutz - Teil
Hochbau

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —Teil 1-1: Allgemeine
Einwirkungen auf Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

Anderung A1

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Aligemeine
Einwirkungen auf Tragwerke — Windlasten

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke — Windlasten

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den
Hochbau

Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Erganzende Regeln fur kaltgeformte
Bauteile und Bleche

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten- Teil 1-3:
Allgemeine Regeln - Erganzende Regeln fir kaltgeformte
dinnwandige Bauteile und Bleche

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile; Deutsche Fassung
EN 1993-1-5:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten- Teil 1-5:
Plattenformige Bauteile

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten -
Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fur den
Hochbau

Anderung A2

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5:
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau

Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl
zum Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prifverfahren
Unterdecken - Anforderungen und Prifverfahren

Metallprofile fur Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen -
Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

Holzbauwerke - Stiftformige Verbindungsmittel - Anforderungen

Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangs-
koeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:2017)

External thermal insulation composite systems (ETICS) with
rendering

2: Vorbeugende bauliche MaRnahmen im
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ETA-11/0190 "Wirth selbstbohrende Schrauben" der Firma Adolf Wiirth GmbH &
Co. KG vom 23. Juli 2018
ETA-16/0535 "Haubold-Klammern d = 153 - 1,80 - 200 mm als

Verbindungsmittel im Holzbau fir lange oder stédndige Belastung auf
Herausziehen* der Firma ITW Befestigungssysteme GmbH vom 08.
Dezember 2020

Z-14.4-453 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeiner Bauart-
genehmigung fur Stahlndgel (Ballistikndgel) zur Befestigung von
Holzwerkstoff-, Gipswerkstoffplatten und Bauplatten aus Faserzement
auf dinnwandigen Stahlprofilen vom 19. Oktober 2023

Z-31.4-225 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir Befestigungsmittel der
Firma Etex Building Performance GmbH

Petra Schréder Beglaubigt
Referatsleiterin Bahlmann

Z112577.25 1.31.4-1/25
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1 Produktmerkmale der Faserzementtafeln "HP Structure"

1.1 Zusammensetzung

Die Faserzementtafel aus Faserzement muss hinsichtlich der verwendeten Materialien und des
Herstellverfahrens der Probe entsprechen, die fiir diese allgemeine Bauartgenehmigung bewertet wurde.

1.2 Die Faserzementtafel muss folgende Merkmale nach DIN EN 124671 aufweisen:

Mechanische Eigenschaft: Klasse 2, Kategorie A
Wasserundurchlassigkeit: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Trocken-Wechsel: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Warme-Regen-Wechsel: Bestanden

1.3 Form

Die Faserzementtafel "HP Structure" kann mit einer abgeflachten Kante versehen werden. Die Abflachung
darf héchstens 40,0 mm breit sein. Die abgeflachte Kante dient der Ausbildung einer Systemfuge
bestehend aus Bewehrungsband und Spachtel. Die Mindestmaterialdicke an der abgeflachten Kante
betragt bei der 9 mm dicken Faserzementtafel 6 mm und bei der 12 mm dicken Faserzementtafel 8 mm.

1.4 Biegefestigkeiten

Die nach DIN EN 124671, Abschnitt 7.3.2 bestimmten Biegefestigkeiten der Faserzementtafeln missen
folgende charakteristische Biegefestigkeit (5%-Quantil mit 75 %iger Aussagewahrscheinlichkeit) nach
Trockenlagerung (nach Tabelle 10, Zeile 2, DIN EN 124671, Sichtseite oben) aufweisen:

ferpungs 2 16,1 MPa  Biegeachse in Plattenlangsrichtung

Sferaquer = 99 MPa Biegeachse in Plattenquerrichtung

Alternativ kann die Priifung der Biegefestigkeit der Faserzementtafeln nach DIN EN 3102 erfolgen. Bei der
Priifung nach DIN EN 3102 miissen mindestens folgende Biegefestigkeiten rechtwinklig zur Plattenebene
fur die zwei moglichen Beanspruchungslagen (Vorder- und Ruckseite) abhangig von der Herstellrichtung
als 5 %-Quantil mit 75 %iger Aussagewahrscheinlichkeit nach Trockenlagerung?® erreichen:

v

8,1 MPa Biegeachse rechtwinklig zur Herstellrichtung

f m,90,k
f m,0,k

v

13,3 MPa Biegeachse parallel zur Herstellrichtung

Die Ermittlung der charakteristischen Werte flr die Biegefestigkeit erfolgt nach DIN EN 143584,

1 DIN EN 12467:2012-12 Faserzementtafeln - Produktspezifikation und Priifverfahren

2 DIN EN 310:1993-08 Holzwerkstoffe; Bestimmung des Biege-Elastizitdtsmoduls und der Biegefestigkeit
3 Die Prufung erfolgt an 20 °C/65 % r.F. gelagerten Proben mit den Abmessungen (40 - t + 100 mm) - 400 mm.

4 DIN EN 14358:2016-11 Holzbauwerke - Berechnung und Kontrolle charakteristischer Werte

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Produktmerkmale der Faserzementtafel ,HP Structure® Anlage 1
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Haubold-Klammer 1,53 /1,80 / 2,00 x 50 mm nach ETA-16/0535

Materialeigenschaften:

Werkstoff: nichtrostender runder Stahldraht @ = 1,53 mm /1,80 mm /2,00 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4401 oder 1.4529 nach DIN EN 10088-3

Ln: 50 mm
b b 11,0/11,3mm/11,8mm
d: 1,53 mm /1,80 mm /2,00 mm
I|_l F ————————
(=4
—d
‘\-"ﬁ’:
1 °
o<
e et
d d

MaRe in mm; ohne Mal3stab

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Haubold-Klammer 1,53/ 1,80 / 2,00 x 50 mm nach ETA-16/0535 zur Befestigung der

Faserzementtafel auf Holz-Unterkonstruktionen als aussteifende Beplankung von
Holzbauteilen

Anlage 2
Blatt 1 von 7

Z2152364.25
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Holzschraube "Wirth ASSY plus A2" 4,0 x 50 mm K8 nach ETA-11/0190

dy, <38
—— O
|
nd h ‘4
] - ]
| 08 "..'I.t- .
Al
I /";:’- \ y
=1 Al &
37| | \I
] | | g
d i

MaRe in mm; ohne Mal3stab

Materialeigenschaften: Abmessungen der Schraube
) . Kerndurch- | Nenndurch- | Lange | Gewinde-
Material: nichtrostender Stahl (V2A) messer messer lange
Werkstoff.-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3 d d I Ig
. . 2,9 mm 4,0 mm 50 mm 26 mm
Spitzenform; Bohrspitze
Innenantrieb: AW 20
Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdériger Befestigungsmittel
Anl 2
Holzschraube "Wiirth ASSY plus A2" 4,0 x 50 mm K8 nach ETA-11/0190 zur Befestigung Blatt 2 von 7
der Faserzementtafel auf Holz-Unterkonstruktionen
Z152361.25 1.31.4-1/25
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ITW Ballistiknagel @ 2,8 mm

o
o

|

1.2

¢ L

|
2.8 =

P72.9 =

28.0 — 60.0
< M
17.0 — 45.0

MaRe in mm; ohne Mal3stab

Materialeigenschaften:
Material: geharteter Stahl, verzinkt

ITW Ballistiknagel @ 2,8 mm d,;i, = 2,8 mm nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z 14.4-453 vom
19. Dezember 2018

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Anlage 2
ITW Ballistiknagel @ 2,8 mm nach Z-14.4-453 zur Befestigung der Faserzementtafel auf Blatt 3 von 7

Stahlleichtbau-Profilen

Z2152357.25 1.31.4-1/25
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ITW Ballistiknagel @ 2,2 mm
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Mafie in mm; ohne Mafistab
Materialeigenschaften:

Material: geharteter Stahl, verzinkt

ITW Ballistiknagel @ 2,2 mm mit d.i» = 2,2 mm nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z 14.4-453 vom
19. Dezember 2018

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Anlage 2
ITW Ballistiknagel @ 2,2 mm nach Z-14.4-453 zur Befestigung der Faserzementtafel auf Blatt 4 on 7

Stahlleichtbau-Profilen
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Profilierter Nagel Paslode NailScrew® 2,8/3,2 A2 TX15 (Nenndurchmesser = 2,8 mm)
nach DIN EN 14592 in Verbindung mit DIN 20000-6
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Materialeigenschaften:
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr.: 1.4567 gemaf DIN EN 10088-3

MaRe in mm; ohne Malstab

DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach

Profilierter Nagel Paslode NailScrew® 2,8/3,2 A2 TX15 zur Befestigung der

Faserzementtafel auf Holz-Unterkonstruktionen als Deckenbekleidung im Auflenbereich

Anlage 2
Blatt 5 von 7
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Faserzementschraube SP
3,9 x 32 mm und 3,9 x 47 mm
A | : A
A-A
<L
m
1
I Mafe in mm; ohne Mal3stab
Materialeigenschaften:
Werkstoff: C 22 (ahnlich Ck22 / Cm22)
Werkstoff-Nr. SAE 1022 (ahnlich 1.1151 / 1.1149 nach DIN EN 10083-2)
Bezeichnung - A B K D S
- - mm
min. 32,00 27,70 7,05 3,50 4,30
3,9 x32mm
max. 33,00 27,30 7,95 4,20 5,70
min. 46,50 42,20 7,05 3,50 4,30
3,9 x47 mm
max. 47,50 41,80 7,95 4,20 5,70
Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdériger Befestigungsmittel
Anl 2
Faserzementschraube SP mit Nagelspitze nach Z-31.4-225 zur Befestigung der Bla?t g%‘;n 7
Faserzementtafel auf Metall-Unterkonstruktionen als Deckenbekleidung im Auflenbereich

Z2152362.25 1.31.4-1/25
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Faserzementschraube DP
4,2 x 35 mm und 4,2 x 45 mm

N II
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MaRe in mm; ohne Malistab

Materialeigenschaften:
Werkstoff: C22 (ahnlich Ck22 / Cm22)
Werkstoff-Nr.:  SAE 1022 (dhnlich 1.1151 / 1.1149 nach DIN EN 10083-2)

Abmessungen in mm:

L Toleranz S1 | @dK M Q H w b B1 P P1 @D1 | @D2

35 | +1,15/-1,35 | 22 | 7,3 45 |18 max. | 5,1 2,8 3,5 1,33 | 1,26 | 4,00 | 3,7

45 | £1,25 32 | 7,7 Ref. | 23 2.7 5,3 3,3 4,0 1,49 | 1,49 | 425 | 39
Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Anl 2
Faserzementschraube DP mit Bohrspitze nach Z-31.4-225 zur Befestigung der Bla?t ?%‘;n 7
Faserzementtafel auf Metall-Unterkonstruktionen als Deckenbekleidung im Auflenbereich
1.31.4-1/25
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Stahlprofil "Edificio" C 97-50-15 der Firma Protektorwerk Florenz Maisch GmbH
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Stahlprofil "Edificio"” C 147-50-15 der Firma Protektorwerk Florenz Maisch GmbH
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Angaben in mm; ohne Mal3stab

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Stahlprofile "Edificio" C 97-50-15 und C 147-50-15 der Firma Protektorwerk Florenz
Maisch GmbH

Anlage 3
Blatt 1 von 2
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Stahlprofil "Edificio" C 97-50-20 der Firma Protektorwerk Florenz Maisch GmbH
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Stahlprofil "Edificio" C 147-50-20 der Firma Protektorwerk Florenz Maisch GmbH
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Angaben in mm; ohne Malstab

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Stahlprofile "Edificio" C 97-50-20 und C 147-50-20 der Firma Protektorwerk Florenz
Maisch GmbH

Anlage 3
Blatt 2 von 2
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Ubereinstimmungserklirung gemiB §§16a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO*
bzw. dessen Umsetzung in den Landesbauordnungen

Anschrift des Gebaudes

Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Ausfiihrung des Bauteils:

nach allgemeiner Bauartgenehmigung Nr.: Z-31.4-205 mit Faserzementtafeln "HP Structure" nach DIN EN 12467

Unterkonstruktion:

und dem Befestigungsmittel:

nach Abschnitt 2.1.2.2 dieser allgemeinen Bauartgenehmigung.

Anschrift der bauausfiihrenden Firma

Firma:

Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir die obigen Bauteile mit groRformatigen Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und Befestigungselementen gemafl den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr.: Z-31.4-205 und den Montagehinweisen des Herstellers eingebaut haben.

Name des Fachhandwerkers:

Datum/Unterschrift:

* Diese Ubereinstimmungserklarung ist nach Fertigstellung der Bauteile vom Unternehmer (Fachpersonal der

ausfiihrenden Firma) auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Gbergeben.

Beplankungen und Deckenbekleidungen aus Faserzementtafeln "HP Structure" nach
DIN EN 12467 und zugehdriger Befestigungsmittel

Ubereinstimmungserklarung Anlage 4
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