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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) ist die aus nicht-
rostendem Stahl hergestellte Wanddurchfiihrung "Anbauflansch Green Energy" (nachfolgend
Wanddurchfiihrung genannt). Die Wanddurchfiihrung wird in den NenngréfRen DN 100,
DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 und DN 400 hergestelit.

(2) Anwendungsbereich der Wanddurchfiihrung sind Lager- und Abfillanlagen

- fur Jauche, Gillle, Silagesickersafte (JGS-Anlagen), in denen ausschliellich wasser-
gefahrdende Stoffe gemal § 2 (13) AwSV* gelagert werden, sofern das Lagermedium
nicht mehr als 10 Vol.-% Silagesickersaft enthalt, sowie

- von Biogasanlagen (Biogas-LA-Anlagen), in denen in der Lager- und Abflllanlage aus-
schlie3lich Garsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft nach § 2 (8) AwSV, auller pflanzen-
Olhaltigen Garsubstrate, oder deren Garreste gelagert werden.

(3) Die Wanddurchfiihrung darf ausgefiihrt werden in Stahlbetonbehaltern
- mit Mindestwanddicke von 18 cm und
- bis maximal 8 m Flussigkeitspegel tber der Wanddurchflihrungsachse.

(4) Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung einschlief3lich allgemeiner Bauartgeneh-
migung (aBG) berlicksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den Zulas-
sungsgegenstand und Regelungsgegenstand. Gemal § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG2 gilt der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(5) Der Bescheid berlcksichtigt ebenfalls die wasserrechtlichen Anforderungen an Anlagen
zum Lagern und Abfillen von Jauche, Gille und Silagesickersaften (JGS-Anlagen). Der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand darf gemaf’ Abschnitt 2.1 der Anlage 7 der AwSV* in
JGS-Anlagen verwendet bzw. angewendet werden.

(6) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prif- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Die Wanddurchfihrungen, die Befestigungsmittel und das Abdichtungsmaterial missen
mit den besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheides sowie den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben Ubereinstimmen, siehe dazu
Allgemeine Bestimmungen zu diesem Bescheid Punkt 7.

(2) Die Abmessungen der Wanddurchfihrung sind in den Anlagen 1 und 2 dargestellt. Die
Anschraubplatten der Wanddurchfiihrungen sind ebenflachig.

(3) Fir die Wanddurchfiihrungen ist nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088-43 bzw.
DIN EN 10028-74 der Werkstoffnummer 1.4571 (Kurzname: X6CrNiMoTi17-12-2) zu ver-
wenden.

1 AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom
18. April 2017 (BGBI. | S. 905), zuletzt gedndert durch Artikel 256 der Verordnung
vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)

2 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409)

3 DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stahle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fir Blech und Band aus
korrosionsbestandigen Stahlen fiir das Bauwesen
4 DIN EN 10028-7:2016-10 Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstahlen — Teil 7: Nichtrostende Stahle; Deutsche

Fassung EN 10028-7:2016
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(4) Furdie Montage der Wanddurchfiihrung sind die Verbunddiibel mit Ankerstange W-VIZ-A
und Innengewindehiilse W-VIZ-IG zur Verankerung im Beton aus nichtrostendem Stahl
Typ W-VIZ-IG/A4 60 M8x63 der Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG, Kiinzelau mit der
Europaisch Technischen Bewertung ETA-04/0095 zu verwenden.

(5) Zur Abdichtung der Wandabdichtung ist der Fugendichtstoff "Sikaflex-403 Tank & Silo,
schwarz" mit der abZ/aBG Nr. Z-74.62-212 zu verwenden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

(1) Die Herstellung des Bauprodukts (Wanddurchfiihrung) und die Komplettierung mit den
Komponenten (Fugendichtstoff und Befestigungsmittel) fir die Bauart (Wanddurchfiihrung)
hat im Werk der Firma Green Energy Max Zintl GmbH, 95666 Mitterteich zu erfolgen.

(2) Bei der Herstellung der Wanddurchflihrungen gelten die Anforderungen der Ausfiih-
rungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-25.

(3) Der Hersteller muss die fur die ordnungsgemalie Herstellung des Regelungsgegen-
standes erforderlichen Verfahren nachweislich beherrschen. Der Nachweis ist durch ein
Schweil3zertifikat fir die Ausfuhrungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-25 oder héher zu
fuhren. Das fir die Koordinierung der Herstellungsprozesse des Regelungsgegenstandes
verantwortliche Schweil3aufsichtspersonal muss mindestens iber spezielle technische Kennt-
nisse nach DIN EN ISO 1473168 verfiigen.

(4) Die Schweildverfahren sind nach DIN EN ISO 15614-17 zu qualifizieren. Die Prifung von
Schweilern hat auf Grundlage der DIN EN ISO 9606-18 zu erfolgen. Zur Verlangerung der
Qualifikation sind die Verfahren nach DIN EN ISO 9606-18, Abschnitt 9.3 a) oder 9.3 b)
anzuwenden.

(5) Das Bauprodukt und alle Komponenten der Bauart fur den Einbau der Wanddurchfiihrung
mussen einwandfrei flr den Einbau identifizierbar sein.
222 Kennzeichnung

(1) Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3, unter
Einhaltung der Bestimmungen nach Abschnitt 2.2.1, erfiillt sind.

(2) Die Kennzeichnung der Wanddurchfiihrung bzw. der Lieferschein der Wanddurchfiihrung
muss mindestens die nachstehenden Angaben enthalten:
— vollstdndige Bezeichnung (Produktname und Typ)

— Hersteller: Firma
Stral3e Nr.
12345 Ort

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander und der Bescheid-Nummer Z-74.9-240

5 DIN EN 1090-2:2018-09 Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische
Regeln fiir die Ausfuhrung von Stahltragwerken

6 DIN EN ISO 14731: 2019-07  SchweiRaufsicht — Aufgaben und Verantwortung

7 DIN EN ISO 15614-1:2020-05 Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe —

Schweillverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweifen von Stéhlen und
Lichtbogenschweilen von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2017 +
Amd 1:2019); Deutsche Fassung EN ISO 15614-1:2017 + A1:2019

8 DIN EN ISO 9606-1:2017-12  Prufung von SchweiRern — Schmelzschweiften — Teil 1: Stéahle
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23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Wanddurchfiihrung mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk
nach Abschnitt 2.2.1(1) mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grund-
lage einer Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle
erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk gemaR Abs. 2.2.1(1) ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend DIN EN 1090-25 bei Zugrunde-

legung der Anforderungen der Ausfiihrungsklasse EXC 2 durchzufiihren. Zuséatzlich gelten

folgende Bestimmungen:

— Ruckverfolgbarkeit
Fir die zur Herstellung des Regelungsgegenstandes verwendeten Bauprodukte ist die
vollstandige Rickverfolgbarkeit sicherzustellen. Vor der Herstellung der Wanddurchfih-
rungen sind die Guteeigenschaften (mechanische Eigenschaften und chemische Zusam-
mensetzung) der verwendeten Stahlwerkstoffe nachzuweisen. Der Nachweis ist fur den
Stahl durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 102042 zu erbringen. Die Uberein-
stimmung der Angaben in den Abnahmeprifzeugnissen mit den Angaben im Ab-
schnitt 2.1(3) ist zu Uberprifen. Zusatzlich ist fir die Bleche und Bander nach
DIN EN 10088-41° bzw. die geschweil3ten Rohre nach DIN EN 10217-7 die Kennzeichnung
mit dem CE-Zeichen erforderlich.

— Dichtheit der Schweif3nahte

Alle Schweif3nahte sind auf Dichtheit zu prifen. Die Dichtheitsprifung erfolgt durch zersto-
rungsfreie Werkstoffprifung, zum Beispiel nach dem Vakuumverfahren, dem Farbein-
dringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1"" oder einem gleichwertigen Verfahren.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Wanddurchfiihrung und der Ausgangsmaterialien,
— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts,

— Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

9 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Priifbescheinigungen

10 DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stahle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fir Blech und Band aus
korrosionsbestandigen Stahlen flir das Bauwesen

" DIN EN ISO 3452-1:2014-09  Zerstorungsfreie Prifung — Eindringprifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

(ISO 3452-1:2013, korrigierte Fassung 2014-05-01); Deutsche Fassung
EN ISO 3452-1:2013
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(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom fur die werkseigene Produktionskontrolle
Verantwortlichen unverziglich die erforderlichen Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Der Einbau der Wanddurchfiihrung ist fachkundig zu planen und es sind Konstruktions-
unterlagen fiir den Einbau der Wanddurchfihrung anzufertigen. Dabei sind beispielsweise die
minimalen Rand- und Achsabstande des Befestigungsmittels zu beachten.

(2) Die Rohrachse der Wanddurchfuhrungen darf héchstens 8 m unterhalb der maximalen
Behalterfullhéhe angeordnet sein.

(3) Beanspruchungen zusatzlich zum hydrostatischen Druck des Lagermediums sind zu
planen und durch eine statische Berechnung nachzuweisen.

(4) Wanddurchfiihrungen dirfen nur dann nachtraglich in Behalter eingebaut werden, wenn
die Standsicherheit des Behalters weiterhin sichergestellt ist.

(5) Die angeschlossenen Rohleitungen sind so zu planen, dass kein unzuldssiger Zwang
entsteht und keine zuséatzlichen duReren Lasten auf die Wanddurchdringung einwirken.

3.2 Ausfiihrung (Einbau der Wanddurchfiihrung)
3.21 Allgemeines

(1) Der ausfiihrende Betrieb (gemal Vorschriften der AwSV*) einschliellich seiner Fach-
krafte muss vom Antragsteller fiir die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genann-
ten Tatigkeiten geschult sein.

(2) Bei der Verwendung der Wanddurchfiihrung in JGS-Anlagen wird auf Anlage 7, Ab-
schnitt 2.4 der AwSV' verwiesen, wonach der ausfiihrende Betrieb fiir diese Tatigkeiten
Fachbetrieb gemaR § 62 AwSV* sein muss, es sei denn, die Tatigkeiten sind gemal AwSV*
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(3) Die Wanddurchfihrung wird gemaR den Bestimmungen dieses Bescheides, nach den
Konstruktionsunterlagen (Abschnitt 3.1) und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des
Antragstellers eingebaut.

(4) Der ausfuhrende Betrieb hat dem Betreiber der JGS- oder Biogasanlage eine Kopie des
Bescheids zu ubergeben.

3.2.2 Einbau der Wanddurchfiihrung
(1) Erforderliche Kernbohrungen sind senkrecht zur Wandebene auszufihren.

(2) Die Wand des Stahlbetonbehalters muss im Bereich der Wanddurchfihrung glatt, eben
und mdglichst ohne Schalungsansatze sein. Bei der Passprobe der Wanddurchflihrung darf
das Spaltmal zwischen Dubelflanschplatte und Behalterwand die in Anlage 4 angegebenen
Werte nicht Uberschreiten.
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(3) Zur Montage der Wanddurchfiihrung sind die Verbunddibel mit Ankerstange W-VIZ-A
und Innengewindehiilse W-VIZ-IG zur Verankerung im Beton aus nichtrostendem Stahl
Typ W-VIZ-IG/A4 60 M8x63 der Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG, Kiinzelau mit der
Europaisch Technischen Bewertung ETA-04/0095 gemaly Abs. 2.1(4) zu verwenden. Die
Regelungen der ETA-04/0095 und die Setzanweisung der Firma Adolf Wirth GmbH& Co. KG,
Kinzelau sind zu beachten, im Besonderen die Mindestabstande zum Rand und zwischen
den Befestigungsmitteln. Der Einbau der Befestigungsmittel hat so zu erfolgen, dass die
Bohrlochtiefe kleiner gleich 75 mm ist.

(4) Zur Abdichtung der Wandabdichtung ist der Fugendichtstoff gemafR Abschnitt 2.1(5) zu
verwenden. Die Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Fugendichtstoffherstellers ist zu
beachten (beispielsweise Oberflachenvorbereitung). Der Fugendichtstoff darf nicht auf
Kondenswasserschichten eingebaut werden. Die Oberflachentemperatur der Bauteile, die mit
dem Fugendichtstoff in Kontakt kommen, missen wahrend des Einbaus mindestens 3 K Uber
der Taupunkttemperatur liegen.

(5) Beim Anschlie3en von Rohrleitungen ist darauf zu achten, dass kein unzulassiger Zwang
entsteht und keine zusatzlichen aufleren Lasten auf die Wanddurchfiihrung einwirken, die
nicht planmafig vorgesehen sind. Bei der Ausflihrung von SchweiRarbeiten am Aufstellungs-
ort gilt Abschnitt 2.2.1(3).

3.23 Ubereinstimmungserklirung

(1) Wahrend der Ausfiihrung (Einbau der Wanddurchflhrung) sind Aufzeichnungen tUber den
Nachweis der ordnungsgemafRen Ausflhrung vom Bauleiter oder seinem Vertreter durch-
zufiihren.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (der eingebauten Wanddurchfiihrung)
mit den Bestimmungen dieses Bescheids muss fiir jede Ausfiihrung mit einer Uberein-
stimmungserklarung vom einbauenden Betrieb auf Grundlage der in Anlage 5 angegebenen
Kontrollen erfolgen.

(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens die in Anlage 5 aufgelisteten Angaben enthalten.

(4) Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind
nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Die
Ubereinstimmungserklarung und Kopien der Aufzeichnungen sind zusammen mit einer Kopie
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie einer Kopie der Verarbeitungsanlei-
tung des Antragstellers dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und dem
Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und dem
Sachverstandigen (gemaR Vorschriften der AwSV*) auf Verlangen vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

41 Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der gemall den Vorschriften der AwSV?* regelmafigen Kontrolle
der Biogasanlage durch den Betreiber oder der regelmaRigen Uberwachung der Dichtheit
sowie der Funktionsfahigkeit der JGS-Anlage gemafl AwSV?, Anlage 7, Abschnitt 6.2 durch
den Betreiber einer JGS-Anlage wird verwiesen. Hierflr gelten die unter Abschnitt 3.3.2
aufgeflhrten Kriterien in Verbindung mit Abschnitt 3.3.3.

(2) Es wird darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS- Anlage verpflichtet ist, mit dem
Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Abdichtungssystems nur solche Betriebe zu
beauftragen, die fir diese Tatigkeiten Fachbetrieb im Sinne von AwSV?, Anlage 7, Ab-
schnitt 2.4 sind.

(3) Es wird darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist eine
Inbetriebnahmeprifung durch Sachverstindige nach Wasserrecht zu veranlassen, siehe
AwSV1, Anlage 7, Abschnitt 6.4.
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(4) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen JGS-Anlagen bzw. Biogas-
anlagen die Kontrollintervalle des Behalters mit der Wanddurchfiihrung so zu organisieren,
dass die Wanddurchfiihrung mindestens einmal jahrlich visuell kontrolliert wird.

(5) Die Ergebnisse der regelmaRigen Kontrollen und alle von der Betriebsanweisung abwei-
chenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind dem Sachverstan-
digen (gemaf Vorschriften der AwSV") auf Verlangen vorzulegen.

4.2 Priifungen durch Sachverstindige gemaR Vorschriften der AwSV

421 Priifungen vor Inbetriebnahme

(1) Der Sachverstandige ist iber den Fortgang der Arbeiten durch den ausfiihrenden Betrieb
nach Abschnitt 3.2.1(1) laufend zu informieren. Ihm ist die Moglichkeit zu geben, an den
Kontrollen nach Abschnitt 3.2.3(2) der Wanddurchfihrung teilzunehmen und die Ergebnisse
der Kontrollen zu beurteilen.

(2) Die abschlieRende Prifung der eingebauten Wanddurchfiihrung erfolgt durch Sicht-
prufung.
(3) Der Sachverstandige pruft die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (Vergleich mit den Bestimmungen des Abschnitts 4.1).

4.2.2 Wiederkehrende Priifungen von Biogas-LA-Anlagen
(1) Die Untersuchung auf Dichtheit geschieht durch Sichtprifung.
(2) Die Wanddurchfuihrungen gelten weiterhin als dicht, wenn kein Feuchtedurchtritt und
keine Beschadigungen an der Wanddurchfiihrung festgestellt werden.

4.3 Mangelbeseitigung

(1) Nach den Vorschriften AwSV' sind Mangel zu beheben, die bei den Prifungen und
Kontrollen festgestellt werden.

(2) Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1(1) zu beauftragen, der
die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers verwenden darf und die Anforderungen der
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2 erfilllt.

(3) Beschadigte oder undichte Wanddurchflihrungen werden gemaf Abschnitt 4.4 in Stand
gesetzt und gemaf Abschnitt 3.2.1 vor der Inbetriebnahme gepriift.
4.4 Wiederherstellung der Fliissigkeitsundurchlassigkeit in bestehenden Anlagen

(1) Bei der Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit von Abdichtungssystemen
in bestehenden JGS-Anlagen bzw. Biogas-LA-Anlagen, hat der Betreiber gemall den Vor-
schriften der AwSV!

— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

— die Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustandes des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverstandigen ist die Mdglichkeit der Kenntnisnahme der Bau-
zustandsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts einzuraumen.

(2) Mit Arbeiten zur Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit der Wanddurch-
fuhrung sind nur Betriebe nach Abschnitt 3.2.1(1) zu beauftragen.

(3) Undichte Wanddurchfiihrungen sind auszutauschen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Apel
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.9-240 vom 22. April 2025

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

@ Rohr

Durchmesser Dubelflanschplatte

@ Dubelflanschplatte

Rohraussendurchmesser

296

L guf3en

@ Flansch
Tabelle 1: Abmessungen Wanddurchfiihrung DN 100 bis DN 300
Nennweite | Rohrau3endurchmesser | Wanddicke Durchmesser Dicke Dubel- Laugen
Rohr Dubelflanschplatte flanschplatte
DN 100 114 mm 2 mm 310 mm 3 mm 203 mm
DN 150 154 mm 2mm 400 mm 3mm 303 mm
DN 200 204 mm 2mm 450 mm 3 mm 303 mm
DN 250 255 mm 2,5 mm 600 mm 3mm 303 mm
DN 300 324 mm 3 mm 685 mm 4 mm 304 mm
DN 400 406 mm 3 mm 787,5 mm 4 mm 304 mm
Anbauflansch Green Energy - Wanddurchdringung fiir Lagerbehalter von JGS-Anlagen
und Biogas-LA-Anlagen
Anl 1
Aufbau und Abmessungen der Wanddurchdringung niage
Nenngréfie: DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 und DN 400
Z142578.24 1.74.9-16/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung '“St':‘ft
Nr. Z-74.9-240 vom 22. April 2025 Baieabrik

Sicherungsring zum Anschweil3en

Tabelle 1: Abmessungen

Nennweite Dinnen Dauren

DN 100 114 mm 234 mm
DN 150 154 mm 274 mm
DN 200 204 mm 324 mm
DN 250 255 mm 375 mm
DN 300 324 mm 444 mm
DN 400 406 mm 526 mm

Abwicklung

Sicherungsring zum Anschrauben

0 aussen

3

Tabelle 2: Abmessungen

Nennweite Dinnen Daugen

DN 100 114 mm 234 mm
DN 150 154 mm 274 mm
DN 200 204 mm 324 mm
DN 250 255 mm 375 mm
DN 300 324 mm 444 mm
DN 400 406 mm 526 mm

Anbauflansch Green Energy - Wanddurchdringung fiir Lagerbehalter von JGS-Anlagen
und Biogas-LA-Anlagen

Aufbau und Abmessungen der Sicherungsringe Anlage 2

Typ: DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 und DN 400

Z2142578.24 1.74.9-16/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.9-240 vom 22. April 2025

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Einbausituation Teil 1 von 2

Schnitt A-A
[

[

Z2142578.24

Tabelle 1:
Nenngrofie DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400
Durchmesser Kernbohrung 125 mm 160 mm 225 mm 280 mm 350 mm 450 mm
Durchmesser Futterrohr 125 mm 160 mm - - - -

Anbauflansch Green Energy - Wanddurchdringung fiir Lagerbehalter von JGS-Anlagen

und Biogas-LA-Anlagen

Einbausituation Teil 1 von 2 Anlage 3

1.74.9-16/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-74.9-240 vom 22. April 2025 Bau technli';

Einbausituation Teil 2 von 2

EINZELHEIT L
/— \\\ /,
// \

EINZELHEIT D

—

Bestimmung des SpaltmaBes zwischen Diibelflanschplatte und Behalterwand:

Wanddurchfiihrung

Behalterwand

N / \\‘_,//

Dubelflanschplatte

Einbausituation Teil 2 von 2

Behalterwand
Spaltmall = X; +X,

Tabelle 1: zulassiges Spaltmal}

Nenngrofie DN100 |DN150 | DN200 |DN250 | DN 300 | DN 400

Zulassiges Spaltmall | 6 mm 7,0mm | 7,0mm 10 mm 10 mm 11 mm
Anbauflansch Green Energy - Wanddurchdringung fiir Lagerbehalter von JGS-Anlagen
und Biogas-LA-Anlagen

Anl 4

Bestimmung des Spaltmalies und zulassiges Spaltmaf’ nmage

Z2142578.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.9-240 vom 22. April 2025

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Nr.

Muster-Fertigungsprotokoll und Ubereinstimmungserklarung fiir die Wanddurchfiihrung

o g~ wdh =

Bauvorhaben

Wanddurchfiihrung (Handelsname/Type) .......ccccooeeeeeenn.

Bescheid-Nummer: L,

Hersteller der Wanddurchflhrung: e

Einbauender Betrieb Name und Anschrift

Einbaudatum: ...

Kontrollen und Prifungen

Ergebnisse

Passprobe (Bestimmung des Spaltmalles) zwischen
Anschraubplatte und Behalteroberflache

— Vorhandenes Spaltmaf}

mm

— SpaltmaRanforderung eingehalten
(Anforderungswerte siehe Bescheid Z-74.9-240,
Abschnitt 3.2.2(2))

Ja/ Nein

Befestigungsmittel

— Verbunddibel mit Ankerstange W-VIZ-A und
Innengewindehilse W-VIZ-IG gemafll ETA-04/0095
- W-VIZ-IG/A4 60 M8x63

Ja/ Nein

— Einhaltung der Mindestabsténde des
Befestigungsmittels

Ja/ Nein

— Bohrlochtiefe kleiner 75 mm

Ja/ Nein

Taupunktbestimmung

Luftfeuchtemessung

%

Lufttemperatur

°C

Oberflachentemperatur der Wanddurchflhrung

°C

Oberflachentemperatur der Betonoberflache

°C

Taupunkttemperatur

Anforderung Oberflachentemperatur: mind. 3 K tber
Taupunkttemperatur

°C

10.

Visuelle Prufung nach Abschluss der Montage

Auffalligkeiten?

Ja/ Nein

Falls ja, welche Auffalligkeiten?

11.

Sonstige Besonderheiten

(Datum, Name, Firma und Unterschrift des fir die Ausfihrungskontrolle Verantwortlichen)

Anbauflansch Green Energy - Wanddurchdringung fiir Lagerbehalter von JGS-Anlagen

und Biogas-LA-Anlagen

Muster-Fertigungsprotokoll und Ubereinstimmungserklarung fiir die Wanddurchfiihrungen

Anlage 5

Z2142578.24
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