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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand ist der Flachenbelag gemall den Angaben der Anlage 1 mit der
Bezeichnung GDM.KLIMASTEIN zur Behandlung mineraldlhaltiger Niederschlagsabflisse
von Kfz-Verkehrsflachen fur die Versickerung. Der Flachenbelag besteht im Wesentlichen aus
folgenden Bauprodukten:

— Bettungsmaterial

— Betonpflastersteine, dreischichtig mit gefligedichtem Vorsatz und haufwerksporigem Kern-
und FuRbeton

— Fugenmaterial

Der Flachenbelag wurde auf der Grundlage der "Zulassungsgrundsatze fir Niederschlags-
wasserbehandlungsanlagen" Teil 2 des DIBt in der zum Zeitpunkt der Erteilung dieser allge-
meinen Bauartgenehmigung giltigen Fassung beurteilt.

In den Prifungen nach den Zulassungsgrundsatzen hat der Flachenbelag die erforderlichen
Versickerungsraten erreicht. Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle (Leitparameter Kupfer
und Zink) wurden entsprechend den Vorgaben der Zulassungsgrundsatze zurlickgehalten und
die Schwermetalle unter Salzeinfluss (NaCl nach H BeStreu®) nur unerheblich remobilisiert.

Die Bauprodukte mit beim DIBt hinterlegten Zusammensetzungen und Eigenschaften fiir den
Flachenbelag erfillen die Anforderungen der "Grundsatze zur Bewertung der Auswirkungen
von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" in der zum Zeitpunkt der Erteilung der allge-
meinen Bauartgenehmigung gultigen Fassung? und damit das von den "Anforderungen an
bauliche Anlagen bezlglich der Auswirkungen auf Boden und Gewasser (ABuG)"3 konkre-
tisierte bauaufsichtliche Schutzniveau.

Die Flachenbelage kénnen dauerhaft Regenereignisse von mindestens 270 1/(s-ha) versickern
und bewirken den Riickhalt von Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen aus den Nieder-
schlagsabfliissen der Kfz-Verkehrsflachen.

Die Verwendung der Flachenbeldge in anderen Anwendungsbereichen und/oder unter an-
deren Bedingungen, als in der allgemeinen Bauartgenehmigung geregelten, ist im Einzelfall
nur moglich nach Klarung der Zulassigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen
zusatzlichen Anforderungen mit der ortlich zustandigen Wasserbehdrde.

Die Flachenbelage dirfen nicht verwendet werden fur
— Altlasten- und Altlastenverdachtsflachen und
— Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird.

Mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung werden neben den bauaufsichtlichen auch die
wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur Feststellung der
wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach den
Landesbauordnungen (WasBauPVO) erflillt.

1 H BeStreu Hinweise fiir die Beschaffung von tauenden und abstumpfenden Streustoffen flr den
Winterdienst, Ausgabe 2017, Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrs-
wesen

2 Grundsatze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser - Fassung Mai 2011;

Schriften des Deutschen Instituts fir Bautechnik
3 Anhang 10 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 2024/1
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2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Allgemeines

Jeder Flachenbelag ist unter Berlicksichtigung der Anwendungsbereiche gemaf Abschnitt 1,
der Verwendung der Bauprodukte mit den Leistungen gemaR Abschnitt 2.1.2 sowie der
Einbaubedingungen vor Ort entsprechend dem Aufbau gemafl Anlage 1 zu planen. Fur die
Planung gelten die in den technischen Regeln gemal Anlage 11 festgelegten Bestimmungen
zur Planung von Flachenbelagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, sofern im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Der Flachenbelag muss flr die vorgesehenen Verkehrsbelastungen gemall RStO 12/244
standsicher sein. Er muss entsprechend den geltenden technischen Regeln gebrauchstaug-
lich und widerstandsfahig gegenitber den auftretenden Belastungen, wie Witterungs-
einflissen, sein. Der Nachweis der Eignung der eingesetzten Baustoffe fiir den Strallenbau
ist auf der Grundlage der dafir geltenden Regelwerke zusatzlich zu erbringen und ist nicht
Gegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung.

Fir die Planung der Verkehrsflache sind die Angaben der Anlagen 8 bis 10 zur Festlegung
der Fugenbreiten und der Menge des Fugenmaterials zu beriicksichtigen und die in den tech-
nischen Regeln gemal den Angaben der Anlage 11 und 12 festgelegten Bestimmungen zur
Planung von wasserdurchlassigen Befestigungen von Verkehrsflachen zu beachten, sofern
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Flachenbelage dirfen unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:

— Der Untergrund muss sicherstellen, dass die Ortliche Bemessungsregenspende ohne
Ruckstau auf der Verkehrsflache abgeleitet werden kann. Der Wasserdurchlassigkeits-
beiwert des Untergrundes am Einbauort ist festzustellen. Bei geringeren Wasserdurch-
lassigkeiten des anstehenden Bodens als flir die Ableitung der Bemessungsregenspende
erforderlich ist, kann zusatzlich Speicherraum z. B. in Form von Rigolen unterhalb des
Flachenbelags vorgesehen werden.

— Der Abstand zwischen der Oberkante des Flachenbelags und dem mafRgeblichen Grund-
wasserstand muss in Anlehnung an DWA-A 138-15 mindestens 1 m betragen. Abwei-
chungen hiervon sind nur in besonderen Fallen nach Abstimmung mit der zustandigen
Wasserbehdrde maglich.

— Ein Einbau in Wasserschutzgebieten darf nur entsprechend der jeweiligen Verordnung im
Einzelfall in Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehdérde erfolgen.

Der Einbau der Flachenbelage in Flachen, StralRen, Platzen und Héfen mit starker Verschmut-
zung (z. B. durch Landwirtschaft, Fuhrunternehmen und Wochenmarkten und auf Reiterhéfen)
ist nur moglich mit Erlaubnis/Genehmigung der zustandigen Wasserbehoérde und der Einhal-
tung von ggf. zusatzlichen Einbau-, Betriebs- und Wartungsbestimmungen.

4 RStO 12/24 Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen,
Ausgabe 2012/Fassung 2024, Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrs-
wesen

5 DWA-A 138-1 Arbeitsblatt DWA-A 138-1 — Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser —

Teil 1: Planung, Bau, Betrieb, Ausgabe Oktober 2024, Deutsche Vereinigung fir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
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21.2 Leistungen der Bauprodukte
21.21 Leistungen des Bettungsmaterials

Das Bettungsmaterial besteht aus einem Gemisch natiirlicher Gesteinskdrnungen der Korn-
gruppe 2/5 mit beim DIBt hinterlegter Zusammensetzung und hinterlegten Eigenschaften. Die
Filterstabilitdt des Bettungsmaterials ist anhand der Filterregeln nach den ZTV
Pflaster-StB 206 gepriift und sichergestellt. Das Bettungsmaterial entspricht im Ubrigen
DIN EN 132427, TL Gestein-StB 04/238, Anhang H und TL Pflaster-StB 06/159°. Die Leistungen
des Bettungsmaterials missen auf der Grundlage von DIN EN 13242 durch den Hersteller wie
folgt erklart sein.

— CE-Kennzeichnung gemaR DIN EN 13242, Anhang ZA, Abschnitt ZA.3 einschlief3lich Her-
steller/Lieferwerk

— Stoffliche Kennzeichnung (Basalt, Diabas, Granit, Grauwacke oder Porphyr)
— Korngruppe 2/5
21.2.2 Leistungen der Betonpflastersteine
Die Betonpflastersteine Typ GDM.KLIMASTEIN sind dreischichtige Pflastersteine gemaf
DIN EN 1338 bestehend aus haufwerksporigem Kern- und FuRbeton sowie gefligedichtem

Vorsatz, mit spezieller Formgebung und Abmessungen (Formaten) gemaR den Angaben der
Anlagen 2 bis 8. Der Aufbau und die Zusammensetzung sind beim DIBt hinterlegt.

Die Betonpflastersteine werden entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 1338 nur in
den vom Antragsteller benannten Werken hergestellt.

Die Leistungen der Betonpflastersteine missen auf der Grundlage von DIN EN 1338 durch
den Hersteller wie folgt erklart sein.

— CE-Kennzeichnung gemal DIN EN 1338, Anhang ZA, Abschnitt ZA.2 einschlief3lich
Hersteller/Lieferwerk und Angaben nach DIN EN 1338, Abschnitt 7

— Abmessungen/Format
— GDM.KLIMASTEIN

21.2.3 Leistungen des Fugenmaterials
Das Fugenmaterial besteht aus einem Gemisch natlrlicher und industriell hergestellter Ge-
steinskdrnungen der Korngruppe 0/4 mit beim DIBt hinterlegter Zusammensetzung und hin-
terlegten Eigenschaften. Die Filterstabilitdt des Fugenmaterials ist anhand der Filterregeln

nach den ZTV Pflaster-StB 20 geprift und sichergestellt. Das Fugenmaterial entspricht im
Ubrigen DIN EN 13285 und der TL Gestein-StB 04/23.

6 ZTV Pflaster-StB 20 Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und zur Herstellung von Verkehrs-
flachen mit Pflasterdecken, Plattenbelagen sowie von Einfassungen; Ausgabe 2020;
Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen

7 DIN EN 13242:2013-08 Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische flr den
Ingenieur- und Stralenbau

8 TL Gestein-StB 04/23 Technische Lieferbedingungen fur Gesteinskérnungen im StralRenbau; Ausgabe 2004/
Fassung 2023; Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen

9 TL Pflaster-StB 06/15 Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,

Plattenbeldgen und Einfassungen; Ausgabe 2006/Fassung 2015; Forschungsgesell-
schaft fur Stra3en- und Verkehrswesen

10 DIN EN 1338:2003-08 und
DIN EN 1338 Berichtigung 1:2006-11 Pflastersteine aus Beton — Anforderungen und Prifverfahren
" DIN EN 13285:2018-10 Ungebundene Gemische - Anforderungen
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Das Fugenmaterial wird im Betonwerk Godelmann GmbH & Co. KG, Werk Fensterbach
hergestellt. Die werkseigene Produktionskontrolle und die Fremdiberwachung erfolgen nach
TL Pflaster-StB 06/15, Anhang B. Die Fremdiberwachung wird durch eine dafir nach
RAP Stra 1512 anerkannte Prifstelle durchgefiihrt. Zusatzlich wird im Rahmen der werks-
eigenen Produktionskontrolle die Kationenaustauschkapazitat gemaR beim DIBt hinterlegter
Analysenmethode Uberprift. Die Kationenaustauschkapazitat muss dem beim DIBt hinter-
legten Prufwert entsprechen.

Die Leistungen des Fugenmaterials miissen durch den Hersteller wie folgt erklart sein.
— GDM.FUGE proWater 2.0

— Korngruppe 0/4

— Hersteller/Lieferwerk

2.2 Bemessung
221 Allgemeines

Far die Bemessung der Verkehrsflache sind die Angaben der Anlagen 8 bis 10 zur Festlegung
der Fugenbreiten und der Menge des Fugenmaterials zu beriicksichtigen und die in den tech-
nischen Regeln gemal den Angaben der Anlage 11 und 12 festgelegten Bestimmungen zur
Bemessung von wasserdurchlassigen Befestigungen von Verkehrsflachen zu beachten, so-
fern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

222 Abwassertechnische Bemessung

Der abwassertechnischen Bemessung ist eine Versickerungsrate des Flachenbelags von
270 I/(s-ha) zugrunde zu legen.

Im Ubrigen gilt fiir die abwassertechnische Bemessung der Versickerungsanlage in Verbin-
dung mit dem anstehenden Boden das Arbeitsblatt DWA-A 138-1.

Fir die Festlegung der Haufigkeit der Zulassigkeit des Rickstaus gilt DIN EN 75213,
223 Bautechnische Bemessung

Fur die bautechnische Bemessung der Verkehrsflachen unter Verwendung der Bauprodukte
gemal den Abschnitten 2.1.2.1 bis 2.1.2.3 gelten das M VV14, die TL Pflaster-StB 06/15 und
die RStO 12/24.

Fir den Untergrund gilt zusatzlich:
— Fir Boden der Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F3 nach ZTV E-StB 1715 ist im Bereich
der Planumsebene die Filterstabilitat nach Cistin/Ziems (REwS'¢) zu Gberprifen.

— Fir die nach ZTV E-StB 17 als nicht frostempfindlich zu bezeichnenden Bdden (F1) sind
die Kriterien fir die Einstufung wie folgt zu verandern: Anteil an Korn unter 0,063 mm von
5,0 Gew.-% bei U =2 12,0 oder 12,0 Gew.-% bei U < 6,0.

Fur den Unterbau gilt zusatzlich:

— Bei Verwendung vorgenutzter natirlicher Gesteinskérnungen oder Recycling-Baustoffe
sind die in der TL Gestein-StB 04 enthaltenen Anforderungen an die umweltrelevanten
Merkmale zu erfillen.

12 RAP Stra 15 Richtlinien fur die Anerkennung von Prufstellen fir Baustoffe und Baustoffgemische
im Strafenbau, Ausgabe 2015, Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrs-
wesen

13 DIN EN 752:2017-07 Entwéasserungssysteme aulerhalb von Gebduden — Kanalmanagement

14 M VW Merkblatt fir Versickerungsfahige Verkehrsflaichen, Ausgabe 2013; Forschungs-
gesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen

15 ZTV E-StB 17 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
StralBenbau, Ausgabe 2017; Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrs-
wesen

16 REwS Richtlinien fiir die Entwésserung von StralRen, Ausgabe 2021; Forschungsgesell-

schaft flir Strallen- und Verkehrswesen
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Fir Tragschichten/Frostschutzschichten gilt zusatzlich:

— Die fur die Herstellung der Tragschichten verwendeten Gesteinskdrnungen muissen der
TL Gestein-StB 04/23 entsprechen. Es sind sandreiche Baustoffgemische nach
TL SoB-StB 20'7, Anhang C, Bild C.1 zu verwenden. Der Sandgehalt muss zwischen 30 %
und 40 % liegen. Der Feinanteil < 0,063 mm ist nach TL SoB-StB 20, Tabelle 1 auf
< 3 M.-% zu begrenzen (Kategorie UF3).

— Fur die Herstellung der Frostschutzschichten sind ausschlieRlich Baustoffgemische nach
TL SoB-StB 20 zu verwenden. Der Feinanteil < 0,063 mm ist nach TL SoB-StB 20,
Tabelle 1 auf < 3 M.-% zu begrenzen (Kategorie UF3).

23 Ausfiihrung

231 Allgemeines
Die Flachenbelage sind gemaf den folgenden Bestimmungen durch Einbau der Bettung, Ver-
legen der Betonpflastersteine mit einer Fugenbreite von 5 mm bis 12 mm in Abhangigkeit von
den Abmessungen (Formaten) der Pflastersteine (siehe Anlagen 8 bis 10) und Verfillen der
Fugen mit dem Fugenmaterial und anschliefiendem Abritteln vor Ort einzubauen.
Fir den Einbau des Flachenbelags sind die technischen Regeln gemal den Angaben der
Anlage 12 zu beachten, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
Der Hersteller der Pflastersteine muss jeder Lieferung eine Anleitung fir den Einbau der
Bettung, das Verlegen der Betonpflastersteine und das Verfillen der Fugen mit dem Fugen-
material beifiigen (siehe Anlage 13).

2.3.2 Anforderungen an den Einbauer des Flachenbelags

Der Einbau des Flachenbelags ist durch Personen auszufiihren, die tber die dafiir erforder-
lichen Fachkenntnisse verfliigen.

233 Voraussetzungen

Vor dem Einbau des Flachenbelags ist festzustellen, dass im Rahmen der Planung geman
Abschnitt 2.1 die Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes ermittelt wurde. Der Einbauer des
Flachenbelags muss auf dieser Grundlage bescheinigen, dass der Untergrund fir den Einbau
des Flachenbelags geeignet ist.

234 Vorarbeiten
Die Vorarbeiten sind gemal den Planungsunterlagen der Versickerungsanlage und unter
Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen auszufihren.
— Untergrund

Der anstehende Untergrund muss die Anforderung der ZTV E-StB 17 unter Beriicksichti-
gung der Anforderungen des Abschnitts 2.2.3 erflillen. Die Tragfahigkeit des Untergrundes
muss zum Zeitpunkt des Einbringens der Frostschutz- oder Tragschicht mindestens
45 MPa betragen. Der Nachweis einer ausreichenden Standfestigkeit ist mittels Platten-
druckversuch nach DIN 18134 nachzuweisen.

— Unterbau

Sofern ein Unterbau vorgesehen ist, gelten die gleichen Anforderungen wie fur den Unter-
grund.

— Tragschichten/Frostschutzschichten

Die Verdichtung muss mit leichten bis mittelschweren Plattenrittlern durchgefiihrt werden.
Kornzertrimmerung ist zu vermeiden.

17 TL SoB-StB 20 Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StraRenbau, Ausgabe 2020, Forschungsgesellschaft fir
StralRen- und Verkehrswesen
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— Bauprodukte

Die Ubereinstimmung der Lieferungen des Bettungsmaterials, der Betonpflastersteine und
des Fugenmaterials mit den Anforderungen gemaf den Abschnitten 2.1.2.1 bis 2.1.2.3 ist
auf der Grundlage der Kennzeichnung auf den Lieferscheinen und der Verpackung zu
Uberprifen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu hand-
haben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden.

235 Einbau des Flachenbelags

Der Flachenbelag ist unter Beriicksichtigung der Angaben der Anlagen 1, 12 und 13 sowie
den nachfolgenden Bestimmungen einzubauen.
Der Flachenbelag ist auf der Grundlage der Planungsunterlagen und der Einbauanleitung des
Antragstellers entsprechend dem "Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen”, der ZTV Pflaster-StB 20 und ATV DIN 18318 einzubauen.
Verschmutzungen, z. B. durch Oberboden aus angrenzenden Grinflachen, Bauschutt etc.,
sind zu vermeiden. Sollten trotzdem Verunreinigungen auftreten, sind diese vor dem Abrttteln
mittels saugender Reinigung zu entfernen.

2.3.6 Ubereinstimmungserklirung
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Flachenbelags mit den Bestimmungen der allge-
meinen Bauartgenehmigung muss fir jeden eingebauten Flachenbelag vom Einbauer mit
einer Ubereinstimmungserklarung auf der Grundlage der Feststellung der Ubereinstimmung
der Lieferungen des Bettungsmaterials, der Betonpflastersteine und des Fugenmaterials ge-
maf Abschnitt 2.3.4, dem Einbau nach Abschnitt 2.3.5 und einer Sichtkontrolle auf ordnungs-
gemalien Zustand der Ausfiihrung erfolgen. Die Ergebnisse der Kontrolle sind aufzuzeichnen.
Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Einbauer des Flachenbelags unverziglich die er-
forderlichen MafRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die bestehende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Ubereinstimmungserklarung des Einbauers muss mindestens folgende Angaben ent-
halten:

— Nummer der allgemeinen Bauartgenehmigung
— Bezeichnung des Bauvorhabens

— Bestatigung uber die Ausfuhrung entsprechend den Planungsunterlagen einschlief3lich der
ordnungsgemalen Ausfiihrung der Vorarbeiten

— Art der Kontrolle

— Datum der Kontrolle

— Ergebnis der Kontrolle und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die Ausfiihrungskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber auszuhan-
digen und dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustéandigen obersten Bauaufsichts-
behoérde oder der zustandigen Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

31 Allgemeines

Die Versickerungsleistung und der Stoffriickhalt kdnnen nur dauerhaft sichergestellt werden,
wenn die Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt wird.

Fur jede Versickerungsanlage ist vom Einbauer des Flachenbelags dem Auftraggeber eine
Wartungsanleitung zu Ubergeben, die dem Betreiber auszuhandigen ist. Die Wartungsanlei-
tung muss mindestens die Bestimmungen gemaR den Abschnitten 3.2 bis 3.4 und die An-
gaben der Anlage 14 enthalten.
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Landesrechtliche Bestimmungen zur Kontrolle, Wartung und Uberpriifung der Anlagen (Art
und Umfang der Tatigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur Durchfilhrung der Tatigkeiten)
bleiben unberihrt.

Vom Betreiber sind die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgeflhrten Kontrollen
und Wartungen, sowie die Beseitigung eventuell festgestellter Mangel zu dokumentieren. Die
Unterlagen sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen den 6rtlich zustandigen Auf-
sichtsbehdrden vorzulegen.

3.2 Wartung
Verunreinigungen z. B. durch Straflenkehricht und Laub sind regelmafig zu entfernen.

Im ersten Betriebsjahr ist der Flachenbelag monatlich auf Fugenfiillung und Lage der Pflas-
tersteine im Verbund zu Uberprifen. Wenn erforderlich, muss bestimmungsgemaf nachge-
bessert werden.

Wenn auf dem Flachenbelag haufiger Rickstau festgestellt wird, als in der Bemessung vor-
gesehen, mindestens aber in Abstanden von 10 Jahren, ist die spezifische Versickerungsrate
des Flachenbelags mit dem Tropf-Infiltrometer gemafl dem "Merkblatt flir wasserdurchlassige
Befestigungen von Verkehrsflachen" durch einen Fachbetrieb zu prifen. Wenn eine spezi-
fische Versickerungsrate von < 270 I/(s-ha) festgestellt wird, ist die Ursache zu ermitteln und
zu beseitigen. Ggf. ist der Flachenbelag geman Abschnitt 3.3 zu reinigen.

3.3 Reinigung des Flachenbelags

Die Reinigung des Flachenbelags ist mittels spezieller Reinigungsgerate durchzufihren. Das
Reinigungsverfahren mit der beim DIBt hinterlegten Verfahrensbeschreibung und festgelegten
Kennwerten wurde nach den Zulassungsgrundsatzen des DIBt geprift. Es ist geeignet, bei zu
geringer Versickerungsleistung die erforderliche Versickerungsrate des Flachenbelags
wiederherzustellen. Informationen Uber die Verfugbarkeit der entsprechenden Reinigungs-
gerate sind vom Antragsteller in Verbindung mit der Wartungsanleitung zur Verfigung zu
stellen.

Nach der Reinigung sind die Fugen wieder mit Fugenmaterial gemaR Abschnitt 2.1.2.3 aufzu-
fullen.

Das abgesaugte Material ist auf Inhaltsstoffe zu untersuchen und entsprechend den geltenden
gesetzlichen Regelungen ordnungsgemal zu entsorgen.
3.4 Ausbau des Flachenbelags und Entsorgung

Bei Ausbau des Flachenbelags sind die Bauteile und Baustoffe auf Inhaltsstoffe zu unter-
suchen und entsprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen ordnungsgemaf zu ent-

sorgen.
Stefan Hartstock Beglaubigt
Referatsleiter Dr. Zander
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Laéngsschnitt

Mindestfugenbreite

~—~"je nach Steindicke 5-12 mm

erforderlicher Fugenanteil min. 5%, max 10%

-/ Speicher:Schicht (haufwerkspofiger Kernbeton),

| Kapillar-Schicht (haufwerksporiger Fubeton)

/

Bettung im verdichteten Zustand

Draufsicht

Mindestfugenbreite
je nach Steindicke 5-12 mm

erforderlicher Fugenanteil min. 5%, max 10%

Mindestfugenbreite in Abhangigkeit von der Steindicke

Fugenbreite

140 mm =D <160 mm

Steindicke D
80 mm <D <120 mm 5 mm
120 mm < D < 140 mm 5-8mm
8-12mm

Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von

Langsschnitt und Draufsicht Flachenbelag mit Mindestfugenbreite — Beispielhaft

Anlage 1

Z076850.25
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Draufsicht Betonpflasterstein 20/20/8 cm

£
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N
2
©
£
o
[%2]
]
o
Rastermaf} 20 cm
| |
Vorderansicht Betonpflasterstein 20/20/8 cm
/] NN TN Y )
§
0
@
X
0
o
c
s
wn
Schnitt (Randausschnitt) Perspektive
Vorsatzbeton gefligedicht

— ca. 8-10 mm

Kernbeton haufwerksporig

—x FulRbeton haufwerksporig
ca. 8-10 mm

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Betonpflasterstein 20/20/8 cm nach DIN EN 1338 — dreischichtig — Beispielhaft

Anlage 2

Z076850.25
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fir
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Draufsicht Betonpflasterstein 24/16/8 cm

Rastermal} 24 cm

Vorderansicht Betonpflasterstein 24/16/8 cm

Rastermald 16 cm

£

-

Steindicke 8 cm

o
<

0

55
X

e
9
L

(2
X

DX ERL
9:0.0.0.0,
%% %%

KX
:’:

Q5
]

Schnitt (Randausschnitt)
Vorsatzbeton geflgedicht
~ ca. 8-10 mm

Kernbeton haufwerksporig

+ FuBbeton haufwerksporig

ca. 8-10 mm

Perspektive

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Betonpflasterstein 24/16/8 cm nach DIN EN 1338 — dreischichtig — Beispielhaft

Anlage 3

Z076850.25
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Draufsicht Betonpflasterstein 16/16/12 cm

Perspektive

Rastermaf} 16 cm

Rastermal’ 16 cm

Vorderansicht Betonpflasterstein 16/16/12 cm Schnitt (Randausschnitt)
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X
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ho%!

4 -y - N
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vt %0 %

SRR

00
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0. 0.9.0.0.0.0.0.

Steindicke 12 cm
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A <>
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e
%%
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(K
K AR AR
000
SRS

| Vorsatzbeton
gefligedicht
ca. 8-10 mm

Kernbeton
haufwerksporig

FulRbeton
haufwerksporig

N ca. 8-10 mm

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Betonpflasterstein 16/16/12 cm nach DIN EN 1338 — dreischichtig — Beispielhaft

Anlage 4

Z076850.25
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Bautechnik

Draufsicht Betonpflasterstein 20/16,5/10 cm
7
K Perspektive
£
(&
Ue]
©
2
®
£
2
w
©
o
N
Y,
/ ~— ~— r:\
‘ Rastermal 20 cm
|
Schnitt Vorsatzbeton
Vorderansicht Betonpflasterstein 20/16,5/10 cm (Randausschnitt) gefiigedicht
7 ca. 8-10 mm
. - AN Ay A
é [— é \li A \/<\< > s
g ™ 2 N N
S K88
2 et Kernbeton
% & haufwerksporig
< SESESESSENSE
] KKK
173} S s
Yetete %% FuRbeton
oo %% haufwerksporig
. Tca.810mm
Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN
Anl
Betonpflasterstein 20/16,5/10 cm nach DIN EN 1338 — dreischichtig — Beispielhaft nlage 5
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Draufsicht Betonpflasterstein
organische Form 15/11,5/8 cm

’/;_,,ze:-f’*_— B =::=;::::;:=::!: :11121221:=:;=:==:=:\ -~
e:gy %\
\\ .‘h T \ g
| IC o Perspektive
| —
\ . -
| | ‘: |8
“ | | -
‘I‘j:\ I‘\ | |‘|‘ % i
'\\ \ o 77d// ; & {
— /
/
\ /
- S
Rastermal 15 cm
|
Vorderansicht Betonpflasterstein Schnitt
organische Form 15/11,5/8 cm (Randausschnitt) Vorsatzbeton
N S _gefligedicht
J “ca. 8-10 mm
£
o
[ce]
% Kernbeton
5 haufwerksporig
£
% FuRbeton
~ haufwerksporig
ca. 8-10 mm
Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN
Anlage 6

Betonpflasterstein 15/11,5/8 cm nach DIN EN 1338 — dreischichtig — Beispielhaft

Z076850.25
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Draufsicht Betonpflasterstein
organische Form 15/11,5/10 cm

/

J/ Rastermal® 15 cm

Vorderansicht Betonpflasterstein
organische Form 15/11,5/10 cm

Rastermal} 115 cm

Steindicke 10 cm

Perspektive

bbb Vorsatzbeton
(Randausschnitt) D
| geflgedicht
ca. 8-10 mm

Kernbeton
haufwerksporig

FuRbeton

& 5 haufwerkspori
edede%e% aufwerksporig
N ca. 8-10 mm

Z076850.25

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabfliissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN
Anl 7
Betonpflasterstein 15/11,5/10 cm nach DIN EN 1338 — dreischichtig — Beispielhaft nmage
1.84.1-1/24
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Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Steinformate mit Angabe der einzuhaltenden Fugenbreiten fiir einen Fugenanteil von
min. 5 % bis max. 10 % — Beispielhaft

Format * Steindicke Fugenbreite Fugenanteil Fugenwolumen | Fugenmaterial
cm cm mm % I/m? kg/m?
20/20 8 5 5 4 6
40/20 8 8,5 6,3 5,0 8,5
30/20 8 8,5 7,0 5,6 9,4
20/20 8 8,5 8,3 6,7 11,3
30/30 8 8,5 5,6 4,5 7,5
24/16 8 6 6,7 53 9,0
16/16 8 6 8,0 6,4 10,0
Mehrsteinsystem Typ AP
. 8 6 6,8 57 9,6
won 10,5/17,5 bis 21/17,5
17,5/10 8 5 7,7 6,2 10,0
21/17,5 8 6 5,2 4.1 7,0
30/20 10 8,5 7,0 7,0 11,8
20/20 10 8,5 8,3 8,3 14,1
32/16 10 6,5 6,0 4,2 7.1
24/16 10 6,5 6,7 4,7 7,9
16/16 10 6,5 8,0 5,6 9,4
GDM.H stone proActive
10 5 7,0 7,0 11,8
20/16,5
Mehrsteinsystem Typ AH
. 10 6 5,9 6,4 10,8
wvon 15/15 bis 30/20
Mehrsteinsystem Typ AX
. 10 6 8,0 7,2 12,2
wvon 15/10 bis 20/15
Mehrsteinsystem Typ AY
- 10 6 10,0 11,0 18,7
wvon 10/7,5 bis 15/10
Mehrsteinsystem Typ BE
organische Formen 10 >5 9,0 10,8 18,4
von 28/18 bis 32/23
Mehrsteinsystem Typ BF
organische Formen 10 >5 10,0 12,0 20,4
won 7,5/9 bis 22,5/11,5
30/20 12 6,5 53 6,4 10,9
30/15 12 6,5 6,4 7,7 13,0
20/20 12 6,5 6,4 7,7 13,0
20/10 12 6,5 9,5 1,4 19,0
32/16 12 6,5 6,0 7,2 12,2
24/16 12 6,5 6,7 8,0 13,5
16/16 12 6,5 8,0 9,6 16,2
Mehrsteinsystem Typ AB
- 12 6,5 5,6 6,4 10,8
von 16/16 bis 36/24
Mehrsteinsystem Typ AE
- 12 6,5 6,8 7,5 12,7
von 16/16 bis 32/16
24/24 16 8,5 7,0 11,1 18,0
*ZwischengréfRen kénnen abgeleitet werden bzw. sind mit dem Hersteller abzustimmen.
Ein Fugenanteil von min. 5% bis max. 10% sind dabei zwingend einzuhalten.
Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabfliissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN
Anlage 8

Z076850.25
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Muster 1

20/20/8 cm mit 6 mm Fuge

6,2% Fugenanteil

Muster 2
24/16/8 cm mit 6 mm Fuge

6,7% Fugenanteil

Muster 3
16/16/12 mit 6,5 mm Fuge

8,0% Fugenanteil

Muster 4

Mehrsteinsystem Typ AP
mit 6 mm Fuge

6,8% Fugenanteil

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Einbaubeispiele mit Fugenanteil

Anlage 9

Z076850.25 1.84.1-1/24
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Muster 5
20/15,5/10 cm mit 5 mm Fuge

7,1% Fugenanteil

Muster 6
Mehrsteinsystem Typ BF

10,0% Fugenanteil

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Einbaubeispiele mit Fugenanteil Anlage 10

Z7076850.25 1.84.1-1/24
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Arbeitsblatt DWA-A 138-1
Ausgabe Oktober 2024

Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser — Teil 1: Planung, Bau,
Betrieb

DWA Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V.

Merkblatt DWA-M 153
Ausgabe August 2007; korrigierte
Fassung: Stand Dezember 2020

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser;
DWA Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V.

RStO 12/24 Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrs-flachen
Ausgabe 2012/Fassung 2024 Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen — FGSV

REwS Richtlinien fiir die Entwasserung von Stral3en;

Ausgabe 2021 Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen — FGSV

DIN EN 752:2017-07

Entwasserungssysteme auRerhalb von Gebauden - Kanalmanagement
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 18196:2023-02

Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation flir bautechnische Zwecke;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN EN ISO 17892-11:2021-03

Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an
Bodenproben — Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Technische Regeln flr die Planung und Bemessung

Anlage 11

Z090551.25
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

M FP Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelagen in
Ausgabe 2024 ungebundener Ausflihrung;

Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen — FGSV
M VvV Merkblatt fur Versickerungsfahige Verkehrsflachen;
Ausgabe 2013 Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen — FGSV
ZTV Beton-StB 07 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Ausgabe 2007 Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton;

Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen — FGSV

TL Gestein-StB 04/23
Ausgabe 2004/Fassung 2023

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StralRenbau;
Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen — FGSV

TL SoB-StB 20
Ausgabe 2020

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StralRenbau;
Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen — FGSV

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von

Ausgabe 2020 Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau; Forschungsgesellschaft fir StralRen-
und Verkehrswesen — FGSV

ZTV E-StB 17 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im

Ausgabe 2017 StraRenbau;

Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen — FGSV

ZTV Ew-StB 14
Ausgabe 2014

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stral’enbau;
Forschungsgesellschaft fir Straen- und Verkehrswesen — FGSV

ZTV Pflaster-StB 20
Ausgabe 2020

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und zur Herstellung von
Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie von Einfassungen;
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen — FGSV

TL Pflaster-StB 06/15
Ausgabe 2006/Fassung 2015

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen;
Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen — FGSV

M SoB
Ausgabe 2020

Merkblatt flir Schichten ohne Bindemittel;
Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen — FGSV

DIN EN 1338:2003-08

Pflastersteine aus Beton — Anforderungen und Priifverfahren

DIN 18134:2012-04

Baugrund - Versuche und Versuchsgerate - Plattendruckversuch;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 18035-5:2021-03

Sportplatze — Teil 5: Tennenflachen;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 18318:2019-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Pflasterdecken und
Plattenbelage, Einfassungen;

Deutsches Institut fiir Normung e.V. — DIN

DIN 18299:2023-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Allgemeine
Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 18300:2019-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Erdarbeiten;
Deutsches Institut fiir Normung e.V. — DIN

DIN 18315:2023-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) -
Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten ohne Bindemittel;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Technische Regeln fiir die Herstellung Anlage 12
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Einbauanleitung

1. Vor Beginn der Pflasterarbeiten ist eine Abnahme der Unterlage (Tragschichten) erforderlich.
Hierbei ist die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung
sowie den sich aus den allgemein anerkannten Regeln der Technik ergebenen Anforderungen
zu priufen. Insbesondere sind hier die Standfestigkeit, Durchlassigkeit sowie Lage und
Ebenflachigkeit zu nennen. Beim Einbringen der Tragschichten ist auf Entmischungen zu
achten, bzw. sind diese entsprechend nachzubessern. Die Verdichtung sollte mit leichten bis
mittelschweren Plattenrittlern lagenweise erfolgen, um Kornzertrimmerungen zu vermeiden.

2. Der Flachenbelag, bestehend aus dem Pflasterstein, dem Bettungs- und Fugenmaterial ist
Zulassungsgegenstand aBG und ist entsprechend herzustellen. Die Lieferscheine fiir die
Materialien sind auf Ubereinstimmung mit den erforderlichen Angaben zu prifen. Bei der
Anlieferung der Pflastersteine ist die Ware auf Beschadigungen zu kontrollieren und vor Ort
auf ebenem und festem Grund abzustellen.

3. Das Bettungsmaterial ist in gleichmagiger Schichtdicke auf der Unterlage
(Tragschichten) einzubauen. Die Dicke der Bettung betragt im verdichteten Zustand 4-5
cm. Das Betreten bzw. Befahren der profilierten Bettungsschicht ist untersagt.

4. Der Flachenbelag GDM.KLIMASTEIN ist ein Pflastersystem aus haufwerksporigem Kern- und
FuRbeton, sowie geflgedichtem Vorsatzbeton. Die Verlegung der Pflastersteine kann von
Hand als auch maschinell erfolgen. Beim Verlegen der Pflastersteine unter Einhaltung des
angegebenen Rastermales ist darauf zu achten, dass ein planerisch vorgesehener
Fugenanteil von min. 5% bzw. max. 10% eingehalten wird. Zum Ausrichten der Pflasterdecke
sind geeignete Versetzzangen mit Gummiaufsatzen zu verwenden. Grundsétzlich ist darauf zu
achten, Verschmutzungen auf der Pflasteroberflache, wie Oberboden, Bauschutt, Sagestaub,
etc. zu vermeiden. Gefahrdete Bereiche sollten vorsorglich mit einer Folie abgedeckt werden.

5. Die Pflasterflache ist zur Lagensicherung und zum Schutz der Steine kontinuierlich mit dem
Verlegen der Steine mit dem vorgegebenen Fugenmaterial zu verfugen. Vor dem Verdichten
ist die Flache von Verschmutzungen und Fugenmaterial zu reinigen. Das Abritteln der
Pflasterflachen erfolgt mit geeigneten Plattenrittlern je nach Steinformat unter Verwendung
einer Kunststoffschirze (Plattengleitvorrichtung) zur Vermeidung von Schaden an der
Steinoberflache. Nach dem Abritteln ist ein Nachverfugen mit dem vorgegebenen
Fugenmaterial erforderlich. Die Endverfugung hat mit duerster Sorgfalt zu erfolgen.

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen — GDM.KLIMASTEIN

Einbauanleitung Anlage 13
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Betrieb und Wartung

1.

10.

Nach der Inbetriebnahme ist die hydraulische als auch die bautechnische Funktion der Versickerungsanlage
in regelmaRigen Abstanden zu uberprifen. Eine Inspektion der Flachenversickerungsanlage ist im 1. Jahr
nach der Inbetriebnahme monatlich durchzufiihren. Sollten Veranderungen in der Ebenflachigkeit
(Absackungen), im Steinverbund oder im Bereich der Fugen (Entleerung) auftreten, sind diese umgehend zu
beseitigen. Die zur Reparatur der Pflasterdecke bendtigten Baustoffe missen den Bestimmungen dieser
allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen.

Das Gleiche gilt fir Strallenaufbruch durch Versorgungstrager. Hier ist besonders auf die getrennte Lagerung
von Fugen-, Bettung- und Tragschichtmaterial zu achten. Die Flache ist auch hier bestimmungsgemaf’ wieder
aufzubauen.

Verschmutzungen durch Strallenkehricht, Laub etc. sind umgehend zu entfernen. Um einer Entleerung der
Fugen entgegenzuwirken, sollte das Abkehren der Verschmutzung méglichst diagonal zur Fugenrichtung
vorgenommen werden. Sofern der Fugenfillstand 90 % der Steinhéhe unterschreitet, muss nachgefiillt
werden. Zum Auffiullen darf nur das in der Zulassung beschriebene Fugenmaterial verwendet werden.

Das Hantieren mit wassergefahrdenden Stoffen auf dem Flachenbelag ist strengstens untersagt.

Sollten sich LAU- oder HBV-Anlagen in unmittelbarer Nahe des Flachenbelages befinden, so ist dafiir Sorge
zu tragen, dass, z. B. durch Verschleppen mit Fahrzeugreifen, z. B. bei Tankstellen, keine wassergefahr-
denden Stoffe auf dem Belag abgelagert werden.

Es ist unzulassig, Regenabfliisse von angrenzenden befestigten Flachen auf den Flachenbelag abzuleiten.

Bei vermehrt auftretendem Rickstau, z. B. Pfutzenbildung oder Abfluss, spatestens jedoch nach 10 Jahren,
ist die spezifische Versickerungsrate des Flachenbelages mittels Tropfinfiltrometer durch einen Fachbetrieb
zu prufen. Wenn eine spezifische Versickerungsrate < 270 I/(s*ha) festgestellt wird, ist die Ursache zu
ermitteln und zu beseitigen. Gdf. ist der Flachenbelag zu reinigen.

Sofern eine Kolmation der Fugen als Ursache fiir eine unzureichende Versickerungsrate festgestellt wird, ist
eine Reinigung des Belages vorzunehmen. Je nach Verunreinigung der Flache kann ein mehrmaliges Uber-
fahren erforderlich sein, um eine ausreichende Versickerung wieder sicherzustellen.

Die Reinigung ist mittels spezieller Reinigungsgerate und der beim DIBt hinterlegten Verfahrensbeschrei-
bung durchzufiihren. Die Reinigungsgerate kdnnen beim Inhaber dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
angefragt werden.

Nach der Reinigung sind die Fugen wieder mit Fugenmaterial nach Mal3gabe dieser allgemeinen Bauart-
genehmigung zu verfillen.

Die Wirksamkeit der durchgefiihrten Reinigung ist stichprobenhaft zu tGberprifen.

Das abgesaugte Material ist auf Inhaltsstoffe zu untersuchen und entsprechend den geltenden gesetzlichen
Regelungen zu entsorgen.

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
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