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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind die Holzfaserplatten
"STEICOprotect H", "STEICOduo" und "STEICOuniversal".

Vorgesehener Verwendungszweck ist die Verwendung als mittragende und aussteifende
Beplankung fur Wand- und Dachtafeln in Holztafelbauart in Bereichen, in denen die
Verwendung von Beplankungen im Trocken- und Feuchtbereich nach DIN 68800-2 unter den
Bedingungen der Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1 zulassig ist.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfuhrung von Wand- und Dachtafeln in Holztafelbauart unter Verwendung der o.g.
Produkte. Die Tafeln kdnnen dabei mit den von diesem Bescheid erfassten Holzfaserplatten
einseitig oder beidseitig beplankt sein.

Die Holztafelbauart besteht des Weiteren aus Rippen und Gurten aus Holzprodukten sowie
Breitriickenklammern zur Befestigung der Holzfaserplatten an den Rippen.

Die Wand- und Dachtafeln dirfen planmafig scheibenartig beansprucht werden. Die
Beplankung dient des Weiteren als dauerhafte Stabilisierung von knick- und kippgefahrdeten
stabférmigen Rippen und Gurten.

Beanspruchungen rechtwinklig zur Tafelebene sind nicht Gegenstand dieses Bescheides.
Diese Lastrichtung kann mit den von diesem Bescheid erfassten Beanspruchungen kombiniert
werden, wenn eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder allgemeine
Bauartgenehmigung dies fiir diese Beanspruchung (z. B. als Teil eines WDVS) erlaubt und
Rechenregeln fiir die kombinierte Beanspruchung ausgewiesen sind.

Die Wand- und Dachtafeln nach diesem Bescheid durfen nur bei Tragewerken angewendet
werden, die statisch oder quasi-statisch belastet sind. Ermidungsrelevante Beanspruchungen
sind nicht von diesem Bescheid erfasst.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Holzfaserplatten

Die Holzfaserplatten "STEICOprotect H" und "STEICOduo" sind 40 mm und 60 mm dick, die
Holzfaserplatten "STEICOuniversal" sind 35 mm, 52 mm und 60 mm dick.

Die Holzfaserplatten bestehen aus verklebten Lagen. Die Lagen werden im Nassverfahren
hergestellt. Grundlage fir die Platten bilden Holzfasern, die aus Nadelhdlzern gewonnen
werden.

Die Holzfaserplatten "STEICOuniversal" der Nenndicke 35 mm haben eine maximale
Lagendicke von 19 mm. Holzfaserplatten “STEICOuniversal® der Nenndicken 52 mm und
60 mm sowie Holzfaserplatten "STEICOprotect H" und "STEICOduo" der Nenndicken 40 mm
und 60 mm haben eine maximale Lagendicke von 24 mm.

Die Holzfaserplatten werden aus chemisch unbehandeltem Nadelholz hergestellt. Zur
Verklebung der einzelnen Lagen wird ein formaldehydfreier Klebstoff verwendet.

21.2 Leistungseigenschaften der Holzfaserplatten
Die charakteristische Rohdichte der Holzfaserplatten betragt bei Prifung nach DIN EN 1602
pk = 240 kg/m?3.
Die Holzfaserplatten haben die in Tabelle 1 aufgefiihrten Mindestwerte der Biegefestigkeit bei
Prifung im 3-Punkt-Versuch nach DIN EN 310.
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Tabelle 1: Mindestwerte der Biegefestigkeit von bei 23°C / 50% r.F. konditionierten Proben

Typ Mindestbiegefestigkeit f,
[N/mm?]
STEICO universal 0,8
STEICOprotect H, STEICOduo 0,5

In den Nutzungsklassen 1 und 2 ist als Hochstwert der Kriechzahl k. nach DIN EN 1156 der
Wert 7 einzuhalten. Als Mindestwerte fir den Modifkationsbeiwert ko4 sind die Werte gemaf
Tabelle 2 einzuhalten.

Des Weiteren haben die Holzfaserplatten alle Leistungseigenschaften, die in Abschnitt 3.2.6
dieses Bescheides aufgeflhrt sind. Weitere Angaben zu diesen Leistungseigenschaften sind
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt mit Datum vom 6. Februar 2025.

2.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt oder der Lieferschein des Bauprodukis muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Darilber hinaus sind die Platten an geeigneter Stelle dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:
- Herstellwerk (gegebenenfalls verschlisselt)

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfiir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierflir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Ub_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die MalRnahmen einschlie3en, die im
Priif- und Uberwachungsplan vorgesehen sind. Der Prif- und Uberwachungsplan ist beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt mit Datum vom 06.02.2025. Er ist Bestandteil
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und wird der anerkannten Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle zur Verfliigung gestellt.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen.
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Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich
- die betreffende Priifung unverzuglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren und
es kdnnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens die Priifungen nach Abschnitt 2.3.2
durchzufiihren. Die Anzahl der Prifungen ist mit der fremdiberwachenden Stelle
abzustimmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung
3141 Allgemeines

Fir die Planung von tragenden Bauteilen in Holztafelbauart gelten die Bestimmungen der
Norm DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA unter Beachtung von
DIN 68800-2, soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

Sind die Bauteile in Holztafelbauart nicht beidseitig mit den hier geregelten Platten beplankt,
kann das Zusammenwirken der beiden dann unterschiedlichen Beplankungen nach Regel (7)
des Abschnitts 9.2.4.2 der Norm DIN EN 1995-1-1 berticksichtigt werden.

3.1.2 Komponenten der Holztafelbauart

Die Bauteile in Holztafelbauart bestehen neben den Holzfaserplatten im Wesentlichen aus
folgenden Komponenten:

- Die Rippen und Gurte bestehen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder
Balkenschichtholz mit folgenden Vorgaben: Die Festigkeitsklasse (bei Balkenschichtholz
die Festigkeitsklasse der Lamellen) betragt mindestens C18 bzw. T11 nach
DIN EN 14081-1 in Verbindung mit DIN 20000-5. Das Brettschichtholz nach
DIN EN 14080 hat mindestens die Festigkeitsklasse GL24c. Das Furnierschichtholz nach
DIN EN 14374 hat eine Rohdichte von mindestens 430 kg/m3.

Es koénnen auch leichte Holzbautrdger und -stitzen mit Europaischer Technischer
Bewertung mit Gurten aus o0.g. Vollholz oder Furnierschichtholz verwendet werden.

Z007074.25 1.9.1-41/24
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- Zur Befestigung der Holzfaserplatten an den Holzrippen werden Breitrlickenklammern
nach DIN EN 14592 in Verbindung mit DIN 20000-6 mit einem Nenndurchmesser
dn > 2,0 mm und einer Riickenbreite bgr > 27 mm verwendet, die wie folgt angeordnet sind:

o Die Eindringtiefe lgs der Verbindungsmittel in Rippen betragt fur Vollholzrippen
mindestens 15d, fir Rippen aus Furnierschichtholz mindestens 12d.

o Der Mindestabstand eines Klammerschaftes zum unbeanspruchten Plattenrand a4 ¢
betragt unabhangig von der Faserrichtung des Holzes 7d.

o Der Abstand der Klammern untereinander betrdgt mindestens 50 mm und darf
héchstens 80d betragen.

o Die Verbindungsmittel zur Befestigung der Tafeln sind entsprechend den statischen
Erfordernissen gemal den Technischen Baubestimmungen auszuwahlen.

313 Ausbildung von Wandtafeln
Die Rander der Holzfaserplatten miissen allseitig schubsteif mit den Rippen verbunden sein.

Freie Plattenrander sind nicht zuldssig. Horizontal sind bis zu zwei StoRfugen moglich. Der
Rippenabstand (Achsabstand) ist nicht groRer als 625 mm.

314 Ausbildung von Dachtafeln
Dachtafeln, in denen die Beplankung tragend/aussteifend angesetzt wird, werden als
oberseitig mit den Holzfaserplatten beplankte Dachtafeln, mit freien Plattenrandern, versetzt
oder nicht versetzt, entsprechend Anlage 1 hergestellt. Die tragende Dachtafel muss aus

mindestens 4 Sparren bestehen. Der Sparrenabstand darf groRer als 625 mm sein, jedoch
héchstens 1000 mm.

3.2 Bemessung

3.21 Allgemeines

Fur die Bemessung von tragenden Bauteilen in Holztafelbauart gelten die Bestimmungen der
Norm DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, soweit in diesem Bescheid
nichts anderes bestimmt ist. Flr die Holzfaserplatten sind bei der Bemessung die folgenden
Kennwerte anzusetzen.

Tabelle 2: Modifikationsbeiwerte kn,oq der Holzfaserplatte

Klasse der Nutzungsklasse
Lasteinwirkungsdauer 1 2
Sehr kurz 1,10 0,80
Kurz 0,80 0,45
Standig 0,12 0,12

Der Verformungsbeiwert kger ist in allen Nutzungsklassen und unabhangig von der
Plattendicke mit kqef = 7 anzusetzen.

Die Schubfestigkeit ist fir alle Platten mit f,x = 0,31 N/mm? anzusetzen, der Schubmodul
betragt Giean = 50 N/mm3.

Z007074.25 1.9.1-41/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-9.1-826 fur

Bautechnik

3.2.2

Seite 7 von 11 | 10. Marz 2025

Scheibenartig auf Schub beanspruchte Wandtafeln

Die Berechnung der Tragfahigkeit Rg 4 von scheibenartig auf Schub beanspruchten ein- oder
beidseitig beplankten Wandtafeln ohne horizontale BeplankungsstéfRe darf nach Verfahren A
der DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA mit Ro4 = Fyrq nach
Gleichung (9.20) in Verbindung mit (NA.16) NCI zu 9.2.4.2 der DIN EN 1995-1-1/NA erfolgen.
Die Beanspruchung des Verbundes der Platten mit den Holzrippen darf planmafig nur parallel
zum Plattenrand erfolgen.

Bei einem (n = 1) oder zwei (n = 2) horizontalen schubsteifen Beplankungsstofien ist die
Tragfahigkeit Rg 4 zu R, 4 abzumindern:

£+h
Rn’d_'(n+1){’+hR°’d

mit

n Anzahl horizontaler schubsteifer BeplankungsstoRe (n < 2)

{ Wandtafellange

h Wandtafelh6he
Der zweite Summand F,, ri/4 aus Gleichung (8.6), Abschnitt 8.2.2 der DIN EN 1995-1-1 darf
bei der Bemessung nicht in Ansatz gebracht werden.

Fir Verbindungen mit den oben genannten Verbindungsmitteln dirfen die Kennwerte geman
Tabelle 3 angenommen werden.

Unter folgenden zusatzlichen Voraussetzungen dirfen die durch Imperfektionen verursachten
Beanspruchungen nach DIN EN 1995-1-1/NA, NCI zu 9.2.4.2 (NA.17), bei den Nachweisen
der Tragfahigkeit unbericksichtigt bleiben.

- Die Tafel ist rechnerisch nur einseitig mit einer der in Abschnitt 1 genannten
Holzfaserplatten beplankt.

- Der Rippenquerschnitt von
6.000 mm?>.
Stegtrager haben eine Mindestabmessung von Breite x Hohe = 45 mm x 160 mm und
Mindest-Gurtabmessungen von Breite x Hohe = 45 mm x 39 mm.

- Das Verhaltnis q,/qxx muss kleiner oder gleich 10 sein, mit:

rechteckigen Rippenquerschnitten betragt mindestens

gxk horizontale Beanspruchung der auszusteifenden Wande
g-x stdndige und quasistandige vertikale Beanspruchung der auszusteifenden Wéande
Tabelle 3: Kennwerte der Verbindungsmittel und Verbindungen
Charakteristische
Tragfahigkeit der K K
Plattennenndicke Klammer Ry auf o >
Abscheren Nutzungsklasse 1 Nutzungsklasse 2
(Angabe je Klammer)
[mm] [N] [N/mm] [N/mm]
STEICOprotect H, STEICOduo
40 300 72 72
60 300 72 72
STEICOuniversal
35 340 111 111
52 340 72 72
60 340 72 72
Z007074.25 1.9.1-41/24
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3.23 Scheibenartig auf Schub und Biegung beanspruchte Dachtafeln

Fir scheibenartig auf Schub und Biegung beanspruchte Dachtafeln ist folgender Nachweis
der Tragfahigkeit bzgl. der Schubbelastung zu fihren:

S\/,O,d = fV,O,d

Die Beanspruchung s, g4 des Verbundes von Beplankung und Rippen (Sparren) ergibt sich
aus den Schubspannungen am Auflagerrand fur einen Gber den Rand konstant verlaufenden
Schubfluss.

Far die Beanspruchbarkeit f, g 4 gilt

¢ . Rq/a
vod = MO 33x £, xt

Dabei ist Ry der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Verbindungsmittels mit R nach
Tabelle 3, a4 der Abstand der Verbindungsmittel, f, 4 der Bemessungswert der Schubfestigkeit
der Platte und t ihre Dicke.

Der oben gezeigte Nachweis der Tragfahigkeit berlcksichtigt die bei Dachtafeln mit freien
Plattenrandern auftretenden Beanspruchungen rechtwinklig zu den schubsteif verbundenen
Plattenrandern und das duktile Verhalten des Verbundes.

Die Verbindung der Ausfachungen zwischen den Sparren mit den Pfetten sind fir die
horizontalen Auflagerkrafte zu bemessen. Die Weiterleitung der Auflagerkrafte ist
nachzuweisen. Trotz der freien Plattenrander darf als Randabstand der Verbindungsmittel das
MaR a4 gewahlt werden.

Die unter diesen Bedingungen entstehenden Durchbiegungen bleiben klein, so dass ein
Nachweis nicht erforderlich ist.

3.24 Druckbeanspruchte Tafeln

Bei Beanspruchungen der Holztafelbauart auf Druck darf die Beplankung nicht als mitwirkend
herangezogen werden.

3.25 Kipp- und Knicksicherung imperfektionsempfindlicher Bauteile

Sofern keine genaueren Nachweise gefuhrt werden, dirfen die nachfolgend genannten
Bedingungen angenommen werden:

Eine ausreichende Aussteifung gegen Knicken druckbeanspruchter Rippen in Tafelebene
durch die Holzfaserplatten unter Beachtung von DIN EN 1995-1-1/NA, NCI zu 6.3.1 (NA.5)
darf fur Wandtafeln mit Tafelhdhen von bis zu 3,0 m bei Einhaltung der in Tabelle 4 genannten
Klammerabstdnde angenommen werden.

Werden Profiltrager dabei nur einseitig mit den Holzfaserplatten beplankt, so gilt der
zugewandte Gurt als gegen Knicken und Kippen stabilisiert. Der abgewandte Gurtquerschnitt
ist separat nachzuweisen.

Fir Dachtafeln darf eine ausreichende Kipp— und Knick— Aussteifung biegebeanspruchter
stabférmiger Bauteile durch die Holzfaserplatten bei einer Verbindung der Beplankung mit den
Rippen mit einem Klammerabstand von a; = 100 mm angenommen werden. Diese
Aussteifung ist einer Ublichen Aussteifung durch Dachlatten und Verband unter Beachtung
von DIN EN 1995-1-1/NA, NCI NA. 13.3 (NA.4) gleichwertig.

Fir den genaueren Nachweis der Aussteifung der Rippen der Dachtafeln darf eine
charakteristische Randlochfestigkeit einer Klammer Rgg: auf Abscheren rechtwinklig zum
belasteten Plattenrand von Rgg:x = 240 N angenommen werden.
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Tabelle 4: Klammerabstande a; zur Knicksicherung in Tafelebene

Werkstoff der knickgefahrdeten Rippen maximaler Klammerabstand

a; [mm]

Bauteile aus Holz 100

Stegtrager nach Europaisch Technischer Bewertung mit

den Abmessungen Breite x Hohe:

45 mm x 160 mm bis 90 mm x 400 mm 100

mit Gurtquerschnitten

von 45 mm x 39 mm bis 90 mm x 45 mm

Bestimmungen zum Brandschutz, Warmeschutz, Schallschutz, Holzschutz

Fir die Einbindung der hier geregeliten Wand- und Dachtafeln in die Regeln des
Brandschutzes, Warmeschutzes, Schallschutzes und Holzschutzes durfen die
Holzfaserplatten nach Abschnitt 2 wie Dammstoffe nach DIN EN 13171 mit folgenden

Kennwerten behandelt werden:
Tabelle 5:

Brandschutzes und Schallschutzes

Eigenschaften der Holzfaserplatten fir Nachweise des Warmeschutzes,

Eigenschaft STEICOuniversal STEI.EEOlgg’;?E H,
Brandverhalten E E
\E/‘\fa”:neqsef;;gi‘l’éi; a der 0,050 W/mK 0,050 W/mK
Dicke-Toleranzklasse T5 T5
Kurzzeitige Wasseraufnahme WS1,0 WS1,0
Wasserdampfdiffusion MU5 MU5
Druckfestigkeit CS(10/Y)200 CS(10/Y)150
Dimensionsstabilitat DS(70,-)2 DS(70,90)3

* Dieser Wert ist der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4

Ausfiihrung

Far die Ausfuhrung der hier geregelten Holztafelbauart gelten die Technischen
Baubestimmungen, insbesondere DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA
unter Beachtung von DIN 68800-2, soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

Die Verbindung der Holzfaserplatten mit den Holzrippen erfolgt mit den in Abschnitt 3.1.2
genannten Klammern. Zum Einbringen der Klammern ist ein Einschlagtiefenbegrenzer mit
FUhrung der Klammern zu verwenden und es sind die Bestimmungen in DIN EN 1995-1-1/NA,
Abschnitt NCI Zu 8.4 (NA.11) zu beachten.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Einbringen der Klammern in diesem relativ weichen
Material besondere Sorgfalt erfordert. Das ausfiihrende Personal ist explizit auf diesen
Umstand und die Notwendigkeit der Verwendung eines Einschlagtiefenbegrenzers
hinzuweisen.
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Die horizontalen schubsteifen BeplankungsstofRe sind nach Bild 1 oder gleichwertig
auszufiihren:

=

(1) vertikale Randrippe
(2) Schragnagelung fur den Anschluss des Stol3holzes an die vertikale Rippe
(3) Stol3holz
(4) Klammern zur Befestigung der Beplankung auf dem StofRRholz
Bild 1: Ausbildung der horizontalen schubsteifen BeplankungsstéRe einer Wandtafel

Beim Transport, bei der Lagerung und bei der Montage ist durch geeignete MalRhahmen
sicherzustellen, dass sich der Feuchtegehalt der Holzfaserplatten durch nachteilige Einflisse,
z. B. aus Bodenfeuchte, Baufeuchte, Niederschlagen sowie infolge Austrocknung, nicht
unzutraglich verandert.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Es ist in den Standsicherheitsnachweisen und der Baudokumentation gesondert zu
vermerken, dass die Holzfaserplatten im Sinne dieses Bescheides fiir aussteifende oder
stabilisierende Zwecke dienen. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Ausbau der Beplankung
(Holzfaserplatten) geeignete Hilfskonstruktionen die auf das Bauteil anfallenden Lasten
Ubernehmen mussen.
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Folgende Normen werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN EN 310:1993-08
DIN EN 1156:2013-10
DIN EN 1602: 2013-05

DIN EN 1995-1-1:2010-12
+A2:2014-07

DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

DIN EN 13171:2015-04
DIN EN 14080:2013-09

DIN EN 14081-1:2011-05

DIN EN 14374:2005-02

DIN EN 14592:2012-07
DIN 4108-4:2020-11

DIN 20000-5: 2024-01

DIN 20000-6:2015-02

DIN 68800-2: 2022-02

Anja Dewitt
Referatsleiterin

Z007074.25

Holzwerkstoffe; Bestimmung des Biege-Elastizitatsmoduls und
der Biegefestigkeit

Holzwerkstoffe - Bestimmung von Zeitstandfestigkeit und
Kriechzahl

Warmedammestoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der
Rohdichte

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten -
Teil 1-1: Aligemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fir den
Hochbau

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten -
Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fur den
Hochbau

Warmedammestoffe fir Gebdude - WerkmalRig hergestellte
Produkte aus Holzfasern (WF) - Spezifikation

Holzbauwerke -
Anforderungen

Brettschichtholz und Balkenschichtholz -

Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz flr tragende
Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Holzbauwerke - Furnierschichtholz fir tragende Zwecke -
Anforderungen

Holzbauwerke - Stiftférmige Verbindungsmittel - Anforderungen

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach
Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 6:
Stiftférmige und nicht stiftférmige Verbindungsmittel nach
DIN EN 14592 und DIN EN 14545

Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Maflinahmen im
Hochbau

Beglaubigt
Warns
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Beplankung gemaf Abschnitt 2.1.2
Rippen und Gurte gemal Abschnitt 3.1.2

C__ _ ~ IL__4__L_=___—= Aussteifendes Dachelement eines
! Pfette mit Ausfachung

B ‘dler Randbohle Pult- oder Satteldachs

= : g als Pfettendach

: -; : I

|

|

|

I
I
|
I
I
|
I
| Freier Plattenrand
|
I
I
|
I
I
|

M Verbindungsmittel gemaf Abschnitt 3.1.2
Aufbau gemaR Abschnitt 3.1.4

|
| |
| |
- :
| ﬁ 11l |
I _= Il
I M I : Rechtwinklig zu den Sparren verlaufende PlattenstoéRe mit
: 0 : : | weniger als 1,0 m Abstand zum Scheibenauflager missen
| X K | schubsteif ausgebildet werden.
: Il Freier Plattenrand )

11 [l

|

|
| : : : : : Plattenformat:
E H o | (1200 mm bis zu 1250 mm) x (1875 mm bis zu 3100 mm)
| ™ 11 I
I I I :
: o : : I In Scheibenmitte diirfen Platten mit einer Breite kleiner als
| .. N ; 1,25 m angeordnet werden.
! I Freier Plattenrand ,
1 LI T
| [ Il :
| [ Il |
| 11 I
I E (| I :
| 11 I
' I I !
| 1 :
| [ Il |
| 11 Il |
! ' ' Freierl Elal:tenrand I
| 11 Il |
| 11 Il |
|
£ I ¢ |
=] I I |
| '; [ Il |
l ' |
' :
|

o iy
Pfette mit Ausfachung
< oder Randbohle N
e e i I s B W I

“ordach optional

y =100m L =1.00m . =1,00m n

i Ll L H

, 1.875 bis zu 3,100 m L

Holzfaserplatten "STEICOuniversal", "STEICOduo" und "STEICOprotect Typ H" als
mittragende und aussteifende Beplankung flir die Holztafelbauart

Aussteifendes Dachelement eines Pult- oder Satteldachs als Pfettendach Anlage 1
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