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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind folgende Bauprodukte zur Verbindung und zur mechanischen
Befestigung des Photovoltaikmodul-Montagesystems, siehe Tabelle 1 und Anlagen 3 und 4.

Tabelle 1:  Zulassungsgegenstand

Modulklemmen Bauprodukte Anlage

Klemmen-Oberteil

Zylinderschraube M8
Spiral-Feder (Montagehilfe) 3
Montagehilfe zum Eindrehen
Hammerkopfmutter FCN AL M8
Klemmen-Oberteil

Mittelklemme PM C,
Endklemme PM F

Zylinderschraube M8
Spiral-Feder (Montagehilfe) 4
Klemmen-Unterteil

Mittelklemme PM C U,
Endklemme PM U

Hammerkopfmutter

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfuhrung von Verbindungen
und mechanischen Befestigungen (in diesem Bescheid: Modulklemmen zur Befestigung von
gerahmten Photovoltaikmodulen auf Profilschienen) des Photovoltaikmodul-Montagesystems
aus den in Tabelle 1 genannten Bauprodukten fir die Montage sowie Lastweiterleitung von
Photovoltaikmodulen auf Dachern.

Mittels der Modulklemmen werden gerahmte Photovoltaikmodule auf Profilschienen
(SolarMetal und SolarFish) befestigt. Die Modulklemmen PM C und PM F bestehen aus einem
Klemmen-Oberteil (Rand und Mitte), das mittels einer Zylinderschraube einschl. Feder mit
einer Hammerkopfmutter verbunden wird und durch das Anziehen der Zylinderschraube den
Rahmen der Photovoltaikmodule fixiert. Die Modulklemmen PM C U und PM U bestehen aus
einem Klemmen-Oberteil (Rand und Mitte), das mittels einer Zylinderschraube einschl. Feder
mit einem Klemmen-Unterteil und einer Hammerkopfmutter verbunden wird und durch das
Anziehen der Zylinderschraube den Rahmen der Photovoltaikmodule fixiert.

Die Profilschienen (SolarMetal und SolarFish) entsprechend der Anlagen 5 und 6 sind nicht
Regelungsgegenstand dieses Bescheides, jedoch beziehen sich die Tragfahigkeitswerte der
Modulklemmen auf den Einsatz der Profile.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Der Nachweis der geforderten Werkstoffeigenschaften ist durch ein Abnahmeprufzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204 zu erbringen.

Z194143.25 1.14.4-127/22
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21.2 Werkstoffe und Abmessungen

Die Bauprodukte der Modulklemmen werden aus den Werkstoffen entsprechend Anlage 3 und
4 hergestellt.

Fir die MaRtoleranzen gilt DIN EN 12020-2. Die Hauptabmessungen sind den Anlagen 3
und 4 zu entnehmen.

Weitere Angaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Es gelten die Bestimmungen in den Technischen Baubestimmungen sowie fiir Bauteile aus
nichtrostenden Stahlen die Bestimmungen in Bescheid Nr. Z-30.3-6, soweit im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.

222 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Trapezbefestigungen missen korrosionsschutz- und werkstoffgerecht verpackt,
transportiert und gelagert werden.

223 Kennzeichnung

Die Verpackung oder die Anlagen zum Lieferschein der im Abschnitt 2.1 genannten
Bauprodukte miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte mit den
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungs-zertifikates
einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der im Abschnitt 2.1
genannten Bauprodukte eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der im Abschnitt 2.1
genannten Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Z194143.25 1.14.4-127/22
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschlielen:

- Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen und Toleranzen sind fiir jedes Fertigungs-
los zu Uberprifen.

- Die Ubereinstimmung der Angaben in dem Abnahmepriifzeugnis mit den Angaben in
Abschnitt 2.1 ist zu Uberprifen.

- Fur die Verbindungselemente (Innensechskantschrauben) aus nichtrostendem Stahl
gelten die entsprechenden Regelungen nach DIN EN 10088-1 und Bescheid Nr. Z-30.3-6
sinngeman.

- Die Grundsatze fur den Ubereinstimmungsnachweis fir Verbindungselemente im
Metallleichtbau gelten sinngemaR.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tUberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der im Abschnitt 2.1 genannten
Bauprodukte durchzufiihren und kénnen auch Proben fur Stichprobenpriufungen entnommen
werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung
3141 Allgemeines

Es gelten die Technischen Baubestimmungen sowie die Bestimmungen in den nachfolgend
zitierten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmigungen,
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Verbindungen und mechanischen Befestigungen bestehen aus den in Tabelle 1 dieses
Bescheids genannten Bauprodukten.

Hinsichtlich des Korrosionsschutzes gelten die Technischen Baubestimmungen sowie die
Bestimmungen im Bescheid Nr. Z-30.3-6.

Brandschutznachweise und bauphysikalische Nachweise sind ggf. separat zu erbringen.
3.1.2 Modulklemmen
Die Bauart "Modulklemmen" besteht aus den Bauprodukten nach Tabelle 1 sowie aus
Profilschienen entsprechend den Anlagen 5 und 6.
3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines
Es gilt das in DIN EN 1990 angegebene Nachweiskonzept.

Durch eine statische Berechnung sind in jedem Einzelfall die Gebrauchstauglichkeit und die
Tragsicherheit der Modulklemmen und deren mechanischen Befestigungen nach den
Technischen Baubestimmungen nachzuweisen.

Dieser Bescheid regelt ausschliellich die Anwendung der Modulklemmen und deren
mechanischen Befestigungen unter statischen oder quasi-statischen Einwirkungen mit Bezug
auf die Norm DIN EN 1990 sowie den Tragsicherheitsnachweis der Modulklemmen und deren
mechanischen Befestigungen fiir Beanspruchungen durch Zugkrafte (z. B. infolge Windsog)
sowie durch in der Ebene der Photovoltaikmodule I1&angs oder quer wirkende Schubkréfte (z. B.
infolge Eigenlast der Konstruktion).

Die Tragsicherheitsnachweise der Modulklemmen und deren mechanischen Befestigungen
sind gemaf den Angaben in den Anlagen 8 bis 11 zu fiihren. Dabei sind die in den Anlagen 10
und 11 angegebenen charakteristischen Werte der Tragfahigkeiten zu verwenden. Bei
kombinierten Beanspruchungen der Einwirkungen Zugkraft und Querkraft sind zusatzlich
Interaktionsnachweise nach Anlage 9 zu fihren.

Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert einer Auswirkung E4 nicht grofRer als der
Bemessungswert des zugehdrigen Widerstandes Ry ist.

Folgende Nachweise sind gesondert zu fiihren:

- Gebrauchstauglichkeit

- Tragsicherheit der Montageschienen

- Tragsicherheit des Anschlusses der Verbindungen und der mechanischen Befestigungen
an die Unterkonstruktion

- Tragsicherheit der Unterkonstruktion
- Lagesicherheit

- Ein- und Weiterleitung der nach den Anlagen 8 bis 11 nachgewiesenen Krafte in das
Haupttragsystem

Z194143.25 1.14.4-127/22
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3.2.2 Nachweise

Auf Grundlage der Angaben zu Nachweisfiihrung und zu den Tragfahigkeiten entsprechend
den Anlagen 8 bis 11 sind folgende Nachweise zu flhren:

- Zugkraft-Tragfahigkeit

- Schubkraft-Tragfahigkeit parallel zum Profil

- Schubkraft-Tragfahigkeit orthogonal zum Profil

- Interaktionsnachweise bei kombinierten Beanspruchungen der Einwirkungen Zugkraft
und Schubkraft

3.3 Ausfiihrung

Die konstruktive Ausflihrung der Verbindungen und der mechanischen Befestigungen sind
den Anlagen zu entnehmen.

Die Schraubverbindungen zwischen den Teilen der Modulklemmen sind planmafig mit den
Anzugsmomenten nach Anlage 7 herzustellen.

Die Rahmenhohe der Photovoltaikmodule darf 50 mm nicht Gberschreiten. Die Modulrahmen
mussen wahrend der Montage an den Modulklemmen anliegen.

Die Anwendung der Bauprodukte aus Aluminium EN AB 46100 ist nur unter den
atmospharischen Umgebungsbedingungen der Korrosivitatskategorien C1 und C2 nach
DIN EN ISO 12944-2 zulassig.

Die Bauprodukte der Verbindungen und mechanischen Befestigungen einschlielich der der
zu befestigenden Photovoltaikmodule sind sauber, trocken und fettfrei zu lagern und zu
montieren.

Vom Hersteller ist eine Anweisung fur die Montage der Verbindungen und der mechanischen
Befestigungen anzufertigen und der bauausfiihrenden Firma auszuhandigen. Die
Ausflihrungsanweisung muss u.a. Angaben zum Schraubgerat, zur Einstellung des
Schraubgerates und zum Anzugsmoment enthalten. Die Verwendung von Schlagschraubern
ist unzulassig.

Die Verbindungen und mechanischen Befestigungen dirfen nur von Firmen hergestellt
werden, die die dazu erforderliche Erfahrung haben, es sei denn, es erfolgt eine Einweisung
des Montagepersonals durch Fachkrafte von Firmen, die auf diesem Gebiet Erfahrungen
besitzen.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Verbindungen und
der mechanischen Befestigungen mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen
Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR § 16 a Abs. 5 MBO i. V. m.
§ 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Z194143.25 1.14.4-127/22
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Verweise

Folgende Spezifikationen werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

DIN EN 10088-1:2014-12 Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden

DIN EN 755-2:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste
Stangen, Rohre und Profile, Teil 2: Mechanische Eigenschaften

DIN EN 755-9:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste

Stangen, Rohre und Profile, Teil 9: Profile, Grenzabmaf3e und
Formtoleranzen

DIN EN 15088:2006-03 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Erzeugnisse fir
Tragwerksanwendungen: Technische Lieferbedingungen
DIN EN 12020-2:2023-02 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste

Prazisionsprofile aus Legierungen EN AW-6060 und
EN AW-6063 — Teil 2: Grenzabmalie und Formtoleranzen;
Deutsche Fassung EN 12020-2:2022

Z-30.3-6: 20. April 2022 Deutsches Institut fur Bautechnik: Erzeugnisse, Bauteile und
Verbindungselemente aus nichtrostenden Stahlen

Grundsatze fir den Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleichtbau:
Fassung August 1999; DIBt Mitteilungen 6/1999

DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung in Verbindung mit
DIN EN 1990/NA:2010-12

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt
Referatsleiter Hetfleisch
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Einbauzustand (Anwendungsbeispiel)

Anwendungsbeispiel PV-Montagesystem auf Ziegeldach

fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fiir Solarsysteme

Einbauzustand Anlage 2

Anwendungsbeispiel
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Modulklemmen
Teil 1: PM C und PM F

Mittelklemme PM C

37

o= |

8

E

P inn

<18 5

u

4

21

oy

[

Ll
=

Endklemme PM F

>

S
A

de

"

-

@__._-—-—
@,/@.

—

Werkstoffe

Teil [Bezeichnung

Material

1 |Klemmen-Oberteil

Aluminium EN-AW 6060 T66

2 |Zylinderschraube M8 nichtrostender Stahl A2-70

3 |Spiral-Feder als Montagehilfe nichtrostender Stahl A2

4 [Montagehilfe zum Eindrehen Polyamid

5 [Hammerkopfmutter FCN AL M8 |Aluminium EN-AW 6060 T&6

Héhe Klemmprofil dp [mm]
Klemmdicke [mm]
dp

Abbildungen nicht malistablich

= Klemmdicke [mm)]
= Rahmenhdhe [mm]
= 28 mm bizs 50 mm

MaRe in [mm]

fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fur Solarsysteme

Modulklemmen

Teil 1: PM C und PM F

Anlage 3
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Modulklemmen
Teil 2: Universalklemme PM C U und PM U fir Rahmenh&hen 30-50 mm

PM C U Mittelklemme PM U Endklemme

Werkstorfe
Teil |Bezeichnung Material
1 |Klemmen-Oberteil Aluminium EM AB 45100
2 |Zylinderschraube MS nichtrostender Stahl A4-70
3 |Spiral-Feder als Montagehilfe [nichtrostender Stahl A2
4 |Klemmen-Unterteil Aluminium EM AB 45100
5 |Hammerkopfmutier Aluminium EMN AB 46100

Abbiidungen nicht maistabiich
Mafe in [mm]

fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fiir Solarsysteme

Modulklemmen Anlage 4

Teil 2: PM C U und PM U flr universelle Rahmenhdhen 30-50 mm
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SolarMetal Profile
Lange vanabel

SolarMetal P H50 AL 38
EN AW-5060 T66, EN AW-6063-T6 oder EN AW-6063-T66

N

|

3
5
5
b
5
5
5
b
b
5
ot

SolarMetal L H50 AL
EN AW-6060 TE6, EN AW-6063-T6 oder EM AW-6063-TGE

B

SolarMetal L H25 AL
EN AW-6060 Te6, EN AW-6063-T6 oder EM AW-6063-TGE

SolarMetal P H25 AL
EM AW-6060 T&6, EN AW-6063-T6 oder EN AVW-6063-TGE

33
- [ —
1.5
19 25
< >

Abbildungen nicht malstablich Mafde in [mm]

fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fiir Solarsysteme

Profile Anlage 5

Teil 1: SolarMetal
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SolarFish Profile

Lange variabel
g 384

SolarFish H33 AL

EN AW-6063-T6 oder EN AW-6063-T66 % ?Z(
f /
. y |~
f T .
L]
Lo}
/ S| —¥F
E o
—
8.5
SolarFish H44 AL I* 38,2 =
EN AW-6063-T6 oder EN AW-6063-T66 .u
25,8
T | M4
854
!
18,2
i _l_‘[
- 85 |

Abbildungen nicht mal3stéablich

MalRe in [mm]

fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U flr Solarsysteme
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

k fir
Nr. Z-14.4-1015 vom 9. Juli 2026 Bautechnik

Klemmentyp Montageposition un d Anzugs mament

FMCU
Mittelklemme
Universelle Klemmhihe

P
Endklemme
Universelle Klemmhidhe

P {3|
3 Mittelklemme

PMF
4 Endklemme

Abbildunaen nicht maf3stablich

fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U flr Solarsysteme
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung ]“St':‘,!t
Nr. Z-14.4-1015 vom 9. Juli 2026 Bautechnilk

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Grundlagen:
» Die in dieser allgemeinen Bauarigenehmigung geregelten Modulklemmen sind Bauprodukte zur

Erstellung einer Solaranlage.

» Die Solaranlage ist als bauliche Anlage einzustufen.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
« Fiir Bauteile im Aullenbereich ist die Korrosionsbestandigkeit gemal EN 1999 fir Aluminium bzw. EN

1993-1-4:2006 + A1:2015 fir nichtrostende Stéhle zu beriicksichtigen.

Bemessung:
» Die Bemessung der gesamten Unterkonstruktion der Solaranlage erfolgt unter der Verantwortung eines
auf dem Gebiet des Metallbaus und der Verankerung erfahrenen Ingenieurs.

* Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Eigen-, Wind-, Schnee- und Eislasten (und ggf. weiterer
Mutz- und Erdbebenlasten) werden priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt.
Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Modulklemmen angegeben.

- Die Bemessung der gesamten Unterkonstruktion erfolgt in Ubereinstimmung mit:
- DIN EN 1999-1-1:2014-03

- DIN EN 1330

» Die Lasten aus der Solaranlage miissen in den Baugrund abgetragen werden. Diese allgemeine
Bauartgenehmigung regelt Bemessung der Modulklemmen. Die Weiterleitung bis in den Baugrund muss
separat nachgewiesen werden.

Einbau:
« Einbau der Modulklemmen durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

«  Die Modulklemmen dirfen fir sowohl fir die vertikale, geneigte, horizontale Montage von Modulen
verwendet werden, wenn diese Verlegearten bei dem zu befestigenden Modul zuldssig sind. Dasselbe
gilt fir die Modulorientierung (Hochkant- bzw. Quermontage).

fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fur Solarsysteme

Verwendungszweck Anlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti‘;gt
Nr. Z-14.4-1015 vom 9. Juli 2026 Bautechnil

Lastrichtung 1 N Lastrichtung 2 N
LV 2
Gl.| LF [V,orthogonal zum Profil V 1 Vs parallel zum Profi
0 0
(3a)] N [kN] {N'ri Nea/(Ngi/ym) < 1,0
(3b)| V [kN] T Veaa/ (Vi1 /vm) < 1,0 Voo Veaz/(Vikz/ym) = 1.0
- B2
{3[:} UI M LER R V.Ed'.l +a ( HE-d.SE‘I' ) 21 <1 ﬂ @2 VEd,E +a _( HEI.T.SIE‘F ) < 1.0
e i1\ e = 1 ] 1.2\ w0 1. #
€z 1 F}i?k.l - Hgkf}"bd'.ﬂ'r oo 2 Vika Naie/ Y ser
g q oy,
(3d)[ V,N |a34 Veaq ta _(N.E-‘d.srr) T - 10 32 Veaz ta I(Nsﬂ,sﬁr) ‘ <10
3.1 - Ly 3.2 = 1
o 4 Vika/Yu Ngi iy 2 Vik.2/ Vi Nk
o 4 Us2 r2 ez
¥ i Ned cor 1y Vea.z - Nedser \ © _
3e + ( Ed.i ) + . Ed sy < .I..{l ( + e = LD
(3e)| VN las 4 Viles/ ¥u e [:1"-":.:4.: .-"}‘M) O62 Vitka/Yaa M \NGe v
o7 1 oy2
Machweise
(3a) nur Zugkraft Nea
3k} nur Schubkraft Vea
Interaktion ‘u’-N:l
(3c) Schubkraft Vg nach Zugvorbelastung NEdser mit den Interaktionsexponenten oy und o
(3d} Schubkraft V4 nach Zugvorbelastung Negser mit den Interaktionsexponenten oz und o
(der Nachweis berlicksichtigt eine wiederholte Belastung durch Windsog)
(3e) gleichzeitige Beanspruchung von Zug und Schub mit den Interaktionsexponenten as, as und or
Einwirkungen Lastniveau Grenzzustand der Tragfahigkeit (ULS)
Neg = Zugkraft [kN]
Veq1 = Schubkraft orthogonal zum Profil [kN]
Veqz = Schubkraft parallel zum Profil [kN]
Einwirkungen Lastniveau Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (5L5)
Negzer = Zugvorbelastung [kN]
harakteristische Trasfhiskeit
Ni. = Zugtragfihigkeit {ohne Schubeinwirkung) [kN]
Vi, = Schubtragfihigkeit orthogonal zum Profil (ochne Zugeinwirkung ) [kN]
V32 = Schubtragfihigkeit parallel zum Profil (ohne Zugeinwirkung ) [kN]
Teilsicherheitsbeiwerte
¥ar = 1,33 Materialsicherheitsbheiwert (ULS)
¥Yuzer — L1 Materialsicherheitsbeiwert (5L5)
fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fiir Solarsysteme
Tragfahigkeitsnachweise Anlage 9
Zug, Schub und Interaktion V-N
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.4-1015 vom 9. Juli 2026

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Klemme PM C und PM F

PMF

SolarMetal (Anhang 5)

SolarFish (Anhang 6)

SolarMetal (Anhang 5)

SolarFish (Anhang 6)

Modulklemme PM C und PM F

Charakteristische Nachweise und N-V Interaktion

Nt Ny, ND [Ny, INE INTy,[NT [NT
Vi V1 Vi
Gl. | LF |V,orthog. |V:parallel |V, orthog. |Vsoparallel |V, orthog. |V;parallel |V, orthog. |V parallel
(3a)| N [kN] N 1,56 Ny 3,26 N’ 1,30 N’ 2,00
(3b)] V [kN] [V 0,98 [V'%2 1,21 [VPs 096 (VP2 1,03 [V 1.25 Mz 109 [V - V2 1,13
(3¢)) V,N |ag; O oz 0,09 oy 0 oz 0 ay O iz 048 |oy, a2 1
oz 1 oz 1,41 |oz, 1 dzz 1 vzy 1 oz2 1,08 Jag, a2 1,89
BdIV, Neyafoss 0 Joaz 0 Jaay 0 foma 0 Joay 0 Josz 0,34 |aay ay; 1
oy 1 ogz 1 gy 1 agz 1 ogy 1 oz 1,76 o oy 255
asy O oss 1 azy 0O asz O osy 066 lass 1 sy gy 1
(3e)| VN |ogy 1 ogz 1,95 Jog, 1 gy 1 agy 017 |ogz 059 lagy - |owgz 047
0 Joz: 1 072 1 o7y 1 o7z 1 o7y 1 a7z 1 o7 1 o2 1,28
fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fiir Solarsysteme
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.4-1015 vom 9. Juli 2026

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Universalklemme PM C U und PM U fiir Rahmenhohe 30-50

PMCU

PMU

SolarMetal (Anhang 5)

SolarFish (Anhang 6)

SolarMetal (Anhang 5)

SolarFish (Anhang 6)

Universalklemme PM C U und PM U

Charakteristische Tragfahigkeiten und N-V Interaktion

NTy/, N1y N N1 v, N N1 v,
Vi Vi Vi
Gl. LF |V, orthog. |V:parallel |V, orthog. [V:parallel |V, orthog. |Vsparalel |V, orthog. |Vsparallel
(3a)| N [kN] N'r 2,10 N’ 2,40 N’ 1,89 N’ 1,50
(30)| V [kN] [Vorcr 1,04 |Voaiz 2,23 |Vores 2,06 [Voriz 2,30 [Viaiy 0,80 |Vrez 1,48 [Voris 098 |Viaz 1,14
(3c)] V. N Joy, O oz 04 |oyy, 028 oy, 1 oy O oo 053 |egy 028 |y, 073
Mo oz 1 oy 2,08 |ogy 0,34 |opp 222 |ogy 1 ogz 0,29 |azy 051 |azz 0,56
(3d)|V, Nyo]oss O oas 0,43 |ogy 1 oy 1 oyy 0,16 |oas 056 |oay 032 |os; 098
oy 1 ogz 088 |0y 247 |owz 1,79 |oey 1,7 |0z 038 |owy 02 |owz 09
gy 0 fosz 041 |os; 0,56 |oez 1 gy 0 fosy 1 agy 051 Jags 1
(38)| VN oz, 1 ogy 01 |ogy 02 |og; 1,18 |ogy 1 agz 03 |og; 0,17 |ogz 041
gz 1 arz 1 arqy 1 o7z 1 oy 1 oz 1 ary 1 arz 1
fischer Modulklemmen PM C, PM F, PM C U, PM U fir Solarsysteme
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