DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 19. Juli 2007
Kolonnenstrale 30 L

Telefon: 030 78730-370
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 153-1.65.30-81/06

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnhummer: Z-65.30-441

Antragsteller: Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Stralte 103-107
70439 Stuttgart

Zulassungsgegenstand: PVC-Folie fur Leckschutzauskleidungen
zur Lagerung von Flussigdunger
Bezeichnung: Sikaplan WP 6120
Geltungsdauer bis: 31. Juli 2012

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

71316.06



Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-65.30-441 vom 19. Juli 2007

71316.06

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, inshe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter ge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordegpe= 2
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist eine Polyvinylchlorid-
Folie (PVC-Folie) mit der Bezeichnung "Sikaplan WP 6120", die fir die Konfektionierung
von Einlagen (mit Schutzplatte) als Teile von Leckschutzauskleidungen in Behaltern zur
Lagerung von Flussigdinger AHL geeignet ist. Die flexiblen Einlagen dienen dazu, mit
Hilfe einer Zwischenlage Uberwachungsraume zu schaffen. Diese werden durch Unter-
druck-Leckanzeiger mit einem Alarmschaltdruck von mindestens 30 mbar Uberwacht.
Eine Undichtheit in den Wandungen des Uberwachungsraumes erzeugt Druckanstieg, der
optisch und akustisch angezeigt wird.

(2) Die PVC-Folie darf nur von Konfektiondren zu einer Einlage verarbeitet werden,
denen daflr eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt wurde.

(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Verwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht. Die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmigungsvorbehalte
anderer Rechtsbereiche erteilt.

(4) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen fir den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h
des WHG".

(5) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Zusammensetzung und Eigenschaften

(1) Die PVC-Folie wird in einer Dicke von 0,8 mm und 1,5 mm gefertigt.

(2) Die PVC- Folie erfulit als fachgerecht konfektionierte Einlage folgende Anforderungen:
— sie halt den auftretenden mechanischen und thermischen Beanspruchungen stand,

— sie ist gegenlber Flussigdunger AHL chemisch bestandig,

- sie weist eine Permeabilitat gegeniiber Flussigdinger AHL auf, die eine Funktionsfa-
higkeit der Zwischenlage und des Leckanzeigers nicht beeintrachtigt.

(3) Der Nachweis der Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von
Abschnitt 1(1) wurde nach den ZG-LAGB? erbracht.

(4) Die Rezeptur der Mischung fur die Herstellungmggr PVC-Folie " Sikaplan WP 6120" ist
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hintejrﬁ;;mﬁ““"‘m
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WHG:19. August 2002; Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
ZG-LAGB:1994-08; Zulassungsgrundséatze fur Leckanzeigegerdte fir Behélter des Deutschen Instituts for
Bautechnik
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Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die PVC-Folie darf nur im Werk der Firma Sika Trocal GmbH in 53840 Troisdorf herge-
stellt werden. Die PVC-Folie muss hinsichtlich Eigenschaften und Werkstoff dem Prifzeu-
gnis BAM-Az.:V1.2/10320/01 der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung vom
12.08.2002 entsprechen. Anderungen in der Rezeptur bedirfen der vorherigen Zustim-
mung des Deutschen Instituts fur Bautechnik.

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung mussen so erfolgen, dass die Gebrauchstauglich-
keit nicht beeintrachtigt wird.

Kennzeichnung

Die P}/C-Folie, deren Verpackung oder deren Liefersc_hein, muss vom Antragsteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflillt sind. Darlber hinaus ist die PVC-Folie mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Herstellungs- oder Chargennummer,

—~ Hersteliungsmonat,

— Typbezeichnung.

Die Pragung ist mindestens alle 5 ifd. m anzugeben.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der PVC-Folie mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstprifung nach den MalRgaben
der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) For die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlielllich der dabei durchzufihrenden Produkiprifungen hat der Hersteller der PVC-
Folie eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

(3) Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen
Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergestellte PVC-Folie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefUhrien
Mafinahmen einschlieRepz===
VA
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Anforderungen Haufigkeit

3g%eﬁr\nuesi;1;?£eschaffenheit visuell 2 x je Schicht
0,80 mm/1,50 mm
Dicke mittiere Abweichung + 10 % x je Schicht
Abweichung von Einzelwerten < 12 %

Dichte 1,28 g/lom® +2 % 1 x je Charge
ReiRfestigkeit > 15 N/mm? 1 x je Schicht
Reildehnung > 200 % 1 x je Schicht
'ﬁﬂaagﬁe‘arzggrg,g%%afg <2% x je Schicht
Falzen in der Kalte keine Risse bei —20 °C halbjahrlich
Kennzeichnung visuell standig

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnungen der PVC-Folie,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung der PVC-Folie,

- Ergebnisse der Kontrollen oder Prifungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenltgendem Prifergebnis sind vom Antragsteller unverziglich die erforderli-
chen Maflnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Eine PVC-Folie, die den Anfor-
derungen nicht entspricht, ist so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit (bereinstim-
menden ausgeschlossen wird. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverzlglich zu wiederholen.

Fremdiberwachung

(1) Im Hersteliwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelmaRig zu Gberprifen, mindestens jedoch jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung sind Priifungen entsprechend der werkseigenen
Produktionskontrolle durchzufihren.

(3) Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung der PVC-Folie durchzufiih-
ren, die mindestens den Umfang der Prifungen der werkseigenen Produktionskontrolle
aufweisen muss. Dariber hinaus kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnom-
men werden. Die Probenahme und die Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegen-
den Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese
Prufungen die Erstpriifung.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und der Fremdub@mchung sind mindestens funf
Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Ingtffut fur.Bautechnik sowie den obersten

Bauaufsichtsbehdrden auf Verlangen vorzulegen
/
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Bestimmungen fiir die Weiterverarbeitung

Fur die mit dieser PVC-Folie gefertigten Einlagen gelten die "Besonderen Bestimmungen”
der daflr erteilten aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Dem Verwender der PVC-
Folie sind ein Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und gegebenen-
falls weitere fur die Herstellung der Einlage erforderliche Werkstoffdaten zur Verfiigung zu
stellen.




