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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur

Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und

geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids ist das "EUROX EDS Fugenprofil" (nachfolgend Fugen-
profil genannt) als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der EUROTEAM Bauchemie
GmbH (nachfolgend Fugenabdichtungssystem genannt) zur Verwendung in Anlagen zum
Lagern, Abfillen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Stoffe sowohl im
Inneren von Gebauden als auch im Freien.

(2) Das Fugenabdichtungssystem, bestehend aus Fugenprofil, Voranstrich, Hinterfullmaterial
und Verflllmortel (siehe Anlage 2), darf in Dichtkonstruktionen zur Abdichtung von Bewe-
gungsfugen gegenlber wassergefahrdenden Flussigkeiten gemafll Anlage 1 verwendet
werden.

(3) Das Fugenabdichtungssystem darf in LAU-Anlagen in waagerechten Fugen verwendet
werden.

(4) Das Fugenabdichtungssystem darf unter bestimmten Voraussetzungen von Fahrzeugen
entsprechend Anlage 3, Tabelle 3 befahren werden.

(5) Das Fugenabdichtungssystem darf bei normalen Umgebungs-, Bauteil- und Material-
temperaturen eingebaut und bei Temperaturen zwischen -20 °C und +70 °C genutzt werden.
Die Temperatur der wassergefahrdenden Flissigkeit beim Kontakt mit dem Fugenabdich-
tungssystem darf +30 °C nicht tGberschreiten.

(6) Dieser Bescheid berticksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den Zulas-
sungs- und Regelungsgegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG! gilt der Zulassungs-
und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(7) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prif- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Das Fugenabdichtungssystem muss den Angaben und den technischen Kenndaten der
Anlagen dieses Bescheids entsprechen. Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werk-
stoffkennwerte, Zusammensetzungen, Rezepturen, Abmessungen und Toleranzen sowie
Herstellverfahren und Herstellort missen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik bzw. bei
der Zertifizierungsstelle hinterlegten Angaben entsprechen, siehe dazu Allgemeine Bestim-
mungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

21.2 Eigenschaften
(1) Das Fugenabdichtungssystem muss

— im angegebenen Temperaturbereich bestandig und flissigkeitsundurchlassig gegen die in
Anlage 1 aufgefiihrten Flissigkeiten sein,

— witterungsbestandig sein,

— bei gleichzeitiger Beanspruchung mit Flissigkeiten gemal Anlage 1 in LAU-Anlagen
begehbar und durch Fahrzeuge mit Luft-, Vollgummi- bzw. Polyamidbereifung unter
Beachtung der Bestimmungen der Anlage 3, Tabelle 3 befahrbar sein,

1 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
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— unter Berucksichtigung der zu erwartenden Einbaugegebenheiten bzw. Beanspruchungen
geeignet sein, die in Anlage 1, Tabelle 2 dargestellten zulassigen Dehn- bzw. Stauch-
verformungen in parallelflankigen Bereichen sowie im Bereich von T- und Kreuzungs-
punkten aufzunehmen ohne flissigkeitsdurchlassig zu werden und

— hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen der Baustoffklasse B2 nach
DIN 4102-12 bzw. der Klasse E nach DIN EN 13501-13 erfiillen.

(2) Die Eigenschaften nach Absatz (1) wurden dem DIBt gegenuber nachgewiesen.
21.3 Zusammensetzung
Das Fugenabdichtungssystem besteht aus:
— Fugenprofil "EUROX EDS"
Lamellenkonstruktion aus legiertem Stahl: (gemaR den hinterlegten Angaben)

- Voranstrich:

"EUROLASTIC Primer S2" gekennzeichnet nach Z-74.6-132
- Fugendichtstoff:

"EUROLASTIC TC 30 S, schwarz" gekennzeichnet nach Z-74.6-132

- Schaumstoffprofil auf EPDM-Basis (gemal hinterlegten Angaben)
— Hinterfiillmaterial

Es ist geschlossenzelliges und mit dem EPDM-Schaumstoffprofil vertragliches Hinterfill-
material gemaR den Festlegungen des Antragstellers zu verwenden.

— Fixierverguss
"EURODUR EPV 0411 groundfix rapid"
— Verfillmortel

"EUROREPAIR PC 96 WHG" gekennzeichnet nach Z-74.12-94
— Fugendichtstoff
"EUROLASTIC TC 30 G, schwarz" gekennzeichnet nach Z-74.6-133
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung

2.2.1.1  Fugenprofil
(1) Die Herstellung des Fugenprofils (Stahllamellenkonstruktion aus nichtrostendem Stahl mit
Montagehilfsmitteln inkl. Fugendichtstoff und Schaumstoffprofil auf EPDM-Basis) hat nach

den im Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben im Werk der EUROTEAM
Bauchemie GmbH, Johannes-Scheiffele-StralRe 1 in 89407 Dillingen zu erfolgen.

(2) Wahrend der Herstellung sind fur die Applikation des Fugendichtstoffs, die im Bescheid
Nr. Z-74.6-132 getroffenen Festlegungen, z. B. hinsichtlich Voranstrich, Abllfte- und
Verarbeitungszeit sowie -randbedingungen, Mischungsverhaltnis etc., zu beachten.

2.21.2 Stahllamellen, Grundplatte und Aufschweif3bolzen

(1) Stahllamellen, Grundplatte und AufschweilRbolzen sind entsprechend den beim DIBt
hinterlegten Angaben im Werk Nr. 4 der EUROTEAM Bauchemie GmbH vorzukonfektio-
nieren.

(2) Die Aufschweillbolzen sind unter Beachtung der DIN EN ISO 145554 an die auf3eren
Stahllamellen anzuschweilien. Die Schweilarbeiten sind entsprechend DIN EN I1SO 14555 zu

dokumentieren.
2 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen
und Priufungen
3 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009
4 DIN EN ISO 14555:2017-10  Schweifl’en — Lichtbogenbolzenschweilen von metallischen Werkstoffen
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2.2.1.3 Einnietmutter

Die Einnietmuttern sind entsprechend den beim DIBt hinterlegten Angaben im Werk Nr. 2 der
EUROTEAM Bauchemie GmbH vorzukonfektionieren.

2.2.1.4 EPDM-Schaumstoffprofil

Das EPDM-Schaumstoffprofil ist entsprechend den beim DIBt hinterlegten Angaben im
Werk Nr. 3 der EUROTEAM Bauchemie GmbH vorzukonfektionieren.

222 Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Verpackung, Transport und Lagerung des Fugenprofils muss so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird.

(2) Das Fugenprofil wird als werkvorgefertigtes Teil zusammen mit den anderen Komponenten
des Fugenabdichtungssystems als Einbauset auf die Baustelle geliefert.

223 Kennzeichnung
(1) Das Fugenprofil muss vor dem Einbau einwandfrei identifizierbar sein.

(2) Verpackungen, Lieferscheine oder Schilder/Aufkleber sind im Herstellwerk gemafl Ab-
schnitt 2.2.1.1 vom Hersteller mit nachstehenden Angaben zu kennzeichnen:

— vollstandige Bezeichnung:
'EUROX EDS Fugenprofil - Fugenabdichtungssystem fir LAU-Anlagen' nach Z-74.8-165

— Name und Werkzeichen des Herstellers und
— Chargen-Nr.

(3) Zusatzlich ist jedes Fugenprofil mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geman
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeich-
nung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

(4) Alle fur den Einbau wichtigen Angaben miissen deutlich und verstandlich auf der
Verpackung und/oder auf einem Beipackzettel, vorzugsweise mit Darstellungen, angegeben
sein.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der vom
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Bauprodukts durch eine hierfir anerkannte
Priifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung
der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

(2) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprifberichts
zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In dem im Abschnitt 2.2.1.1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fur die einzelnen Komponenten des Bauprodukts
soll im Herstellwerk mindestens die folgenden Malinahmen einschlief3en.

751430.23 1.74.8-23/23
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(3) Der Hersteller des Fugenprofils hat sich vom Herstellwerk Nr. 4 nach Abschnitt 2.2.1.2
folgendes durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204° nachweisen zu lassen:

— die Abmessungen der Stahllamellen, Grundplatte und Aufschweil3bolzen gemaf hinter-
legten Typenprojektzeichnungen sowie

— die Qualitat der Stahllamellen, Grundplatte und Aufschweil3bolzen gemaR den hinterlegten
Angaben.

(4) Der Hersteller des Fugenprofils hat sich vom Herstellwerk Nr. 2 nach Abschnitt 2.2.1.3
folgendes durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 102045 nachweisen zu lassen:

— die Abmessungen der Einnietmutter gemaR hinterlegten Typenprojektzeichnungen sowie
— die Qualitat der Einnietmutter gemaR den hinterlegten Angaben.

(5) Der Hersteller des Fugenprofils hat sich vom Herstellwerk Nr. 3 nach Abschnitt 2.2.1.4
folgendes durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 nachweisen zu lassen:

— Abmessungen der EPDM-Schaumstoffprofile gemaf hinterlegten Typenprojektzeich-
nungen und

— Qualitéat der EPDM-Schaumstoffprofile gemaf den hinterlegten Angaben.

(6) Die werkseigene Produktionskontrolle durch das Herstellwerk fir die Fugenprofile soll
mindestens die im Folgenden aufgefihrten Malinahmen einschlieRen:

— Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollstdndigkeit und Richtigkeit der mitgelieferten
Abnahmeprufzeugnisse 3.1 fur die Stahllamellen, Grundplatte, AufschweilRbolzen und
Einnietmutter sowie der EPDM-Schaumprofile.

— Kontrolle, dass die Stahllamellen entgratet sind.

— Der fur die Herstellung der Fugenprofile Verantwortliche hat sich zu vergewissern, dass die
Ausgangsmaterialien (siehe Anlage 3, Ifd. Nr. 1.1 und 1.2) mit der mafRgebenden bauord-
nungsrechtlichen Kennzeichnung (U-Kennzeichen bzw. CE-Zeichen) versehen sind und
dass insbesondere der Fugendichtstoff "EUROLASTIC TC30 S, schwarz" und der Voran-
strich "EUROLASTIC Primer S2" noch verwendet werden durfen.

— Prufung der Abmessungen der Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den hinterlegten
Angaben.

— Dokumentation der:

- Schweiliprotokolle nach DIN EN ISO 14555 fiir das Aufschweilten der Aufschweil-
bolzen,

- Umgebungsbedingungen wahrend der Applikation des Fugendichtstoffs gemal den
Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.6-132 und

- Chargennummern der verwendeten Ausgangsstoffe.

— Nachweise, Kontrollen und Priifungen, die an jedem 10. Fugenprofil des Elementtyp 1
sowie an jedem 5. Fugenprofil des Elementtyp 2 und der Sonderelemente (T-, L- und X-
Element) durchzufuhren sind:

- Abmessungen der Fugenprofile und Vergleich mit den Toleranzen der hinterlegten
Typenprojektzeichnungen und

- Position und Befestigung der Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den zuldssigen
Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen.

(7) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

5 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
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— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile sowie

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(8) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(9) Bei ungenigendem Prifergebnis sind von dem fiir die Produktionskontrolle Verantwort-
lichem unverziglich die erforderlichen MaRnhahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen.
Einzelne Komponenten des Bauprodukts, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so
zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach
Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangel-
beseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

233 Erstpriifung des Bauprodukts durch eine anerkannte Priifstelle

(1) Im Rahmen der Erstprifung sind die genannten Produkteigenschaften entsprechend
hinterlegtem Prifplan zu prifen.

(2) Eine erneute Erstprifung ist erforderlich, sobald die Zusammensetzung und/oder
Geometrie bzw. das Herstellverfahren des Fugenprofils nicht mehr den Bestimmungen dieses
Bescheids entspricht.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Die Planung des Fugenabdichtungssystems darf nur von fachkundigen Planern vorge-
nommen werden.

(2) Die Fugen sind so zu planen, dass sie wahrend der spateren Nutzung kontrolliert werden
kdnnen.

(3) Fur den sachgemalien Einbau des Fugenabdichtungssystems erstellt der Antragsteller
eine Einbau- und Verarbeitungsanweisung.

(4) Unter Berticksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften und den zu erwartenden
chemischen und mechanischen Beanspruchungen sind fiir das jeweilige Objekt prifbare
Berechnungen und Konstruktionsunterlagen (z. B. Fugenplane) durch einen fachkundigen
Planer anzufertigen. Es sind auch die FugenprofilstéBe in die Planung einzubeziehen.
Bewegungsfugen sind so anzuordnen, dass die zulassigen Dehn- und Stauchverformungen
des Fugenabdichtungssystems gemaf Anlage 1, Tabelle 2 eingehalten werden. Das Fugen-
abdichtungssystem darf nur in Konstruktionen eingebaut werden, bei denen sichergestellt ist,
dass keine vertikalen Bewegungen in das Fugenabdichtungssystem eingetragen werden.

(5) Bei Planung und Bemessung ist das Folgende zu beachten:

— Fugenabdichtungssysteme in Dichtkonstruktionen sind so anzuordnen, dass diese nur im
Rahmen der in der Anlage 1 angegebenen Beanspruchungsstufen mit wassergefahr-
denden Flissigkeiten beaufschlagt werden kénnen bzw. ein Ansammeln eines Gemischs
aus Schmutz und wassergefahrdenden Flissigkeiten auf dem Fugenabdichtungssystem
vermieden wird.

— Die anschlieRende Dichtkonstruktion ist so zu bemessen, dass die zulassigen Bewegun-
gen gemal Anlage 1 (z. B. infolge Temperatur, Restschwinden bzw. -kriechen) einge-
halten werden.

— Die zusatzlich herausgegebenen Anweisungen und technischen Hinweise des Antrag-
stellers Uber die Beschaffenheit der Fugenflanken sowie anschlieRender Bauteile sind zu
beachten.
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3.2 Ausfiihrung

3.21 Allgemeines

(1) Der ausfihrende Betrieb (gemafR Vorschriften der AwSV®), einschliel3lich seiner Fach-
krafte, muss vom Antragsteller fir die in diesem Bescheid genannten Tatigkeiten geschult und
autorisiert sein.

(2) Das Fugenabdichtungssystem ist gemaf den Bestimmungen dieses Bescheids, nach den
Konstruktionszeichnungen (Abschnitt 3.1 (4)) und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung
des Antragstellers einzubauen. Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung festgelegten
Verarbeitungs- und Nachbehandlungshinweise sind einzuhalten.

(3) Die einzelnen Komponenten des Fugenabdichtungssystems (Fugenprofil, Fugendichtstoff
EUROLASTIC TC 30 G, schwarz, inkl. Voranstriche, EUROREPAIR PC 96 WHG inkl. Haft-
grund) mussen den Angaben und Kennwerten der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung sowie den Anlagen dieses Bescheids ent-
sprechen.

(4) Die Komponenten des Fugenabdichtungssystems diirfen nicht ausgetauscht werden.
(5) Die zulassigen Fugenbreiten gemal Anlage 5 und Anlage 6 sind einzuhalten.

(6) Vor dem Einbau des Fugenabdichtungssystems ist die Eignung der Fugenflanken sowie
der anschlieRenden Bauteile festzustellen. Ansammlungen von Niederschlagswasser hinter
bereits ausgefuhrten Abdichtungen sind zu verhindern.

Der Beton der Beton-Dichtkonstruktionen muss an den Kontaktflachen das vom Planer fest-
gelegte Mindestalter vor dem Einbau des Fugenprofils (siehe Abschnitt 3.2.3 (2)) erreicht
haben.

(7) Der Antragsteller hat das Hinterflllmaterial nach folgenden Kriterien auszuwahlen und in
der Einbau- und Verarbeitungsanweisung anzugeben:

— Das Hinterfilimaterial muss so eingebaut sein, dass ein ellipsenférmiger Flachenquer-
schnitt (siehe Anlage 5) entsteht. Es muss mit dem EPDM-Schaumstoffprofil vertraglich
sein.

— Das Hinterfullmaterial darf keine Verfarbungen oder Blasen hervorrufen.

(8) Beim Einbau des Fugenabdichtungssystems sind nachfolgende Bestimmungen zu beach-
ten. Die Einbausituation ist in Anlage 5 dargestellt.

— Die Fugenkammer ist entsprechend den Bestimmungen dieses Bescheids und unter
Berlcksichtigung der Vorgaben des Antragstellers vorzubereiten (Abmessungen ent-
sprechend Anlage 5, Voranstrich, etc.).

— Das Fugenprofil inkl. Montagehilfsmitteln ist unter Beachtung der Bestimmungen dieses
Bescheids und den Vorgaben des Antragstellers in die vorbereitete Fugenkammer maf3-
haltig einzusetzen.

— Zur flucht- und héhengerechten Ausrichtung der Fugenprofile sind Versetzhilfen zu ver-
wenden.

— Der Fixierverguss "EURODUR EPV 0411 groundfix rapid" ist unter Beachtung der
Angaben des Antragstellers in die Fugenkammer bis zur Oberkante des Aufschweif3-
bolzens (siehe Anlage 6) einzubringen.

— Der Verfulimértel "EUROREPAIR PC 96 WHG" ist unter Beachtung der Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.12-94 einzubringen (z. B. Umgebungstemperatur, fehlstellfreies Verfillen, etc.).

6 AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom
18. April 2017 (BGBI. I S. 905), geandert durch Artikel 256 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)
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— Zwischen Fugenprofil und Verfilimortel ist unter Beachtung der Bestimmungen dieses
Bescheids und den zusatzlichen Angaben des Antragstellers eine Fuge auszubilden. Dabei
sind nur die vom Antragsteller vorgesehenen Hilfsmittel (Spachtelleiste und Eckschutz im
Fugeneckbereich) anzuwenden. Die Fuge ist mit dem Fugendichtstoff "EUROLASTIC
TC 30 G, schwarz" unter Beachtung der Bestimmungen (z. B. hinsichtlich Voranstrich,
Ablifte- und Verarbeitungszeit und —randbedingungen, etc.) der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-74.6-133 zu verschlie3en.

— Fur die Ausbildung von T-, L- bzw. X-Fugen sind nur die vom Antragsteller werksseitig
hergestellten T-, L— bzw. X-Fugenprofilelemente zu verwenden (siehe Anlage 4).

— StéRe zwischen den Einzelelementen des Fugenprofils sind als Stumpfsto3 unter Verwen-
dung des Fugendichtstoffs "EUROLASTIC TC 30 G, schwarz" unter Beachtung der Be-
stimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.6-133 auszubilden (z. B. hinsichtlich Voranstrich, Ablifte- und
Verarbeitungszeit und —randbedingungen, etc.) (siehe Anlage 7).

— Anschlisse sind nur an Fugenkonstruktionen nach Anlage 7 und Anlage 8 unter Beach-
tung der besonderen Bestimmungen dieses Bescheids und den zusatzlichen Angaben des
Antragstellers auszufihren.

3.2.2 Einbau

(1) Bei Temperaturen an der Bauteiloberflache unter +10 °C und lber +30 °C darf das
Fugenabdichtungssystem nicht eingebaut werden.

(2) Die Stofftemperatur der Komponenten des Fugendichtstoffs und des Verfillmortels zum
Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt sich aus den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung.

(3) Der Fugendichtstoff bzw. der jeweilige Voranstrich sowie der Verfullmértel mit dem
zugehorigen Haftgrund sind gemaR der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antrag-
stellers und den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigungen zu mischen und einzubringen.

(4) Der Fugendichtstoff ist gleichmafRig und moglichst blasenfrei einzubringen.

(5) Die Freigabe fir mechanische und chemische Beanspruchungen der Dichtkonstruktion
darf erst nach den in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen
Bauartgenehmigung angegebenen Fristen nach dem vollstandigen Einbringen des Fugen-
abdichtungssystems erfolgen.

3.2.3  Uberwachung der Ausfiihrung

(1) Vor, wahrend bzw. nach Einbau des Fugenabdichtungssystems sind nachstehende Kon-
trollen durchzufiihren:

(2) Vor dem Einbau:

— Vor dem Einbringen des Fugenabdichtungssystems ist durch den ausfihrenden Betrieb
sicherzustellen, dass die Betonfestigkeitsklasse und der Wasser-Zement-Wert der Beton-
dichtkonstruktion den Anforderungen der jeweils mallgebenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung der Dichtkonstruktion oder der
DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)™
entspricht, beispielsweise durch Kontrolle dieser Kennwerte in den Uberwachungs-
aufzeichnungen gemafy DIN EN 136708 in Verbindung mit DIN 1045-3°, z.B. Bau-
tagebuch.

— Kontrolle der Fugenbreite, des Fugenabstands und der Tiefe des Fugenraums gemaf
Anlage 5 und Anlage 6, der Konstruktionsunterlagen, z. B. Fugenplan, bzw. der Einbau-
und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers (siehe Abschnitt 3.1).

DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)", Berlin, Marz 2011
8 DIN EN 13670:2011-03 Ausfuhrung von Tragwerken aus Beton
9 DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausfihrung —
Anwendungsregeln zu DIN EN 13670, sowie DIN 1045-3 Berichtigung 1:2013-07
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— Kontrolle des Zustands der Kontaktflachen (Haftflachen). Verschmutzungen sind griindlich
vor dem Einbau zu entfernen.

— Ermittlung der Oberflachentemperatur und Vergleich (3 K tiber Taupunkttemperatur beim
Verfugen mit dem Fugendichtstoff "EUROLASTIC TC 30 G, schwarz") gemaf} Bescheid
Nr. Z-74.6-133.

(3) Vor dem Auftragen des Haftgrunds sind mindestens folgende Zwischenkontrollen vorzu-
nehmen und zu dokumentieren:

— Vollstandige Aushartung des Fixiervergusses,
— Entfernung der Montagehilfsleisten sowie
— Kontrolle der Lagesicherheit (waagerecht und vertikal) des Fugenprofils.

(4) Nach dem Einbau und vollstandiger Erhartung des Fugendichtstoffs und Verflllmortels ist
das eingebaute Fugenabdichtungssystem in voller Lange visuell auf Flankenhaftung zu
untersuchen.

(5) Wahrend der Herstellung des Fugenabdichtungssystems ist eine Dokumentation (in Wort
und Bild) Gber den Einbau (siehe zum Beispiel Anlage 9) vom Bauleiter oder seinem Vertreter
zu fahren. Die Dokumentation muss wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und
ist dem mit der Baulberwachung Beauftragten bzw. dem Sachverstandigen (gemaf Vor-
schriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

3.24 Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebautes Fugenabdichtungssystem)
mit den Bestimmungen dieses Bescheids muss vom ausflhrenden Betrieb nach Ab-
schnitt 3.2.1(1) mit einer Ubereinstimmungserklarung und folgenden zusatzlichen Kontrollen
erfolgen:

— Kontrolle auf Vollstandigkeit und Richtigkeit der vorgesehenen Systemkomponenten fur die
fachgerechte Ausfiihrung der Bauart sowie deren Kennzeichnung mit dem Uberein-
stimmungszeichen und

— Kontrollen der Ausflihrung nach Abschnitt 3.2.3.

(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind zu dokumentieren und auszuwerten. Die Dokumen-
tation muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Fugenabdichtungssystem: "EUROX EDS Fugenprofil - Fugenabdichtungssystem
fur LAU-Anlagen"

— Bescheid-Nummer: Z-74.8-165

— Antragsteller: Name, Adresse

— Ausflhrung am: Datum

— Ausflihrung von: vollstandige Firmenbezeichnung

— Hinweis: Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit nur

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allge-
meiner Bauartgenehmigung Nr. Z-74.8-165 und den
entsprechenden Angaben des Antragstellers

— Art der Kontrolle oder Prifung (siehe Abschnitt 3.2.3)

— Datum der Kontrolle oder Prifung

— Ergebnis der Kontrolle und Priifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fir die Ausfiihrungskontrolle Verantwortlichen

(3) Die Dokumentation ist dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und
fur jedes 5. ausgeflihrte Objekt bzw. einmal jahrlich dem Deutschen Institut fir Bautechnik
sowie auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und dem Sachver-
sténdigen (gemaf Vorschriften der AwSV) vorzulegen.
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines

(1) Die Vorgaben des Antragstellers fur die ordnungsgemafe Reinigung und Wartung des
Regelungsgegenstandes sind vom Betreiber einer Anlage zu bertcksichtigen.

(2) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen LAU-Anlage, die Kontroll-
intervalle in Abhangigkeit von der nach diesem Bescheid zulassigen Beanspruchungsdauer
zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmafRigen Kontrollen und alle von dieser Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist dem
Sachverstandigen (gemaf Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(3) Tropfverluste bzw. Ansammlungen schon geringer Flissigkeitsmengen beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen sind unmittelbar zu entfernen. Ausgetretene wassergefahrdende
Flissigkeiten werden unverziglich mit geeigneten Mitteln gebunden. Fir die Entsorgung bzw.
Behandlung der als Abfall anfallenden Stoffe wird auf die geltenden Vorschriften verwiesen
(z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz).

(4) Bei der Lagerung der Flussigkeiten, die in Anlage 1 aufgelistet sind, ist dafiir Sorge zu
tragen, dass im Schadensfall austretende Flissigkeit fur die Beanspruchungsstufe "gering"
innerhalb von 8 Stunden und flr die Beanspruchungsstufe "mittel" innerhalb von 72 Stunden
ordnungsgemal beseitigt wird.

(5) Das Fugenabdichtungssystem darf unter bestimmten Voraussetzungen mit Fahrzeugen
(siehe auch Anlage 3, Tabelle 3) befahren werden.

(6) Bei der Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit des Fugenabdichtungs-
systems in bestehenden LAU-Anlagen hat der Betreiber gemaf den Vorschriften der AwSV

— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

— die Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustandes des wiederhergestellten Bereichs
zu veranlassen. Dem Sachverstandigen ist die Moglichkeit der Kenntnisnahme der Bauzu-
standsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts einzuraumen.
4.2 Priifungen durch Sachverstindige gemaR Vorschriften der AwSV
(1) Prifung vor Inbetriebnahme

— Der Sachverstandige ist Giber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die
Mdglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau des Fugenab-
dichtungssystems nach Abschnitt 3.2.3 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen
zu beurteilen.

— Die abschlieRende Prifung der Beschaffenheit der Oberflache des Fugenabdichtungs-
systems erfolgt durch Inaugenscheinnahme der Oberfliche des Fugenabdichtungs-
systems und aller Anschlussstellen an andere Fugenabdichtungssysteme.

— Der Sachverstandige prift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).

(2) Wiederkehrende Prifungen

— Die Untersuchung der Beschaffenheit des Fugenabdichtungssystems geschieht durch
Sichtprifung der Fugenabdichtung in allen Bereichen des Fugenabdichtungssystems. Im
Besonderen ist auf Flankenhaftung auch zur anschlielenden Dichtkonstruktion und even-
tuelle Kantenabplatzungen im Anschlussbereich zur anschlieRenden Dichtkonstruktion zu
achten.

— Anhand der Dokumentation Uber die regelmaRigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob
- die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden,

- es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist und
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- kein langerer Kontakt mit den wassergefahrdenden Flissigkeiten im Laufe der Nutzung
stattgefunden hat.

Der Vergleich ist dabei zu den nach diesem Bescheid zuldssigen Beanspruchungen vorzu-
nehmen.

— Ergeben sich Zweifel an der Flussigkeitsundurchlassigkeit des Fugenabdichtungssystems
(z. B. aufgrund von Aufweichungen der Oberflache des Fugendichtstoffs, Flankenab-
I6sungen oder Kantenabplatzungen im Anschlussbereich zur anschlieRenden Dicht-
konstruktion) sind weitere Untersuchungen erforderlich. Hierzu muissen ggf. Proben
(Bohrkerne) aus dem betroffenen Bereich entnommen werden. Auf die Entnahme von
Proben aus dem unter dem Fugenabdichtungssystem liegenden Boden kann verzichtet
werden, wenn nachweislich keine vollstandige Durchdringung des Fugenabdichtungs-
systems durch wassergefahrdende Flissigkeiten erfolgte.

4.3 Mangelbeseitigung

(1) Nach den Vorschriften der AwSV sind Mangel zu beheben, die bei den Prifungen gemaf
Abschnitt 4.1 und Abschnitt 4.2 festgestellt wurden. Mit der Schadensbeseitigung ist ein
Betrieb nach Abschnitt 3.2.1(1) zu beauftragen, der die in diesem Bescheid genannten
Materialien entsprechend den Angaben der Verarbeitungsanweisung des Antragstellers
verwenden darf und die Anforderungen des Abschnitts 3.2.1 erfullt.

(2) Beschadigte Bereiche sind auszubauen und das Fugenabdichtungssystem ist in diesen
Bereichen entsprechend den Bestimmungen dieses Bescheids auszuwechseln. Die Bereiche
sind anschlielend gemafl Abschnitt 4.2 vor der Inbetriebnahme zu prifen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Westphal-Kay
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Tabelle 1:

Liste der Flissigkeiten, gegen die das Fugenabdichtungssystem flissigkeitsundurchlassig und
chemisch bestandig ist sowie mit Fahrzeugen gemaR Anlage 3, Tabelle 3 befahrbar ist

Gruppen-Nr.

zugelassene Fliissigkeiten
fir die Anlagenbetriebsarten' Lagern (L), Abfiillen (A) und Umschlagen (U)
nach Beanspruchungsstufe! gering (1), mittel (2) und hoch (3)

Betriebsart
und Stufe’

1

Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem max. (Bio) Ethanolgehalt von
5 Vol.-% nach DIN EN 15376

Flugkraftstoffe

2
3

— Heizol EL nach DIN 51603-1

— ungebrauchte Verbrennungsmotorendle

— ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle

— Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen,
charakterisiert durch einen Aromatengehalt von < 20 Ma.-% und einen
Flammpunkt > 60 °C

3b

Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Fettsaure-Methylester (FAME)
nach DIN EN 14214 bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%

LAU22

Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol
aulder Kraftstoffe

4a

Benzol und benzolhaltige Gemische

LAU13

4b

Rohole

4c

— gebrauchte Verbrennungsmotorendle und
— gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle
mit einem Flammpunkt > 60 °C

LAU22

Soweit keine anderen Angaben zu den aufgefiihrten Flissigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch
reine Substanzen oder um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe, jedoch nicht in Mischung mit

Wasser, soweit dies nicht extra ausgewiesen ist.

1

Arbeitsblatt DWA-A-786, Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Ausfihrung von Dichtflachen;

DWA (Fassung Oktober 2020)
2 verwendbar in Tankstellen gemalk TRwS 781 bis TRwS 784

(Arbeitsblatter DWA-A 781:2018-12, mit Korrektur von 2019-05, DWA-A 782:2006-05, DWA-A 783:2005-12 und DWA-A 784:2006-04,
Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Tankstellen fur Kraft-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeuge)

Verwendbarkeit wurde flr eine Prifzeit von 24 Stunden nachgewiesen.

Tabelle 2: Zulassige Verformung des Gesamtprofils infolge Stauch- bzw. Dehnbeanspruchung’

Kennwerte / Hinweise

Ifd. Zulassige Verformung des Gesamtprofils
Nr. infolge Stauch-, Dehnbeanspruchung

Horizontal:

Dehnung, Stauchung sowie die Summe aus

1 Dehnung und Stauchung im Bereich paralleler
Fugenflanken sowie im Bereich von Kreuzungs-
bzw. T-StdlRen

2 | Die Auswirkung des Bewegungsverhaltens der anschliefienden Dichtkonstruktion (z. B. infolge
Temperatur, Restschwinden bzw. -kriechen) auf die Fugenbreite ist zu berlicksichtigen.

1 Es ist sicher zu stellen, dass keine vertikalen Bewegungen in das Fugenabdichtungssystem eingetragen werden.

EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe

o . . . . Anl 1
Liste der Flussigkeiten, gegen die das Fugenabdichtungssystem flissigkeitsundurchlassig niage
und chemisch bestandig ist und
Zulassige Verformung des Gesamtprofils infolge Dehn- und Stauchbeanspruchung
232190.23 1.74.8-23/23
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EUROX EDS Fugenprofil
der EUROTEAM Bauchemie GmbH
zur Verwendung in LAU-Anlagen

Fugendichtstoff
Verfiillmortel "EUROX EDS "EUROLASTIC
"EUROREPAIR Fugenprofil " TC30 G,
Fixierverguss PC 96 WHG" schwarz

"EURODUR (beidseitig) (beidseitig)
EPV 0411

groundfix rapid"
(beidseitig)

anschliellende
Betondichtkonstruktion

EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe

Ubersichtsdarstellung — Fugenprofil im eingebauten Zustand Anlage 2
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Tabelle 1: Bestandteile der Dichtkonstruktion
Ifd. .
Nr Bezeichnung Bemerkung
1 Fugenprofil bestehend aus
6 Lamellen, Grundplatte und Aufschweil3bolzen gemals Fien Beshmmung;eni dieses
1.1 . Bescheids und den zusatzlichen
aus Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4401
Anforderungen des Antragstellers
Fugendichtstoff "EUROLASTIC TC 30 S, schwarz" gemals allgemeiner bauaufsichtlicher
1.2 und Voranstrich "EUROLASTIC Primer S2" Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.6-132
1.3 | Schaumstoffprofil auf EPDM-Basis 51 den Besti i
1.4 | geschlossenzelliges Hinterfllimaterial gema : en Bes |mmun9enl 10568
15 | Montagehilfsmittel Bescheids und den zusétzlichen
: _O, agenfismite - - Anforderungen des Antragstellers
2 Fixierverguss "EURODUR EPV 0411 groundfix rapid"
5 | Verfiilmértel "EUROREPAIR PC96 WHG" mit Haftgrund gﬁg:‘fﬁ'&%ﬁ@i‘;ﬁ::f;:i'ﬁgtﬁgﬁ;igung
EUROREPAIR HG 96 WHG Nr. Z-74.12-94
Fugendichtstoff "EUROLASTIC TC 30 G, schwarz" mit | 354k allgemeiner bauaufsichtlicher
4 Voranstrich "EUROLASTIC Primer S2" Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.6-133

Tabelle 2: Abmessungen der Fugenprofile

Bestandteile der Dichtkonstruktion, Abmessungen der Fugenprofile und
Befahrbarkeit des Fugenabdichtungssystems

I':(: Elementtyp Lange in mm Breite in mm | Verwendung
1 1 Standardelement
. Element zum Anschluss an die
2 2 1000 bis 29804 43 Sonderelemente T-, L- und X-Element
(siehe Anlage 4)
Tabelle 3: Befahrbarkeit des Fugenabdichtungssystems mit Schritigeschwindigkeit (max. 30 km/h)
:c: Fahrzeugtyp Bereifung zulassiges Gesamtgewicht in Mg (t)
1 Vollgummi 0,5
o | Hubwagen Polyamid 0,75
3 Vollgummi 5
4 | Stapler Polyamid 1
5 | LKW Luftbereifung 40
EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Anlage 3
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284,4mm 43mm_ 284,4mm

284,4mm ., 43mm

284.4mm
284,4mm

43mm
43mm |,

T-Element

L-Element

284.4mm

43mm

284.4mm

284,4mm 43m 284,4mm

X-Element

EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und

Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Anlage 4

Abmessungen der Sonderelemente: L-, T- und X-Element
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MONTAGEHILFE
Zylinderschraube  \ /— Dichtstoff 5 x 8 mm
| geman Z-74.6-132

MONTAGEHILFE - -
U-Setzleiste  55mm _
43mm Stellplech -
3mm_ /] Lamellendicke
\\ I
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VA II
N\
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5mm
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70mm
W\ 47
N
e

N

BN 77, I 77
000 \/% N
- | | .7,55m

7,5mm 5mm

/ Einnietmutter
Hinterfullmaterial

- Egalisierung mit
EUROREPAIR PC96 WHG

Bestehende iberbriickbare (bei Bedarf)
Fugenkammer EPDM-
Schaumstoffprofil

herzustellende Fugenkammer: Breite x Hohe = 100 mm x = 50 mm

EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe

Anl
Montagezustand — Darstellung mit Montagehilfsmitteln — nlage 5
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Groundfix rapid _\ i
bis Oberkante - Aufschweillbolzen MM Steiibiech -
3mm || / Lamellendicke
‘5mm// EUROREPAIR
Dichtstoff EUROLAST]I
TIC();SE)SE, scrlijwzgz ST PC 96 WHG
gemaB Z-74.6-133 T Z-74.12-94
— &
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/ = \ -4\-\-\ siﬂ- \/
S S
/ \\ \ '\‘ N I\X\\
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/[00mm 1 / £ /
S A 74
/.omm | | / 5mm\ Z.onm

—

Hinterflllmaterial

Bestehende Uberbriickbare (bei Bedarf)
EPDM-
Schaumstoffprofil

- Egalisierung mit
EUROREPAIR PC96 WHG

\\ Einnietmutter

EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe

Einbauzustand
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.8-165 vom 21. August 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Fugendichtstoff
EUROLASTIC

TC30 G, schwarz
Z-74.6-133

5

Schnitt A-A
Y 12

L

bis 20

mm

Fugenprofil

Fugendichtstoff

te EUROLASTIC a
TC30 G, schwarz .
Z-74.6-133
Abbildung 1:  Ausbildung Fugenprofil-Sto3fuge Abbildung 2:

Schnift A-A

Y

Anschluss an Wand durch Fuge

aus Fugendichtstoff

EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe

Ausbildung Fugenprofil-Stol3¢fuge
Anschluss an Wand durch Fuge aus Fugendichtstoff

Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-74.8-165 vom 21. August 2023 Bautechn‘i‘;

Fugendichtstoff

EUROLASTIC /\
Z TC30 G, schwarz
Z-74.6-133 a
bis 20 mmt . o f A 4
A N < a ‘ A . _//
« a4 bis 20 mm

bis 20 mm

“ Schnitt A-A
Schnitt A-A

Fugenprofil Y

Fugenprofil

. _bis 20 mm

Fugendichtstoff
EUROLASTIC
TC30 G, schwarz
Z-74.6-133

Anschluss an Langsfuge aus Abbildung 2:

Abbildung 1:
Fugendichtstoff

Anschluss an Querfuge aus
Fugendichtstoff

7
>4

EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und

Z732190.23

Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
N . Anlage 8
Anschluss an Langsfuge aus Fugendichtstoff
Anschluss an Querfuge aus Fugendichtstoff
1.74.8-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-74.8-165 vom 21. August 2023 Bautech;‘i’;

'Ld- Bestatigung des ausfiihrenden Betriebs
r.
1 Projekt - NAMIE....coi ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e aanns
e € o Y USSP
D = Vo 1T o U PP PP UPPPPPN

Fugenabdichtungssystem EUROX EDS Fugenprofil
Fugenabdichtungssystem fir LAU-Anlagen

4  Bescheid: Z-74.8-165 vom 21. August 2023
59 Antragsteller: EUROTEAM Bauchemie GmbH
An der Muhle 1
15345 Altlandsberg

Telefon:  +49 (0) 33438 1479-0

5b  Betrieh gemaR AWSY: e e e aaaa

LTI = =¥ (=Y 1 A

6 Das Fachpersonal des ausfiihrenden Betriebs wurde vom Bestatigung liegt vor
Antragsteller des o. g. Bescheids Uber die sachgerechte ja / nein
Verarbeitung unterrichtet.

7  Beurteilungen und Kontrollen vor und wahrend des Einbaus des Fugenabdichtungssystems

a) Vor dem Einbau:

— Vergleich Betonfestigkeitsklasse C (C30/37 < C < C50/60) und Kennwert aus Bautagebuch angeben:
Wasser-Zementwert (< 0,5) mit den Aufzeichnungen des Cc ... [..... I wiz-Wert: ......
Bautagebuchs Anforderung erfiillt: ja / nein
— Fugenbreite/Fugenabstand/Tiefe des Fugenraumes inmm: e TS [,
— Oberflachentemperatur/Taupunkttemperaturin°c: e TR
— Kontakt-/Haftflachen sind trocken: ja / nein
— Kontakt-/Haftflachen sind frei von allen Verunreinigungen: ja I nein
— Systemkomponenten gemaR Bescheid: Ja / nein
— Kennzeichnung aller Komponenten gemaf Bescheid: ja / nein
b) Wahrend und nach dem Einbau:
— Protokolle zur Wetterlage liegen bei: ja / nein
— Ausflihrungsprotokolle fir EUROREPAIR PC 96 WHG ja / nein
— Ausfliihrungsprotokolle flir EUROLASTIC TC30G, schwarz ja / nein
- Priifung durch Inaugenscheinnahme: |Ohne Beanstandungen | Mit Beanstandungen
(Nichtzutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen)
— Flankenhaftung gem. Abschn. 3.2.3: |Ohne Beanstandungen | Mit Beanstandungen
(Nichtzutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen)
Bemerkungen:
Datum: ..o Unterschrift / Stempel
EUROX EDS Fugenprofil zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Anlage 9
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